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BIRKENMEIER Stein & Design
Produkt- und Systemlésungen

Beton ist der ideale Werkstoff, um nahezu jede Idee zu materialisieren, zu konkretisieren,
wie es der englische Begriff fiir Beton ,,Concrete” sehr schén zum Ausdruck bringt. Durch
jahrzehntelange Erfahrung und konsequente Entwicklungsarbeit werden Betonprodukte
von BIRKENMEIER mit hervorragenden, oftmals weit {iber den vom Gesetzgeber geforderten
technischen Eigenschaften hergestellt. Das BIRKENMEIER-Sortiment zeichnet sich durch eine
Vielfalt an Formen, Farben und Texturen aus, das hdchsten Anforderungen entspricht.

Fiir die vielféltigsten Verwendungs- und Einsatzzwecke bieten wir die passende Losung.

Produktionsphilosophie

Wir sind stolz darauf, dass wir seit nunmehr drei Generationen Betonpflaster,

Betonplatten und Gestaltungselemente in unseren eigenen Produktionsstatten
herstellen. Qualitativ hochwertige Produkte lassen sich nur mit qualitativ hochwertigen
Rohstoffen produzieren. Aus der fast unerschopflichen Vielfalt moglicher Materialien werden
sie nach strengsten Qualitatskriterien ausgewdhlt und in abgestimmten Rezepturen so
kombiniert, dass sich ihre Eigenschaften zur besonderen BIRKENMEIER-Qualitdt verbinden.
Natursande und -splitte wie Granite, Basalte und Quarze sind Voraussetzung fiir dauerhafte
Belagsoberflachen. Dabei achten wir auf moglichst geringe Transportwege um die Emissionen
aus Transport moglichst niedrig zu halten.
Unsere Produkte unterliegen einer strengen Giiteiiberwachung bestehend aus eigener Priif-
stelle und zusitzlicher neutraler Uberwachung durch argus CERT BAU, eine der fiihrenden
Stellen fiir die umfassende Priifung, Uberwachung und Zertifizierung von Bauprodukten.

Frost- und Tausalzwiderstandsfahigkeit

Durch konsequente Weiterentwicklung unserer Produkte
durch die BIRKENMEIER-Entwicklungsabteilung wurde
die Betonqualitat weit tiber die Anforderungen der Norm
hinaus verbessert. Wir kdnnen daher einen geringeren
Masseverlust bei der Priifung der Frost- und Tausalz-
widerstandsfdhigkeit als in der Europdischen Norm 1338
gefordert garantieren, dieser liegt bei 1.000 Gramm/m’.
Viele unserer Produkte liegen weit darunter. So ist
beispielsweise der BIRKENMEIER-Standard fiir Umbriano und La Senza Pflastersteine und
-platten 75 Gramm/m?, d. h. mehr als Faktor 13 besser als der Normwert.

Auf Grund unserer jahrzehntelangen Erfahrung kdnnen wir zudem eine 10-jahrige Garantie
auf die Frost- und Tausalzwiderstandsfahigkeit unserer Bodenbeldge geben.
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PRODUKT- UND SYSTEMLOSUNGEN

r Versickerungsfahige Pflastersysteme —
- Okosteine

~ Sauberes Regenwasser soll nicht Kanalisation und Klar-
anlagen belasten sondern ins Grundwasser versickern —
gemaR diesem Grundsatz produziert BIRKENMEIER seit
etwa 30 Jahren wasserdurchldssige Pflastersteine.
Aus dieser langen Erfahrung heraus haben wir die
Technik weiterentwickelt und konnen heute Pflaster- und
Plattensystem in einer Vielzahl von Formaten, Farben
und Texturen anbieten. Mit versickerungsfahigen Beldgen lassen sich die Versiegelungs-
gebiihren und die Kosten fiir die Entwdsserungseinrichtungen deutlich reduzieren.
Gutachten mit dem empfohlenen Versiegelungsfaktor von 0,4 anzusetzen und dem
empfohlenen Abflussbeiwert von y = 0,0 liegen fiir jedes unserer Systeme vor.

Safelock fiir hohe Verschiebesicherheit
Befahrene Pflasterflachen werden Schub- und Walkkraften
ausgesetzt. Belage aus herkdmmlichen Pflastersteinen
kénnen sich im Laufe der Zeit verschieben und somit
schadhaft werden. Die Losung des Problems ist unser
Safelock-Pflastersystem. Bei Safelock gewahrleistet eine
Rundum-Verschiebesicherung in Zusammenarbeit mit
optimaler Fugenfiillung einen dauerhaften Halt.

Fiir hochbelastete Verkehrsflachen mit LKW- und Busverkehr bis Belastungsklasse 3,2 gemaf
RStO stehen die Safelock Formatreihen in den Starken 10, 12 und 14 cm zur Verfiigung.

Fiir geringbelastete Verkehrsflachen mit PKW-Verkehr bis Belastungsklasse 1,0 gemaf RStO
und FuRgdngerbereiche gibt es Formatreihen in den Starken 6 und 8 cm. Bei dieser Bauweise
kann Verschiebesicherheit zusatzlich mit Wasserdurchldssigkeit des Belags kombiniert und
damit die Versiegelungsabgabe reduziert werden.

2 Birkenmeier

steinsdesign’

PRODUKT- UND SYSTEMLOSUNGEN

7% Larmarme Pflasterbauweise

- Eine besondere Herausforderung im kommunalen Raum
ist eine moglichst effiziente Lirmvermeidung. Bekannt
ist, dass Larm nicht nur nervt, sondern zu gesundheit-
lichen Problemen fiihren kann.
Das ist auch eine Herausforderung fiir unser Unterneh-
men, das sich seit Jahrzehnten mit der Entwicklung und
Produktion von Pflastersteinen fiir ,Larmarme Belage“
befasst. Bereits in den 1990er Jahren haben wir mit
dem System Leise Fahrbahn ein Pflastersystem geschaffen, das nachweislich die Gerdusch-
emissionen reduziert.

In dem 2019 erschienen Merkblatt M LP sind die Anforderungen an diese Bauweise ein-
deutig definiert: ungefaste Steinkanten, Vorgaben fiir die Formate, Verlegemuster und an
die Textur der Steinoberflache. Ausgesuchte Pflastersysteme erfiillen diese Anforderungen,
bestatigt durch ein externes Priifinstitut!

CleanTop - der Oberflachenschutz

Beton hat wie Naturstein feine Kapillaren, in die
Feuchtigkeit und Schmutz eindringen kénnen. Wir haben
daherviele unsere Beldge mit einem besonderen Ober-
flachenschutz ausgestattet der die Pflege erleichtert und
| die anhaltende Farbbrillanz unterstiitzt: CleanTop.

Dies ist eine speziell entwickelte Technologie der Ober-
flachenvergiitung die die Natiirlichkeit der Farben erhdlt,
die Resistenz gegen Schmutz oder witterungsbedingte Verfarbungen, Moos- und Algenbefall
erhoht.

Photokatalytischer Abbau von Stickoxiden mit Pflasterbeldgen

Pflasterbeldge mit speziellen Zuschlagstoffen im Vorsatzbeton kénnen mithelfen die durch
Autoabgase verursachte Stickoxidbelastung zu reduzieren.

Die Reduzierung von Stickoxiden (in der Umgebungsluft) durch unsere Pflastersteine wurde
durch ein externes Priifinstitut bestatigt. Hinzu kommt, dass dieser Vorsatzbeton fiir beinahe
alle PflastergréfRen und -dicken produzierbar, und somit fiir eine Vielzahl an Einsatzbereichen,
sogar bis Belastungsklasse 3,2 gemaf RStO, geeignet ist.
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PRODUKT- UND SYSTEMLOSUNGEN

Sicheres Begehen von Stufen und Treppen
Unfélle auf Treppen sind ein Schwerpunkt in der Unfall-
statistik. Verursacht werden diese unter anderem durch
mangelnde Erkennbarkeit und durch unzureichende
Rutschhemmung. Wir bieten dem Planer technisch
ausgereifte und dsthetisch ansprechende Detail-
[6sungen: Die Erkennbarkeit der Hohenunterschiede
lasst sich durch eine farbkonstrastierende Markierung
der Stufenvorderkante sicherstellen. Dies kann durch
Betoninlay - in die Stufen eingelassene Betonstreifen — oder durch Markerpaint - dauer-
hafte farbige Beschichtungsstreifen der Stufenkante — umsetzen. Um die Erkennbarkeit auch
in der Ddmmerung und nachts zu gewahrleisten kann in die Stufen zusatzlich eine blendfreie
LED-Lichtleiste eingebaut werden.

Die Sicherheit gegen Ausrutschen ldsst sich durch eine optimierte Oberflachenbearbeitung
der Auftrittsflache der Stufe oder durch Einbau einer profilierten Stufenkanteneinlage er-
hohen. Je nach Anforderungsprofil bieten wir Losungen fiir die Bewertungsgruppen ,,R 10 bis
R 13, inklusive eines Priifzeugnisses an.

Biss:  Solar Reflectance Index (SRI-Wert)

BIMIEEEE  Unsere dichtbebauten Stidte heizen sich gegeniiber dem Umland auf, dies ist
als sogenannter ,Warmeinseleffekt“ bekannt. Fiir diesen Effekt gibt es mehrere
Ursachen, z.B die Art und Dichte der Bebauung, der Anteil der Griinflachen

und das Warme-Absorptionsvermégen der Bodenbeldge. Die Luft erwdrmt sich
tiber dunklen Flachen starker als bei hellen, dunkle Flachen absorbieren die solare Strahlung
starken und geben sie in den Nachtstunden starker ab als helle Flachen.

Fraunhofer

Um Planern eine fundierte Entscheidungshilfe anzubieten zu kdnnen haben wir von dem
renommierten Fraunhofer-institut fiir Solare Energiesystem ISE fiir einige unserer Belage
den ,,Solar Reflectance Index“ (SRI-Wert) bestimmen lassen. Im Vergleich zu einer anthrazit-
farbenen Oberflache ist der SRI-Wert von La Linia hellgrau feinkugelgestrahlt oder Umbriano
granitgrau-weifl um Faktor 4 giinstiger, dervon La Linia sandbeige kugelgestrahlt sogar um
Faktor 8 giinstiger. Die Beriicksichtigung dieser Fakten tragt mit dazu bei, die Lebensqualitat
unserer Stadte zu verbessern.
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PRODUKT- UND SYSTEMLOSUNGEN

Freiraumdesign

Zeitgemafe Freiraumplanung und -gestaltung bedarf der
schdpferischen Grundidee ebenso wie einer dstheti-
schen Vielfalt an Betonprodukten, will sie planerische
Vorstellungen detailgetreu und formvollendet in die Tat
umsetzen. Jeder Geschmack, jeder Stil und jede bauliche
Aufgabe sind mit unseren Produkten zu realisieren.

Dies gilt sowohl fiir die horizontale Flachengestaltung

mit Pflaster- und Plattensystemen als auch fiir Aufgaben der vertikalen Umweltgestaltung:
Hier ebnet der Set-Gedanke den Weg fiir umfassende Losungen der Freiraumgestaltung mit
abgestimmten Stelen, Sichtschutzelementen, Hangbefestigungen, Stufen, Einfassungen und
Mobiliar.

ConceptDesign MaBBanfertigungen

Nicht jede Gestaltungsidee ldsst sich mit Standard-
produkten umsetzen. Fiir Stufenanlagen, Mauersysteme,
Stelen und Sichtschutzelemente, Mobiliar, System- und
Sonderldsungen im Gesamtkontext werden objekt-
spezifische Bauteile gewiinscht: In unserer hauseignen
ConceptDesign-Manufaktur verwirklichen wir vielfaltige
_afl deen fiir eine individuelle Freiraumgestaltung.

Nahezu alle erdenklichen Formen, Farben, Oberflachen und Geometrien kdnnen verwirklicht
werden.

ARTon - Kunst im o6ffentlichen, gewerblichen
und privaten Raum

Steinguss ist ein genialer Werkstoff mit dem kiinst-
lerische Visionen in Form, Farbgebung und Textur frei
gestaltbar sind. Von Unikaten bis zu limitierten Exemp-
laren kdnnen Kunstobjekte individuelle Ldsungen und
Highlights bieten.
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Im Uberblick

WERTE UND DEFINITIONEN ..veiieiiecieieiiceiececcteteereetreen e

Produktspezifische Werte | Pflastersteine nach EN 1338 |
Platten nach EN 1339 | Erlauterung und Begriffserklarung

1. PFLASTER | OKOBELAGE | LARGO-PFLASTERPLATTEN ......cveveerrerenreansesennnens

Antinea® Lino | Antinea® | Antinea® Oko | Antinea® Oko Kombi | Classico |

Il Campo® | Il Campo® Oko Kombi | Imba | Imba Oko | La Linia® |

La Linia® AquaPrima | La Linia® SL | La Senza® SL | Umbriano® SL | Safelock |
La Senza®Oko | La Senza® Oko Kombi | La Senza® Largo-Pflasterplatten |
Leise Fahrbahn | Lido Oko Kombi 6 cm | Lido Oko Kombi 8 cm | Tizio |
Largo-Pflasterplatten | Largo Safelock Pflasterplatten | Sorrento

2. PARKPLATZ- UND RASENFUGENSYSTEME ....ocoerierienerieieneeeeteseeeesienaene
VarioFuga | VarioGreen | Safelock VarioFuga | Overta | ParkEco

3. TERRASSENPLATTEN | SCHWIMMBAD-RANDPLATTEN .....ocvovereeeerererererrnannens
Antinea® Lino-Platten | Arcadia® Premium | Arcadia® CleanTop® |
Arcadia® ohne CleanTop® | Montiano | Pallas | Waschbetonplatten |
Grauplatten | Ascona | Sorrento | GeoCeramica® | Umbriano® Platten | Fugen-
kreuze | Plattenlager | Schwimmbad-Randplatten, gewdlbt | Schwimmbad-
Randplatten, geneigt | Schwimmbad-Randplatten, gerade

4, GROSSFORMATPLATTEN ..eoctirieeiiitenieeeerienteseestestesieestesaeseesaesaesseensessasseens
Conceo | Conceo MaBanfertigungen

5. MAUERSYSTEME ..ottt ettt
BiMuro | Tivoli

6. TOCANO STUFEN | PODESTPLATTEN ....ouverereeeererereiereesssseeseseeesaesesesesssssanaens
Tocano Blockstufen | Tocano Blockstufen, Untertritte mit Lichtleisten | Tocano
Radialblockstufen, konkav und konvex | Tocano Winkelstufen | Tocano Tritt-
und Setzstufen | Tocano Podestplatten | Tocano Stufenplatten fiir ,,Schweben-
de Stufenanlage | Kinderwagenkeile | Sicheres Gehen

7. CONTURO MAUERSCHEIBEN | CONTURO MAUERSCHEIBEN ARTWORK ...........
Typ BI-5; 5kN | Typ BI-SLW; SLW 30 BIS 60 |
Typ BI-30°; 30° Hinterfiillung 1,0 kN | Ecken und Bogen
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8. ALESSIO STELEN, WANDSCHEIBEN UND POLLER .....cceiviiiiieiiiiiciceneee

Alessio Stelen und Wandscheiben | Alessio Stelen und Wandscheiben
mit Licht | Alessio Poller mit Licht

9. BAUMSCHEIBEN ...ttt ettt ettt
Baumscheiben Typ 1 | Baumscheiben Typ 2 | Baumscheiben Typ 3 |
Baumscheiben Typ 6

10. MOBILIAR | SITZELEMENTE | GESTALTUNGSELEMENTE .....coevevvrrererecereerenen
Scala 50 | Scala 100 | Outdoor | Florana Pflanzengefafe | Appia-Poller |
Avenue-Poller | Barioni-Bénke | Sphera-Kugeln | Riva-Pfosten und Mauerriegel

11. WEGEINFASSUNGEN | BORDSTEINE .....cuctiiuireeeeirieeeieeeieeeeeeeeeeaeeeeeaees

Wegeinfassungen | Bordsteine | Rinnenbordsteine | Tiefbord | Multablock |
Tivoli Multablock

12. RINNENSYSTEM ..ottt ettt ettt sae s sa e e saa s
Rinnensystem

13. GESTALTUNGSELEMENTE MITWASSER ....covemiiiiiiniiiiieiniceenceniccneeans

Kuben und Trittplatten | Wasserfallbrunnen | Wasserfallstelen |
Wasserfallstelen mit angeformten Rinnen | Wasserfallspeier

14. REINIGUNG UND PFLEGE ....veiiiiiiieirieciecirccntccieccnece e
15. FARBVIELFALT FUR PFLASTER ....cvvurverenriareeesinssesesssssssssssnssssssssnsssssanssssanes
16. ARTWORKFARBEN FUR MASSFERTIGUNGEN CONCEPTDESIGN..........ovveerenenne
17. HERSTELLERHINWEISE ....cooveuiiiiiiiieiniiiicietccntccieieerecteee e

STICHWORTREGISTER <.ttt
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Datenblatt Produktspezifische Werte

unbearbeitet,
eingefarbt,

changierend
eingefarbt

gekollert

PFLASTERSTEINE | LARGO-PFLASTERPLATTEN Produktspezifische Werte

finely coated

kugelgestrahlt

feinkugelgestrahlt

gebiirstet

2523 . T ®e $Eoe- i5T . %
Pflastersteine | Largo-Pflasterplatten -G 23 E ?, S 3 g_c.& &2 gk 2 c28_ 8 g
§325338% £ 2343 2S3es 22835 5
2ESS33=S z &3s5 SS83=s SS33= =
Oberfldchenspezifische Eigenschaften
Rutschhemmung EN 1338 /EN 1339 | ausreichend | ausreichend | | |
Rutschhemmung DIN 51130 | | R13 | R13 | R13 | R13
Rutschhemmung DIN 51097 | | C | C | |
) Klasse D/3 Klasse D/3 Klasse D/3 Klasse D/3 Klasse D/3 Klasse D/3
Frosttausalzwiderstand EN 1338 /EN 133
/ ? jedoch max. 0,10kg/m* | jedoch max. 0,50 kg/m? jedoch max. 0,075 kg/m? | jedoch max. 0,36 kg/m* | jedoch max. 0,36 kg/m* | jedoch max. 0,50 kg/m?
Abrieb EN 1338 /EN 1339 | Klasse I / 4 | Klasse I / 4 Klasse I/ 4 | Klasse |/ 4 | Klasse I / 4 | Klasse | / 4
39,3+5,8 67,5+0,5 36,7+0,6
Solar Reflectance Index (SRI) ASTM E1980-11 Umbriano® La Linia® La Linia®
granitgrau-weif} sandbeige hellgrau
Zuldssige Differenzen der beiden Diagonalen
EN 1338 /EN 1339 Klasse K/2 Klasse K/2 Klasse K/2 Klasse K/2 Klasse K/2 Klasse K/2
éhlis;;%e AL 30 e Klasse P/2 Klasse P/2 Klasse P/2 Klasse P/2 Klasse P/2 Klasse P/2
Biegezugfestigkeitsklasse EN 1339 Klasse U/3 Klasse U/3 Klasse U/3 Klasse U/3 Klasse U/3 Klasse U/3
8 Birkenmeier Birkenmeier 9
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Datenblatt Produktspezifische Werte GARTEN- UND TERRASSENPLATTEN Produktspezifische Werte

unbearbeitet,
eingefirbt,

kugelgestrahlt feinkugel-

gewaschen kugelgestrahlt geschliffen + CT finely coated Keramik

+CT gestrahlt + CT

changierend
eingefarbt

] %
= = =
E % @ @ eﬂ' —?8 eo .E
Garten- und Terrassenplatten w 2 % w s S5%®E £ s
25 S k=] == SSTE o = ]
e g g g5 g88S 5 £ S
S = < <0C 2=34a & S )
Oberflachenspezifische Eigenschaften
Rutschhemmung DIN 51130 R12 | | R13 R10 | R11 | | R13 | R11
Rutschhemmung DIN 51097 | | | C B | B | | C |
Klasse D/3
Frosttausalzwiderstand EN 1339 Klasse D/3 Klasse D/3 Klasse D/3 Klasse D/3 Klasse D/3 Klasse D/3 jedoch max.
0,075 kg/m?
Abrieb EN 1339 | Klasse I / 4 | Klasse |/ 4 | Klasse | / 4 Klasse I/ 4 | Klasse |/ 4 | Klasse I / 4 | Klasse I / 4 |
39,3+5,8
Solar Reflectance Index (SRI) U9 b + o
ASTM E1980-11 m 'rlano '
granitgrau-weif}
Zuldssige Differenzen der beiden
Diagonalen EN 1339 Klasse K/2 Klasse K/2 Klasse K/2 Klasse K/2 Klasse K/2 Klasse K/2 Klasse K/2
é:llzis;;gge AiekngtonldeNe e Klasse P/2 Klasse P/2 Klasse P/2 Klasse P/2 Klasse P/2 Klasse P/2 Klasse P/2
Biegezugfestigkeitsklasse EN 1339 Klasse U/3 Klasse U/3 Klasse U/3 Klasse U/3 Klasse U/3 Klasse U/3 Klasse U/3
10 Birkenmeier Birkenmeier 11
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Datenblatt Produktspezifische Werte

samtiert
mit CleanTop®

kugelgestrahlt
mit CleanTop®

kugelgestrahlt

Oberfldchen- und Materialspezifische
Eigenschaften

geschliffen
mit CleanTop®

ARTWORK-FERTIGTEILE Produktspezifische Werte

Sichtbeton
schalungsglatt

Sichtbeton
Betosieb-Struktur

Rutschhemmung DIN 51130 | | R13 R12 | | Ro | R13
Rutschhemmung DIN 51097 | | C C | | |
Frosttausalzwiderstand EN 1338 | erfiillt 4.3.5.3 | erfiillt 4.3.5.3 erfiillt 4.3.5.3 | erfiillt 4.3.5.3 | |
Expositionsklasse DIN 1045 | | | | XC4 und XF4 | XC4 und XF4
Sichtbetonklasse Sichtbetonmerkblatt | SB 3 | SB3 SB3 | SB3 | SB 3 | SB3
Mindestdruckfestigkeit | 30137 | 30137 30/37 | 30137 | 30/37 | 30/37
Baustahlgiite | s, vm | s, vm VS, IV M | s, vm | s, vm | s, vm
12 Birkenmeler Birkenmeler 13



Pflastersteine nach EN 1338

Zuldssige Abweichungen von den Nennmaflen

Dicke des
Pflaster- Linge Breite
steins inmm inmm
inmm

Dicke
inmm

<100 2 2

>100 | +3 | +3

Zuldssige Differenzen der beiden Diagonalen

0 n Eingruppierung
Klasse || LB der BIRKENMEIER-
nmm
Produkte
1 J 5
K
2 K 3

Zuldssige Abweichung von Ebenheit und Wélbung

::.:s': Maximal konvex Maximal konkav

. 8 inmm inmm

in mm
300 1,5 1,0
400 | 2,0 | 1,5

Witterungswiderstand

Eingruppierung
Klasse Kennzeichnung Anforderung der BIRKENMEIER-

Produkte

1 A Keine Anforderung an die Wasseraufnahme

D
2 B < 6 Masse-% Wasseraufnahme I
Teilweise noch
3 D < 1,0 kg/m” Masseverlust nach der Frost- bessere Werte
Tausalz-Priifung
14 Birkenmeier
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NORMDEFINITION
PFLASTERSTEINE NACH EN 1338

Abriebwiderstand

Eingruppierung
Klasse Kennzeichnung Maximaler Verschlei3 nach ,,B6hme* der BIRKENMEIER-
Produkte
1 F Keine Anforderung.
3 H <20.000 m*/ 5.000 mm’ 1
4 I <18.000 m*/ 5.000 mm’

Birkenmeier 15
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Largo Pflasterplatten | Garten- und
Terrassenplatten nach EN 1339

Zuldssige Abweichungen von den Nennmaflen

NORMDEFINITION
LARGO PFLASTERPLATTEN | GARTEN- UND TERRASSENPLATTEN NACH EN 1339

Witterungswiderstand

. . . Eingruppierung Eingruppierung
Klasse Kennzeichnung ::r Al !.énge Pre|te !J|cke der BIRKENMEIER- Klasse Kennzeichnung Anforderung der BIRKENMEIER-
atte inmm | inmm | in mm
Produkte Produkte
1 N alle £5 £5 3 1 A Keine Anforderung an die Wasseraufnahme
<600 +2 +2 +3 D
2 P . .3 .3 .3 P 2 B < 6 Masse-% Wasseraufnahme Teflloeise fad
3 R alle 29 29 37 3 D < 1,0 kg/m” Masseverlust nach der Frost- bessere Werte
Tausalz-Priifung
Zuldssige Abweichungen von den Diagonalen
Ei . Biegezugfestigkeitsklassen
. p ingruppierung : ;
Klasse Kennzeichnung Diagonale !Vlanmale i der BIRKENMEIER- Eingruppierung
0 Gt Produkte Klasse Kennzeichnung Charakteristische Biegezugfestigkeit der BIRKENMEIER-
Produkte
<850 5
1 J 1 S 35
»850 8
2 T 4,0 U
<850 3
2 K K 3 U 5,0
»850 6
<850 2
3 L Abriebwiderstand
»850 4
Eingruppierung
Klasse Kennzeichnung Maximaler Verschleif3 nach ,,Bohme* der BIRKENMEIER-
Zuldssige Abweichung von Ebenheit und Wélbung it
Messlédnge Maximal konvex Maximal konkav 1 F Keine Anforderung
in mm in mm in mm 2 G <26.000 m’ / 5.000 mm’
|
300 L5 1,0 3 H <20.000 m* / 5.000 mm?
400 | 2,0 | 1,5 4 | <18.000 m* / 5.000 mm?
500 | 2,5 | 1,5
800 | 4,0 | 2,5
16 Birkenmeier Birkenmeier 17
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NORMDEFINITION
LARGO PFLASTERPLATTEN | GARTEN- UND TERRASSENPLATTEN NACH EN 1339

Bruchlastklassen

Klassen- Eingruppierung
Kennzeichnung Charakteristische Bruchlast KN der BIRKENMEIER-
nummer
Produkte
30 3 3
45 4 4,5
70 7 7 Abhéngig von
110 11 1 der G.eometrle
der einzelnen
140 14 14 Formate
250 25 25
300 30 30
18 Birkenmeier
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ERLAUTERUNG UND BEGRIFFSERKLARUNG

Erlduterung zu ,,Empfohlene Einsatzgebiete*
in den Datenblattern fiir Pflasterbeldge

Fiir die Dimensionierung von Verkehrs-
flachen werden diese in Abhdngigkeit
von der zu erwartenden Belastung in der

RSt0 12 in Belastungsklassen Bk eingeteilt.

Die Bk 0,3 bis Bk 3,2 kénnen grundsatzlich
mit Pflaster, Rad- und Gehwege mit Pflaster
und Platten ausgefiihrt werden.

In die Belastungsklassen Bk 1,0 bzw. 1,8
bzw. 3,2 sind einzuordnen:
LKW-Parkflachen | Flachen mit hoher PKW-
und LKW-Belastung | Pldtze und FuBganger-
zonen mit Ladeverkehr | Industriell oder
gewerblich genutzte Flachen

In die Belastungsklassen Bk 0,3 bzw. 1,0
sind einzuordnen:

Flachen mit geringer PKW- und LKW-
Belastung bis 7,5 t | Fahrbahnen von Wohn-
straBen | PKW-Parkflachen | Feuerwehr-
zufahrten | Grundstiickszufahrten | Platze
und FuRgdngerzonen ohne Ladeverkehr

In die Bauklasse Tafel 6 sind einzuordnen:

Rad- und Gehwege mit gelegentlicher
Befahrung durch Fahrzeuge des Unter-
haltungsdienstes

Hinweise zur definitiven Einordnung in die
Belastungsklassen finden sich in RSt0 12.

Fiir die Dimensionierung von Wegen und
Platzen auBerhalb von Flachen des Straf3en-
verkehrs werden diese in Abhdngigkeit

von der zu erwartenden Belastung in der
ZTV-Wegebau in Nutzungskategorien N
eingeteilt.

Die N1 bis N 3 kénnen grundsatzlich mit
Pflaster und Platten ausgefiihrt werden.

In die Nutzungskategorie N 1 sind einzu-
ordnen:

Nicht von KFZ erreichbare Flachen | Terrassen
und Gartenwege | Aufenthaltsflachen im
Wohnumfeld

In die Nutzungskategorie N 2 sind einzu-
ordnen:

Vorwiegend ruhender PKW-Verkehr bis 2,0t |
Zufahrten zu Garagen, Carports und Privat-
flachen | Hofflachen

In die Nutzungskategorie N 3 sind einzu-
ordnen:

Geringe PKW- und LKW-Belastung bis 3,5t |
Grundstiickszufahrten | Parkplatze, Park-
streifen und Hofflachen

Hinweise zur definitiven Einordnung in
die Nutzungskategorien finden sich in
ZTV-Wegebau.
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1.

Pflaster | Okobeliige |
Largo-Pflasterplatten

1.1 Verlegemuster

Antinea® Lino | Antinea® | Antinea® Oko 21
Antinea® Oko Kombi 25
Classico 27
Il Campo® | Il Campo® Oko Kombi 28
Imba | Imba Oko 32
La Linia® | La Linia® AquaPrima 33
La Linia® SL | La Senza® SL | Umbriano® SL 39
Safelock 39
La Senza® Oko 46
La Senza® Oko Kombi 47
La Senza® Largo-Pflasterplatten 48
Leise Fahrbahn 50
Lido Oko Kombi 6 cm | Lido Oko Kombi 8 cm 51
Tizio 54
Largo-Pflasterplatten 55
Largo Safelock Pflasterplatten 59
Sorrento Pflaster 61
1.2 Datenblatter
Datenblatt 6 cm 62
Datenblatt 8cm 66
Datenblatt 10 cm 76
Datenblatt 12 cm 80
Datenblatt 14cm 84
Datenblatt 15¢cm | 20cm 88
Datenblatt Ziersplitte 90
1.3 Einbauhinweise
Pflasterbeldge fiir Gartenwege, Terrassen und Einfahrten 92
Wasserdurchlassige Okobeldge 97
Safelock-Pflaster fiir Verkehrsflachen 104
Largo-Pflasterplatten 108
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PFLASTER | OKOBELAGE | LARGO-PFLASTERPLATTEN

Antinea® Lino | Antinea® | Antinea® Oko

Verlegemuster Nr. 720

Verlegemuster Nr. 721

1 Verlegemuster: 0,0266 m?
20,0 x 13,3 1 Stiick

Verlegemuster Nr. 722

1 Verlegemuster: 0,957 m?
13,3 x 6,6 20 Stiick
13,3 x 13,3 14 Stiick
20,0 x 13,3 20 Stiick

1 Verlegemuster: 0,0177 m?

100 % der Flache 13,3 x 13,3 1 Stiick 100% der Flache

1 Verlegemuster: 1,417 m?

18,4 % der Flache 13,3x 6,6 38 Stiick 23,7 % der Flache
25,9% der Flache 13,3 x 13,3 19 Stiick 23,7 % der Flache
55,6 % der Flache 20,0 x 13,3 28 Stiick 52,6 % der Flache

Birkenmeier 21
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PFLASTER | OKOBELAGE | LARGO-PFLASTERPLATTEN
ANTINEA® LINO | ANTINEA® | ANTINEA® OKO

Verlegemuster Nr. 725

Verlegemuster Nr. 726

T T

1 Verlegemuster: 1,417 m?

1 Verlegemuster: 0,213 m?

13,3 x 6,6 29 Stiick 18,1% der Flache 13,3x 6,6 4 Stiick 16,5 % der Flache

13,3 x 13,3 13 Stiick 16,2 % der Flache 13,3 x 13,3 4 Stiick 33,3 % der Flache

20,0 x 13,3 35 Stiick 65,7 % der Flache 20,0 x 13,3 4 Stiick 50,1% der Flache

Verlegemuster Nr. 727 Verlegemuster Nr. 728

LI T T T T 11

[ 1 T[] [T [T T 1]

[ ] L T T [

[ [ T[] [ [ T[] ]

I T T [ [

[T T T T T 1 ]

C I I T T TT 11

(LI T T T T IT1 ]

1 Verlegemuster: 0,0443 m? 1 Verlegemuster: 1,417 m?

13,3 x 13,3 1 Stiick 39,9% der Flache 13,3 x 6,6 38 Stiick 23,7 % der Flache

20,0 x 13,3 1 Stiick 60,1 % der Flache 13,3 x 13,3 19 Stiick 23,7 % der Flache
20,0 x 13,3 28 Stiick 52,6 % der Flache

22 Birkenmeier
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Verlegemuster Nr. 732

L L]

1 Verlegemuster: 1,769 m?

13,3 x 6,6 19 Stiick
13,3 x 13,3 10 Stiick
20,0 x 13,3 27 Stiick
26,6 x 26,6 10 Stiick
Verlegemuster Nr. 735

[T EerIn

PFLASTER | OKOBELAGE | LARGO-PFLASTERPLATTEN
ANTINEA® LINO | ANTINEA® | ANTINEA® OKO

Verlegemuster Nr. 733

1 Verlegemuster: 1,77 m?

9,4 % der Flache 13,3 x 6,6 20 Stiick 10,0% der Flache
10,0 % der Flache 13,3 x 13,3 13 Stiick 13,0% der Flache
40,6 % der Flache 20,0 x 13,3 22 Stiick 33,1 % der Flache
40,0 % der Flache 26,6 x 26,6 11 Stiick 43,9 % der Flache

Verlegemuster Nr. 737
11— [T1r— [
A1 T T B

TLEST L i i
L m=ig

1 Verlegemuster: 1,434 m? 1 Verlegemuster: 1,151 m?
13,3x 6,6 21 Stiick 13,0% der Flache 13,3 x 13,3 8 Stiick 12,3% der Flache
13,3 x 13,3 18 Stiick 22,2% der Flache 20,0 x 13,3 22 Stiick 50,8 % der Flache
20,0 x 13,3 19 Stiick 35,2 % der Flache 26,6 X 26,6 6 Stiick 36,9 % der Flache
26,6 X 26,6 6 Stiick 29,6 % der Flache
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PFLASTER | OKOBELAGE | LARGO-PFLASTERPLATTEN

ANTINEA® LINO | ANTINEA® | ANTINEA® OKO

Verlegemuster Nr. 739

LT
CHEE |

1 Verlegemuster: 1,771 m?

Verlegemuster Nr. 745

[T
[ 1
1 Verlegemuster: 0,708 m?

13,3 x 6,6 27 Stiick 13,5% der Flache 13,3x 6,6 4 Stiick 5% der Flache
13,3 x 13,3 23 Stiick 23,0% der Flache 13,3 x 13,3 10 Stiick 25% der Flache
20,0 x 13,3 29 Stiick 43,5% der Flache 20,0 x 13,3 8 Stiick 30 % der Flache
26,6 x 26,6 5 Stiick 20,0 % der Flache 26,6 x 26,6 4 Stiick 40% der Flache
Verlegemuster Nr. 746 Verlegemuster Nr. 749

LI I T T TT TT 11

L[] L T 1T 1]

L LT ] [T [T T[]

[ T[T 1 [ T T 1T 1]

LT TT 11 [ T[T T1

| [ T IT T T TT 1]

LIT T T T TT T1 |

| [ T ITT T T TT 1]

| [ TT T TT T ITT T]1

LI I T T Tl 1]

1 Verlegemuster: 0,0443 m? 1 Verlegemuster: 0,284 m?

13,3 x 13,3 1 Stiick 39,9% der Flache 13,3 x 13,3 4 Stiick 25% der Flache
20,0 x 13,3 1 Stiick 60,1 % der Flache 20,0 x 13,3 8 Stiick 75% der Flache
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PFLASTER | OKOBELAGE | LARGO-PFLASTERPLATTEN

Antinea® Oko Kombi

Verlegemuster Nr. 710
. o |

Il e

1 Verlegemuster: 0,849 m? | entspricht 1 Lage
13,3 x 13,3 11 Stiick

20,0 x 13,3 6 Stiick

26,6 x 13,3 6 Stiick Lieferung

26,6 X 26,6 4 Stiick nur lagenweise
Das Verlegemuster 710 entspricht der Format-
anordnung auf der Palette.

Verlegemuster Nr. 712

1 Verlegemuster: 0,849 m? | entspricht 1 Lage
13,3 x 13,3 11 Stiick
20,0 x 13,3 6 Stiick

26,6 x 13,3 6 Stiick Lieferung

Verlegemuster Nr. 711

- . |
O 1N
o
L

i - i
) | Sl .

1 Verlegemuster: 0,849 m? | entspricht 1 Lage

13,3 x 13,3 11 Stiick

20,0 x 13,3 6 Stiick

26,6 x 13,3 6 Stiick

26,6 X 26,6 4 Stiick

Lieferung
nur lagenweise

Verlegemuster Nr. 713

’I_ I | JI_I

1 Verlegemuster: 0,849 m? | entspricht 1 Lage
13,3 x 13,3 11 Stiick
20,0 x 13,3 6 Stiick

26,6 x 13,3 6 Stiick Lieferung

26,6 X 26,6 4 Stiick nur lagenweise 26,6 X 26,6 4 Stiick nur lagenweise
Birkenmeier 25
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PFLASTER | OKOBELAGE | LARGO-PFLASTERPLATTEN

ANTINEA® OKO KOMBI

Verlegemuster Nr. 751

1 Verlegemuster: 0,849 m? | entspricht 1 Lage |
Einbau als 1,064 m breiter Gartenweg

13,3 x 13,3 11 Stiick
20,0 x 13,3 6 Stiick
26,6 x 13,3 6 Stiick
26,6 x 26,6 4 Stiick

Lieferung
nur lagenweise

Verlegemuster Nr. 752

1 Verlegemuster: 1,698 m? | entspricht 2 Lagen |
Einbau als 1,60 m breiter Gartenweg

13,3 x 13,3 22 Stiick
20,0 x 13,3 12 Stiick
26,6 x 13,3 12 Stiick
26,6 x 26,6 8 Stiick

Lieferung
nur lagenweise
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PFLASTER | OKOBELAGE | LARGO-PFLASTERPLATTEN

Classico

Verlegemuster Nr. 685

Verlegemuster Nr. 686

LTI T T rrrrIrTTy
1 Verlegemuster: 0,0132 m?
VA 1 Stiick 100 % der Flache
Verlegemuster Nr. 687

TI*I‘“I’TT“]?T]TFFP
lI[ ’I 8 L
111111111111111

1 Verlegemuster: 0,0198 m?

1Y% 1 Stiick 100 % der Flache

1 Verlegemuster: 0,0331 m?
% 1 Stiick
1% 1 Stiick

40% der Flache
60 % der Flache

Ausfiihrungsbeispiel Classico 6er

Umpflasterung eines Kanaldeckels
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PFLASTER | OKOBELAGE | LARGO-PFLASTERPLATTEN

Il Campo®

Verlegemuster Nr. 634 Verlegemuster Nr. 636

S AN e

1 Verlegemuster: 0,36 m?

1 Verlegemuster: 0,03 m?

20 x 15 1 Stiick 100 % der Flache 15 x 10 4 Stiick 16,7 % der Flache
20 x 15 4 Stiick 33,3% der Flache
30 x 30 2 Stiick 50,0 % der Flache

Verlegemuster Nr. 638 Verlegemuster Nr. 639

1 Verlegemuster: 1,403 m? 1 Verlegemuster: 1,365 m?

15 x 10 19 Stiick 20,3 % der Flache 15 x 10 25 Stiick 27,5% der Flache
15 x 15 11 Stiick 17,7 % der Flache 20 x 15 33 Stiick 72,5% der Flache
20 x 15 14 Stiick 30,0 % der Flache
30 x 30 5 Stiick 32,0% der Flache
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PFLASTER | OKOBELAGE | LARGO-PFLASTERPLATTEN
IL CAMPO®

Verlegemuster Nr. 641 Verlegemuster Nr. 643

i

1 Verlegemuster: 0,105 m? 1 Verlegemuster: 1,403 m?

15 x 15 2 Stiick 42,9 % der Flache 15 x 10 30 Stiick 32,1% der Flache
20 x 15 2 Stiick 57,1% der Flache 15 x 15 17 Stiick 27,3 % der Flache
20 x 15 19 Stiick 40,6 % der Flache
Verlegemuster Nr. 644 Verlegemuster Nr. 645
[ [T | | I I l
[1 | [ [ | | [T L_ | 1

b

|I|I'_I
= LR AT

1 Verlegemuster: 0,1125m?

1 Verlegemuster: 0,54 m?

15 x 15 8 Stiick 33,4% der Flache 15 x 15 1 Stiick 20% der Flache
20 x 15 6 Stiick 33,3% der Flache 30 x 30 1 Stiick 80% der Flache
30 x 30 2 Stiick 33,3% der Flache
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PFLASTER | OKOBELAGE | LARGO-PFLASTERPLATTEN

Il Campo® Oko Kombi

Verlegemuster Nr. 651 Verlegemuster Nr. 652
I_H;E A AL {11
%TWHI#T;{H : j{L ]
:‘_ 11 4i_‘ o :1_1 ﬁlf:
LS Rt

1 Verlegemuster: 0,92 m? | entspricht 1 Lage 1 Verlegemuster: 0,92m?| entspricht 1 Lage

15 x 10 14 Stiick 15 x 10 14 Stlick
20 x 10 4 Stiick 20 x 10 4 Stiick
20 x 15 8 Stiick 20 x 15 8 Stiick
30 x 10 4 Stiick Lieferung 30 x 10 4 Stiick Lieferung
30 x 30 6 Stiick nur lagenweise 30 x 30 6 Stiick nur lagenweise
Das Verlegemuster 651 entspricht der Format-
anordnung auf der Palette.
Verlegemuster Nr. 653 Verlegemuster Nr. 654
£ ! \I I II I l— ! [ 1 II llﬁf
'T

RS

i | I 1
1 Verlegemuster: 0,92 m? | entspricht 1 Lage 1 Verlegemuster: 1,84 m? | entspricht 2 Lagen

15 x 10 14 Stiick 15 x 10 28 Stiick
20 x 10 4 Stiick 20 x 10 8 Stiick
20 x 15 8 Stiick 20 x 15 16 Stiick
30 x 10 4 Stiick Lieferung 30 x 10 8 Stiick Lieferung
30 x 30 6 Stiick nur lagenweise 30 x 30 6 Stiick nur lagenweise
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PFLASTER | OKOBELAGE | LARGO-PFLASTERPLATTEN
IL CAMPO® OKO KOMBI

Verlegemuster Nr. 655 Verlegemuster Nr. 656

1

1
[

7
I

1 Verlegemuster: 1,84 m? | entspricht 2 Lagen |
Einbau als 1,60 m breiter Gartenweg

H —l—::r_

1 Verlegemuster: 0,92 m? | entspricht 1 Lage |
Einbau als 1,15 m breiter Gartenweg

15 x 10 14 Stiick 15 x 10 28 Stiick

20 x 10 4 Stiick 20 x 10 8 Stiick

20 x 15 8 Stiick 20 x 15 16 Stiick

30 x 10 4 Stiick Lieferung 30 x 10 8 Stiick Lieferung

30 x 30 6 Stiick nur lagenweise 30 x 30 6 Stiick nur lagenweise
Birkenmeier 31

steinsdesign’



PFLASTER | OKOBELAGE | LARGO-PFLASTERPLATTEN

Imba | Imba Oko

1 Verlegemuster: 0,0275m?

Imba Normalstein 1 Stiick 100 % der Flache
Seitlicher Abschluss mit Imba Randstein — Uni,
vorderer Abschluss mit Imba Schlussstein — Uni

Imba Imba Schlussstein
TN T T
£ &
/// /’//
// - // =
)
&
‘ ‘ )/’
.
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Imba Randstein

PFLASTER | OKOBELAGE | LARGO-PFLASTERPLATTEN

La Linia® | La Linia® AquaPrima

Verlegemuster Nr. 301

Verlegemuster Nr. 303

1 Verlegemuster: 0,04 m?

20 x 20 1 Stiick 100% der Flache 30 x 20 2 Stiick
30 x 30 1 Stiick
Verlegemuster Nr. 304 Verlegemuster Nr. 305

1 Verlegemuster: 0,21 m?

57,1% der Flache
42,9% der Flache

1 Verlegemuster: 0,15 m?

30 x 20 1 Stiick 40 % der Flache 20 x 20
30 x 30 1 Stiick 60 % der Flache 30 x 30
40 x 20

Birkenmeier
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1 Verlegemuster: 0,54 m?

3 Stiick
2 Stiick
3 Stiick

22,2 % der Flache
33,3% der Flache
44,5% der Flache
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PFLASTER | OKOBELAGE | LARGO-PFLASTERPLATTEN
LA LINIA® | LA LINIA® AQUAPRIMA

Verlegemuster Nr. 306

Verlegemuster Nr. 308

-

1 Verlegemuster: 0,06 m?
30 x 20 1 Stiick

Verlegemuster Nr. 309

100 % der Flache

1 Verlegemuster: 0,06 m?
30 x 20 1 Stiick

Verlegemuster Nr. 310

100 % der Flache

gl 1T
e

1 Verlegemuster: 0,10 m?

20 x 20 1 Stiick
30 x 20 1 Stiick
34

40% der Flache 20 x 20 4 Stiick 57,1% der Flache
60 % der Flache 30 x 20 2 Stiick 42,9 % der Flache
Birkenmeier
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PFLASTER | OKOBELAGE | LARGO-PFLASTERPLATTEN

Verlegemuster Nr. 312

LALINIA® [ LA L

Verlegemuster Nr. 313

INIA® AQUAPRIMA

1 Verlegemuster: 0,18 m?

1 Verlegemuster: 0,32 m?

20 x 20 1 Stiick 22,2 % der Flache 20 x 20 1 Stiick 12,5% der Flache

30 x 20 1 Stiick 33,3 % der Flache 30 x 20 2 Stiick 37,5% der Flache

40 x 20 1 Stiick 44,5 % der Flache 40 x 20 2 Stiick 50,0 % der Flache

Verlegemuster Nr. 315 Verlegemuster Nr. 316

T e N

T mE T T T

[ A N N

[ 'ﬁ 11 L1 [T T T]

|| ||| || || ||| ||| ||| | BERR

] L L[ 1 ]

S LTI I TTT]

crrrrrrrrrrry o b

1 Verlegemuster: 0,16 m? 1 Verlegemuster: 0,15 m?

20 x 20 2 Stiick 50 % der Flache 30 x 20 1 Stiick 40% der Flache

40 x 20 1 Stiick 50 % der Flache 30 x 30 1 Stiick 60 % der Flache
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PFLASTER | OKOBELAGE | LARGO-PFLASTERPLATTEN
LA LINIA® | LA LINIA® AQUAPRIMA

Verlegemuster Nr. 322 Verlegemuster Nr. 328

1 Verlegemuster: 0,08 m? 1 Verlegemuster: 0,08 m?

40 x 20 1 Stiick 100 % der Flache 40 x 20 1 Stiick
Verlegemuster Nr. 329 Verlegemuster Nr. 330
{1 -
. -
[ ] ]
o [ | [ [
LT 1 [ L[] L
1 Verlegemuster: 0,20 m? 1 Verlegemuster: 0,12 m?
20 x 20 1 Stiick 20% der Flache 30 x 20 2 Stiick
40 x40 1 Stiick 80 % der Flache
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100 % der Flache

100 % der Flache

Verlegemuster Nr. 331

r

1 Verlegemuster: 0,16 m?
40 x 20 2 Stiick

Verlegemuster Nr. 336

PFLASTER | OKOBELAGE | LARGO-PFLASTERPLATTEN

1 Verlegemuster: 8,88 m?

20 x 20 24 Stiick
30 x 20 24 Stiick
40 x 20 24 Stiick
30 x 30 16 Stiick
60 x 30 16 Stiick

LA LINIA® | LA LINIA® AQUAPRIMA

Verlegemuster Nr. 332

I
i B

1 Verlegemuster: 0,26 m?

100 % der Flache 20 x 20 2 Stiick 30,8 % der Flache
30 x 20 3 Stiick 69,2 % der Flache
Verlegemuster Nr. 337
T 1 [ 1 [ | [1
1 [ 1 T T T TT T T TIT T T TTT 1
[ T1 ||||||| I| |||||| |||II
I I [T T T T T TTTTT TT T7
| [TT T T T T T T T T T TTT T
1 I )
[T Y Y I
T 1) T I
IT 1 A S Y |
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I [T I| Ill 1 |||I T 1 ||I |
.Il_ III T TT L I _ll. L
1 Verlegemuster: 8,80 m?
10,8 % der Flache 20 x 20 29 Stiick 13,2 % der Flache
16,2 % der Flache 30 x 20 62 Stiick 42,3 % der Flache
24,3 % der Flache 40 x 20 49 Stiick 44,5% der Flache
16,2 % der Flache
32,4% der Flache
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PFLASTER | OKOBELAGE | LARGO-PFLASTERPLATTEN

LA LINIA® | LA LINIA® AQUAPRIMA

Verlegemuster Nr. 340

1 Verlegemuster: 0,12 m?

20 x 10 1 Stiick 16,7 % der Flache

20 x 20 1 Stiick 33,3 % der Flache

30 x 20 1 Stiick 50,0 % der Flache
Verlegemuster Nr. 354

| SRS
[ | e

1 Verlegemuster: 1,60 m?

Verlegemuster Nr. 347

30 x 20
verlegt im Diagonal-Reihenverband 5 - %5
Randabschluss mit Diagonalstein

Verlegemuster Nr. 368

CH T HTT1

1 Verlegemuster: 1,50 m?

20 x 10 13 Stiick 16,3 % der Flache 20 x 20 9 Stiick 24% der Flache
20 x 20 7 Stiick 17,5% der Flache 30 x 20 13 Stiick 52 % der Flache
30 x 20 8 Stiick 30,0 % der Flache 30 x 30 4 Stiick 24% der Flache
30 x 30 2 Stiick 11,3% der Flache
40 x 20 5 Stiick 25,0% der Flache
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PFLASTER | OKOBELAGE | LARGO-PFLASTERPLATTEN

La Linia® SL | La Senza® SL | Umbriano® SL |

Safelock

Verlegemuster Nr. 301

e S

1 Verlegemuster: 0,04 m?

Verlegemuster Nr. 303

1 Verlegemuster: 0,21 m?

20 x 20 1 Stiick 100% der Flache 30 x 20 2 Stiick 57,1% der Flache
30 x 30 1 Stiick 42,9 % der Flache
Verlegemuster Nr. 306 Verlegemuster Nr. 313
[ ] [ ] L [ ] I
LI T T T T T L . ||
||||||||| |||||| |||||_|||||
[T T T T 111 [T ITTIITTT
| | | | | | |||||||||||||||||
L[ T ] L [ ] (T O T e
1 Verlegemuster: 0,06 m? 1 Verlegemuster: 0,32 m?
30 x 20 1 Stiick 100% der Flache 20 x 20 1 Stiick 12,5% der Flache
30 x 20 2 Stiick 37,5% der Flache
40 x 20 2 Stiick 50,0% der Flache
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PFLASTER | OKOBELAGE | LARGO-PFLASTERPLATTEN
LA LINIA® SL | LA SENZA® SL | UMBRIANO® SL | SAFELOCK

Verlegemuster Nr. 315 Verlegemuster Nr. 316

1 Verlegemuster: 0,16 m?

1 Verlegemuster: 0,15 m?

20 x 20 2 Stiick 50 % der Flache 30 x 20 1 Stiick 40 % der Flache

40 x 20 1 Stiick 50 % der Flache 30 x 30 1 Stiick 60 % der Flache

Verlegemuster Nr. 318 Verlegemuster Nr. 322
LT T[] ] L I . -
W [rrry | L L
HEEEEEEE N
B e e s s
LT O I
HEEEEEEN C T T [ T ]

1 Verlegemuster: 0,09 m? 1 Verlegemuster: 0,08 m?

30 x 30 1 Stiick 100 % der Flache 40 x 20 1 Stiick 100% der Flache
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PFLASTER | OKOBELAGE | LARGO-PFLASTERPLATTEN
LA LINIA® SL | LA SENZA® SL | UMBRIANO® SL | SAFELOCK

Verlegemuster Nr. 325 Verlegemuster Nr. 326

: -

I ]
1 Verlegemuster: 0,16 m?
40 x 40 1 Stiick

1 Verlegemuster: 0,16 m?

40 x 40 1 Stiick 100 % der Flache 100 % der Flache

Verlegemuster Nr. 328

L o — L]
=

Verlegemuster Nr. 329

1 Verlegemuster: 0,08 m? 1 Verlegemuster: 0,2 m?

40 x 20 1 Stiick 100 % der Flache 20 x 20 1 Stiick 20% der Flache
40 x40 1 Stiick 80 % der Flache
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PFLASTER | OKOBELAGE | LARGO-PFLASTERPLATTEN
LA LINIA® SL | LA SENZA® SL | UMBRIANO® SL | SAFELOCK

Verlegemuster Nr. 330
|

I—'_' i
EmESgmiEse

1 Verlegemuster: 0,12 m?
30 x 20 2 Stiick

100 % der Flache

Verlegemuster Nr. 358

-

e
CFCTRLT]

1 Verlegemuster: 1,68 m?

Verlegemuster Nr. 352
(T LT T | (][]
T H T H T H
-~
B
I 7 | [ I I
Ll | L]
1 Verlegemuster: 0,32 m?
20 x 20 2 Stiick 25% der Flache
30 x 20 4 Stiick 75% der Flache
Verlegemuster Nr. 361
LT 1 |
: g

\#{_ii

1 Verlegemuster: 1,80 m?

20 x 20 4 Stiick 9,5% der Flache 20 x 20 1 Stiick 2,2% der Flache
40 x 20 5 Stiick 23,8 % der Flache 40 x 20 14 Stiick 62,2 % der Flache
40 x40 7 Stiick 66,7 % der Flache 40 x 40 4 Stiick 35,6 % der Flache
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PFLASTER | OKOBELAGE | LARGO-PFLASTERPLATTEN
LA LINIA® SL | LA SENZA® SL | UMBRIANO® SL | SAFELOCK

Verlegemuster Nr. 560

Verlegemuster Nr. 561

1 Verlegemuster: 0,32 m?

1 Verlegemuster: 0,64 m?

80 x 40 1 Stiick 100% der Flache 40 x40 2 Stiick 50 % der Flache
80 x 40 1 Stiick 50 % der Flache
Verlegemuster Nr. 562 Verlegemuster Nr. 563
NN 1]
. 7 e [
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ [
! ! [ I I I
1 Verlegemuster: 0,64 m? 1 Verlegemuster: 0,96 m?
80 x 80 1 Stiick 100% der Flache 80 x 40 1 Stiick 33,3 % der Flache
80 x 80 1 Stiick 67,7 % der Flache
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PFLASTER | OKOBELAGE | LARGO-PFLASTERPLATTEN
LA LINIA® SL | LA SENZA® SL | UMBRIANO® SL | SAFELOCK

Verlegemuster Nr. 589

1 Verlegemuster: 0,32 m?

Verlegemuster Nr. 601

||_||"L||'||_||'||.||'||.'|
|_||_||_||_||_||_||_ [T 1T
||.|| ||.|| ||.|| ||.|| ||. |

1 Verlegemuster: 0,0256 m?

80 x 40 1 Stiick 100 % der Flache 16 x 16 1 Stiick 100 % der Flache
Verlegemuster Nr. 604 Verlegemuster Nr. 606
| : - | [T 1 [ [ ]
[T e [T ] [T ]
— - LT L T [ 1] [ [ ]
- NN
i Ee s s 7{ [ ||||'|'|' [ |||| |
T 1T 1M |
T T | [ B
[ | I L[]
1 Verlegemuster: 0,0768 m? 1 Verlegemuster: 0,0384 m?
24 x 16 2 Stiick 100 % der Flache 24 x 16 1 Stiick 100 % der Flache
44 Birkenmeier

steinsdesign’

PFLASTER | OKOBELAGE | LARGO-PFLASTERPLATTEN
LA LINIA® SL | LA SENZA® SL | UMBRIANO® SL | SAFELOCK

Verlegemuster Nr. 607

1 Verlegemuster: 0,064 m?
16 x 16 1 Stiick
24 x 16 1 Stiick

40 % der Flache
60 % der Flache

Verlegemuster Nr. 619

i

ne=
i

R==
=

BN
IE=
N

[1]

gun

i

Verlegemuster Nr. 609

L\} \} \rf

C L] \
L1 L]
1 Verlegemuster: 0,1024 m?
32 x 16 2 Stiick

100 % der Flache

Verlegemuster Nr. 627

O TG

[ Ll
1 Verlegemuster: 0,2816 m? 1 Verlegemuster: 0,2304 m?
24 x 16 6 Stiick 81,8 % der Flache 24 x 16 2 Stiick 33,3 % der Flache
32 x 16 1 Stiick 18,2 % der Flache 32 x 16 3 Stiick 66,7 % der Flache
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PFLASTER | OKOBELAGE | LARGO-PFLASTERPLATTEN

La Senza® Oko

Verlegemuster Nr. 506

Verlegemuster Nr. 507

.

\|\ﬁ\|\|\
[

1 Verlegemuster: 0,18 m?

1 Verlegemuster: 0,18 m?

60 x 30 1 Stiick 100 % der Flache 60 x 30 1 Stiick 100% der Flache
Verlegemuster Nr. 508 Verlegemuster Nr. 509
I T T ]
| . | | . | |
|| [ | I I I i I
| l l | l | 1 l |
T T T T 1
| | | |
1 Verlegemuster: 0,72 m? 1 Verlegemuster: 0,18 m?
60 x 30 4 Stiick 100 % der Flache 60 x 30 1 Stiick 100% der Flache
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PFLASTER | OKOBELAGE | LARGO-PFLASTERPLATTEN

La Senza® Oko Kombi

Verlegemuster Nr. 657

1 Verlegemuster: 1,08 m? | entspricht 1 Lage
20 x 30 2 Stiick
40 x 30 3 Stiick
50 x 30 4 Stiick

Lieferung
nur lagenweise

Verlegemuster Nr. 659

1 Verlegemuster: 1,08 m? | entspricht 1 Lage
20 x 30 2 Stiick
40 x 30 3 Stiick
50 x 30 4 Stiick

Lieferung
nur lagenweise

Verlegemuster Nr. 658

1 Verlegemuster: 1,08 m? | entspricht 1 Lage
20 x 30 2 Stiick
40 x 30 3 Stiick
50 x 30 4 Stiick

Lieferung
nur lagenweise

Verlegemuster Nr. 660

1 Verlegemuster: 1,08 m? | entspricht 1 Lage
20 x 30 2 Stiick
40 x 30 3 Stiick
50 x 30 4 Stiick

Lieferung
nur lagenweise
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PFLASTER | OKOBELAGE | LARGO-PFLASTERPLATTEN

La Senza® Largo-Pflasterplatten

Verlegemuster Nr. 506

Verlegemuster Nr. 507

1 Verlegemuster: 0,18 m?

S

1 Verlegemuster: 0,18 m?

60 x 30 1 Stiick 100 % der Flache 60 x 30 1 Stiick
Verlegemuster Nr. 508 Verlegemuster Nr. 509
[ I
1 Verlegemuster: 0,72 m? 1 Verlegemuster: 0,18 m?
60 x 30 4 Stiick 100 % der Flache 60 x 30 1 Stiick
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100 % der Flache

100 % der Flache

Verlegemuster Nr. 526

1 Verlegemuster: 0,50 m?
100 x 50 1 Stiick

Verlegemuster Nr. 530

100 % der Flache 100 x 50 1 Stiick

1 Verlegemuster: 0,50 m?
100 x 50 1 Stiick

PFLASTER | OKOBELAGE | LARGO-PFLASTERPLATTEN
LA SENZA® LARGO-PFLASTERPLATTEN

Verlegemuster Nr. 527

1 Verlegemuster: 0,50 m?
100 % der Flache

100 % der Flache
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PFLASTER | OKOBELAGE | LARGO-PFLASTERPLATTEN

Leise Fahrbahn

Verlegemuster Nr. 630

HETL

|_ﬂ
i

L]
T 7
1 Verlegemuster: 0,06 m?
20 x 15 2 Stiick

100 % der Flache

Verlegemuster Nr. 633

) AN AN AN,
( 4 :
/gg

oY

e
_<\
., -

S -,

1 Verlegemuster: 0,03 m? | Randabschluss mit
Diagonalstein, Bedarf 4,7 Stk/lfm
20 x 15 1 Stiick 100 % der Flache

Verlegemuster Nr. 631

1 Verlegemuster: 0,09 m? | Randabschluss mit
Diagonalstein, Bedarf 4,7 Stk/Ifm
20 x 15 3 Stiick 100% der Flache

Verlegemuster Nr. 634
[TITTTTTT1
O O

| [ | [ |

LT T T T I T T 1]
1 Verlegemuster: 0,03 m?
20 x 15 1 Stiick

100 % der Flache
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PFLASTER | OKOBELAGE | LARGO-PFLASTERPLATTEN

Lido Oko Kombi 6cm

Verlegemuster Nr. 661

1 Verlegemuster: 0,84 m? | entspricht 1 Lage

28 x 16 5 Stiick

35 x 16 5 Stiick Lieferung

42 x 16 5 Stiick nur lagenweise
Das Verlegemuster 661 entspricht der Format-
anordnung auf der Palette.

Verlegemuster Nr. 663

| II| II Ll_ 'I lll - ||

1 Verlegemuster: 1,68 m? | entspricht 1 Lage

28 x 16 10 Stiick
35 x 16 10 Stiick Lieferung
42 x 16 10 Stiick nur lagenweise

Verlegemuster Nr. 662

1 Verlegemuster: 0,84 m? | entspricht 1 Lage
28 x 16 5 Stiick
35 x 16 5 Stiick
42 x 16 5 Stiick

Lieferung
nur lagenweise

Verlegemuster Nr. 664
[ 1

i

1 Verlegemuster: 0,84 m?| entspricht 1 Lage |
Einbau als 1,05 m breiter Gartenweg
28 x 16 5 Stiick
35 x 16 5 Stiick
42 x 16 5 Stiick

Lieferung
nur lagenweise
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PFLASTER | OKOBELAGE | LARGO-PFLASTERPLATTEN

Lido Oko Kombi 8cm

Verlegemuster Nr. 665

1 Verlegemuster: 0,96 m?| entspricht 1 Lage

30 x 16 5 Stiick
40 x 16 5 Stiick Lieferung
50 x 16 5 Stiick nur lagenweise

Das Verlegemuster 665 entspricht der Format-
anordnung auf der Palette.

Verlegemuster Nr. 667

[ [ ] [ 1
1 Verlegemuster: 0,96 m?| entspricht 1 Lage

Verlegemuster Nr. 666
| [ ] | [ ] |

1 Verlegemuster: 0,96 m?| entspricht 1 Lage

30 x 16 5 Stiick

40 x 16 5 Stiick Lieferung

50 x 16 5 Stiick nur lagenweise
Verlegemuster Nr. 668

H | | |
1 Verlegemuster: 0,96 m? | entspricht 1 Lage |

30 x 16 5 Stiick Einbau als 1,50 m breiter Gartenweg
40 x 16 5 Stiick Lieferung 30 x 16 5 Stiick
50 x 16 5 Stiick nur lagenweise 40 x 16 5 Stiick Lieferung
50 x 16 5 Stiick nur lagenweise
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PFLASTER | OKOBELAGE | LARGO-PFLASTERPLATTEN

LIDO OKO KOMBI 8 CM

Verlegemuster Nr. 669

m [ [ I b
1 Verlegemuster: 0,96 m? | entspricht 1 Lage |
Einbau als 2,00 m breiter Gartenweg

Verlegemuster Nr. 675

1 Verlegemuster: 0,96 m? | entspricht 1 Lage |
Banderung mit 30 x 20 | Bedarf: 3,333 Stk/Ifm

30 x 16 5 Stiick 30 x 16 5 Stiick
40 x 16 5 Stiick Lieferung 40 x 16 5 Stiick Lieferung
50 x 16 5 Stiick nur lagenweise 50 x 16 5 Stiick nur lagenweise
Verlegemuster Nr. 681
LT [ [ T [ [ ]
[ [ [ ] [ [ T
[ [ [ ] [ [ T
LT [ [ T [ [ ]
1 Verlegemuster: 0,96 m? | entspricht 1 Lage |
Bénderung mit 40 x 20 | Bedarf: 2,50 Stk/|fm
30 x 16 5 Stiick
40 x 16 5 Stiick Lieferung
50 x 16 5 Stiick nur lagenweise
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PFLASTER | OKOBELAGE | LARGO-PFLASTERPLATTEN

Tizio

Verlegemuster Nr. 688

Verlegemuster Nr. 689

1 Verlegemuster: 0,03375 m?

22,5 x 15,0 1 Stiick 100 % der Flache

Verlegemuster Nr. 691
.
[ HT

- ]

LJ| il gl

1 Verlegemuster: 0,0675m?

1 Verlegemuster: 0,05625m?
15,0 x 15,0 1 Stiick
22,5 x 15,0 1 Stiick

40 % der Flache
60 % der Flache

Verlegemuster Nr. 692

1 Verlegemuster: 0,675 m?

22,5 x 15,0 2 Stiick 100 % der Flache 15,0 x15,0 12 Stiick 40 % der Flache
22,5 x 15,0 12 Stiick 60 % der Flache
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PFLASTER | OKOBELAGE | LARGO-PFLASTERPLATTEN

Largo-Pflasterplatten

Verlegemuster Nr. 501

1 Verlegemuster: 9,24 m?

Verlegemuster Nr. 503

I I
[ [ [ [ T I
1 Verlegemuster: 4,95 m?

80 x 33 9 Stiick 25,7 % der Flache 80 x 33 5 Stiick 26,7 % der Flache
100 x 33 10 Stiick 35,7 % der Flache 100 x 33 5 Stiick 33,3 % der Flache
120 x 33 9 Stiick 38,6 % der Flache 120 x 33 5 Stiick 40,0 % der Flache
Verlegemuster Nr. 507 Verlegemuster Nr. 510
L] I |
| | | | | | | |
L ! | ! ! I | | | |
\‘\‘\‘\‘\‘\ll T
1 Verlegemuster: 0,18 m? 1 Verlegemuster: 0,24 m?

60 x 30 1 Stiick 100% der Flache 60 x 40 1 Stiick 100 % der Flache
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PFLASTER | OKOBELAGE | LARGO-PFLASTERPLATTEN
LARGO-PFLASTERPLATTEN

Verlegemuster Nr. 514 Verlegemuster Nr. 527

1 Verlegemuster: 0,50 m?
100 x 50 1 Stiick

1 Verlegemuster: 2,16 m?
60 x 30 4 Stiick
80 x 60 3 Stiick

33,3 % der Flache 100 % der Flache

67,7 % der Flache

Verlegemuster Nr. 533 Verlegemuster Nr. 537

l Ill'.'lll'.'lll'.'lll'.'IJl'.'lJ'.

1 Verlegemuster: 4,40 m?

[ I

1 Verlegemuster: 1,50 m?

100 x 50 1 Stiick 33,3 % der Flache 40 x 20 2 Stiick 3,6% der Flache
100 x 100 1 Stiick 66,7 % der Flache 40 x40 8 Stiick 29,1% der Flache
60 x 40 4 Stiick 21,8 % der Flache
100 x 100 2 Stiick 45,5% der Flache
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Verlegemuster Nr. 541

PFLASTER | OKOBELAGE | LARGO-PFLASTERPLATTEN
LARGO-PFLASTERPLATTEN

Verlegemuster Nr. 550

{
{
L
[

{
I
I
I
[

1 Verlegemuster: 0,152 m?
1 Stiick

T
i
!
I
I

I
[
1
I
[

100 x 15*

* (DB 4)

Verlegemuster Nr. 551

1 Verlegemuster: 0,72 m?

120 x

60

1 Stiick

: e : | | | |
= N . —
T I ! | !
L—— | | | | |
e | | | |
1 Verlegemuster: 0,44 m?
100 % der Flache 110 x 40 1 Stiick 100 % der Flache
Verlegemuster Nr. 552
L
]
L]
| [ ‘ | ‘
| | |
1 Verlegemuster: 0,625 m?
100 % der Flache 125 x 50 1 Stiick 100 % der Flache
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PFLASTER | OKOBELAGE | LARGO-PFLASTERPLATTEN

LARGO-PFLASTERPLATTEN

Verlegemuster Nr. 559

1 Verlegemuster: 19,978 m?
Typ | (links)* 12 Stiick
Typ Il (rechts)* 12 Stiick
*Trapezplatten

Verlegemuster Nr. 582

50 % der Flache
50 % der Flache

Verlegemuster Nr. 581

;

1 Verlegemuster: 0,36 m?
60 x 15 4 Stiick

Verlegemuster Nr. 583

1 Verlegemuster: 0,36 m?
60 x 15 4 Stiick

58

100 % der Flache

1 Verlegemuster: 0,234 m?
Sechseck 1 Stiick

Birkenmeier
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100 % der Flache

100 % der Flache

PFLASTER | OKOBELAGE | LARGO-PFLASTERPLATTEN

Largo Safelock Pflasterplatten

Verlegemuster Nr. 507
‘ T T T T TT T

S

Verlegemuster Nr. 518

1 Verlegemuster: 0,18 m? 1 Verlegemuster: 5,28 m?

60 x 30 1 Stiick 100% der Flache 30 x 20 12 Stiick 13,6% der Flache
40 x 20 9 Stiick 13,6% der Flache
40 x40 8 Stiick 24,3% der Flache
80 x 40 8 Stiick 48,5% der Flache
Verlegemuster Nr. 551 Verlegemuster Nr. 563
. | -
L L
| | | ! !
1 Verlegemuster: 0,72 m? 1 Verlegemuster: 0,96 m?
120 x 60 1 Stiick 100% der Flache 80 x 40 1 Stiick 33,3 % der Flache
80 x 80 1 Stiick 67,7 % der Flache
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PFLASTER | OKOBELAGE | LARGO-PFLASTERPLATTEN
LARGO SAFELOCK PFLASTERPLATTEN

Verlegemuster Nr. 567

Verlegemuster Nr. 573

1 Verlegemuster: 4,32 m?

20 x 20 6 Stiick
30 x 20 4 Stiick
40 x 20 24 Stiick
80 x 40 6 Stiick

Verlegemuster Nr. 574

1 Verlegemuster: 6,48 m?

5,6 % der Flache 80 x 30 6 Stiick

5,6 % der Flache 80 x 60 3 Stiick

44,4 % der Flache 120 x 30 6 Stiick

44,4% der Flache 120 x 60 2 Stiick
Verlegemuster Nr. 575

22,2% der Flache
22,2% der Flache
33,4 % der Flache
33,4 % der Flache

PFLASTER | OKOBELAGE | LARGO-PFLASTERPLATTEN

Sorrento Pflaster

Verlegemuster Nr. 376
| [ [ [ 1
I maaa—

1 Verlegemuster: 0,96 m?

(HHHH

30 x 20 3 Stiick
40 x 20 6 Stiick Lieferung
50 x 20 3 Stiick nur lagenweise

Das Verlegmuster 376 entspricht der Format-
anordnung auf der Palette.

Verlegemuster Nr. 378

Verlegemuster Nr. 377

1 Verlegemuster: 1,92 m?

30 x 20 6 Stiick

40 x 20 12 Stiick Lieferung

50 x 20 6 Stiick nur lagenweise
Verlegemuster Nr. 379

1 Verlegemuster: 4,32 m?

20 x 20 15Stiick

30 x 20 30 Stiick

80 x 30 6 Stiick
60

1 Verlegemuster: 2,88 m?

15,6 % der Flache 20 x 20 9 Stiick
46,9 % der Flache 30 x 20 18 Stiick
37,5% der Flache 80 x 30 8 Stiick

Birkenmeier
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12,5% der Flache
37,5% der Flache
50,0% der Flache

1 Verlegemuster: 0,96 m?

1 Verlegemuster: 0,96 m?

30 x 20 3 Stiick 30 x 20 3 Stiick

40 x 20 6 Stiick Lieferung 40 x 20 6 Stiick Lieferung

50 x 20 3 Stiick nur lagenweise 50 x 20 3 Stiick nur lagenweise
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Datenblatt 6cm PFLASTER | OKOBELAGE | LARGO-PFLASTERPLATTEN 6 cm

w0 Empfohlene Einsatzgebiete
- @ * q 5
% = 5 % _ w Offentlicher Bereich - zg‘li?tiz?t:ll:z:tl:i;h der
P 3|3 . 5 5 = 2 : Giiltigkeitsbereich derRSt0  7r/ ¢ seban
£ e |3 % E | 3 B2 b £
S | @ £ £ = = E = e = Bk 1,0 Bau-
g 2|8 £E g | BE| € |2 g £ Bts | BKO2 | weise | N3 | N2 | M
@ 2| = Z = E 8 2= | Es | S £a @ 8 Bk3,2 ’ Tafel 6
20/20/6 v | v [195x195x60 ; 1338 DI 25 m] ° ° °
x5
30/20/6 v | v [295x195x60 4,5 5 v 1339 PKDUI 11 16,7 m} L] . .
40/20/6 v | v [395x195x60 2x3 1339 PKDUI 7 12,5 O (] ] (]
) ) 275% 155 345x 155 ,
o
6er Kombiform Lido v |v 415155 60 3x1,6 5 5 v 1339 PKDUI 4,5 1,190 Lagen/m ° ° ]
10/10/6 97 x97 x 60 1338 DI 100 . . .
20/10/6 197 x97 x 60 1338 DI 50 m} L4 L .
3x5 2 3 v
20/20/6 197x197 x 60 1338 DI 25 m} . . .
30/20/6 297 x197 x 60 1339 PKDUI 11 16,7 m} . . .
25/12,5/6 247 x122x 60 1338 DI 32 m} . . .
3x5 2 3 v
25/25/6 247 x 247 x 60 1338 DI 16 m} (] . (]
15/15/6 Tizio v | 147 x147 x 60 1338 DI 44,4 m} ° ° °
2x6 2 3 v
22,5/15/6 Tizio v | 222x147x60 1338 DI 29,6 m} . . .
1/1 Classico v [ 115x115x60 1338 DI 75,6 o o °
4x12 v
1 14 Classico v | 172x115x 60 1338 DI 50,4 ° ° °
13,3/6,6/6 Antinea v | 128x61x60 1338 DI 113,9 L] . (]
13,3/13,3/6 Antinea v [ 128x128x60 ungefast 3 5 v 1338 DI 56,5 o o o U
20/13,3/6 Antinea v [195x128x60 1338 DI 37,6 m] ° o °
6er Kombiform 128x61[128x128| 5
Antinea v 262 X128 X 60 ungefast 4 5 v 1339 PKDUI 14 1,178 Lagen/m o o U
6er Kombiform LEDREE 15505
ILCampo v | 195x145]295x95| ungefast 5 5 v 1339 PKDUI 14 1,087 Lagen/m? m} . . (]
P 295X 295X 60
59/59/6 | | v |590x590x60 | 2x3 | one | 10 | 1339 PKDUI 14 2,9 | | | | | | o
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Datenblatt 6cm PFLASTER | OKOBELAGE | LARGO-PFLASTERPLATTEN 6 cm

w0 Empfohlene Einsatzgebiete
5| @ = f‘_,’ . . Privater Bereich —
S ,E"; 2 © o & Offentlicher Bereich - Giiltigkeitsbereich der
o a5 © = e 3 Giiltigkeitsbereich der RStO ZTV-Wegeb
2 g3 & e |5 |§ |z 2 E e
s £| 3 £ E £ = £ £ = € 2 Bk1,0 Bau-
g 2|8 £E 9 | E| GE| % g £5 Bts | BKO2 | weise | N3 | N2 | M
@ 2= 2 f8 | 2= | E=g |2 £5 @ 8 BK3,2 P Tafels
Sechseck 597 x518 x 60 2x3 ohne 2 1339 PKDUI 7 4,3 °
Zeichenlegende:
o Regelbauweise gemaf der RStO oder ZTV-Wegebau.
o Empfehlung weicht von der Regelbauweise der RStO ab. Bei Einhaltung der sonstigen
Anforderungen der RStO und den zugehdrigen Regelwerken hat sich die empfohlene
Sonderbauweise in der Praxis bewahrt.
*  Die empfohlene Fugenbreite gemaf DIN 18318 betrdgt 3 bis 5mm.
Zusétzliche technische Angaben:
- Die Kontur bei Antinea® Lino ist gewellt.
- Die Oberflache bei Antinea® ist gekollert, bei Il Campo® gebiirstet, bei Tizio bombiert.
- Bei Stiickgewichten = 20 kg ist fiir das Verlegen ein Vakuum-Greifer empfehlenswert.
- Gewicht: 130 bis 133 kg/m? je nach Format.
- Je nach Fugenanteil betrdgt der Abflussbeiwert bezogen auf die Bemessungsregenspende
Cy=0,0.
- Der Bundesverband SLG empfiehlt den Gemeinden fiir wasserdurchlassige Beldge
einen Versiegelungsfaktor von 0,4 anzusetzen.
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Datenblatt 8cm PFLASTER | OKOBELAGE | LARGO-PFLASTERPLATTEN 8 cm

w0 Empfohlene Einsatzgebiete
- @ * q q
% = 5 % _ w Offentlicher Bereich - Zgn?;iz?t:ﬁ:i;h der
‘é” E -g 3 . g ?, % ; X Giiltigkeitsbereich der RStO ZTV-Wegebau
£ 2|2 ] E | 2 ) £ i £
S £ | o E £ & 5 &= e 2 BKk1,0 Bau-
2 2|3 £E g | BE| €| ¢ = g0 Bts | BKO2 | weise | N3 | N2 | M
& 2| = Z = E 8 2= | Eg | S £a @ 8 Bk3,2 ’ Tafel 6
20/20/8 v | v [ 195x195x80 1338 DI 25 L . . . o °
30/20/8 v | v [295x195x80 1338 KDI 16,7 L . . . . .
2 v | v 1 1 PKDUI 1 12, ] u] ° ° ° °
40/20/8 395x195x80 s 45 5 v 339 4 5
40/40/8 v | v [395x395x80 1339 PKDUI 30 6,3 m} . . o °
80/40/8 v | v [ 795x395x80 1339 PKDUI 11 3,1 o °
80/80/8 v | v [ 795x395x80 1339 PKDUI 25 1,6 . .
20/10/8 v | v [195x195x80 1338 DI 50 u L] ° . . .
20/20/8 v | v [ 195x195x80 2x4 45 ; 1338 DI 25 L . . . . °
b v
30/20/8 v | v [295x195x80 1338 KDI 26 u L] L] L] L] (]
60/30/8 v | v [ 595x295x80 2x3 1339 PKDUI 14 5,6 m} . . ° °
295x195x 80
8er Kombiform v | v | 395x195x80 2x3 | 45 5 | PKDUI 11 1,042 Lagen/m’ " o . o | o | o
Sorrento
495x195x80
16/16/8 v | v [ 155x155x80 1338 DI 39,1 u (] L] (] . (]
24/16/8 v | v [235x155x80 2x3 4,5 5 v 1338 DI 26 L . . . . .
32/16/8 v | v [315x155x80 1338 KDI 19,5 . ° o L
50/12/8 v | v [ 495x115x80 1339 PKDUI 7 16,7 ° . . .
2x3 4,5 5 v
50/24/8 v | v [ 495x235x80 1339 PKDUI 14 8,3 . o . .
8er Kombiform 295x%155(395x 155 | 2
Lido Y | ¥ | 495x155x80 3x1,6 5 5 v 1339 PKDUI 7 1,042 Lagen/m O ° ° o °
20/20/8 VarioGreen | v | v | 185x185x 80 | 3x5 | 14 | 15 | 1338 DI 25 | | m} | . | . | o | °
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Datenblatt 8cm PFLASTER | OKOBELAGE | LARGO-PFLASTERPLATTEN 8 cm

w0 Empfohlene Einsatzgebiete
o o— *
| a = & . . Privater Bereich —
& S|= 2 [ = & ﬁf.fef'tl'c.h SOl Giiltigkeitsbereich der
= a5 ° = 5 e E] Giiltigkeitsbereich der RStO ZTV-Wegebau
2 2| 3 @ £ - e 8 = E
= |5 £ E | B 2 E £ = o BK1,0 Bau-
2 2|3 £E g | BE| €| ¢ = g0 Bts | BKO2 | weise | N3 | N2 | M
@ S| = = £ & & 2| Eg | S £a @8 Bk3,2 d Tafel 6
20/20/8 VarioGreen v | v [ 170x170x80 1338 DI 25 m] o o . U
3x5 29 30 v
30/20/8 VarioGreen v | v | 270x170x80 1338 DI 16,7 O o o o U
10/10/8 97 x97x80 1338 DI 100 u L] L] L] L] (]
20/10/8 197 x97 x 80 1338 DI 50 ] ° ° ° ° °
20/20/8 197 x197 x 80 1338 DI 25 L . . . . .
20/20/8 Diagonalstein 280x238x80 1338 DI 3,6/Ifm | ° ° ° ° °
30/15/8 297 x 147 x 80 35 1338 DI 22,2 n . . . ° °
30/20/8 297 x197x 80 1338 KDI 16,7 u o (] (] . (]
30/30/8 297 x 297 x 80 2 3 v 1338 KDI 11,1 [ | . . . ° .
40/20/8 397x197x80 1339 PKDUI 14 12,5 n m} . . . .
40/40/8 397x397 x 80 1339 PKDUI 30 6,3 [m} . . . .
60/40/8 597 x397x80 1339 PKDUI 14 4,2 m} . . . .
90/60/8 897 x597 x8 1339 PKDUI 14 1,9 . .
100/50/8 997 x 497 x 80 2x6 1339 PKDUI 14 2 . .
100/100/8 997 x997 x 80 1339 PKDUI 25 1 L] (]
20/10/8 197 x97 x 80 1338 DI 50 [ ] ° ° ° ° °
20/20/8 197 x197 x 80 1338 DI 25 L . . . . .
v
30/20/8 297197 x80 ungefast | 2 3 1338 KDI 16,7 " . . o | o | o
40/20/8 397x197 x 80 1339 PKDUI 14 12,5 | m} (] (] . .
25/25/8 246 x 246 x 80 1338 KDI 16 [ | ° ° ° o °
37,5/25/8 371x246x80 1339 PKDUI 14 10,7 m} (] (] L] (]
v
50/25/8 496X 246X 80 ungefast | 3 i 1339 PKDUI 14 8 o . o | o | o
50/50/8 496 x 496 x 80 1339 PKDUI 30 4 [m} [ (] . .
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Datenblatt 8cm PFLASTER | OKOBELAGE | LARGO-PFLASTERPLATTEN 8 cm

w0 Empfohlene Einsatzgebiete
o o— *
s | @ (] . . Privater Bereich —
£ | ® i 5 . ) Offentlicher Bereich - o A
= E E s |3 s 3 s . Gilligkeitsbereich der RSt0 1 &eEberelch der
£ 2|2 ] E | 2 ) £ i £
= £ = &) = = £ X Bk1,0 Bau-
3 5|8 EE e | §E| SE |2 g & £a pers | KO3 | wase | N3 | N2 | M
& S| s e 88 | 2= | Eg | < £5 &g Bk32 | B0 | Taels
37,5/37,5/8 Wilmotte 372x372x80 1339 PKDUI 14 7,1 | m] ° ° o °
50/37,5/8 Wilmotte 497 x372x80 1339 PKDUI 14 5,3 ° ° o °
v
50/50/8 Wilmotte 497 x 497 x 80 L 2 2 1339 PKDUI 30 4 ° ° (] °
100/25/8 Wilmotte 997 x 247 x 80 1339 PKDUI 7 4 °
15/10/8 147 x97 x 80 1338 DI 66,7 L L] L] L] . (]
15/15/8 147 x147 x 80 1338 DI 44,4 [ | ° ° ° ° °
v
20/15/8 197X 147X 80 ungefast | 2 3 1338 DI 33,3 n . . o | o | o
30/30/8 297 x297 x 80 1338 KDI 11,1 [ | . . ° ° .
15/15/8 | | |148x148x80 | 3x6 | 2 | 3 | 1338 DI | 44,4 | ] | . | . | . | . | N
37,5/25/8 | | |371x246x80 | 3x6 | 2 | 3 | 1339POUIT4 | 10,7 | m [ o | o [ o] o]
30/25/8 Wilmotte 297 x 247 x 80 1338 KDI 16,7 L] L] . (]
50/12,5/8 Wilmotte 497 x122,5x 80 3x1,6 2 3 | e 1339 PKDUI 7 16 . o o .
60/25/8 Wilmotte 597 x 247 x 80 1339 PKDUI 11 6,7 ° ° o °
15/15/8 146,5x146,5x 80 1338 DI 44,4 ] ° ° ° o °
22,5/15/8 221,5x146,5x80 ungefast 2,5 3,5 v 1338 DI 29,6 | | o o ° L] o
45/45/8 446,5 X 446,5 x 80 1339 PKDUI 30 4,9 m] ° ° o °
8er Kombiform 295x%195(395x295 | 2
La Senza® Y | 495x 295 x 80 3x1,6 4 5 v 1339 PKDUI 14 0,926 Lagen/m ° ° o °
299x 164|399 x 164 |
8er Kombiform 499X 164299 %204 | 2
La Linia® 399 % 204 | ungefast | ohne 2 v 1339 PKDUI 11 0,779 Lagen/m ° ° ° ]
399x204x 80
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Datenblatt 8cm

PFLASTER | OKOBELAGE | LARGO-PFLASTERPLATTEN 8 cm

w0 Empfohlene Einsatzgebiete
g ;E 5 % _ ) Offentlicher Bereich - Zﬂméiz?t:ﬁ::;;h it

‘é” g g % . g .go % E u Giiltigkeitsbereich der RStO ZTV-Wegebau

£ 2B = N =

@ > | =2 = £ S8 < = EE | 2 ¥ a o S Bk3,2 g Tafel 6
8erImba 193x163x80 2 1338 DI 36 u ° ° ° . °
8er Imba Uni Rand 161x93x80 3x5 ohne 3 v 1338 DI 5 Stk/lfm u ° ° ° ° °
8er Imba Uni Schluss 191x137x80 ohne 1338 DI 6 Stk/lfm u ° ° ° o °
8er Imba Oko 191x161x80 4 5 1338 DI 36 ° ° ° ° °
8er Imba Uni Rand 163x95x80 3x5 ohne v 1338 DI 5 Stk/lfm ° ° o o J
8er Imba Uni Schluss v | 191x137x80 ohne 1338 DI 6 Stk/lfm ° ° ° ° U
13,3/6,6/8 Antinea® 133X 6680 13380 113,9 . . o | o | o
13,3/13,3/8 Antinea® 133x133x80 1338 DI 56,5 . . o | o | o
20/13,3/8 Antinea® 200x 13380 ungefast | ofine | ohne | v 1338DI 37,6 . . o | o | o
26,6/26,6/8 Antinea® 267267 x80 1338 KDI 14,1 . . o | o | o
15/10/8 Il Campo® 147X 9780 13380 66,7 . . o | o | o
15/15/8 Il Campo® 147 x 147 x 80 1338 DI 44,4 o o o o °
20/15/8 Il Campo® 197 x147x 80 ungefast | 2 LN 1338 DI 33,3 . . o | o | o
30/30/8 Il Campo® 297297 x80 1338 KDI 11,1 . . o | o | o
iﬁ;ilszggbiform v ;égigg I 1222221(80 ungefast 4 5 v 1338 KDI 1,178 Lagen/m’ ° ° o o °
25/11/8 VarioFuga | | v | 247 X108 x 80 | | 2/12 | 3/13 | 1338DI | 36,4 | | o | . | . | . | .
40/20/8 VarioFuga | | v | 397 x170 X80 | | 2/29 | 3/30 | 1339 PKDUI 11 | 12,5 | | o | . | . | . | .
60/40/8Rasengitter | | v | 598x398x80 | sxs | 2 | 2 | RINGB | 417 | | | o | o | o |
60/15/8 | | |s98x148x80 | ungefast | 15 | 2 | 1339 PKDUI 7 | 11,1 | | | o | o | o | o
60/30/8 eben | | v | 595x295x80 | 26 | 4 | 5 | 1339P0UI4 | 5.6 | | o | o [ o] o] e
60/30/8 profiliert | | v |595x295x80 | 26 | 4 | 5 | 1339P0UI4 | 5,6 | | o | o | o] o] s
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Datenblatt 8cm

PFLASTER | OKOBELAGE | LARGO-PFLASTERPLATTEN 8 cm

w0 Empfohlene Einsatzgebiete
o o— *
s | @ (] . . Privater Bereich —
£ | ® 5 5 . ) Offentlicher Bereich - o A
= E E . £ 5 | s ) Gilltigkeitsbereich der RSt0 g&fﬁt;‘;;:ﬁ’e"h L
£ 2|3 % E | 3 b |2 =5 £
S | @ £ £ 2 = == e 2 Bk1,0 Bau-
2 2|3 £E g | BE| €| ¢ = g0 Bts | BKO2 | weise | N3 | N2 | M
@ S| = = £ & & 2| Eg | S £a @8 Bk3,2 d Tafel 6
80/30/8 796 X 296 X 80 2x3 3 4 1339 PKDUI 11 4,2 ° o
90/33/8 897 x327x80 1339 PKDUI 7 3,4 ° o
2x3 2 3 v
92,5/33/8 922x327x80 1339 PKDUI 7 3,3 ° o
50/50/8 497 X 497 x 80 1339 PKDUI 30 4,0 o o o . o
2x3 2 3 v
100/50/8 997 x 497 x 80 1339 PKDUI 14 2,0 o ° o
120/33/8 | 1.200x 331 x80 | 2x6 | ohne 3 1339 PKDUI 7 | 2,5 | | | | | . | o
60/38/8 mit Schrage 597 X379 X 80 13;;:,)/0 2 3 1339 PKDUI 14 2 Stk/Ifm . o | o | o
Fiinfeck | 582X 400 x 80 | 3x6 | 4,5 5 1339 PKDUI 30 | 6,1 | | | o | o | ° | o
20/10/8 AquaPrima 197 x97 x 80 50 ° ° o °
10/8Aq DIN 18507
20/20/8 AquaPrima 197 x197 x80 3x5 2 3 v nicht bestandig 25 L ° L4 L4
30/20/8 AquaPrima v | 297x197x80 e Tl 16,7 . o o .
Zeichenlegende: Zusétzliche technische Angaben:

o Regelbauweise gemaf der RStO oder ZTV-Wegebau.
o Empfehlung weicht von der Regelbauweise der RStO ab. Bei Einhaltung der sonstigen
Anforderungen der RStO und den zugehdrigen Regelwerken hat sich die empfohlene

Sonderbauweise in der Praxis bewdhrt.

m Bk1,0/Bk1,8

*
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Die empfohlene Fugenbreite gemaf DIN 18318 betrdgt 3 bis 5mm.

- Die Kontur bei Antinea® Lino ist gewellt.

- Die Oberflache bei Antinea® ist gekollert.

- Die Oberflache und Fase bei Il Campo® sind gebiirstet.

- Die Relieftiefe bei 60x30x8 profiliert betrdgt ca. 2,5 mm.

- Bei Stiickgewichten = 20 kg ist fiir das Verlegen ein Vakuum-Greifer empfehlenswert.

- Gewicht: 180 kg/m?, bei haufwerkporiger Struktur und Produkten mit groRen Abstands-
haltern abweichend.

- Je nach Fugenanteil betrdgt der Abflussbeiwert bezogen auf die Bemessungsregenspende
Cy=0,0.

- Der Bundesverband SLG empfiehlt den Gemeinden fiir wasserdurchldssige Beldge einen
Versiegelungsfaktor von 0,4 anzusetzen.
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Datenblatt 10cm PFLASTER | OKOBELAGE | LARGO-PFLASTERPLATTEN 10 cm
w0 ; Empfohlene Einsatzgebiete
@ ﬁ E a o E A . Privater Bereich —
o S ?E‘ s E 2 © = 2 ﬁf.fef'tl'c.h o Ber.elch 0 Giiltigkeitsbereich der
= o = | = ; © a s E] Giiltigkeitsbereich der RStO ZTV-Weseb
2 £ 3 |¢eg 2 E |5 | & ki 2 E e
= = = = g E = = >
S = @ & £ H = == T X Bk1,0 Bau-
5 2 @ |EZ § £ nE i £ HE- £ g = g ] Bk1,8 gll:(l)?) weise N3 N2 N1
o S = |88 = £ =as 2= | Es S =£a @8 Bk3,2 d Tafel 6
20/20/10 v 195x195x 100 1338 DI 25 o o U
3x5 4,5 5 v
30/20/10 v 295x195x 100 1338 KDI 16,7 o ° °
20/20/10 AquaPrima v 195x195x 100 DIN 18507 25 ° ° ° °
3x6 4 5 v | nicht bestandig
30/20/10 AquaPrima v 295x195x100 gegen Tausalz 16,7 © O > O
20/20/10 v 195x195x 100 1338 DI 25 o ° °
ungefast | 4,5 5 v
30/20/10 v v | 295x195x100 1338 KDI 16,7 o ° °
16/16/10 v 155,5x155,5x100 1338 DI 39,1 o o °
24/16/10 v 235,5x155,5x100 1338 KDI 26 ° ° °
32/16/10 v 315,5x155,5x100 3x5 4,5 5 v | 1338 KDI 19,5 o ° °
32/32/10 v 315,5x315,5x100 1338 KDI 9,8 ° ° °
32/16/10 VarioFuga v v 315,5x125,5%100 1338 KDI 19,5 o
80/30/10 v v 795x295x 100 1339 PKDUI 14 4,2 U U ° ]
80/60/10 v v 795x595x100 1339 PKDUI 30 2,1 ° ° ° °
3x5 4,5 5 v
120/30/10 v v 1.195x295x100 1339 PKDUI 7 2,8 ° ° ° ]
120/60/10 v v 1.195x595x 100 1339 PKDUI 14 1,4 o o o U
10er Imba v 193x163x 100 1338 DI 36 o ° ° o o
10er Imba Rand 163x95x100 3x5 2 2 v | 1338DI 5 Stk/lfm o ° ° ° °
10er Imba Schluss 193x139x100 1338 DI 6 Stk/lfm o ° ° ° o
10er Imba Oko v v | 191x161x100 3x5 4 5 | 1338 DI | 36 | o | ° ° ° o
20/20/10 195x195x 100 1338 DI 25 o ° U ° o
2x3 4 5 v
30/20/10 295x195x 100 1338 KDI 16,7 o o ° ° o
50/25/10 | 497 x 247 x 100 3x6 2 3 | 1339 PKDUI 14 | 8 | | ] ° ° . °
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Datenblatt 10cm PFLASTER | OKOBELAGE | LARGO-PFLASTERPLATTEN 10 cm

w0 ; Empfohlene Einsatzgebiete
= @ g * : I
AR REE 5 | % _ w Offentlicher Bereich - e e
w e | 5 |E= = = 5 5 Gilltigkeitsbereich der RStO &
5 o = 1 o 2 c 2 = ~ ZTV-Wegebau
£ 2 s |E8 % E | 8 & 2 5 £
S = g | 5 £ H = = E = € 2 Bk1,0 Bau-
g 2| 8 |EZ £E g | EE| cE £ 82 £ Bts | BKO2 | weise | N3 | N2 | M
o S = |88 = £ =as 2= | Es S =£a @S Bk3,2 d Tafel 6
60/33/10 600x331x100 1339 PKDUI 25 5,1 ° ° o °
80/33/10 800x331x100 1339 PKDUI 14 3,8 ° ° o °
2,4x5 | ohne v
100/33/10 1.000x331x100 1339 PKDUI 14 3,0 ° ° o °
120/33/10 1.200x331x100 1339 PKDUI 11 2,5 ° L] (]
100/40/10 | | | [o95x395x100 | 26x5 | 4 | 5 1339 PKDUI 14 25 | | | o | o | o | o
296,6 x161,6
396,6 x161,6
10er Kombiform 496,6 x161,6 2
La Linia® 296.6x 201.6 3x2,4 2,4 3,4 v | 1339 PKDUI 14 0,779 Lagen/m ] ° ° o
396,6 x 201,6
49,6,6 x201,6 x 100

Zeichenlegende: Zusétzliche technische Angaben:

o Regelbauweise gemaf der RStO oder ZTV-Wegebau. - Bei Stiickgewichten = 20 kg ist fiir das Verlegen ein Vakuum-Greifer empfehlenswert.

o Empfehlung weicht von der Regelbauweise der RStO ab. Bei Einhaltung der sonstigen - Gewicht: 225 kg/m?, bei Produkten mit groBen Abstandshaltern abweichend.
Anforderungen der RStO und den zugehdrigen Regelwerken hat sich die empfohlene - Je nach Fugenanteil betrdgt der Abflussbeiwert bezogen auf die Bemessungsregenspende
Sonderbauweise in der Praxis bewahrt. Cy=0,0.

*  Die empfohlene Fugenbreite gemaf DIN 18318 betrdgt 3 bis 5mm. - Der Bundesverband SLG empfiehlt den Gemeinden fiir wasserdurchldssige Beldge einen

Versiegelungsfaktor von 0,4 anzusetzen.
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Datenblatt 12cm PFLASTER | OKOBELAGE | LARGO-PFLASTERPLATTEN 12 cm
w Empfohlene Einsatzgebiete
3 ﬁ E a e :9 A . Privater Bereich —
o S TE‘ ';‘; E 2 ® = ¥ gtfleptll(lc!l eLBer.e'I::_ RStO Giiltigkeitsbereich der
g ﬁ g t ; 2 = E 3 ; x iiltigkeitsbereich der RSt ZTV-Wegebau
£ @ | B |ER = E | 8 50 2 ] &
S = s | 59 £ £ & = £ = e 2 BKk1,0 Bau-
E 2| 8 |ES EE g | EE| cE £ = g0 Bis | 003 | weise | N3 | N2 | N1
@ S = |83 == S8 || Es > = a3 Bk3,2 ’ Tafel 6
20/20/12 v 195,5x195,5x 120 1338 DI 25 . . .
30/20/12 v v 295,5x195,5x120 1338 KDI 16,7 . . .
30/30/12 v 295,5x295,5x120 ungefast | 4,5 5 v | 1338 KDI 11,1 . . L]
40/20/12 v v 395,5x195,5x120 1338 KDI 12,5 L] (] L]
60/30/12 v 595,5x295,5x120 1339 PKDUI 25 5,6 [m} m} °
80/25/12 795x245x120 1339 PKDUI 14 5,0 . .
100/25/12 995x245x120 ungefast | 4,5 5 v | 1339 PKDUI 14 4,0 . .
120/25/12 v 1.195x245x120 1339 PKDUI 11 3,3 . .
20/10/12 v 195x95x120 2x4 1338 DI 50 L] (] °
20/20/12 v 195,5x195,5x120 1338 DI 25 . . .
30/20/12 v 295,5x195,5x120 4,5 5 v | 1338 KDI 16,7 L] L] L]
30/30/12 v 295,5x195,5x120 %5 1338 KDI 11,1 . . .
40/20/12 v 395,5x295,5x120 1338 KDI 12,5 . . .
20/20/12 AquaPrima 195,5%x195,5x120 DIN 18507 25,0 ° ° o
30/20/12 AquaPrima 295,5x195,5x120 3x5 4,5 5 v | nicht bestandig 16,7 L] L] L]
30/30/12 AquaPrima 295,5x295,5x 120 LR TR 11,1 . o o
20/15/12 v¥* [ 197x147x120 1338 DI 33,33333333 . . .
ungefast | 2,5 3 v
éf;glosn/;étem vx | 208x199x120 1338D| 6,67 Stk/lfm . . .
12er VarioFuga 595,5x% 260 | 2
o
Kombiform v 560 % 260 X 120 3X2,4 39 40 v | 1339 PKDUI 25 0,925 Lagen/m o o
80/30/12 ‘ 796x296 x120 ‘ 2x2 ‘ 3 ‘ 4 1339 PKDUI 25 4,2 ‘ | ‘ m} ] . ‘ ‘
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Datenblatt 12 cm PFLASTER | OKOBELAGE | LARGO-PFLASTERPLATTEN 12 cm

w0 ; Empfohlene Einsatzgebiete
= % 5] * 2 2
2|4 |z2 5 |3 . » Offenticher Bereich = CalciCiCteleic der
o ? S |E E, s 5 = = Giiltigkeitsbereich der RStO g
S = o = = = o ~ ZTV-Wegebau
£ 2 s |E8 % E | 8 & 2 5 £
S = g | 5 £ < = = E = € 2 Bk1,0 Bau-
2 2| 8 |Ez2 £E 9= | $E| GE £ A £a Bts | BKO2 | weise | N3 | N2 | M
& g | £ =8 2= E8 | 2= | Es S = &g BK3,2 5O Tafel
62/62/12 620x620x120 2x3 5 1339 PKDUI 30 2,6 u O ° °
82,5/82,5/12 | | | |sa1xs21x12 | 22 | 2 | s | 1339 prOUI30 | 1,5 | m | o | o | o | |
120/60/12 | | | [riorxsorxio | 2xe | 2 | s | 1339 PK0UI30 | 1,4 | | o | o | o] |
125/25/12 v 1.235x235x120 " - s v | 1339 PKDUI 11 3,2 O . .
X
125/50/12 v 1.235x485x120 v | 1339 PKDUI 25 1,6 m| ° °
Overta 125/100/12 | | v | | 1.245x995x120 | ungefast | 4 | 5 | RINGB | 0,8 | | O | | o | o |
ParkEco Typ |
4.400x2.500x120-220 | 10x10 RINGB 11 m?/Stk
ParkEco Typ Il
Zeichenlegende: Zusétzliche technische Angaben:
o Regelbauweise gemaf der RStO oder ZTV-Wegebau. - Bei Stiickgewichten = 20 kg ist fiir das Verlegen ein Vakuum-Greifer empfehlenswert.
o Empfehlung weicht von der Regelbauweise der RStO/ZTV ab. Bei Einhaltung der - Fiir das Verlegen von Overta ist die Verwendung einer Trittstufenversetzzange TSZ der
sonstigen Anforderungen der RStO/ZTV und den zugehorigen Regelwerken hat sich die Firma Probst empfehlenswert.
empfohlene Sonderbauweise in der Praxis bewdhrt. - In ParkEco sind zum Versetzen mit einem , 4er-Gehdnge® 4 Stk. Gewindehiilsen Rd 16
* Format entspricht nicht der Regelbauweise des M LP, hat sich aber als Sonderbauweise eingebaut. Achtung: kein Transport ,,iiber Kopf“.
in der Praxis bewahrt. - Gewicht: 276 kg/m?, bei VarioFuga 235 kg/m?, bei Overta 207 kg/m?, ParkEco Typ|
m Bk1,0/Bk1,8 2.550 kg/Stk, ParkEco Il 2.650 kg/Stk.
*  Die empfohlene Fugenbreite gemaf DIN 18318 betrdgt 3 bis 5mm. - Je nach Fugenanteil betrdgt der Abflussbeiwert bezogen auf die Bemessungsregenspende
Cy=0,0.
- Der Bundesverband SLG empfiehlt den Gemeinden fiir wasserdurchldssige Beldge einen
Versiegelungsfaktor von 0,4 anzusetzen.
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Datenblatt 14cm PFLASTER | OKOBELAGE | LARGO-PFLASTERPLATTEN 14 cm
w0 Empfohlene Einsatzgebiete
o o— *
| a = & . . Privater Bereich —

& S|= 2 [ 5 bgn ggfﬁintll::ir;;:;‘:ﬁ:; Rsto  Siltigkeitsbereich der

5 8| g . _:.::: ‘E':, £ 2 T g ZTV-Wegebau

£ 22 © £ o ) = N £

S | @ £ £ = = E = e = Bk 1,0 Bau-

2 2|3 £E g | BE| € |2 = g0 Bts | BKO2 | weise | N3 | N2 | M

& 2| = Z = E 8 2= | Es | S £a @ 8 Bk3,2 ’ Tafel 6
20/20/14 v 195x195x 140 1338 DI 25 ° ° °
30/20/14 v 295x195x 140 3x5 45 5 | v 1338 DI 16,7 . . .
30/30/14 v 295x295x140 1338 KDI 11,1 o ° °
20/20/14 AquaPrima v | v | 195x195x140 25,0 o o

DIN 18507
30/20/14 AquaPrima v | v | 295x195x140 3x5 4,5 5 v nicht bestandig 16,7 ° o
. gegen Tausalz
30/30/14 AquaPrima v | v | 295x295x140 11,1 ° o
20/20/14 | v | | 195x195x 140 | ungefast | 5 | 5 | 1338 DI 25 | . | . | | | |
10/10/14 95x95x140 1338 DI 100 ° °
20/20/14 195x195x 140 1338 DI 50 ° °
30/20/14 295x195x 140 1338 KDI 16,7 (] (]
40/40/14 395x395x 140 2%6 4 1338 KDI 6,3 o . .
60/30/14 595x295x140 1339 PKDUI 30 5,6 m} m} .
60/60/14 595x595x 140 1339 PKDUI 30 2,8 m} m] °
80/60/14 795x595x140 1339 PKDUI 30 2,1 m} m} .
30/30/14 | | |297x297x140 | 26 | 2 | 3 | 1338 KDI | 11,1 | o | o | | | |
40/20/14 Multablock | | | 397x197x140 | 2x6 | | 3 | 1338 KDI | 12,5 | o | o | | | |
50/25/14 | | | 497 X 247 x 140 | 2x6 | 2 | 3 | 1338 KDI | 8 | . | . | | | |
16/16/14 157 x157 x 140 1338 DI 39,1 ° °
2x6 2 3 v
24/16/14 237 x157x140 1338 DI 26 L] L]
16/16/14 Il Campo® 157 x157x 140 1338 DI 39,1 (] (]
ungefast 2 3 v
24/16/14 Il Campo® 237 x157x140 1338 DI 26 L] (]
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Datenblatt 14cm

PFLASTER | OKOBELAGE | LARGO-PFLASTERPLATTEN 14 cm

» . Empfohlene Einsatzgebiete
= ; .
. ot | O S 0 Clligoibarch dr
E ,é _-'?: % E E’ a E’ E NE ZTV-Wegebau
3 AR £E s= | SE| 28| FE 5@ BkLs o3 | i | wg | i | m
@ > | =2 = £ S8 < = EE | 2 ¥ a o S Bk3,2 g Tafel 6
137;6'(‘1"1312/36 g;gi;g? )'( 140 2x5 4 5 | v 1339 PKDUI 30 0,907 Lagen/m? . . .
60/40/14 599X 399 x 140 1339 PKDUI 30 4,2 o o .
80/40/14 799X 399 x 140 1339 PKDUI 30 31 o o .
100/40/14 999 x 399 x 140 >0 v 1339 PKDUI 30 2,5 u o .
120/40/14 1.199x399x 140 1339 PKDUI 30 21 . o .
100/100/14 | | | 990 x 990 x 140 | 2x6 | | 10 | 1339 PKDUI 30 | 1 | - | . | . | | |
110/40/14 | | [ros2xsorxieo | 1x1 | s | 8 | 1339PK0UI30 | 2,3 | m | o | o | | |
100/67,5/14 | | |99ux669x140 | 3x1 | 3 | 6 | 1339POUI30 | 1,5 | » | o | | | |
125/50/14 | | v |rossxassxieo | 2x6 | 7 | 15 | 1339POUI30 | 1,6 | w | o | o | | |
Trapez | links 1.146,5x 984,4 x 140 1339 PKDUI 30 1,2 O °
Trapez ll rechts 1146,5x9864x140 | 1° ‘ e 1339 PKDUI 30 1,2 o .

Zusétzliche technische Angaben:

- Die Oberflache und Fase bei Il Campo® sind gebiirstet.

- Bei Stiickgewichten = 20 kg ist fiir das Verlegen ein Vakuum-Greifer empfehlenswert.
- Gewicht: 323 kg/m’

Zeichenlegende:

o Regelbauweise gemaf der RStO oder ZTV-Wegebau.

o Empfehlung weicht von der Regelbauweise der RStO ab. Bei Einhaltung der sonstigen
Anforderungen der RStO und den zugehdrigen Regelwerken hat sich die empfohlene
Sonderbauweise in der Praxis bewahrt.

m Bk1,0/Bk1,8

Die empfohlene Fugenbreite gemaf DIN 18318 betrdgt 3 bis 5mm.

*
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Datenblatt 15cm | 20cm PFLASTER | OKOBELAGE | LARGO-PFLASTERPLATTEN 15cm | 20 cm

w0 Empfohlene Einsatzgebiete
o— *
g | 2 = K} : : Privater Bereich —
o S ,E"; 2 i 5 g Offentlicher Bereich - Giiltigkeitsbereich der
£ ﬁ g 2 = ?) £ g w Giiltigkeitsbereich der RStO ZTV-Wegebau
£ g2 = © E 5 o 2 N E
S | @ £ £ = = E = e = Bk 1,0 Bau-
2 2|3 £E g | BE| € |2 = g0 Bts | BKO2 | weise | N3 | N2 | M
-] 2| = Z = &8 <= | Eg | 2 = ] Bk3,2 ’ Tafel 6
100/15/15 DB4 1.029x 144 x 150 2x6 4 5 1339 PKDUI 14 6,7 o o
100/15/15 DB5 1.029x144x150 2x6 4 5 1339 PKDUI 14 6,7 o o
100/15/15 DB6 1.061x144x150 2x6 4 5 1339 PKDUI 14 6,7 o o
Zusétzliche technische Angaben:
- Bei Stiickgewichten = 20 kg ist fiir das Verlegen ein Vakuum-Greifer empfehlenswert.
- Gewicht: 345 kg/m’
w0 Empfohlene Einsatzgebiete
o o— *
| a = & . e Privater Bereich —
o S|2 2 g 5 & gtfﬁptll:c!:eLBer.eII:: Rsto  Gilltigkeitsbereich der
S E g g 2 -‘:.:, 2 g NE uttigkeltsbereich der ZTV-Wegebau
£ g2 = © E 5 o 2 N E
S | @ £ £ = = E = e = Bk 1,0 Bau-
2 2|3 £E g | BE| €| % = g0 Bts | B0 | weise | N3 | N2 | M
-] 2| = Z = &8 <= | Eg | 2 = ] Bk3,2 ’ Tafel 6
80/40/20 795x395x200 5x6 3 5 1338 KDI 3,1 ° °
Zusétzliche technische Angaben:
- Bei Stiickgewichten = 20 kg ist fiir das Verlegen ein Vakuum-Greifer empfehlenswert.
- Gewicht: 460 kg/m’
Zeichenlegende:
o Regelbauweise gemaf der RStO oder ZTV-Wegebau.
o Empfehlung weicht von der Regelbauweise der RStO ab. Bei Einhaltung der sonstigen
Anforderungen der RStO und den zugehdrigen Regelwerken hat sich die empfohlene
Sonderbauweise in der Praxis bewahrt.
*  Die empfohlene Fugenbreite gemaf DIN 18318 betrdgt 3 bis 5mm.
88 Birkenmeier Birkenmeier 89

steinsdesign’ steinsdesign’



Datenblatt Ziersplitte

PFLASTER | OKOBELAGE | LARGO-PFLASTERPLATTEN Ziersplitte

=] %‘ gl'n 2 5 o o - oS
5 . 5 : 2 g 23 % ; | bte
= = E 5| & L 5 2 A% & = 2. | 2ln
e Se S o5 S {3 s 3 ¥ SEE =y € o 5T | BT
b SE 5 |83 3| 3 s g & EBE Es i< | S8 | FEy
I 2= 2 E3| = & I} SR TAE at o S ST 3 £33

2 ca.16-32 i 65 100 v

=3 Arezzo Sptl)'tt h v | DE Basalt anthrazit ESSegtubmrandung

& a.32-56 gebrochen teinbeete 110 170 v

L3

("}

< ca.15-45 90 140 v

8 . . beige, braun Beetumrandung

i<l Rheinwacken | ca.45-100 Kies rund v | DE Mordne ’ ’ ; 200 310 v

£ grau Steinbeete

a ca.»100 300 465

- Drainagekiese/-splitte eignen sich fiir Zierflaichen wie Beetumrandungen, Steinbeete
und Drainstreifen an der Hausfassade. Empfohlene Schichtdicke ca. das 2-fache des
GroBkorns.

- Die Angaben fiir den Materialbedarf sind errechnete = theoretische Mengen.

Es ist ein praxisgerechter Mehrbedarf zu beriicksichtigen.

D a.1-3 Splitt . Fugenbreite 3-7 mm 1,33 E-02(0,0133)
t=l Basalt v | DE Basalt anthrazit
3 .2-5 gebrochen Fugenbreite 5-15 mm 1,94 E-02 (0,0194)
]
=
=] .

ca.1-3 i i Fugenbreite 3-7 mm 1,33 E-02(0,0133)
é Morine Splitt v loe Morine beige, braun,
%_ ca.2-5 gebrochen grau Fugenbreite 5-15 mm 1,94 E-02 (0,0194)
7]
[ .
§’ Novara ca.0,25-2 gl v | DE Glanzkies sc.hwarz Fugenbreite 2-5 mm
= gebrochen glanzend

siehe Fugensplitt-
Bedarfsrechner

www.birkemeier.de

- Fugensplitte sind gebrochene, weitgehend entstaubte Materialien.

- Auf Grund nachgewiesener Wasserdurchldssigkeitswerte (K. ) eignen sie sich fiir
wasserdurchlassige Belage mit Abflussbeiwerten von Cy = 0,0.

- Auf Grund der Staubfreiheit wird die Bildung von Bewuchs weitgehend reduziert,
entsprechende Pflege des Belags vorausgesetzt.

- Auf Grund der Staubfreiheit ist die Gefahr von Verfarbungen der Belagsoberflache
weitgehend reduziert.
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Verlegung von Pflasterbeldgen fiir
Gartenwege, Terrassen und Einfahrten

DIE VORUBERLEGUNGEN

Mit Pflastersteinen lassen sich Gartenwege,
Terrassen und Einfahrten gestalten. Im All-
gemeinen reichen im Privatbereich Pflaster-
steine mit Dicken von 6 cm oder 8 cm aus.

6 cm werden bevorzugt bei unbefahrenen
Gartenwegen, Hauszugdngen, Terrassen und
Hofeinfahrten, Zufahrten zu Garagen oder
Carports fiir PKW mit einem Gesamtgewicht
von max. 2 t verwendet.

8 cm werden bei starker belasteten Flachen
die von LKW mit einem Gesamtgewicht bis
7,5t befahren werden verwendet.

Bei Pflasterfldchen die mit schweren LKW -
sogenannte 40-Tonner - befahren werden,
2.B. fiir die Be- und Entsorgung (Heizol-,
Miillfahrzeugen), sind ggf. groBere Stein-
dicken und eine verstarkte Ausfiihrung von
Ober- und Unterbau erforderlich.

Ein Gefdlle zum Wegfiihren von Nieder-
schlagswasser ist so einzuplanen, dass es
von Fundamenten oder angrenzender Be-
bauung wegfiihrt. Das Gefalle muss fiir Tag-
schicht, Bettung und Belagsoberflache gleich
ausgefiihrt werden. In der Regel sind 2,5 %
vorzusehen. In Abhdngigkeit von der Eben-
heit der Belagsoberflache (diese wird von der
Genauigkeit beim Verlegen und ggf. von einer
Profilierung der Pflastersteinoberflache be-
stimmt) und der Nutzeranforderung kann das
Gefdlle bis auf 1,5 % reduziert werden.

1. DAS AUSKOFFERN

Fiir eine dauerhafte Stabilitét ist in erster
Linie der ausreichend tragfdhige und

wasserdurchldssige Unterbau verantwortlich.
Mutterboden oder Lehm effiillen diese For-
derung nicht und miissen daher ausgekoffert
werden. Die Flache wird 30 bis 45 cm bis auf
tragféhige Bodenschichten ausgekoffert und
mit einer Rittelplatte verdichtet.

2. DIETRAGSCHICHT

Auf das tragfahige Planum wird je nach Belas-

tung eine 20 bis 35 cm starke, nicht bindige
Trag- und Frostschutzschicht aus Kies oder
Schotter in abgestufter Kérnung %, mm ein-
gebaut. Das Material wird in Lagen von etwa
15 cm eingebaut und bis zur Standfestigkeit
verdichtet und muss plan eben sein.

3. DIE RANDEINFASSUNG,
DIE ENTWASSERUNGSRINNE

Pflasterflaichen miissen immer eine Rand-
einfassung erhalten. Diese verhindert ein
seitliches Ausweichen der Steine. Zudem
lassen sich die Steine beim Verlegen daran
ausrichten.

Im Gartenbereich wird dazu die dufere
Steinreihe durch eine Betonschulter ein-
gefasst.

In den starker belasteten Bereichen werden
hierzu Wegeinfassungen oder Bordsteine
eingebaut. Diese werden auf ein Funda-
ment mit beidseitiger Riickenstiitze auf das
Planum gesetzt.

Zur Oberflachenentwdsserung des Belags
sollte eine Entwdsserungsrinne eingebaut
werden. Diese kann in einen Kanal oder in
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eine Versickerungsmulde (spart die Versiege-
lungsabgabe) entwéssern. Die Rinne wird
ebenfalls auf ein Fundament mit beidseitiger
Riickenstiitze auf das Planum gesetzt.

Sowohl niveaugleiche Wegeinfassungen
als auch Entwdsserungsrinnen miissen so
eingebaut werden, dass ihre Oberkante
etwa 5mm niedriger ist als der verdichtete
Pflasterbelag und das sie dasselbe Geflle
aufweisen wie dieser.

4. DIE PFLASTERBETTUNG

Die Pflasterbettung muss mit derselben
Genauigkeit wie die Pflasterdecke her-
gestellt werden. Die Dicke der verdichteten
Bettung betrdgt 3 -5cm, ein Verdichtungs-
maf nach dem Abriitteln von 5-10mm
muss beriicksichtigt werden. Ungenauig-
keiten der Tragschicht diirfen nicht mit
Bettungsmaterial ausgeglichen werden.

PFLASTERBELAGE — SO WIRD ES GEMACHT

Als Bettungsmaterialien eignen sich Splitt %
oder kornabgestufte Brechsandsplitt-
gemische %, % oder % mm. Bei iiber-
dachten oder teiliiberdachten Flachen, z.B.
unter Dachvorspriingen, Carports, Lauben-
gdngen etc. darf nur grober Splitt oder Kies
der Kérnungen 4-11, 5-11 oder 4-8mm
eingebaut werden. Diese Kérnungen sind
kapillarbrechend und verhindern das Auf-
steigen von Feuchtigkeit und die Bildung
von Ausbliihungen. Wegen der fehlenden
Bewitterung waren diese dauerhaft.

In befahrenen Bereichen sollte Bettungs-
material nicht aus Recyclingmaterial oder
Kalkstein bestehen.

Der Splitt oder die Brechsandsplittgemische
werden tiber Lehren mittels Richtlatte abge-
zogen und diirfen nach dem Abziehen nicht
mehr betreten werden.

Srisveoierhr Asiben nieen Pliasisrblngs

Mg 31 mm

Birkenmeier 93

stein+design’



PFLASTERBELAGE — SO WIRD ES GEMACHT

5. DIE EINGANGSKONTROLLE

Die angelieferten Pflastersteine sind bei
der Anlieferung zu tiberpriifen: sind es die
bestellten Formate und Farben, weisen die
Verpackungseinheiten Transportschdden auf,
sind offensichtliche Méngel sichtbar hat
eine Reklamation unverziiglich zu erfolgen.
Keinesfalls diirfen Steine mit erkennbaren
Méngeln eingebaut werden. Im Schadens-
fall werden Aus- und Einbaukosten nicht
ibernommen wenn keine bauseitige Ein-
gangskontrolle durchgefiihrt wurde.

Die angelieferten Paletten sind so zu lagern,
dass die Ware vor Beschadigungen und
Verschmutzungen geschiitzt ist.

6. DIE STEINVERLEGUNG

Die Pflastersteine werden fluchtgerecht,
hohengleich und im vorgegebenen Verlege-
muster verlegt. Dabei ist stets von der schon
bereits verlegten Flache ,,iiber Kopf“ zu
arbeiten. Um unndtige Schneidearbeiten

zu vermeiden, wird die erste Steinreihe im
rechten Winkel zur Begrenzung angelegt.
Wahrend des Verlegens ist der fluchtgerechte
Verlauf der Steinreihen mittels Richtlatte
und Schnur zu kontrollieren. Eine méglichst
ebene Belagsoberfldche ist Voraussetzung
fiir raschen Abfluss von Niederschlagswasser
und hohem Nutzungskomfort. Sorgfaltiges
Arbeiten ist hierfiir Voraussetzung.

Zum schnellen Ablauf des Niederschlags-
wassers ist ein Mindestquergefalle von
2,5% vorzusehen.

Ist es erforderlich, Pass-Steine durch Nass-
Schnitt herzustellen, darf die kiirzere Ldnge

des Pass-Steines nicht kleiner als die Halfte
der langen Seite des Ausgangssteines sein.
Dariiber hinaus diirfen Pass-Steine nicht

zu spitzwinklig sein. Als Faustregel gilt:

Kein Pass-Stein ist kleiner als der halbe
Normalstein, kein Winkel beim Pass-Stein
ist kleiner als 45°, da sie sich hdufig bereits
nach kurzer Zeit lockern oder sogar brechen.
Die Schneidarbeiten haben abseits der
Belagsflache zu erfolgen.

Zur Vermeidung unerwiinschter Farb-
konzentrationen sind immer Steine von

3 verschiedenen Paletten gemischt zu ver-
legen. Vor allem bei nuancierenden, jedoch
auch bei einfarbigen und grauen Pflaster-
steinen, wird dadurch eine homogene und
natiirliche Wirkung der Pflasterflache erzielt.

7. DER ZUSCHNITT VON PASS-STEINEN

Das Zuschneiden von Pass-Steinen mit einer
Flex oder Nasssdge hat immer abseits des
verlegten Belags zu erfolgen. Die gesdgten
Steine sind direkt nach dem Schneiden mit
Wasser abzuspritzen und ggf. mit verdiinntem
BIRKENMEIER Kraftreiniger (Verhaltnis 10
Teile Wasser, 1 Teil BIRKENMEIER Kraft-
reiniger) gereinigt werden. Angetrockneter
Ségestaub lasst sich nicht mehr riickstands-
frei entfernen!

8. DIE FUGEN UND DIE
FUGENVERFULLUNG

Pflastersteine sind stets mit einer Fugen-
breite von 3-5mm, niemals knirsch, zu
verlegen! Das Fugenmaf ist durch den
Verleger herzustellen. Die an den Steinen
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angebrachten Abstandshilfen sind ein
Transportschutz und sollen beim Handling
Kantenabplatzungen vermeiden - sie geben
nicht die erforderliche Fugenbreite vor!
Sand oder Splitt ist in die Fugen einzufegen
und zusatzlich einzuschldmmen. Eine
vollstandig gefiillte Fuge ist Garant fiir
einen dauerhaften Belag. Damit das Fugen-
material nicht in das Bettungsmaterial
einsickert, ist die Fugenkdrnung auf das
Bettungsmaterial abzustimmen. Das ver-
wendete Fugenmaterial muss gewaschen
und frei von farbenden Feinststoffen sein,
ansonsten kann die Pflasteroberflache ver-
schmiert werden.

Die Fugen miissen vollstandig verfillt und
nach dem Abriitteln gegebenenfalls noch-
mals nachgefiillt werden. Eine vollstandig
verfiillte Fuge ist fiir die Dauerhaftigkeit des
Belags zwingend erforderlich.

9. DIE KANTENABPLATZUNGEN

Kantenabplatzungen und Ausbriiche, insbe-
sondere bei ungefasten oder microgefasten
Steinen, lassen sich trotz aller Sorgfalt bei
der Herstellung, beim Baustellentransport
und Einbau der Beldge nicht ganz vermei-
den. Sie stellen in der Regel eine geringe
optische Beeintrdachtigung dar - jedoch
berechtigen sie nicht zu einer Reklamation.

10. DAS ABRUTTELN

Das Abriitteln darf nur bei Beldagen mit ver-
fiillten Fugen erfolgen, ansonsten besteht
die Gefahr, dass sich die einzelnen Steine
verschieben und die Kanten beschadigt

PFLASTERBELAGE — SO WIRD ES GEMACHT

werden. Vor dem Einsatz eines Riittlers
muss die Pflasterflache unbedingt sauber
und trocken sein. Verbleibender Staub
wird durch die weitere Hydratisierung in
die Oberflache eingebunden und fiihrt zu
schwer zu entfernenden schleierformigen
Verfarbungen.

Der Flachenriittler ist mit einer PVC-
Gleitvorrichtung bzw. bei CleanTop®-
vergiiteten Produkten mit einer Top-Slide-
Rittlerschiirze zu versehen. Ansonsten
entstehen Kratzer und Kantenabplatzungen.
Fiir die Steindicke 60 mm eignen sich
Flachenriittler mit einem Betriebsgewicht
von ca. 130 kg und einer Zentrifugalkraft
von 18 bis 20 kN. Bei 80 mm ein Betriebs-
gewicht von 170 bis 200 kg und einer
Zentrifugalkraft von 20 bis 30 kN.
Langformatige Pflastersteine mit einer
Steindicke 60 und 80 mm mit einem
Langen-/Breitenverhiltnis von grofer %
sind mit einem Flachenriittler mit einem
Betriebsgewicht von ca. 130 kg, einer
Zentrifugalkraft von 18 - 20 kN und einer
Rittelfrequenz > 65 Hz zu riitteln. Das Ab-
riitteln hat diagonal zum Fugenverlauf der
Pflastersteine zu erfolgen.

Ein zu schwerer Riittler oder ein gewalt-
sames ,,Wegriitteln® von gréfieren Hohen-
unterschieden fiihrt zu Beschadigungen
der Pflastersteine und zu unterschiedlichen
SetzmafBen (Spurrillen).
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PFLASTERBELAGE — SO WIRD ES GEMACHT

11. DIE GRUNDREINIGUNG, ERHALTUNG
UND PFLEGE
Nach dem Verlegen weist die Pflasterflache
zumeist vom ,,Baustellenbetrieb folgende
Verschmutzungen auf: Abdriicke von verun-
reinigten Arbeitsschuhen, weiflich-grauer
Schimmer in Form von Kalkausbliihungen,
Reste von Sdgeschlamm, Staub vom Fugen-
fullmaterial etc. Diese lassen sich zumeist
mit Wasser und Besen, eventuell Hoch-
druckreiniger und geeigneten Reinigungs-
mitteln im Rahmen der Grundreinigung
entfernen.

Im Laufe der Zeit wird der Plattenbelag
durch Umwelteinfliisse und individuelle
Benutzung verschmutzt: brdunliche Ver-
farbungen durch Laub, Bliiten, verschiittete
Getrdnke, Fett etc. Diese lassen sich durch
zeitnahe Reinigung mit Wasser und Besen,
eventuell Hochdruckreiniger und geeigneten
Reinigungsmitteln im Rahmen der Unter-
haltsreinigung entfernen. Viele Verschmut-
zungen werden durch Sonneneinstrahlung
ausgebleicht und verschwinden mit der Zeit
»von allein®.

Pflasterflachen ohne CleanTop®-Vergiitung

lassen sich ,vor Ort“ nach einer griindlichen

Reinigung mit Versiegelungen wieder ,,auf-
frischen®.

Gewusst wie: Hochdruckreiniger, Reinigungs-
und Pflegemittel sind in Abhdngigkeit von
der Art der Verschmutzung und des Pflaster-
produktes gezielt einzusetzen. Detaillierte
Informationen finden sich in den Anwen-
dungshinweisen der jeweiligen Produkte,
diese sind unbedingt zu beachten!

ANMERKUNG

Diese Hinweise basieren mafigeblich auf
Erfahrungswerten und sind groftenteils
Stand der Technik. Es wird keinerlei Haftung
fiir Schaden ibernommen, die sich auf
Anwendung dieser Hinweise griinden.
Vollstandige, allgemeine Informationen
sind enthalten in der ZTV-Wegebau, der
RStO und den tangierenden Regelwerken.
Produktspezifische Informationen in Form
von Einbau- und Anwendungsempfehlungen
sowie zahlreiche Verlegemuster zu den
Beldgen sind einzusehen unter
www.birkenmeier.com
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Verlegung von wasserdurchldssigen

Okobeldgen

DIE VORUBERLEGUNGEN

Ein Okopflasterstein allein garantiert noch
nicht die Versickerung des Regenwassers
bis ins Grundwasser. Vielmehr bedarf es
eines abgestimmten Systems, welches aus
dem Pflasterbelag, der Fuge, der Bettung
und der Tragschicht besteht. Nur wenn alle
Schichten wasserdurchldssig sind, bzw. aus-
gefiihrt werden funktioniert das System eines
swasserdurchldssigen Belags“. Schon in der
Planungsphase sollte daher vom Pflaster-
hersteller ein Gutachten oder Priifzeugnis
iiber die Durchldssigkeit der Steine und

das notwendige Fugenmaterial angefordert
werden. Dies ist auch hilfreich bei Vorlage
bei der Gemeinde zur ,,Feststellung des Ver-
siegelungsfaktors*.

1. DER SCHNELLTEST ZUR UBER-
PRUFUNG DER DURCHLASSIGKEIT
Ein wasserdurchldssiger Belag muss eine
Bemessungsregenspende von 2701/(sx ha)
dauerhaft versickern lassen. Fiir die
Pflastersteine gibt es diesen Nachweis
vom Hersteller, fiir das Fugenmaterial, das
Bettungsmaterial und die Tragschicht muss
der Lieferant dies {iber definierte Sieblinien
garantieren. Ob jedoch der anstehende
Baugrund geniigend wasserdurchldssig
ist, kann nur vor Ort gepriift werden. Dazu
ist kein aufwendiges Gutachten nétig, ein
einfacher Schnelltest reicht dafiir aus.
Nur eine Stunde Zeit und als Handwerks-
zeug eine Uhr mit Sekundenzeiger, ein
10-Liter-Eimer, Spaten und Metermaf} und
natiirlich Wasser sind nétig.

Und so funktioniert es:

1. Es wird eine Grube ausgehoben:
40 cm lang, 40 cm breit, 40 cm tief mit
moglichst ebener Sohle.

2. Die Grube wird mit 10 Liter Wasser gefiillt.

3. Die Zeit, die das Wasser zum vollstandigen
Versickern benétigt wird gestoppt und
notiert.

4. Der Versuch ist so oft zu wiederholen, bis
dreimal hintereinander etwa die gleiche
Zeit bendtigt wird.

2. DIE BEURTEILUNG DER
VERSICKERUNGSFAHIGKEIT

Bis zu 2 Minuten Versickerungsdauer:

Der anstehende Boden ist gut wasser-
durchldssig und eine Tragschichtdicke von
20-35cmist ausreichend.

2 bis 20 Minuten Versickerungsdauer:

Der anstehende Boden ist noch ausreichend
wasserdurchldssig, die Tragschichtdicke

ist jedoch um 10 cm zu verstdrken auf
30-45cm.

Mehr als 20 Minuten Versickerungsdauer:
Der anstehende Boden weist keine geniigend
hohe Durchldssigkeit auf, ein wasserdurch-
lassiger Belag bringt keinen funktionalen
Nutzen. Sickerwasser wiirde sich aufstauen
und am Belag dauerhafte Schaden verur-
sachen. Fiir eine geeignete Wasserabfiihrung
sind andere Manahmen vorzusehen:

z.B. die Ableitung in eine Rigole.
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OKOPFLASTER - SO WIRD ES GEMACHT

Beispiel fiir den Nachweis der Versickerungsleistung eines wasserdurchldssigen Belags
(Auszug)

Feiner Bredthaupt
Preziertwckiuy / Dbk
Birkanmaiar Exein + Dasign GmbH, Indusyiesinassa 1, O-T206 Bsisach

Birkenmeier

Emittlung der Versickerungseleistung eines wasserdurchlissigen Belages

Ber Lido Oko Kombiformat, 3 Formate verkegt in Reihenverband
Abstandshalier 45 mm Fugenbreie 3 mm
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3. DIE PLANUNG FUR ENTSIEGELTE
FLACHEN

Mit Okosteinen lassen sich Gartenwege,

Einfahrten und Abstellpldtze gestalten.

Im Allgemeinen reichen im Privatbereich

Okosteine mit Dicken von 6 cm bis 8 cm aus.

6 cm werden bevorzugt bei unbefahrenen

Gartenwegen, Hauszugdngen und Hofein-

fahrten, Zufahrten zu Garagen oder Carports

fiir PKW mit einem Gesamtgewicht von

max. 2t verwendet.

8 cm werden bei starker belasteten Flachen

die von LKW mit einem Gesamtgewicht bis

7,5t befahren werden verwendet.

Fiir Pflasterflachen die mit schweren LKW —

sogenannte 40-Tonner — befahren werden,

z.B. fiir die Be- und Entsorgung (Heizol-,

Miillfahrzeugen), sind Okopflaster in der

Regel nicht geeignet.

Die Versickerung von Niederschlagswasser
erfolgt bei Okopflastern zeitverzogert,
daher sollte auf ein Mindestgefdlle von

1% nicht verzichtet werden. Dieses ist so
einzuplanen, dass es von Fundamenten
oder angrenzender Bebauung wegfiihrt. Das
Gefdlle muss fiir Tragschicht, Bettung und
Belagsoberflache gleich ausgefiihrt werden.

Bei Gefdlle von mehrals 5 bis 7 % nimmt
der Oberflachenabfluss so stark zu, dass
eine Versickerung nicht mehr stattfindet.

4. DAS AUSKOFFERN

Fiir eine dauerhafte Stabilitdt und aus-
reichende Versickerungsfahigkeit ist in
erster Linie der ausreichend tragfahige und

OKOPFLASTER - SO WIRD ES GEMACHT

wasserdurchldssige Unterbau verantwortlich.
Mutterboden oder Lehm erfiillen diese For-
derung nicht und miissen daher ausgekoffert
werden. Die Flache wird 30 bis 60 cm ausge-
koffert und mit einer Riittelplatte verdichtet.

5. DIE TRAGSCHICHT

Auf das tragfahige Planum wird je nach
Belastung und der Durchldssigkeit des
Baugrunds eine 20 bis 45 cm starke Trag-
schicht aus wasserdurchldssigem Material
in abgestufter Kérnung %, mm eingebaut.
Als ausreichend wasserdurchldssig gilt

ein Material wenn es eine Durchldssigkeit
von k.2 5,4x10 ®*m/s aufweist. Dies wird
in der Regel erfiillt wenn die Anteile an
abschlammbaren Bestandteilen mit einem
Korndurchmesser < 0,063 mm hdchstens
5% und an Feinteile mit einem Korndurch-
messer < 2 mm hdchstens 20 % betragen.
Das Material wird in Lagen von etwa 15cm
eingebaut und bis zur Standfestigkeit ver-
dichtet und muss plan eben sein.

6. DIE RANDEINFASSUNG,
DIE ENTWASSERUNGSRINNE

Pflasterflachen miissen immer eine Rand-
einfassung erhalten. Diese verhindert ein
seitliches Ausweichen der Steine. Zudem
lassen sich die Steine beim Verlegen daran
ausrichten. Im Gartenbereich wird dazu

die duBBere Steinreihe durch eine Beton-
schulter eingefasst. In den starker belasteten
Bereichen werden hierzu Wegeinfassungen
oder Stelen eingebaut. Diese werden auf ein
Fundament mit beidseitiger Riickenstiitze
auf das Planum gesetzt.
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Da es mit zunehmendem Gefalle zu einem
Oberflachenabfluss kommt, ist der Einbau
einer Entwasserungsrinne notwendig.
Insbesondere bei Kellerabgdngen oder
Garagenabfahrten sollte diese eingebaut
werden. Die Rinne wird ebenfalls auf ein
Fundament mit beidseitiger Riickenstiitze
auf das Planum gesetzt.

Sowohl niveaugleiche Wegeinfassungen

als auch Entwdsserungsrinnen miissen so
eingebaut werden, dass ihre Oberkante
etwa 5mm niedriger ist als der verdichtete
Pflasterbelag und dass sie dasselbe Gefalle
aufweisen wie dieser.

7. DIE PFLASTERBETTUNG

Die Pflasterbettung muss mit derselben
Genauigkeit wie die Pflasterdecke hergestellt
werden. Die Dicke der verdichteten Bettung
betrdgt 3 -5 cm, ein Verdichtungsmafl

nach dem Abriitteln von 5-10 mm muss

beriicksichtigt werden. Ungenauigkeiten der
Tragschicht diirfen nicht mit Bettungsmaterial
ausgeglichen werden.

Als Bettungsmaterialien eignen sich gewa-
schene Splitte %; oder % mm, diese weisen
auf Grund ihrer Sieblinie automatisch eine
ausreichend hohe Wasserdurchldssigkeit auf.

Die Bettung wird {iber Lehren mittels
Richtlatte abgezogen und darf nach dem
Abziehen nicht mehr betreten werden.

8. DIE EINGANGSKONTROLLE

Die angelieferten Pflastersteine sind bei

der Anlieferung zu tiberpriifen: sind es die
bestellten Formate und Farben, weisen die
Verpackungseinheiten Transportschaden
auf, sind offensichtliche Mangel sichtbar hat
eine Reklamation unverziiglich zu erfolgen.
Keinesfalls diirfen Steine mit erkennbaren
Méngeln eingebaut werden. Im Schadens-
fall werden Aus- und Einbaukosten nicht
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ibernommen wenn keine bauseitige Ein-
gangskontrolle durchgefiihrt wurde.

9. DIE STEINVERLEGUNG

Die Pflastersteine werden fluchtgerecht,
hohengleich und im vorgegebenen Verlege-
muster verlegt. Dabei ist stets von der schon
bereits verlegten Flache ,iiber Kopf“ zu
arbeiten. Um unnétige Schneidearbeiten

zu vermeiden, wird die erste Steinreihe im
rechten Winkel zur Begrenzung angelegt.
Wéhrend des Verlegens ist der flucht-
gerechte Verlauf der Steinreihen mittels
Richtlatte oder Schnur zu kontrollieren. Die
vom Hersteller vorgeschriebene Mindest-
fugenbreite ist einzuhalten, diese betrdgt je
nach Steinsystem 3 -7 mm. Steine diirfen
niemals knirsch verlegt werden! Das Fugen-
maf ist durch den Verleger herzustellen.
Die an den Steinen angebrachten Abstands-
hilfen sind ein Transportschutz und sollen
beim Handling Kantenabplatzungen ver-
meiden - sie geben nicht die erforderliche
Fugenbreite vor!

Wegen der zeitverzogerten Versickerung

von Niederschlagswasser ist auch bei
Okopflastern ein Mindestquergefille einzu-
bauen, es kann auf 1% reduziert werden.
Zur Vermeidung unerwiinschter Farbkonzen-
trationen sind immer Steine von 3 ver-
schiedenen Paletten gemischt zu verlegen.
Vor allem bei nuancierenden, jedoch auch
bei einfarbigen und grauen Pflastersteinen
wird dadurch eine homogene und natiirliche
Wirkung der Pflasterflache erzielt.

OKOPFLASTER - SO WIRD ES GEMACHT

10. DER ZUSCHNITT VON PASS-STEINEN

Das Zuschneiden von Pass-Seinen mit einer
Flex oder Nasssdge hat immer abseits des
verlegten Belags zu erfolgen. Die gesdgten
Steine sind direkt nach dem Schneiden mit
Wasser abzuspritzen und ggf. mit verdiinn-
tem BIRKENMEIER Kraftreiniger (Verhaltnis
10 Teile Wasser, 1 Teil BIRKENMEIER Kraft-
reiniger) gereinigt werden. Angetrockneter
Sagestaub ldsst sich nicht mehr riickstands-
frei entfernen!

Die kiirzere Lange des Pass-Steines darf
nicht kleiner als die Halfte der langen Seite
des Ausgangssteines sein. Dariiber hinaus
diirfen Pass-Steine nicht zu spitzwinklig
sein. Als Faustregel gilt: Kein Pass-Stein

ist kleiner als der halbe Normalstein, kein
Winkel beim Pass-Stein ist kleiner als 45°,
da sie sich haufig bereits nach kurzer Zeit
lockern oder sogar brechen.

11. DIE FUGEN UND DIE
FUGENVERFULLUNG

Nach dem Verlegen sind die Fugen mit
Splitt % einzufegen. Nach dem Abriitteln
muss gegebenenfalls nochmals nachgefiillt
werden. Eine vollstandig verfiillte Fuge ist
fir die Dauerhaftigkeit des Belags zwingend
erforderlich.

Um ein moglichst enges Fugenbild bei
gleichzeitig ausreichender Durchldssigkeit
des Belags zu erhalten, ist auf die Auswahl
des Fugenmaterials groRen Wert zu legen:
je groRer die Durchldssigkeit — je enger
kann die Fuge ausfallen. Optimal ist eine
Durchldssigkeit von k.=1,33x10 2, diese
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ermdglicht enge Fugen.

Ungewaschene Sande, Quarzsande und
Recyclingmaterialien sind ungeeignet und
sollten nicht verwendet werden.

12. DAS ABRUTTELN

Das Abriitteln darf nur bei Belagen mit ver-

fillten Fugen erfolgen, ansonsten besteht
die Gefahr, dass sich die einzelnen Steine
verschieben und die Kanten beschadigt
werden. Vor dem Einsatz eines Riittlers
muss die Pflasterflache unbedingt sauber
und trocken sein. Der Flachenriittler ist
mit einer PVC-Gleitvorrichtung bzw. bei
CleanTop®-vergiiteten Produkten mit einer
Top-Slide-Riittlerschiirze zu versehen.
Ansonsten entstehen Kratzer.

Fiir die Steindicke 60 mm eignen sich
Flachenriittler mit einem Betriebsgewicht
von ca. 130kg und einer Zentrifugalkraft
von 18 bis 20 kN, bei 80 mm ein Betriebs-
gewicht von 170 bis 200 kg und einer
Zentrifugalkraft von 20 bis 30 kN.

Langformatige Pflastersteine mit einer
Steindicke 60 und 80 mm mit einem
Langen-/Breitenverhltnis von griBer %
sind mit einem Flachenriittler mit einem
Betriebsgewicht von ca. 130kg, einer
Zentrifugalkraft von 18 - 20 kN und einer
Riittelfrequenz » 65 Hz zu riitteln.

Das Abriitteln hat diagonal zum Fugenver-
lauf der Pflastersteine zu erfolgen.

Ein zu schwerer Riittler oder ein gewalt-
sames ,,Wegriitteln® von gréfieren Hohen-
unterschieden fiihrt zu Beschadigungen
der Pflastersteine und zu unterschiedlichen
SetzmafBen (Spurrillen).

13. DIE GRUNDREINIGUNG, ERHALTUNG
UND PFLEGE
Nach dem Verlegen weist die Pflaster-
flache zumeist vom ,,Baustellenbetrieb®
Verschmutzungen auf: Abdriicke von verun-
reinigten Arbeitsschuhen, wei3lich-grauer
Schimmer in Form von Kalkausbliihungen,
Reste von Sdgeschlamm, Staub vom Fugen-
fiillmaterial etc. Diese lassen sich zumeist
mit Wasser und Besen, eventuell Hoch-
druckreiniger und geeigneten Reinigungs-
mitteln im Rahmen der Grundreinigung
entfernen.

Im Laufe der Zeit wird der Plattenbelag
durch Umwelteinfliisse und individuelle
Benutzung verschmutzt: braunliche Ver-
farbungen durch Laub, Bliiten, verschiittete
Getrdnke, Fett etc. Diese lassen sich durch
zeitnahe Reinigung mit Wasser und Besen,
eventuell Hochdruckreiniger und geeigneten
Reinigungsmitteln im Rahmen der Unter-
haltsreinigung entfernen. Viele Verschmut-
zungen werden durch Sonneneinstrahlung
ausgebleicht und verschwinden mit der Zeit
»von allein®.

Pflasterflachen ohne CleanTop®-Vergiitung
lassen sich ,vor-Ort“ nach einer griind-
lichen Reinigung mit Versiegelungen wieder
yauffrischen®.
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Gewusst wie: Hochdruckreiniger, Reinigungs-
und Pflegemittel sind in Abhdngigkeit von
der Art der Verschmutzung und des Pflaster-
produktes gezielt einzusetzen. Detaillierte
Informationen finden sich in den Anwen-
dungshinweisen der jeweiligen Produkte,
diese sind unbedingt zu beachten!

14. DER WINTERDIENST

Auf Grund des Grundwasserschutzes diirfen
wasserdurchldssig befestigte Flachen nicht
mit Tausalzen oder anderen chemischen
Auftaumitteln behandelt werden. Diese
schadigen die angrenzende Bepflanzung
und das Grundwasser.

Haufwerkporige Okosteine sind nicht
tausalzbestdandig und werden schon nach
kurzer Zeit geschadigt.

Zuldssig ist die Verwendung von abstumpfen-

den Granulaten. Bei Einsatz von Splitten ist
zu bedenken, dass sie die Betonwerkstein-
oberflache zerkratzen kénnen. Empfehlens-

wert ist die Verwendung von "weichen Granu-

laten" aus Bims oder Tuff, diese zermahlen
sich unter mechanischer Beanspruchung
ohne Kratzer zu hinterlassen.

OKOPFLASTER - SO WIRD ES GEMACHT

ANMERKUNG

Diese Hinweise basieren mafigeblich auf
Erfahrungswerten und sind groftenteils
Stand der Technik. Es wird keinerlei Haftung
fiir Schaden ibernommen, die sich auf
Anwendung dieser Hinweise griinden.
Vollstdndige, allgemeine Informationen sind
enthalten im Merkblatt fiir wasserdurch-
lassige Befestigungen von Verkehrsflachen
und den tangierenden Regelwerken.
Produktspezifische Informationen in Form
von Einbau- und Anwendungsempfehlungen,
Wasserdurchldssigkeitsgutachten sowie
zahlreiche Verlegemuster zu den Beldgen
sind einzusehen unter
www.birkenmeier.com
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Verlegung von Safelock-Pflaster fiir

Verkehrsflachen

DIE VORUBERLEGUNGEN

Fiir befahrene Verkehrsflachen mit Beton-
pflastersteinen werden in Abhangigkeit

von der Belastung in den ,,Richtlinien fiir
die Standardisierung des Oberbaus von
Verkehrsflachen RStO 12 (mit zahlreichen
Querverweisen zu mitgeltenden weiteren
Regelwerken) verbindliche Angaben zu den
zu verwendeten Materialien und Ausfiihrun-
gen gemacht.

Hilfreich kénnen die Angaben der ,,Techni-
schen Handbiicher des Bundesverband
StraRe, Landschaft, Garten e.V. SLG sein.
Insbesondere ,,Dauerhafte Verkehrsflachen
mit Betonpflastersteinen® gibt zahlreiche
Hinweise und Ausfithrungsdetails.
Herstellerseits konnen wegen der Vielfalt
der Ausfiihrungsmoglichkeiten nur produkt-
spezifische Ergdnzungen zu den Regel-
werken gemacht werden.

1. DIE EINSATZGEBIETE

Safelock ist ein Pflastersystem das der

EN 1338 entspricht und damit fiir BaumaR-
nahmen gemaf RStO geeignet ist.

Safelock in den Starken 10, 12 und

14 cm erfiillt hierbei Forderungen fiir
den Einsatz bei den Belastungsklassen
BK 3,2 und BK1,8 gem. RStO 12.

Safelock ist ein Betonpflaster mit seitlicher
Verschiebesicherung fiir den Straienbau.
Es wurde fiir hdchste Verkehrsbelastungen,
speziell auch fiir den LKW-Verkehr,

entwickelt. Sein patentiertes Verbund-
system der Safelock-Pflastersteine mit der
tiefliegenden, guten Rundumverzahnung,
dass in jeder Position der volle Verbund
gewdhrleistet ist. Diese Technik sorgt fiir
Druckausgleich bei Belastung und schiitzt
die Pflastersteine vor Schaden. Die ein-
gebaute Abstandsicherung gewdhrleistet
zudem die richtliniengemafen Fugenbreiten
fiir normgerechte Fugenfiillung. Die Steine
kdnnen nun einfach dicht an dicht verlegt
werden. Ein miihseliges ,,auf Abstand legen”
eriibrigt sich somit.

2. DIE PLANUNG UND AUSFUHRUNG

Die Bauweise mit Rundumverzahnung wird
in den einschldgigen Technischen Regeln
des Strafenbaus bisher nicht explizit
behandelt. Grundsatzlich gelten aber fiir
das Verlegen dieselben Regelwerke und
Versetzhinweise wie fiir ,normale® Pflaster-
steine. Auf Grund der besonderen Rundum-
verzahnung ergeben sich bei der Breite der
Fuge und der Korngré3e fiir die Fugenfiillung
unsere produktspezifischen Angaben.

3. DIE EINGANGSKONTROLLE

Die angelieferten Pflastersteine sind bei
der Anlieferung zu tiberpriifen: sind es die
bestellten Formate und Farben, weisen die
Verpackungseinheiten Transportschaden
auf, sind offensichtliche Mangel sichtbar
- eine Reklamation hat unverziiglich zu
erfolgen. Keinesfalls diirfen Steine mit er-
kennbaren Méngeln eingebaut werden.
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Im Schadensfall werden Aus- und Einbau-
kosten nicht iibernommen wenn keine
bauseitige Eingangskontrolle durchgefiihrt
wurde.

Die angelieferten Paletten sind so zu lagern,
dass die Ware vor Beschadigungen und Ver-
schmutzungen geschiitzt ist.

4. DIE FARB- UND STRUKTUR-
UNTERSCHIEDE
Da Betonpflaster aus den Naturprodukten
Edelsplitt, Sand und Zement hergestellt
werden, sind auch seine Farben natiirlichen
Schwankungen unterworfen. Ein heller
Sand oder ein dunkler Zement - schon kann
die Farbe oder auch die Oberflachentextur
etwas variieren.
Leichte Unterschiede an der Oberflache des
Pflasters, vor allem zwischen den verschie-
denen Formaten, sind technisch unvermeid-
bar und daher kein Reklamationsgrund.
Zur Vermeidung unerwiinschter Farbkon-
zentrationen sind immer Steine von 3 ver-
schiedenen Paletten gemischt zu verlegen.
Vor allem bei nuancierenden, jedoch auch
bei einfarbigen und grauen Pflastersteinen
wird dadurch eine homogene und natiirliche
Wirkung der Pflasterflache erzielt.

5. DAS VERLEGEMASS

Bei den Nennmafien des Pflasters handelt
es sich um Produktionsmafe.

Wegen der nicht vermeidbarer Fertigungs-
toleranzen, die die Werte der EN 1338
(Kantenlange + 3 mm, Pflasterdicke + 4 mm)
jedoch nicht iiberschreiten und der
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Verlegetoleranzen, ist es notwendig das
genaue VerlegemaR (Rastermaf) vorab
durch Auslegen einiger Pflasterreihen unter
Beriicksichtigung der Fugen zu ermitteln.
Die Sollfuge betrdgt, unabhangig von der
Steinhdhe, ca. 5mm.

6. DAS BETTUNGSMATERIAL

Fiir Verkehrsflachen der Belastungsklassen
BK 3,2 bis Bk 0,3 sind Bettungsmaterialien
%.,% und % mm zu verwenden, die den An-
forderungen der TL Pflaster-StB an den Ver-
lauf der Korngréfienverteilung entsprechen.

Splitte eigenen sich auf Grund der schlechten
Verdichtungungsmaglichkeit nicht fiir
befahrene Bereiche. Wegen der Nachver-
dichtung wahrend der Nutzung fiihren sie zu
Spurrillen!

Bettungsmaterial aus Recyclingmaterial

ist kritisch zu betrachten: oft weisen diese
Materialien einen erhohten Feinststoffanteil
auf und neigen zur Kornzertriimmerung.

7. DIE STEINVERLEGUNG

Zur Vermeidung unerwiinschter Farbkon-
zentrationen sind immer Steine von 3 ver-
schiedenen Paletten gemischt zu verlegen.
Vor allem bei nuancierenden, jedoch auch
bei einfarbigen und grauen Pflastersteinen
wird dadurch eine homogene und natiirliche
Wirkung der Pflasterflache erzielt.
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8. DAS FUGENMATERIAL

Vor dem Abriitteln sind die Fugen vollstandig
zu fiillen und ggf. einzuschlammen. Als
Fugenmaterial sollte zur Sicherstellung
einer vollstandigen Fugenfiillung aufgrund
der systembedingt geringen Fugenweite ein
Material %, eingesetzt werden.

Bei der Materialauswahlist darauf zu achten,
dass der Fugensand frei von farbenden
Bestandteilen ist.

Fugenmaterial aus Recyclingmaterial ist
kritisch zu betrachten: oft weisen diese
Materialien einen erhghten Feinststoffanteil
auf und neigen zur Kornzertriimmerung.
Das verwendete Fugenmaterial muss gewa-
schen und frei von farbenden Feinststoffen
sein, ansonsten kann die Pflasteroberflache
verschmiert werden.

Die Fugen miissen auch wahrend der
Nutzung vollstandig gefiillt bleiben.

Durch Verkehrsbeanspruchung oder Reini-
gung ausgewaschenes Fugenmaterial ist
daher umgehend zu ersetzen.

Es wird empfohlen anfangs nicht maschinell
zu kehren, um einen Materialaustrag vor
der Verfestigung des Fugenmaterials zu
vermeiden.

9. DIE GRUNDREINIGUNG, ERHALTUNG
UND PFLEGE
Nach dem Verlegen weist die Pflasterflache
zumeist vom ,,Baustellenbetrieb Ver-
schmutzungen auf: Abdriicke von verun-
reinigten Arbeitsschuhen, weiflich-grauer
Schimmer in Form von Kalkausbliihungen,
Reste von Sdgeschlamm, Staub vom Fugen-

filllmaterial etc. Diese lassen sich zumeist
mit Wasser und Besen, eventuell Hoch-
druckreiniger und geeigneten Reinigungs-
mitteln im Rahmen der Grundreinigung
entfernen.

Im Laufe der Zeit wird der Belag durch
Umwelteinfliisse und individuelle Benutzung
verschmutzt: braunliche Verfarbungen

durch Laub, Bliiten, verschiittete Getranke,
Fett etc. Diese lassen sich durch zeit-

nahe Reinigung mit Wasser und Besen,
eventuell Hochdruckreiniger und geeigneten
Reinigungsmitteln im Rahmen der Unter-
haltsreinigung entfernen. Viele Verschmut-
zungen werden durch Sonneneinstrahlung
ausgebleicht und verschwinden mit der Zeit
»von allein®.

Gewusst wie: Hochdruckreiniger, Reinigungs-
und Pflegemittel sind in Abhdngigkeit von
der Art der Verschmutzung und des Belags-
oberfldche gezielt einzusetzen. Detaillierte
Informationen finden sich in den Anwen-
dungshinweisen der jeweiligen Produkte,
diese sind unbedingt zu beachten!
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ANMERKUNG

Diese Hinweise basieren mafigeblich auf
Erfahrungswerten und sind groRtenteils
Stand der Technik. Es wird keinerlei Haftung
fiir Schaden tibernommen, die sich auf
Anwendung dieser Hinweise griinden. Voll-
standige, allgemeine Informationen sind
enthalten in der RStO und den tangierenden

Regelwerken. Produktspezifische Informatio-

nen in Form von Einbau- und Anwendungs-

empfehlungen sowie zahlreiche Verlegemus-

ter zu den Beldgen sind einzusehen unter
www.birkenmeier.com

SAFELOCK-PFLASTER — SO WIRD ES GEMACHT

Birkenmeier 107
steinsdesign’



Verlegung von Largo-Pflasterplatten

DIE VORUBERLEGUNGEN

Diese relativ junge Bauweise wird in den
einschlagigen Technischen Regeln des
StraRenbaus bisher nicht explizit behan-
delt. Grundsatzlich gelten aber fiir das
Verlegen dieselben Regelwerke und Versetz-
hinweise wie fiir ,normale* Pflastersteine
erganzt um Hinweise aus den format-
gegebenen besonderen Eigenschaften wie
Elementgréfe und -gewicht.

Hilfreich kénnen die Angaben der ,,Techni-
schen Handbiicher” des Bundesverband
StraRe, Landschaft, Garten e. V. SLG sein.
Insbesondere ,,Merkblatt fiir die Planung
von Verkehrsflachen mit groRformatigen
Pflastersteinen und Platten aus Beton“
gibt zahlreiche Hinweise und Ausfiihrungs-
details.

1. DIE EINSATZGEBIETE

Grofformatige Pflasterplatten werden zu-
nehmend zur Gestaltung von stadtebaulich
hervorgehobenen Flachen, FuRgédngerzo-
nen, Flachen des ruhenden Verkehrs aber
auch Privatbereichen eingesetzt.

3. DAS VERLEGEMASS

Bei den Nennmafen der Pflasterplatten
handelt es sich um Produktionsmafe.
Wegen technisch nicht vermeidbarer Ferti-
gungstoleranzen, die die Werte der EN1339
(Kantenlange + 2 mm, Plattendicke 3 mm)
jedoch nicht iiberschreiten, ist es notwendig
das genaue VerlegemaB (Rastermaf) vorab
durch Auslegen einiger Plattenreihen unter
Beriicksichtigung der Fugen zu ermitteln, da
ein nachtragliches Ausrichten der verlegten

Platten wegen des hohen Gewichtes nur
schwer maglich ist.

4. DIE EINGANGSKONTROLLE

Die angelieferten Pflasterplatten sind bei
der Anlieferung zu tiberpriifen: sind es die
bestellten Formate und Farben, weisen die
Verpackungseinheiten Transportschaden
auf, sind offensichtliche Mangel sicht-

bar - hat eine Reklamation unverziiglich
zu erfolgen. Keinesfalls diirfen Steine mit
erkennbaren Mdngeln eingebaut werden.
Im Schadensfall werden Aus- und Einbau-
kosten nicht ibernommen wenn keine
bauseitige Eingangskontrolle durchgefiihrt
wurde.

Die angelieferten Paletten sind so zu lagern,
dass die Ware vor Beschadigungen und Ver-
schmutzungen geschiitzt ist.

5. DIE FARB- UND STRUKTURUNTER-
SCHIEDE
Da Pflasterplatten aus den Naturprodukten
Edelsplitt, Sand und Zement hergestellt
werden, sind auch ihre Farben natiirlichen
Schwankungen unterworfen. Ein heller
Sand oder ein dunkler Zement - schon kann
die Farbe oder auch die Oberflachentextur
etwas variieren.
Leichte Unterschiede an der Oberflache
der Pflasterplatten, vor allem zwischen den
verschiedenen Formaten, sind technisch
unvermeidbar und daher kein Reklama-
tionsgrund.
Einige Plattenprogramme weisen Marmo-
rierungen, Nuancierungen und unter-
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schiedliche Oberflachengestaltungen auf.
Diese erfordern besondere Sorgfalt beim
Verlegen um eine harmonische Gestaltung
zu erzielen.

6. DER AUFBAU DES OBERBAUS

6.1 DIETRAGSCHICHT

Der Ober- und Unterbau ist grundsatzlich
gemaf RStO 12 bzw. ZTV SoB-StB und ZTV
Pflaster StB oder gemdf M FP-Merkblatt,
Ausfiihrung in Abhdngigkeit von der zu er-
wartenden Belastung auszufiihren.

Jedoch erfordern die grolen moglichen
Elementabmessungen besonders steife,
verformungsarme Tragschichten. Ergdnzend
ist daher abweichend zu den Regelwerten
ein Verformungsmodul auf der oberen Trag-
schicht Ev2 =180 MN/m? und ein Verhdltnis
der Verformungsmoduln Ev2/Ev1 < 2,2
gefordert.

Bezogen auf eine 4 m lange Messstrecke —
sollte abweichend von den ZTV SoB-StB die
Unebenheit der Oberflache nicht mehr als

1cm betragen.

Bei hohen Verkehrslasten ergeben sich
grofRe Biegespannungen in Grofiformatplat-
ten. Daher sind diese hierfiir entsprechend
dick zu dimensionieren.

(Siehe hierzu unsere Empfehlungen zur
Produktwahl im Produktdatenblatt)

6.2 DAS BETTUNGSMATERIAL

Es sollten fiir die Bettung stets Gesteins-
kdrnungen entsprechend der Regelbau-

weise fiir Pflasterdecken und Plattenbeldge
eingesetzt werden.

Die Bettung sollte 3 bis 5cm stark sein,
keinesfalls diirfen Unebenheiten des Unter-
grundes mit Bettungsmaterial ausgeglichen
werden. Als Bettungsmaterialien eignen
sich Sande der Kbrnungen %, % oder %
mm (bevorzugt %). Splitte eigenen sich auf
Grund der schlechten Verdichtungungs-
moglichkeit nicht fiir groformatige Pflaster-
platten.

Bettungsmaterial aus Recyclingmaterial

ist kritisch zu betrachten: oft weisen diese
Materialien einen erhéhten Feinststoffanteil
auf und neigen zur Kornzertriimmerung.

6.3 DAS FUGENMATERIAL

Als Fugenfiillmaterial eignen sich korn-
abgestufte, gewaschene Sande gemaf
ZTV-Pflaster-StB. Beim Einsatz von farbigen
Sanden ist darauf zu achten, dass sie even-
tuell die Plattenoberfldche verschmieren
kénnen. Quarzsande ohne Mehlkornanteil
sind ungeeignet, sie bieten zu wenig Wider-
stand gegen Auswaschung durch Regen

und Abkehren. Wenn moglich, kann fiir

die Fugen das gleiche Material wie fiir die
Bettung eingesetzt werden.

Fugenmaterial aus Recyclingmaterial ist
kritisch zu betrachten: oft weisen diese
Materialien einen erhéhten Feinststoffanteil
auf und neigen zur Kornzertriimmerung.
Das verwendete Fugenmaterial muss gewa-
schen und frei von farbenden Feinststoffen
sein, ansonsten kann die Pflasteroberflache
verschmiert werden. Die Fugen miissen
auch wahrend der Nutzung vollstandig
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gefilllt bleiben.

Durch Verkehrsbeanspruchung oder Reini-
gung ausgewaschenes Fugenmaterial ist
daher umgehend zu ersetzen.

Es wird empfohlen anfangs nicht maschinell
zu kehren, um einen Materialaustrag vor
der Verfestigung des Fugenmaterials zu
vermeiden.

7. DIEVERLEGUNG

Die Verlegung von grofformatigen Pflaster-
platten erfolgt aus Gewichtsgriinden fast
ausschliefSlich mit einem geeigneten
Vakuum-Hebegerdt.

Das entsprechende Saugvolumen stellt
sicher, dass auch bei diinnen Elementen
ein ausreichender Unterdruck aufgebaut
werden kann.

Als geeignet im Praxiseinsatz haben sich
z.B. ,Quickjet Q) 600-e und Powermax VPM
2500 der Firma Probst und ,,40 B* der
Firma W.0.S erwiesen.

(Bei anderen Fabrikaten sind als Richt-
werte ein Saugvolumen von 63 m?/h und
das maximale Steingewicht unbedingt zu
beachten.)

Die verwendete Saugplatte ist vor Arbeits-
beginn auf Verschmutzung und Beschddigung
zu iiberprifen.

Die Verlegung hat von der verlegten Flache
aus zu erfolgen und es ist dann unmittel-
bar nach der Verlegung zu verfugen, um
Verschiebungen zu verhindern.

Vor dem Verfugen und Abriitteln sind
Befahrungen der frisch verlegten Flache zu

vermeiden. Eventuelle Héhenunterschiede
sind umgehend nach dem Verlegen durch

Anpassung der Bettung auszugleichen,

da durch das Riitteln nur minimale Héhen-
differenzen ausgeglichen werden konnen.

Zur Vermeidung unerwiinschter Farbkonzen-
trationen sind immer Pflasterplatten von

3 verschiedenen Paletten gemischt zu ver-
legen. Vor allem bei nuancierenden, jedoch
auch bei einfarbigen und grauen Platten
wird dadurch eine homogene und natiirliche
Wirkung der Pflasterflache erzielt.

8. DIE FUGEN

Die Fugenbreite ist je nach Plattendicke
zwischen 3 und 10 mm zu wahlen.

Die entsprechenden Richtwerte sind unserem
Produktdatenblatt zu entnehmen.

Zur Einhaltung der vorgegebenen Fugenbreite
und eines gleichmafigen Fugenbildes wird
die Verwendung von Fugenlehren empfohlen.

Zum Ausrichten einzelner Elemente ist un-
bedingt ein spezielles auf die Fugenbreite
abgestimmtes Richteisen zu verwenden. Der
Einsatz eines Brecheisens ist unzuldssig,

da es sonst zu Kantenabplatzungen oder
anderen Beschddigungen an den Elementen
kommen kann.Vor dem Abriitteln sind die
Fugen vollstandig zu fiillen und ggf. einzu-
schldmmen. Bei Plattenstdrken » 10 cm und
entsprechend breiten Fugen empfiehlt es
sich mit einem geeigneten Fugeneisen ggf.
nachzustopfen. Die Fugen miissen auch wéh-
rend der Nutzung vollstandig gefiillt bleiben.
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9. DAS ABRUTTELN

Das Abriitteln darf nur bei Beldagen mit ver-
fiillten Fugen erfolgen, ansonsten besteht
die Gefahr, dass sich die einzelnen Steine
verschieben und die Kanten beschadigt
werden. Art und Groe des Riittlers ist

vom Eigengewicht und Grofe der verlegten
Pflasterplatten abhdngig. Grundsatzlich gilt,
dass der Belag nur bis zur Standfestigkeit
abgeriittelt werden darf. Eine ,,Uberriitt-
lung” des Belags fiihrt nicht zum ge-
wiinschten Ergebnis — vielmehr besteht die
Gefahrvon Bruch einzelner Pflasterplatten.
Verbleibende Hohenunterschiede zwischen
benachbarten Platten miissen durch Korrek-
turin der Bettung ausgeglichen werden.

Bei Platten mit CleanTop®-Oberfldche ist
der Riittler mit einer TopSlide-Riittelschiirze
zu versehen. Sowohl der Belag als auch die
Riittelschiirze sind vor dem Abriitteln zu
reinigen.

10. DIE GRUNDREINIGUNG, ERHALTUNG
UND PFLEGE

Nach dem Verlegen weist die Belagsflache
zumeist vom ,,Baustellenbetrieb“ Ver-
schmutzungen auf: Abdriicke von verun-
reinigten Arbeitsschuhen, wei3lich-grauer
Schimmer in Form von Kalkausbliihungen,
Reste von Sdgeschlamm, Staub vom Fugen-
fiilllmaterial etc. Diese lassen sich zumeist
mit Wasser und Besen, eventuell Hoch-
druckreiniger und geeigneten Reinigungs-
mitteln im Rahmen der Grundreinigung
entfernen. Im Laufe der Zeit wird der Belag
durch Umwelteinfliisse und individuelle
Benutzung verschmutzt: braunliche Ver-

farbungen durch Laub, Bliiten, verschiittete
Getrdnke, Fett etc. Diese lassen sich durch
zeitnahe Reinigung mit Wasser und Besen,
eventuell Hochdruckreiniger und geeigneten
Reinigungsmitteln im Rahmen der Unter-
haltsreinigung entfernen. Viele Verschmut-
zungen werden durch Sonneneinstrahlung
ausgebleicht und verschwinden mit der Zeit
,von allein“.

Belage ohne CleanTop®-Vergiitung lassen sich
wvor Ort“ nach einer griindlichen Reinigung
mit Versiegelungen wieder ,,auffrischen.

Gewusst wie: Hochdruckreiniger, Reinigungs-
und Pflegemittel sind in Abhdngigkeit von
der Art der Verschmutzung und der Ober-
flache der Pflasterplatte gezielt einzusetzen.
Detaillierte Informationen finden sich in den
Anwendungshinweisen der jeweiligen Pro-
dukte, diese sind unbedingt zu beachten!

ANMERKUNG

Diese Hinweise basieren mafigeblich auf
Erfahrungswerten und sind grofitenteils
Stand der Technik. Es wird keinerlei Haftung
fiir Schaden iibernommen, die sich auf
Anwendung dieser Hinweise griinden. Voll-
standige, allgemeine Informationen sind
enthalten in der RStO und den tangierenden
Regelwerken. Produktspezifische Informatio-
nen in Form von Einbau- und Anwendungs-
empfehlungen sowie zahlreiche Verlege-
muster zu den Beldgen sind einzusehen
unter www.birkenmeier.com
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2. Parkplatz- und Rasenfugensysteme

2.1 Verlegemuster
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2.2 Datenblatt
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2.3 Einbauhinweise

VarioFuga, VarioGreen und Safelock VarioFuga — Rasenfugenpflaster .........cceevenee 122
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VarioFuga |VarioGreen | Safelock VarioFuga

Verlegemuster Nr. 624 Verlegemuster Nr. 625
(. 1] PR I I I I

| | * | I | I I |
[ [ g | e I

NN NN (NN SO SN N i s ol kit v |
[ . [ Gt I s I I

| [ N L ] I I ! I -
N O D N )

1 Verlegemuster: 0,0512 m?

1 Verlegemuster: 0,0512 m?

32 x 16 1 Stiick* 100 % der Flache 32 x 16 1 Stiick* 100 % der Flache
* Safelock VarioFuga * Safelock VarioFuga
Verlegemuster Nr. 699 Verlegemuster Nr. 702
I I I I I I [ [ [ [ [ [ [ I [ ]
| | | | [ I—— [ T T 1
| | T T | | [ [ [ [ [ [ [ |
[T 1T [ T T T 1
I C T T T T T T T T 1
| | | | | | | [ [ [ [ [ [ [ [ [ ]
Lt 1 1T 1T T T T T 1
1 [ | ] ] S S
I | | | | | | . r Tt 1t 1T T T T T 1
1 [ | ] C L T T T T T T T
| | | | | | | [ | | | | | | | | ]
1 Verlegemuster: 0,08 m? 1 Verlegemuster: 0,0275 m?
40 x 20 1 Stiick 100 % der Flache 25 x 11 1 Stiick 100 % der Flache
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PARKPLATZ- UND RASENFUGENSYSTEME

VARIOFUGA|VARIOGREEN | SAFELOCK VARIOFUGA

Verlegemuster Nr. 705

1 Verlegemuster: 1,08 m?
60 x 30* 4 Stiick
60 x 30* 2 Stiick

Lieferung nur lagenweise

*mit Abstandshalter auf einer Langsseite

** mit Abstandshaltern auf zwei Seiten

100 % der Flache
100 % der Flache

Verlegemuster Nr. 708

Verlegemuster Nr. 707

1 Verlegemuster: 0,04 m?
20 x 20* 1 Stiick 100 % der Flache
*mit 3cm Abstandshalter auf einer Langs- und
Querseite

Verlegemuster Nr. 709

1 Verlegemuster: 0,06 m?
30 x 20* 1 Stiick 100 % der Flache
*mit 3cm Abstandshalter auf einer Langs- und
Querseite

1 Verlegemuster: 0,06 m?
30 x 20* 1 Stiick 100 % der Flache
*mit 3cm Abstandshalter auf einer Langs- und
Querseite
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VARIOFUGA| VARIOGREEN | SAFELOCK VARIOFUGA

Verlegemuster Nr. 624

Parkplatz bestehend aus Safelock VarioFuga 32/16/10
Markierung der Stellplatze mit Safelock 16/16/10 und 32/16/10

Verlegemuster Nr. 626

Parkplatz bestehend aus Safelock VarioFuga 32/16/10
Markierung der Stellplatze mit Safelock 32/16/10
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PARKPLATZ- UND RASENFUGENSYSTEME

Overta

Verlegemuster Nr. 870

Parkplatz bestehend aus Overta-Sickerplatten

116 Birkenmeier

steinsdesign

PARKPLATZ- UND RASENFUGENSYSTEME

ParkEco

Verlegemuster Nr. 871

Parkplatz bestehend aus ParkEco Typ | mit integrierter Anfahrtsschwelle

Verlegemuster Nr. 872

Parkplatz bestehend aus ParkEco Typ Il mit integrierter Anfahrtsschwelle

Birkenmeier 117
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Datenblatt 8cm | 10cm | 12cm

PARKPLATZ- UND RASENFUGENSYSTEME 8cm | 10cm | 12 cm

Empfohlene Einsatzgebiete

"]
— *
s | 2 ] . . Privater Bereich —
< | = 5 = _ 0 Offentlicher Bereich - S :
o0 = = = E 1S E Giiltigkeitsbereich der RStO AN T G e
2 2|5 - € £ ?o B g = ZTV-Wegebau
£ |3 £ E | B 2. | £ €= - BK1,0 Bau-
2 £ E| =E = ,
g 58 £E 3= | ZE | cE | E g2 ga Bkig | 003 | weise | N3 | N2 | N1
@ > | = = E S8 | <= | Eg | = %3 [ ] Bk3,2 ’ Tafel 6
25/11/8 VarioFuga v | 247x108x80 3x5 2/12 | 3/13 1338 DI 36,4 m} o . . .
40/20/8 VarioFuga v | 397x170x80 3x5 2/29 | 3/30 1339 PKDUI 11 12,5 [m} . . . .
20/20/8 Variogreen | | v | 185x185x 80 3x5 14 | 15 1338 DI 25 | | u] | ° o | ° | °
20/20/8 VarioGreen v [ 170x170x80 3x5 29 30 v 1338 DI 25 m} L] L] L] (]
30/20/8 VarioGreen v | 270x170x80 3x5 29 30 v 1338 DI 16,7 O o o o °
60/40/8 Rasengitter | | v | 598x398x80 x5 | 2 | 2 RINGB 417 | | | o o | o | o
32/16/10 VarioFuga | v | v | 315,5x125,5x100 3x5 4,5 | 5 1338 KDI 19,5 | | ° | ° ° | . |
125/25/12 v [ 1.235x235x120 v 1339 PKDUI 11 3,2 u] u] °
2x6 7 15
125/50/12 v | 1.235x485x120 v 1339 PKDUI 25 1,6 m} m} .
unge- .
Overta 125/100/12 v | 1.245x995x120 fast 4 5 RINGB 0,8 O ° °
1 Sickerdffnung 2,53x0,9m | .
ParkEco Typ | v 10x1 RINGB 11 m]
LSO 4,40%2,50x0,12-0,22 0x10 NG
3 Sickeroffnungen 0,8x0,8m | ’
v o
ParkEco Typ Il 4,40%2,500,12-0,22 10x10 RINGB 11
12er VarioFuga 595,5x 260
i v 560X 260 X 120 3x2,4 39 40 v 1339 PKDUI 25 0,925 m} m} .
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Datenblatt 8cm |10 cm | 12 cm

Zeichenlegende:
o Regelbauweise gemaf der RStO oder ZTV-Wegebau.

o Empfehlung weicht von der Regelbauweise der RStO ab. Bei Einhaltung der sonstigen
Anforderungen der RStO und den zugehdrigen Regelwerken hat sich die empfohlene
Sonderbauweise in der Praxis bewdhrt.

*  Die empfohlene Fugenbreite gemaf DIN 18318 betrdgt 3 bis 5mm

Zusétzliche technische Angaben:

- Bei Stiickgewichten = 20 kg ist fiir das Verlegen ein Vakuum-Greifer empfehlenswert.

- Fiir das Verlegen von Overta ist die Verwendung einer Trittstufenversetzzange TSZ der Firma
Probst empfehlenswert.

- In ParkEco miissen zum Versetzen mit einem ,,4er-Gehange* 4 Stk Gewindehiilsen Rd 16
eingebaut werden. Achtung: kein Transport ,,iiber Kopf“.

- Gewicht: 276 kg/m?, bei VarioFuga 235 kg/m?, bei Overta 207 kg/m?, ParkEco Typ|
2.550 kg/Stk, ParkEco Il 2.650 kg/Stk.

- Je nach Fugenanteil betrdgt der Abflussbeiwert bezogen auf die Bemessungsregenspende
Cy=0,0.

- Der Bundesverband SLG empfiehlt den Gemeinden fiir wasserdurchldssige Beldge einen
Versiegelungsfaktor von 0,4 anzusetzen.
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VarioFuga, VarioGreen und Safelock
VarioFuga — Rasenfugenpflaster verlegen

DIE VORUBERLEGUNGEN

Mit Rasenfugenpflastersysteme werden
bevorzugt Parkflachen befestigt die versi-
ckerungsfahig ausgebildet werden sollen.
Bei sachgerecht eingebautem Unter- und
Oberbau garantiert der grofSe Fugenanteil
die Versickerung des Niederschlagswassers.
Die Porenstrukturen des Fiill- und Unter-
bausubstrats garantieren eine Wasser-
speicherung fiir die Versorgung der Begrii-
nung und eine Reinigung des versickernden
Niederschlagswassers.

Der vertiefte Vegetationsraum in der
Pflasterfuge wird beim Befahren nicht
druckbelastet. Der Porenraum bleibt daher
erhalten und die Begriinungsstruktur
versickerungsfahig.

Steinstdrken von 8, 10 und 12 cm ermdg-
lichen Befahrbarkeit sowohl im privaten als
auch im gewerblichen Bereich.

Unsere Rasenfugenpflastersysteme bieten

in Kombination mit den Pflasterserien zu-

dem vielfdltige Gestaltungsmoglichkeiten:

- Kombinierbarkeit mit Pflasterbeldgen bei
gleicher Bauhohe

- Farbliche Markierungen durch entspre-
chende Pflasterbeldge

- Uberbreite Stellplétze fiir Behinderte oder
zum Handling mit Kinderwagen sind durch
Kombination mit zusatzlichen Pflaster-
reihen moglich

- Geschlossene Streifen seitlich der Park-
bereiche fiir Befahren mit Einkaufswagen
und Rollstiihlen dem geschlossenen
Plattenbereich sind durch Kombination
mit zusatzlichen Pflasterreihen moglich.

1. DIE PLANUNG UND AUSFUHRUNG

Fiir Unterbau, Oberbau und Bettung gelten
grundsatzlich die gleichen Anforderungen
wie fiir sonstige ,Versickerungsfahige Bau-
weisen mit Betonpflasterweisen® auch.
Bei wasserdurchldssigen Befestigungen
betragt der Abflussbeiwert W = 0,5.

Die Entwdsserungsanlagen konnen daher
auf eine so genannte Notentwdsserung
reduziert werden.

Wird der Abflussbeiwert auf die tatsachliche
Bemessungsregenspende von Overta
bezogen, betrdgt der Abflussbeiwert sogar
Y =0,0. Die Regenspende von 270 |/sec*ha
wird dauerhaft von einer versickerungs-
fahigen Pflasterflache mit hinreichender
Sicherheit aufgenommen. In Absprache mit
Bauherrschaft und Genehmigungsbehérde
kann ggf. auf eine zusatzliche Entwasserung
komplett verzichtet werden.

Das notwendige Quergefdlle kann bis auf
1,0% verringert werden.

Um die Wirksamkeit des Rasenfugenkon-
zepts zu gewahrleisten, ist im Vegetations-
raum der Einsatz eines wasserspeichernden
Spezialsubstrates zwingend erforderlich.
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2. DAS VERLEGEMASS

Bei den Nennmafen der Pflastersteine
handelt es sich um Produktionsmafe.
Wegen technisch nicht vermeidbarer
Fertigungstoleranzen, die die Werte von
+2mm bei der Kantenldnge und +3mm
bei der Pflasterdicke nicht iiberschreiten,
ist es notwendig das genaue Verlegemafy
(RastermaR) vorab durch Auslegen einiger
Pflasterreihen unter Beriicksichtigung der
Fugen zu ermitteln um unnétige Schneid-
arbeiten zu vermeiden.

3. DIE UBERPRUFUNG DER LIEFERUNG

Vor dem Einbau ist das gelieferte Material
mit den Bestell- bzw. Lieferscheinangaben
auf Ubereinstimmung zu priifen. Weisen die
Verpackungseinheiten Transportschaden auf,
sind offensichtliche Mangel sichtbar hat
eine Reklamation unverziiglich zu erfolgen.
Keinesfalls diirfen Steine mit erkennbaren
Méngeln eingebaut werden. Im Schadens-
fall werden Aus- und Einbaukosten nicht
ibernommen wenn keine bauseitige Ein-
gangskontrolle durchgefiihrt wurde.

Die angelieferten Paletten sind so zu lagern,
dass die Ware vor Beschadigungen und Ver-
schmutzungen geschiitzt ist.

4. DIE FARB- UND STRUKTUR-
UNTERSCHIEDE

Da Pflastersteine aus den Naturprodukten

Edelsplitt, Sand und Zement hergestellt

werden, sind auch ihre Farben natiirlichen

Schwankungen unterworfen. Ein heller

Sand oder ein dunkler Zement - schon kann

die Farbe oder auch die Oberflachentextur
etwas variieren.

Leichte Unterschiede an der Oberflache der
Rasenfugenpflaster sind technisch unver-
meidbar und daher kein Reklamationsgrund.

5. DAS AUSKOFFERN

Fiir eine dauerhafte Stabilitat und aus-
reichende Versickerungsfahigkeit ist in
erster Linie der ausreichend tragfahige und
wasserdurchldssige Unterbau verantwort-
lich. Mutterboden oder Lehm erfiillen

diese Forderung nicht und miissen daher
ausgekoffert werden. Die Flache wird 30 bis
60 cm ausgekoffert und mit einer Riittel-
platte verdichtet.

6. DIE TRAGSCHICHT

Auf das tragfahige Planum wird je nach
Belastung und der Durchldssigkeit des
Baugrunds eine 20 bis 45 cm starke Trag-
schicht aus wasserdurchldssigem Material
in abgestufter Kérnung %, mm eingebaut.
Als ausreichend wasserdurchldssig gilt

ein Material wenn es eine Durchldssigkeit
von k= 5,4x10 >m/s aufweist. Dies wird
in der Regel erfiillt wenn die Anteile an
abschlammbaren Bestandteilen mit einem
Korndurchmesser <0,063 mm héchstens
5% und an Feinteile mit einem Korndurch-
messer <2 mm hdchstens 20 % betragen.
Das Material wird in Lagen von etwa 15cm
eingebaut und bis zur Standfestigkeit ver-
dichtet und muss plan eben sein.
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7. DIE RANDEINFASSUNG

Belagsflachen miissen immer eine Rand-
einfassung aus Bordsteinen oder Wegein-
fassungen erhalten. Diese verhindert ein
seitliches Ausweichen der Rasenfugen-
pflaster. Zudem lassen sich die Elemente
beim Verlegen daran ausrichten.

Die Einfassungen werden auf ein Fundament
mit beidseitiger Riickenstiitze auf das
Planum gesetzt.

Niveaugleiche Einfassungen miissen so
eingebaut werden, dass ihre Oberkante
etwa 5mm niedriger ist als der verdichtete
Belag und dass sie dasselbe Gefdlle auf-
weisen wie dieser.

8. DIE BETTUNG

Die Bettung muss mit derselben Genau-
igkeit wie die Pflasterdecke hergestellt
werden. Die Dicke der verdichteten Bettung
betrdgt 3-5cm, ein Verdichtungsmaf
nach dem Abriitteln von 5-10mm muss
beriicksichtigt werden. Ungenauigkeiten der
Tragschicht diirfen nicht mit Bettungsmate-
rial ausgeglichen werden.

Als Bettungsmaterialien eignen sich gewa-
schene Splitte ; oder % mm, diese weisen
auf Grund ihrer Sieblinie automatisch eine
ausreichend hohe Wasserdurchldssigkeit
auf.

Die Bettung wird {iber Lehren mittels
Richtlatte abgezogen und darf nach dem
Abziehen nicht mehr betreten werden.

9. DIEVERLEGUNG

Zur Vermeidung unerwiinschter Farbkon-
zentrationen sind immer Steine von 3 ver-
schiedenen Paletten gemischt zu verlegen.
Vor allem bei nuancierenden, jedoch auch
bei einfarbigen und grauen Pflastersteinen,
wird dadurch eine homogene und natiirliche
Wirkung der Pflasterflache erzielt.

10. DIE VERFULLUNG DER
SICKEROFFNUNGEN

Splittfiillungen mit grober Kérnung sind
gegen Auswaschungen stabiler als fein-
kérnige Materialien.

Sollen die Sickeréffnungen begriint werden,
soist fiir den Vegetationsraum der Einsatz
eines wasserspeichernden Spezialsubstrates
zwingend erforderlich. Wir empfehlen die
Produkte der Firma Bott Begriinungssyteme
GmbH, www.systembott.de.

Insbesondere in der Anwachsphase ist

bei trockener Witterung eine Bewdsserung
erforderlich.

11. DER WINTERDIENST

Auf Grund des Grundwasserschutzes diirfen
wasserdurchldssig befestigte Flachen nicht
mit Tausalzen oder anderen chemischen
Auftaumitteln behandelt werden. Diese
schadigen die angrenzende Bepflanzung
und das Grundwasser.
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ANMERKUNG

Diese Hinweise basieren mafigeblich auf
Erfahrungswerten und sind groftenteils
Stand der Technik. Es wird keinerlei Haftung
fiir Schaden tibernommen, die sich auf
Anwendung dieser Hinweise griinden.
Vollstandige, allgemeine Informationen
sind im Merkblatt fiir wasserdurchldssige
Befestigungen von Verkehrsflachen und

in den tangierenden Regelwerken ent-
halten. Produktspezifische Informationen
in Form von Einbau- und Anwendungs-
empfehlungen, Wasserdurchldssigkeits-
gutachten sowie zahlreiche Verlegemuster
zu den Beldgen sind einzusehen unter
www.birkenmeier.com
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Overta-Parkplatzsystem verlegen

DIE VORUBERLEGUNGEN

Mit Overta-Sickerplatten werden bevorzugt
Parkfldchen befestigt, die versickerungsfahig
ausgebildet werden sollen.

Bei sachgerecht eingebautem Unter- und
Oberbau garantiert die GroRformatigkeit
der Overta-Sickerplatte geringe Setzungen,
eine Verschiebesicherheit im befahrenen
Bereich und eine geringe Flachenbelastung
des Unterbaus. Die Porenstrukturen des
Fiill- und Unterbausubstrats garantieren
eine Wasserspeicherung fiir die Versorgung
der Begriinung und eine Reinigung des ver-
sickernden Niederschlagswassers.

Der vertieft liegende Vegetationsraum in der
Platte wird beim Befahren nicht druckbelas-
tet. Der Porenraum bleibt daher erhalten und
die Begriinungsstruktur versickerungsfahig.

Bei in die Flache integriertem Baum-
quartieren beschrankt sich der Platzbedarf
auf ein Minimum - als Wurzelraum steht
auch die Fldche unter dem Parkplatz zur
Verfiigung.

Fiir die Gestaltung bieten sich vielfdltige

Méglichkeiten:

- Ausbau von Fahrwegen mit unterschied-
licher Breite.

- Kombinierbarkeit mit Pflasterbeldgen bei
gleicher Bauhohe.

- Farbliche Markierungen durch entspre-
chende Pflasterbeldge.

- Uberbreite Stellplétze fiir Behinderte oder
zum Handling mit Kinderwagen sind durch
Kombination mit zusatzlichen Pflaster-
reihen moglich.

- Seitliche Stellplatzmarkierungen ergeben
sich durch den geschlossenen Platten-
bereich.

- Verkehrssicheres Begehen und Befahren
mit Einkaufswagen und Rollstiihlen auf
dem geschlossenen Plattenbereich ist
maglich.

1. DIE PLANUNG UND AUSFUHRUNG

Fiir Unterbau, Oberbau und Bettung gelten
grundsatzlich die gleichen Anforderungen
wie fiir sonstige ,Versickerungsfahige Bau-
weisen mit Betonpflasterweisen® auch.
Bei wasserdurchldssigen Befestigungen
betrdgt der Abflussbeiwert W=0,5.

Die Entwdsserungsanlagen konnen daher
auf eine so genannte Notentwdsserung
reduziert werden.

Wird der Abflussbeiwert auf die tatsach-
liche Bemessungsregenspende von Overta
bezogen, betrdgt der Abflussbeiwert sogar
w=0,0. Die Regenspende von 2701/sec*ha
wird dauerhaft von einer versickerungs-
fahigen Pflasterflache mit hinreichender
Sicherheit aufgenommen. In Absprache mit
Bauherrschaft und Genehmigungsbehérde
kann ggf. auf eine zusatzliche Entwasserung
komplett verzichtet werden.

Das notwendige Quergefdlle kann bis auf
1,0 % verringert werden.

Um die Wirksamkeit des Overta-Konzeptes
zu gewdhrleisten, ist im Vegetationsraum
der Einsatz eines wasserspeichernden
Spezialsubstrates zwingend erforderlich.
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2. DAS VERLEGEMASS

Bei den Nennmafien der Overta-Sickerplatten
handelt es sich um Produktionsmafie. Wegen
technisch nicht vermeidbarer Fertigungs-
toleranzen, die die Werte von + 2 mm bei der
Kantenlange und + 3 mm bei der Platten-
dicke nicht tiberschreiten, ist es notwendig
das genaue Verlegemaf (Rasterma) vorab
durch Auslegen einiger Plattenreihen unter
Beriicksichtigung der Fugen zu ermitteln, da
ein nachtrdgliches Ausrichten der verlegten
Platten wegen des hohen Gewichtes nur
schwer maglich ist.

3. DIE UBERPRUFUNG DER LIEFERUNG

Vor dem Einbau ist das gelieferte Material
mit den Bestell- bzw. Lieferscheinangaben
auf Ubereinstimmung zu priifen. Weisen die
Verpackungseinheiten Transportschdden
auf oder sind offensichtliche Mangel
sichtbar, hat eine Reklamation unverziiglich
zu erfolgen. Keinesfalls diirfen Steine mit
erkennbaren Mangeln eingebaut werden. Im
Schadensfall werden Aus- und Einbaukosten
nicht iibernommen, wenn keine bauseitige
Eingangskontrolle durchgefiihrt wurde.

Die angelieferten Paletten sind so zu lagern,
dass die Ware vor Beschadigungen und Ver-
schmutzungen geschiitzt ist.

4. DIE FARB- UND STRUKTUR-
UNTERSCHIEDE

Da Overta-Sickerplatten aus den Natur-

produkten Edelsplitt, Sand und Zement

hergestellt werden, sind auch ihre Farben

natiirlichen Schwankungen unterworfen. Ein

heller Sand oder ein dunkler Zement - schon

kann die Farbe oder auch die Oberflachen-
textur etwas variieren.

Leichte Unterschiede an der Oberflache der
Overta-Sickerplatten sind technisch unver-
meidbar und daher kein Reklamationsgrund.

5. DAS AUSKOFFERN

Fiir eine dauerhafte Stabilitat und aus-
reichende Versickerungsfahigkeit ist in

erster Linie der ausreichend tragfahige und
wasserdurchldssige Unterbau verantwortlich.
Mutterboden oder Lehm erfiillen diese Forde-
rung nicht und miissen daher ausgekoffert
werden. Die Flache wird 30 bis 60 cm ausge-
koffert und mit einer Riittelplatte verdichtet.

6. DIE TRAGSCHICHT

Auf das tragfahige Planum wird je nach
Belastung und der Durchldssigkeit des
Baugrunds eine 20 bis 45 cm starke Trag-
schicht aus wasserdurchldssigem Material
in abgestufter Kérnung %, mm eingebaut.
Als ausreichend wasserdurchldssig gilt

ein Material, wenn es eine Durchldssigkeit
von k= 5,4x10 >m/s aufweist. Dies wird
in der Regel erfiillt wenn die Anteile an
abschlammbaren Bestandteilen mit einem
Korndurchmesser <0,063 mm héchstens
5% und an Feinteile mit einem Korndurch-
messer <2 mm hdchstens 20 % betragen.
Das Material wird in Lagen von etwa 15cm
eingebaut und bis zur Standfestigkeit
verdichtet und muss plan eben sein.

Birkenmeier 127
steinsdesign’



OVERTA-PARKPLATZSYSTEM — SO WIRD ES GEMACHT

7. DIE RANDEINFASSUNG

Belagsflachen miissen immer eine Randein-
fassung erhalten. Diese verhindert ein seit-
liches Ausweichen der Sickerplatten. Zudem
lassen sich die Elemente beim Verlegen
daran ausrichten.

Im Gartenbereich wird dazu die dufere Stein-

reihe durch eine Betonschulter eingefasst.

In den stdrker belasteten Bereichen werden
hierzu Bordsteine oder Wegeinfassungen
eingebaut. Diese werden auf ein Fundament
mit beidseitiger Riickenstiitze auf das
Planum gesetzt.

Niveaugleiche Einfassungen miissen so ein-
gebaut werden, dass ihre Oberkante etwa
5mm niedriger ist als der verdichtete Belag
und sie dasselbe Gefdlle aufweisen.

8. DIE BETTUNG

Die Bettung muss mit derselben Genauigkeit
wie die Pflasterdecke hergestellt werden.

Die Dicke der verdichteten Bettung betragt
3-5cm, ein Verdichtungsmaf nach dem
Abriitteln von 5-10 mm muss beriicksichtigt
werden. Ungenauigkeiten der Tragschicht
diirfen nicht mit Bettungsmaterial ausge-
glichen werden.

Als Bettungsmaterialien eignen sich gewa-
schene Splitte ; oder % mm. Diese weisen
auf Grund ihrer Sieblinie automatisch eine
ausreichend hohe Wasserdurchldssigkeit auf.

Die Bettung wird {iber Lehren mittels
Richtlatte abgezogen und darf nach dem
Abziehen nicht mehr betreten werden.

9. DIEVERLEGUNG

Das grofie Format ermoglicht ziigiges
maschinelles Verlegen. Wir empfehlen dazu
die Trittstufenversetzzange TSZ der Firma
Probst.

Bestellnummer 5310.0338, Greifbereich
50-600 mm, Eintauchtiefe 350 mm, Trag-
fahigkeit 600 kg, Eigengewicht 29 kg.

Diese Zange kann auch iiber den &rtlichen
Baumaschinenverleih angemietet werden.

10. DIE VERFULLUNG DER
SICKEROFFNUNGEN
Splittfiillungen mit grober Kérnung sind
gegen Auswaschungen stabiler als fein-
kérnige Materialien.
Sollen die Sickeréffnungen begriint werden,
so ist der Einsatz eines wasserspeichernden
Spezialsubstrates fiir den Vegetationsraum
zwingend erforderlich. Wir empfehlen die
Produkte der Firma Bott Begriinungssyteme
GmbH, www.systembott.de.
Insbesondere bei trockener Witterung in
der Anwachsphase ist eine Bewdsserung
erforderlich.
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11. DER WINTERDIENST

Auf Grund des Grundwasserschutzes diirfen
wasserdurchldssig befestigte Flachen nicht
mit Tausalzen oder anderen chemischen
Auftaumitteln behandelt werden. Diese
schadigen die angrenzende Bepflanzung
und das Grundwasser.

ANMERKUNG

Diese Hinweise basieren mafigeblich auf
Erfahrungswerten und sind groftenteils
Stand der Technik. Es wird keinerlei Haftung
fiir Schaden tibernommen, die sich auf
Anwendung dieser Hinweise griinden.
Vollstandige, allgemeine Informationen
sind im Merkblatt fiir wasserdurchldssige
Befestigungen von Verkehrsflachen

und in den tangierenden Regelwerken
enthalten.Produktspezifische Informationen
in Form von Einbau- und Anwendungs-
empfehlungen, Wasserdurchldssigkeitsgut-
achten sowie zahlreiche Verlegemuster zu
den Beldgen sind einzusehen unter
www.birkenmeier.com
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Der Einbau von ParkEco

DIE VORUBERLEGUNGEN

ParkEco ist ein monolithisches Parkplatz-
system welches ein befahrbaren und
begangenen (= geschlossenen) Bereich und
eine Vegetationsfliche (= offenen) Bereich
in einem Fertigteil vereint. Durch den ein-
fachen und schnellen Einbau ist auch die
Wirtschaftlichkeit ein wichtiger Aspekt.

Bei sachgerecht eingebautem Unter- und
Oberbau garantiert die GroRformatigkeit
der ParkEco-Platten geringe Setzungen,
eine Verschiebesicherheit im befahrenen
Bereich und eine geringe Flachenbelastung
des Unterbaus. Die Porenstrukturen des
Fiill- und Unterbausubstrats garantieren
eine Wasserspeicherung fiir die Versorgung
der Begriinung und eine Reinigung des ver-
sickernden Niederschlagswassers.

Auf Grund des hohen Anteils der nicht ver-
siegelten Flache ist — bei entsprechender
Ausfiihrung von Unter- und Oberbau —
ParkEco als versickerungsfahig einzustufen.

1. DIE UBERPRUFUNG DER LIEFERUNG

ParkEco-Platten werden per LKW angeliefert
und miissen mit einem bauseitigen Kran

entladen werden. Die angelieferten ParkEco-

Platten sind - sofern sie nicht sogleich ver-
setzt werden - so zu lagern, dass die Ware
vor Beschddigungen und Verschmutzungen
geschiitzt ist. Die Lagerflache muss eben
und standsicher sein.

Nach dem Abladen ist das gelieferte
Material mit den Bestell- bzw. Lieferschein-
angaben auf Ubereinstimmung zu priifen.
Beschddigungen auf Grund von Transport
sind auf dem Lieferschein zu vermerken.

ParkEco-Platten mit erkennbaren Mangeln
diirfen nicht eingebaut werden.

Nach erfolgtem Einbau kénnen Reklamatio-
nen nicht mehr anerkannt werden.

2. DIE PLANUNG UND AUSFUHRUNG

Das Nennmaf der ParkEco-Parkplatzplatten
betragt 4,30x2,50 m, dazu kommt eine
stirnseitige Aufkantung von 0,10 m. Es

wird empfohlen, mit einem Rastermaf von
4,41x2,505m, d.h. mit einer umlaufenden
Fuge zum Toleranzausgleich und als Deh-
nungsfuge von 10 mm, zu planen.

Fiir Unterbau, Oberbau und Bettung gelten
grundsatzlich die gleichen Anforderungen
wie fiir sonstige ,Versickerungsfahige Bau-
weisen mit Betonpflasterweisen® auch.
Bei wasserdurchldssigen Befestigungen
betragt der Abflussbeiwert ¥ =0,5.

Die Entwdsserungsanlagen konnen daher
auf eine so genannte Notentwdsserung
reduziert werden.

Wird der Abflussbeiwert auf die tatsach-
liche Bemessungsregenspende von ParkEco
bezogen, betrdgt der Abflussbeiwert sogar
w=0,0. Die Regenspende von 2701/sec*ha
wird dauerhaft von einer versickerungs-
fahigen Pflasterflache mit hinreichender
Sicherheit aufgenommen. In Absprache mit
Bauherrschaft und Genehmigungsbehérde
kann ggf. auf eine zusatzliche Entwasserung
komplett verzichtet werden.

Das notwendige Quergefdlle kann bis auf
1,0% verringert werden.
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3. DAS ABLADEN UND VERSETZEN
ParkEco haben die Auenmafie 4,40x2,50m
und sind ca. 2,6 t schwer. Sie werden
liegend — durch Zwischenhdlzer gegen
Beschddigungen getrennt — angeliefert.
Werkseitig sind horizontal im Vegetations-
raum 4 Stk Transportanker Rd 16 eingebaut.
Sie dienen zu Aufnahme von Seilosen mit
Umlenkring oder Drehaufhdngern und
ermdglichen ein einfaches Anhdngen mit
einem 4er-Gehdnge beim Abladen und
Versetzen der Fertigteile.

ParkEco diirfen nur einzeln angehangt
werden, das ,,stofSweise Anhdngen“ ist
strikt verboten!

4. DAS AUSKOFFERN

Fiir eine dauerhafte Stabilitat und aus-
reichende Versickerungsfahigkeit ist in

erster Linie der ausreichend tragféhige und
wasserdurchldssige Unterbau verantwortlich.

Mutterboden oder Lehm erfiillen diese Forde-

rung nicht und miissen daher ausgekoffert
werden. Die Flache wird 30 bis 60 cm ausge-
koffert und mit einer Riittelplatte verdichtet.

PARKECO — SO WIRD ES GEMACHT

5. DIE TRAGSCHICHT

Auf das tragfahige Planum wird je nach
Belastung und der Durchldssigkeit des
Baugrunds eine 20 bis 45 cm starke Trag-
schicht aus wasserdurchldssigem Material
in abgestufter Kérnung %, mm eingebaut.
Als ausreichend wasserdurchldssig gilt

ein Material, wenn es eine Durchldssigkeit
von k2 5,4x10 *m/s aufweist. Dies wird
in der Regel erfiillt, wenn die Anteile an
abschlammbaren Bestandteilen mit einem
Korndurchmesser <0,063 mm héchstens
5% und an Feinteile mit einem Korndurch-
messer <2 mm hdchstens 20 % betragen.
Das Material wird in Lagen von etwa 15 cm
eingebaut und bis zur Standfestigkeit
verdichtet und muss plan eben sein.

6. DIE BETTUNG

Die Dicke der Bettung betragt 3 -5 cm.
Ungenauigkeiten der Tragschicht diirfen nicht
mit Bettungsmaterial ausgeglichen werden.
Als Bettungsmaterialien eignen sich gewa-
schene Splitte %; oder % mm. Diese weisen
auf Grund ihrer Sieblinie automatisch eine
ausreichend hohe Wasserdurchldssigkeit auf.
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Die Bettung wird {iber Lehren mittels
Richtlatte abgezogen und darf nach dem
Abziehen nicht mehr betreten werden.

Um die Wirksamkeit des ParkEco-Konzeptes
zu gewdhrleisten, ist der Einsatz eines
wasserspeichernden Spezialsubstrates im
Vegetationsraum zwingend erforderlich.
Wir empfehlen die Produkte von Bott
Begriinungssyteme GmbH,
www.systembott.de.

7. DIE GRUNDREINIGUNG, ERHALTUNG
UND PFLEGE
Die Baumscheiben und die umgebene
Pflasterflache weisen nach dem Verlegen zu-
meist Verschmutzungen vom ,,Baumstellen-
betrieb“ auf: Abdriicke von verunreinigten
Arbeitsschuhen, weiflich-grauer Schimmer
in Form von Kalkausbliihungen, Reste von
Sdgeschlamm, Staub vom Fugenfiillmaterial
etc. Diese lassen sich zumeist mit Wasser
und Besen, eventuell Hochdruckreiniger und
geeigneten Reinigungsmitteln im Rahmen der
Grundreinigung entfernen.
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ANMERKUNG

Diese Hinweise basieren mafgeblich auf
Erfahrungswerten und sind groftenteils
Stand der Technik. Es wird keinerlei Haftung
fiir Schaden tibernommen, die sich auf
Anwendung dieser Hinweise griinden.
Vollstandige, allgemeine Informationen
sind im Merkblatt fiir wasserdurchldssige
Befestigungen von Verkehrsflachen und in
den tangierenden Regelwerken enthalten.
Produktspezifische Informationen in Form
von Einbau- und Anwendungsempfehlungen,
Wasserdurchldssigkeitsgutachten sowie
zahlreiche Verlegemuster zu den Beldgen
sind einzusehen unter
www.birkenmeier.com
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. TERRASSENPLATTEN | SCHWIMMBAD-RANDPLATTEN
3. Terrassenplatten | Schwimmbad-

Randplatten
Antinea® Lino-Platte

3.1 Verlegemuster

ANTINEA® LINO-PLAEEN 1.vieveieieeieciee ettt ettt ss et r e re st eresenes 135 Verlegemuster Nr. 830 Verlegemuster Nr. 831
Arcadia® Premium | Arcadia® CleanTop® | Arcadia® ohne CleanTop® | | ] [ ] T 17 T 1 ]
Montiano | Pallas | Waschbetonplatten | Grauplatten ........ooeeeeeeeererererersesienennnns 136 ] ] ] C 17 T L 1 1 111
ASCONA ettt ettt ettt ettt se st b et st b et e st s et e st st ene st et eseneten 139 | | | L L I [
Y11 £=] 11 (0 TSRO 139 | | | || | | | | || ||| | || || || || |||| ||
GeoCeramica®......... ... 140 | [ | [ I T L1 I1 11
UMDBIIAN0® PLAtteN cuceveeeeeiieeeeieecieieiee ettt essses st sessessnsssssenns 141 || | || | || | || || | || || || ||| ||
FUZENKIBUZE .ottt ettt ettt aes 142 [ [ [T [ 1T 1 [ 1T T ]
Plattenlager .......................................................................................................... 142 1 Verlegemuster: 1,08 m? | entspricht 1 Lage 1 Verlegemuster: 3,24 m? | entspricht 3 Lagen
Schwimmbad-Randplatten, SEWOIDE ........ccueueveureeieirieieieeeeee e 143 20 x 30 2 Stiick 20 x 30 6 Stiick
Schwimmbad-Randplatten, SENEIgt ...............rveeereeeserveeeeseeesesseessssesssesseesessons 146 40 x 30 3Stick Lieferung 40 x 30 9Stiick Lieferung
. 50 x 30 4 Stiick nur lagenweise 50 x 30 12 Stiick nur lagenweise
SchW|mm.l.)ad-Randplatten, GETAUE oottt 149 Das Verlegemuster 830 entspricht der Format-
3.2 Datenbldtter anordnung auf der Palette.
DAtENDBIALE 4 CM oottt eaaes 152
Datenblatt 5Cm .o.eevevereeeeeerreecceeene .. 154 verl ter Nr. 832 Verl ter Nr. 833
erlegemuster Nr. erlegemuster Nr.
Datenblatt 1cm | 4 cm | 6 Cm GEOCETAMICA® .....eevueeeeeeeereeeieereeeseeeeeeseeeeeeseneenes 156 g €
Datenblatt Schwimmbad-Randplatten ..........coceeeeueueeieieinirirrrreceeeeeeeieeeeeaes 158 ||| | | | ||| | ||| | | | || 1 I|I | I
Datenblatt ZIErSPULLE ......cueveecueiecieiecci ettt seaens 92 R T T 11
3.3 Einbauhinweise Al | |
Terrassenplatten in der ungebundenen BaUWEISE .......cceuevrerueurererererceccncuerenennnns 162 | I | ||| | I | ||| | I | ||| |
Terrassenplatten in der ungebundenen Bauweise mit ,,Fester Fuge® ........c.cccceeveune. 169 | || || I | |‘ || I | || || I | [
Terrassenplatten auf Plattenlager und Stelzlager .......coceeeueeeeevenirnncneneecceeenns 177 | | | ||| | T | | | ||| | — | l I]I I l I <‘
SCHWIMMDAA-RANAPIAIEEN v eeeeseeeeesesseeeseseeessesesesseseeeeseees 184 - T )
1 Verlegemuster: 2,16 m? | entspricht 2 Lagen 1 Verlegemuster: 2,16 m? | entspricht 1 Lage |
20 x 30 4 Stiick Einbau als 2,40 m breiter Gartenweg
40 x 30 6 Stiick Lieferung 20 x 30 4 Stiick
50 x 30 8 Stiick nur lagenweise 40 x 30 6 Stiick Lieferung
Das Verlegemuster 832 entspricht der Format- 50 x 30 8 Stiick nur lagenweise
anordnung auf der Palette.
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TERRASSENPLATTEN | SCHWIMMBAD-RANDPLATTEN

Arcadia® Premium | Arcadia® CleanTop® |
Arcadia® ohne CleanTop® | Montiano | Pallas |
Waschbetonplatten | Grauplatten

Verlegemuster Nr. 801 Verlegemuster Nr. 802

1 Verlegemuster: 0,36 m? 1 Verlegemuster: 0,24 m?

60 x 60 1 Stiick 100 % der Flache 60 x 40 1 Stiick 100 % der Flache
Verlegemuster Nr. 803 Verlegemuster Nr. 804
1 Verlegemuster: 0,24 m? 1 Verlegemuster: 0,24 m?

60 x 40 1 Stiick 100 % der Flache 60 x 40 1 Stiick 100 % der Flache

136 Birkenmeier
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TERRASSENPLATTEN | SCHWIMMBAD-RANDPLATTEN

ARCADIA® PREMIUM | ARCADIA® CLEANTOP® | ARCADIA® OHNE CLEANTOP® | MONTIANO |

Verlegemuster Nr. 807

1 Verlegemuster: 0,16 m?
40 x40 1 Stiick

Verlegemuster Nr. 809

1 Verlegemuster: 0,18 m?
60 x 30 1 Stiick

PALLAS | WASCHBETONPLATTEN | GRAUPLATTEN

Verlegemuster Nr. 808

1 Verlegemuster: 0,16 m?

100% der Flache 40 x 40 1 Stiick 100 % der Flache
Verlegemuster Nr. 810
1 Verlegemuster: 0,18 m?
100% der Flache 60 x 30 1 Stiick 100 % der Flache
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TERRASSENPLATTEN | SCHWIMMBAD-RANDPLATTEN
ARCADIA® PREMIUM | ARCADIA® CLEANTOP® | ARCADIA® OHNE CLEANTOP® | MONTIANO |
PALLAS | WASCHBETONPLATTEN | GRAUPLATTEN

Verlegemuster Nr. 811 Verlegemuster Nr. 812

1 Verlegemuster: 0,18 m?
60 x 30 1 Stiick

1 Verlegemuster: 0,250 m?

100 % der Flache 50 x 50 1 Stiick 100 % der Flache

Verlegemuster Nr. 813

1 Verlegemuster: 0,25 m?

50 x 50 1 Stiick 100 % der Flache

138 Birkenmeier

steinsdesign’

TERRASSENPLATTEN | SCHWIMMBAD-RANDPLATTEN

Ascona

Verlegemuster Nr. 827

| - -
‘I‘II[I-

' I I R
C T T T ]

1 Verlegemuster: 0,32 m?

Verlegemuster Nr. 821

1 Verlegemuster: 0,36 m?

60 x 60 1 Stiick 100 % der Flache 80 x 40 1 Stiick 100 % der Flache
Sorrento
Verlegemuster Nr. 827 Verlegemuster Nr. 828
| | | | | I | [
I | I I _ _ | 1
I N I O I R O I
1 Verlegemuster: 0,32 m? 1 Verlegemuster: 0,32 m?
80 x 40 1 Stiick 100 % der Flache 80 x 40 1 Stiick 100 % der Flache
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TERRASSENPLATTEN | SCHWIMMBAD-RANDPLATTEN

GeoCeramica®

Verlegemuster Nr. 821

1 Verlegemuster: 0,36 m?

Verlegemuster Nr. 825

1 Verlegemuster: 0,36 m?

60 x 60 1 Stiick 100 % der Flache 120 x 30 1 Stiick 100 % der Flache
Verlegemuster Nr. 827 Verlegemuster Nr. 828
T I [ T I | | [
| | I | _ _ | 1
I I O R I R I I
1 Verlegemuster: 0,32 m? 1 Verlegemuster: 0,32 m?
80 x 40 1 Stiick 100 % der Flache 80 x 40 1 Stiick 100 % der Flache
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TERRASSENPLATTEN | SCHWIMMBAD-RANDPLATTEN

Umbriano® Platten

Verlegemuster Nr. 401

1 Verlegemuster: 0,25 m?

Verlegemuster Nr. 402

1 Verlegemuster: 0,25 m?

50 x 50 1 Stiick 100 % der Flache 50 x 50 1 Stiick 100 % der Flache
Verlegemuster Nr. 840 Verlegemuster Nr. 841
' Mgl
||
[ |
1 Verlegemuster: 0,625 m? 1 Verlegemuster: 0,3125 m?
25 x 25 2 Stiick 20% der Flache 25 x 25 1 Stiick 20% der Flache
50 x 50 2 Stiick 80 % der Flache 50 x 50 1 Stiick 80 % der Flache
Birkenmeier 141

steinsdesign’



TERRASSENPLATTEN | SCHWIMMBAD-RANDPLATTEN TERRASSENPLATTEN | SCHWIMMBAD-RANDPLATTEN

Fugenkreuze Schwimmbad-Randplatten, gewdlbt

Fugenkreuze finden Anwendung bei der Verlegung von Garten- und Terrassenplatten ochne
angeformte Abstandshalter. Sie werden in die Fugen eingelegt und garantieren eine 3mm
breite Fuge. Zudem erleichtern sie eine gradlinige und rechtwinklige Verlegung.

Ein Schenkel der Fugenkreuze besitzt eine Sollbruchstelle, damit kann aus einem Kreuz ein T
fur Lauferverbdnde oder fiir den Randbereich gemacht werden.

Querschnitt

“ Programm gewdlbte Ausfiihrung
Plattenlager

Plattenlager finden Anwendung auf festen Untergriinden, wenn auf Bettung und Fugenfiillung
verzichtet werden soll. Die ca. 10x10 cm grofen Lager haben eine Aufbauhéhe von 10 mm, 15 -
sie besitzen angeformte Stege fiir eine Fugenbreite von 3mm. Der Noppenboden ist ideal
fiir den Wasserablauf unterhalb des Lagers. Dieser hat Schneidschlitze, die das Erstellen
von Rand- oder Eckstiicken erheblich erleichtern. Generell empfehlen wir unterhalb des
Plattenlagers eine entkoppelnde Ausgleichscheibe oder Weichgummiplatte zu legen, um ein
Eindriicken der Noppen in die Abdichtungs-/Ddmmlagen zu vermindern. o 15

Ao B {100
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TERRASSENPLATTEN | SCHWIMMBAD-RANDPLATTEN
SCHWIMMBAD-RANDPLATTEN, GEWOLBT

Schwimmbad-Randplatten, gewdlbte Ausfithrung
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Je nach Geometrie des Wasserbeckens

- mit geraden Elementen, Elementlangen wahlweise 40, 50, 60 oder 100 cm, Breite 35cm
- mit Innenecken, Schenkellange 50 cm, Breite 35cm

- mit AuBenecken, Schenkellange 50 cm, Breite 35cm

Uberstand der Schwimmbad-Randplatten iiber Wasserbecken: 4 cm.

Belag wahlweise mit Arcadia®, Arcadia® CleanTop®, Arcadia® Premium oder Montiano.
Passplatten miissen bauseits zugeschnitten werden.
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TERRASSENPLATTEN | SCHWIMMBAD-RANDPLATTEN
SCHWIMMBAD-RANDPLATTEN, GEWOLBT

Schwimmbad-Randplatten, gewdlbte Ausfiihrung

— -1

|- =)

kY

Je nach Geometrie des Wasserbeckens

- mit geraden Elementen, Elementlangen wahlweise 40, 50, 60 oder 100 cm, Breite 35cm
- mit Innenecken, Schenkellange 50 cm, Breite 35¢cm

- mit gebogenen Elementen, Innenradius 150 oder 200 cm, Breite 35cm

Uberstand der Schwimmbad-Randplatten tiber Wasserbecken: 4 cm.

Belag wahlweise mit Arcadia®, Arcadia® CleanTop®, Arcadia Premium® oder Montiano.
Passplatten miissen bauseits zugeschnitten werden.
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TERRASSENPLATTEN | SCHWIMMBAD-RANDPLATTEN

Schwimmbad-Randplatten, geneigt

Querschnitt

Programm geneigte Ausfiihrungen
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TERRASSENPLATTEN | SCHWIMMBAD-RANDPLATTEN
SCHWIMMBAD-RANDPLATTEN, GENEIGT

Schwimmbad-Randplatten, geneigte Ausfiihrung

Jl..-' E.'II!IHII'III
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Je nach Geometrie des Wasserbeckens

- mit geraden Elementen, Elementlange 45 cm, Breite 32 cm

- mit Innenecken, Schenkelldnge 50,5 cm, Breite 32cm

- mit AuBenecken, Schenkellange 50,5 cm, Breite 32 cm

- mit gebogenen Elementen, Innenradius 148 cm, Breite 35cm
Uberstand der Schwimmbad-Randplatten tiber Wasserbecken: 4 cm.

Belag wahlweise mit Arcadia®, Arcadia® CleanTop®, Arcadia® Premium oder Montiano.

Passplatten miissen bauseits zugeschnitten werden.
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TERRASSENPLATTEN | SCHWIMMBAD-RANDPLATTEN
SCHWIMMBAD-RANDPLATTEN, GENEIGT

Schwimmbad-Randplatten, geneigte Ausfithrung
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Je nach Geometrie des Wasserbeckens

- mit geraden Elementen, Elementlange 45 cm, Breite 32 cm

- mit Innenecken, Schenkellange 50,5 cm, Breite 32 cm

- mit gebogenen Elementen, Innenradius 148 cm, Breite 35¢m
Uberstand der Schwimmbad-Randplatten iiber Wasserbecken: 4 cm.

Belag wahlweise mit Arcadia®, Arcadia® CleanTop®, Arcadia® Premium oder Montiano.

Passplatten miissen bauseits zugeschnitten werden.
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TERRASSENPLATTEN | SCHWIMMBAD-RANDPLATTEN

Schwimmbad-Randplatten, gerade

Querschnitt

Programm gerade Ausfiihrung
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TERRASSENPLATTEN | SCHWIMMBAD-RANDPLATTEN TERRASSENPLATTEN | SCHWIMMBAD-RANDPLATTEN

SCHWIMMBAD-RANDPLATTEN, GERADE SCHWIMMBAD-RANDPLATTEN, GERADE
Schwimmbad-Randplatten, gerade Ausfiihrung Schwimmbad-Randplatten, gerade Ausfiihrung
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Je nach Geomertie des Wasserbeckens mit geraden Elementen, Elementldnge 120 cm, Breite 30 cm Je nach Geometrie des Wasserbeckens

- mit gebogenen Elementen, Auienradius 180 cm, Lange 112 cm, Breite 30 cm - mit geraden Elementen, Elementlange 120 cm, Breite 30 cm

- mit AnschluBplatten fiir ,,R6mische Treppe®, Lange 120 cm, Breite 30 cm - mit Innenecken, Schenkelldange 45 cm, Breite 30 cm

- mit AuBenecken, Schenkellange 45 cm, Breite 30 cm Uberstand der Schwimmbad-Randplatten iiber Wasserbecken: 4 cm.

Uberstand der Schwimmbad-Randplatten iiber Wasserbecken: 4 cm. Belag wahlweise mit Arcadia®, Arcadia® CleanTop®, Arcadia® Premium oder Montiano.
Belag wahlweise mit Arcadia®, Arcadia® CleanTop®, Arcadia® Premium oder Montiano. Passplatten miissen bauseits zugeschnitten werden.

Passplatten miissen bauseits zugeschnitten werden.
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Datenblatt 4cm TERRASSENPLATTEN | SCHWIMMBAD-RANDPLATTEN 4 cm

Empfohlene Einsatzgebiete
[
= : : Privater Bereich —
] o o Offentlicher Bereich — ey :
w £ £ 5 g Gilltigkeitsbereich derRsto  Sultiskeitsbereich der
S & < g g 3 o " 8 ZTV-Wegebau
é £ E £ E E £ E = E "E = ‘:g % £ Bk1,0 Bau-
8 EE £ E @£ TE "Et = E = g E 2 Bk1,8 gt(l)g weise | N3 N2 N1
& a8 = = £ e 8 < £ 3£ N £a a8 o 38 Bk3,2 g Tafel 6
40/40/4 400x400x 38 1339 PKDUI 7 6,25 .
38+2 2x2 keine 3 v 85
60/40/4 600 x 400 x 38 1339 PKDUI 3 4,17 L
60/40/4 | | 600 x 400 x 40 | | | | 1339 PKDUI 4 | 4,17 | | | | | | | °
40/20/4 Randplatten 400x197 x 42 1339 PKDUI 3 (]
40/40/4 400x 400 x 42 1339 PKDUI 7 6,25 L4
60/40/4 4253 | 600x 400 x 42 2x3 keine 3 v 1339 PKDUI 4 4,17 97 .
60/60/4 600 x 600 x 42 1339 PKDUI 7 2,78 .
80/40/4 800 x 400 x 42 1339 PKDUI 3 3,13 L
50/50/4 | 4223 |s00xs00x42 | 2x3 | keie | 3 | 1330P0U17 | 400 | 97 | | | | | | o
60/30/4 ‘ ‘ 600 x 300 x 42 ‘ ‘ ‘ ‘ 1339 PKDUI 3 ‘ 5,56 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ .
Ascona 60/60/4 600 x 600 x 40 1339 DHLRU 7 2,78 L
403 2x3 keine 3 v 92
Ascona 80/40/4 800x 400 x40 1339 DHLRU 7 3,13 (]
Zeichenlegende:
o Regelbauweise gemaf ZTV-Wegebau.
Zusétzliche technische Angaben:
- Bei Stiickgewichten = 20 kg ist fiir das Verlegen ein Vakuum-Greifer empfehlenswert.
- Die Relieftiefe bei Arcadia® Premium betrdgt ca. 0,7 mm, bei Iseo ca. 2 mm,
bei Montiano ca. 3mm.
- Beim Kombiformat ist die Formatbelegung vorgegeben, Lieferung erfolgt nur lagenweise
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Datenblatt 5cm TERRASSENPLATTEN | SCHWIMMBAD-RANDPLATTEN 5 cm

Empfohlene Einsatzgebiete
[
- = . . Privater Bereich —
o 2 I 5 ® gtflef'tll('c.h eLBer.ellf:— Rsto  Gilltigkeitsbereich der
g © = 5, £ g . ) iiltigkeitsbereich der RSt ZTV-Wegebau
5 £ E £ E .c':u £ E = E "E = ‘:g % £ Bk1,0 Bau-
8 EE £ E @£ TE "Et = E = g : 2 Bk1,8 gt(l)g weise | N3 N2 N1
& a8 = = £ e 8 < £ 3£ N £a a8 o 38 Bk3,2 g Tafel 6
25/25/5 Umbriano® 246 X 246 x 50 1339 PKDUI 11 16,00 (]
50+3 ungefast 2x1,5 4 v 112
50/50/5 Umbriano® 496 x 496 x 50 1339 PKDUI 11 4,00 L]
Kombiform mit 198,5x289,5x 50 1339 PKDUI 4 °
JSHICH el 50+3 | 398,5% 298,550 uziifl?tset 125-3,25 | voreese | 1339 PKDUI 4 1,08 112 .
Formaten Antinea® - DD REALIN ﬁontur ’ ’ ben m?/Lage
Lino £498,5x298,5x 50 1339 PKDUI 4 .
80/40/5 ‘ 50+3 ‘ 797 x397 x 50 ‘ 3x5 ‘ 2 ‘ 3 ‘ 1339 PKDUI 4 ‘ 3,13 ‘ 112 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ .
Zeichenlegende:
e Regelbauweise gemaf ZTV-Wegebau.
Zusdtzliche technische Angaben:
- Bei Stiickgewichten = 20 kg ist fiir das Verlegen ein Vakuum-Greifer empfehlenswert.
- Die Relieftiefe bei Arcadia® Premium betrdgt ca. 0,7 mm, bei Iseo ca. 2 mm,
bei Montiano ca. 3mm.
- Beim Kombiformat ist die Formatbelegung vorgegeben, Lieferung erfolgt nur lagenweise
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Datenblatt 1cm | 4cm | 6 cm GeoCeramica® TERRASSENPLATTEN | SCHWIMMBAD-RANDPLATTEN
1cm | 4cm | 6cm GeoCeramica®

Empfohlene Einsatzgebiete
[
- = . . Privater Bereich —
. g | I | Ot Bt v Giliteibaric dr
g g 2 a £ 5 o . 8 ZTV-Wegebau
-E=, E E g Z = > = = 5 gL Bk1,0 Bau
= o a @ = ) , -
g gE EE g | £E 2 | E i £ £Y mas [ B0 | e | N3 | W2 | M
& a8 = = £ e 8 < £ 3£ N £a a8 o 38 Bk3,2 g Tafel 6
60/30/1 597x297x10 5,56 sz
2 3
60/60/1 597 x 597 x 10 2,78 =z 2
5 2
leicht ab- =5
120/30/1 10£3 | 1.197x397x10 geschragt 3 2,78 22 _gé)n £
80/40/1 797x397x10 3,13 o
80/80/1 797 x797 x 10 1,56 =
60/60/4 597 X597 x 40 1339 RLT 4 2,78 °
120/30/4 1.197 x397 x 40 1339 RLT 2,78 °
120/60/4 40+3 | 1.197x597x 40 ‘e‘Ch:] ib't 3 3 1339RIT3 1,39 87 .
geschragf
80/40/4 797 x397 x 40 1339 RLT 3 3,13 °
80/80/4 797 x 797 x 40 1339 RLT 4 1,56 °
60/60/6 603 | 597x597x60 leicht ab- 3 3 1339 RTL7 2,78 131 . o | o
geschragt
Zeichenlegende:
o Regelbauweise gemafl ZTV-Wegebau.
Zusétzliche technische Angaben:
- Bei Stiickgewichten = 20 kg ist fiir das Verlegen ein Vakuum-Greifer empfehlenswert.
- GeoCeramica® in Dicke 4 bzw. 6 cm bestehen aus einer 1 cm dicken Keramikplatte und
3 bzw. 5cm Drainbeton.
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Datenblatt Schwimmbad-Randplatten

TERRASSENPLATTEN | SCHWIMMBAD-RANDPLATTEN Schwimmbad-Randplatten

g »
@ ) © ) 2 2
3 = = = — U ~
£ : o : 2 2 E oz
g 5 o E S ] cE a B E 2 S =
N @ S E @ = ] oy E = s\ E =
@ < s =8 < 2 = @ 8 o P
40/35/4-7,5 2,5 18
50/35/4-7,5 gerade Breite 35 keine 2 22
60/35/4-7,5 Lange 40 - 100 1,7 27
Gewdlbte Platten mit Vorderkante gerundet
- 1
abgerundeten Kanten ~ 100/35/4:7,5 Oberseite, Vorderkante | mindestens 5 mm, i
Auftragsfertigung liieiEdRs und ca. 4 cm Uber- Breite ist auf den 13198 5
150cm e 55 stand der Unterseite | verwendeten Fugen- 1.7 7
— 60/35/4-7,5 . Innenlinge 60 keine | bearbeitet, mortel abzustimmen
W Innenradius . keine Wassernase 1,7 27
200cm
Innenecke Breite 35 . je nach 38
SIEUEEAS AuBenecke Schenkelldnge 50/50 keine Aufbauart 38
45/32/2-4 gerade L), 2x3 2,5 10
Geneigte Platten mit Ldnge 45 Vorderkante gerundet
abgerundeten Kanten — ; c Oberseite, Vorderkante | mindestens 5mm,
Innenradius Breite 32 A
" ) ) ita i 1 11
e [ssapae | b B sl |l |y |1
. _ Innenecke ) bearbeitet, mortel abzustimmen ) 15
50,5/50,5/35/2-4 prelte 32 2x3 | keine Wassemase Je nach
AuBenecke Schenkelldnge 50,5/50,5 Aufbauart s
120/30/5,5 gerade E;ig: ?2)0 keine 0,8 45
. Vorderkante oben und
Gerade Platten mit 112/30/5,5 Innenradius Breite 32 keine | unten gefast ' 5 Teile je .
Ag\ef;stenfkatpten - ’ 150cm Innenldnge 45,3 Oberseite. Vorderkante | Mindestens 5mm, Halbkreis
uftragsfertigun o Ul ite i
. B . und ca. 4 cm Uber- I Izt ?Uf (gen o 13198
120/30/5 links Anschluss an Breite 30 .| stand der Unterseite VRN T 1+1 45
AN AN Rémische T Radius 180 keine . mortel abzustimmen
P | 190/30/5 rechts Widne Tl | Rl Eeeian'g;\'l;estéemase 1+1 45
Innenradius Breite 30 . jenach
112/30/5,5 150 cm Schenkelldnge 45 LIS Aufbauart 20
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Datenblatt Schwimmbad-Randplatten

TERRASSENPLATTEN | SCHWIMMBAD-RANDPLATTEN Schwimmbad-Randplatten

5 0
w0 = H
= oo © bn 3 =
£ 5 45 5 E 3 E -
S £ = £ E = = S =
@ < s =8 < 2 = @ 8 R
Breite 30
120/30/4 Linge 120 0,8 31
Pondbia it Oberflache
EICIENE (il und eine Breite 60
GeoCeramica®- AL Langsseite mit Lange 60 L7 2k
Oberflache GeoCeramica®-
Oberflache Breite 80
80/40/4 § N 1,3 28
f40f 3mm Abstands- | Lange 40
halter . %0
reite
80/80/4 Eingaa0 1,3 56
Im Rahmen einer Auftragsfertigung konnen die Stirnseiten links und/oder rechts ebenfalls mit einer
GeoCeramica®-Oberflache versehen werden.
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Verlegung von Terrassenplatten
in der ungebundenen Bauweise

DIE VORUBERLEGUNGEN

Mit Terrassenplatten lassen sich Terrassen
und Dachterrassen gestalten. Auf Grund der
Plattengrofie von 40x 40 bis 120x30 cm und
der Plattendicke von 4 bis 6 cm lassen sich
Terrassenplatten ohne Maschinenaufwand
manuell verlegen. Platten mit 4 cm Dicke eig-
nen sich ausschlieflich fiir Fugangerverkehr
und diirfen nicht befahren werden, Platten mit
6 cm Dicke eignen sich im Privatbereich auch
fiir PKW-Verkehr.

Grofformatige Platten mit einer Kantenlange
von =80 ¢cm neigen zum ,,Schiisseln®. Dies

ist material- und produktionsbedingt nicht

zu vermeiden. Daher sollten diese Formate
nicht im Halbverband sondern mindestens im
Drittelverband verlegt werden.

Bei der Auswahl der Terrassenplatten sind
neben dsthetischen Gesichtspunkten weitere
Kriterien zu beriicksichtigen: dunkle Platten
heizen sich im Sommer starker auf als helle
(FuBlaufigkeit mit nackten FiiBen). Helle, uni-
farbene Platten wirken schmutzanfalliger als

dunkle oder marmorierte (erhdhter Reinigungs-

aufwand). Mit CleanTop®-Oberflachenschutz
ausgestattete Platten lassen sich gegeniiber
unbehandelten Platten deutlich leichter reini-
gen. Je dichter eine Plattenoberflache ist, z. B.
bei Keramik-Betonverbundplatten oder mit
CleanTop®-Oberflachenschutz ausgestatteten
Platten, umso ldnger bleibt bei geringem
Gefdlle Niederschlagswasser auf der Ober-
flache stehen.

Ein Gefalle zum Wegfiihren von Niederschlags-
wasser ist so einzuplanen, dass es von
Fundamenten oder angrenzender Bebauung
wegfiihrt. Das Gefdlle muss fiir Tragschicht,
Bettung und Belagsoberflache gleich aus-
gefiihrt werden. In der Regel sind 2,5 %
vorzusehen. In Abhdngigkeit von der Ebenheit
der Belagsoberflache (diese wird von der
Genauigkeit beim Verlegen und ggf. von einer
Profilierung der Plattenoberflache bestimmt)
und der Nutzeranforderung kann das Gefalle
bis auf 1,5 % reduziert werden.

1. DAS AUSKOFFERN

Ein Gefalle zum Wegfiihren von Niederschlags-
wasser ist so einzuplanen, dass es von Funda-

menten oder angrenzender Bebauung wegfiihrt.

Das Gefdlle muss fiir Tagschicht, Bettung und
Belagsoberflache gleich ausgefiihrt werden. In
der Regel sind 2,0 % vorzusehen. In Abhdngig-
keit von der Ebenheit der Belagsoberflache
(diese wird von der Genauigkeit beim Verlegen

und ggf. von einer Profilierung der Pflasterstein-

oberfliche bestimmt) und der Nutzeranforde-
rung kann das Gefalle bis auf 1,5 % reduziert
werden.

Fiir eine dauerhafte Stabilitdt ist in erster Linie
der ausreichend tragfahige und wasserdurch-
lassige Unterbau verantwortlich. Mutterboden
oder Lehm erfiillen diese Forderung nicht und
miissen daher ausgekoffert werden. Die Flache
wird etwa 30 cm bis auf tragfahige Boden-
schichten ausgehoben und mit einer Riittel-
platte verdichtet.
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UNGEBUNDENE TERRASSENPLATTEN — SO WIRD ES GEMACHT

2. DIETRAGSCHICHT

Auf das tragfdhige Planum wird je nach
Belastung eine etwa 20 - 25 cm starke, nicht
bindige Trag- und Frostschutzschicht aus Kies
oder Schotter in abgestufter Kérnung %, mm
eingebaut. Das Material wird bis zur Stand-
festigkeit verdichtet und muss plan eben sein.

3. DIE RANDEINFASSUNG,
DIE ENTWASSERUNGSRINNE

Belagsflachen miissen immer eine Randeinfas-
sung erhalten. Diese verhindert ein seitliches
Ausweichen der Platten. Zudem lassen sich die
Platten beim Verlegen daran ausrichten.

Im Gartenbereich eignen sich hierzu Weg-
einfassungen oder Stelen. Diese werden auf
ein Fundament mit beidseitiger Riickenstiitze
auf das Planum gesetzt.

Die Oberflachenentwdsserung von Belags-
flachen erfolgt in der Regel in angrenzende
Griinflachen. Bei groeren Flachen sollte eine

Entwdsserungsrinne eingebaut werden.

Diese kann in einen Kanal oder in eine
Versickerungsmulde (spart die Versiegelungs-
abgabe) entwéssern. Die Rinne wird ebenfalls
auf ein Fundament mit beidseitiger Riicken-
stiitze auf das Planum gesetzt. Sowohl niveau-
gleiche Wegeinfassungen als auch Entwasse-
rungsrinnen miissen so eingebaut werden,
dass ihre Oberkante etwa 5 mm niedriger ist
als der Plattenbelag und dass sie dasselbe
Gefdlle aufweisen wie dieser.

4. DIE PLATTENBETTUNG

Die Plattenbettung muss mit derselben
Genauigkeit wie die Plattendecke hergestellt
werden. Die Dicke der verdichteten Bettung
betrdgt 3-5cm, ein Verdichtungsmaf

nach dem Verlegen von etwa 5 mm muss
beriicksichtigt werden. Ungenauigkeiten der
Tragschicht diirfen nicht mit Bettungsmaterial
ausgeglichen werden.

P 3-2mm

ekt ter b Axiies aisex Terrmwepletisbelngn
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Als Bettungsmaterialien eignen sich Splitt

%, mm oder kornabgestufte Brechsandsplitt-
gemische %, % oder % mm. Bei tiberdachten
oder teiliiberdachten Flachen, z. B. unter Dach-
vorspriingen und Laubengangen etc. darf nur
grober Splitt oder Kies der Kdrnungen 4-11,
5-11 oder 4-8mm eingebaut werden.
Diese Kérnungen sind kapillarbrechend und
verhindern das Aufsteigen von Feuchtigkeit
und die Bildung von Ausbliihungen.

Wegen der fehlenden Bewitterung wéren
diese dauerhaft.

Achtung: die Korngrofie der Bettung und die
der Fugen miissen aufeinander abgestimmt
sein. Eine Bettung ohne Feinanteile in Kom-
bination mit einer feinen Fugenfiillung wird
Hineinander rieseln“ und zu Schaden fiihren.

Der Splitt oder die Brechsandsplittgemische
werden iiber Lehren mittels Richtlatte abgezo-
gen und diirfen nach dem Abziehen nicht mehr
betreten werden.

5. DIE EINGANGSKONTROLLE

Die angelieferten Terrassenplatten sind bei
der Anlieferung zu tiberpriifen: sind es die
bestellten Formate und Farben, weisen die
Verpackungseinheiten Transportschaden auf,
sind offensichtliche Mangel sichtbar hat eine
Reklamation unverziiglich zu erfolgen. Keines-
falls diirfen Platten mit erkennbaren Mangeln
eingebaut werden. Im Schadensfall werden
Aus- und Einbaukosten nicht (ibernommen,
wenn keine bauseitige Eingangskontrolle
durchgefiihrt wurde.

Die Platten werden hochkant angeliefert
und sind mit einem Umreifungsband fixiert,
es ist darauf zu achten, dass diese nicht um-
kippen, sobald das Band entfernt wird.

Die angelieferten Paletten sind so zu lagern,
dass die Ware vor Beschddigungen und Ver-
schmutzungen geschiitzt ist.

6. DIE ZWISCHENLAGERUNG
AUF DER BAUSTELLE

6.1 ZWISCHENLAGERUNG VON
BETONPLATTEN

Um Kratzer und Feuchteflecken zu vermeiden,
sollten die Platten bei einer Zwischenlagerung
stets auf die Kante gestellt, keinesfalls iiber-
einander gestapelt werden.

6.2 ZWISCHENLAGERUNG VON
KERAMIK-BETONVERBUNDPLATTEN

Um die hochfeste Keramikschicht gegen
mechanische Beschddigungen zu schiitzen,
sollten die Platten horizontal iibereinander
gestapelt werden, nie auf nur eine Ecke stellen!
Beim Ubereinanderstapeln sind Keramikober-
flachen stets mit einer schiitzenden Zwischen-

lage, z.B. dem Verpackungskarton zu schiitzen.

6.3 DIE STRUKTUR- UND FARBNUANCEN

Die Platten werden aus natiirlichen Rohstoffen
hergestellt. Leichte Struktur- und Farbnuancen
pragen ihr Erscheinungsbild. Zur Vermeidung
unerwiinschter Farbkonzentrationen sind
immer Platten von 3 verschiedenen Paletten
gemischt zu verlegen. Vor allem bei nuan-
cierenden, jedoch auch bei einfarbigen und
grauen Terrassenplatten wird dadurch eine
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homogene und natiirliche Wirkung der Belags-
flache erzielt. Bei Betonplatten ist darauf zu
achten, dass moglichst nur Platten aus einer
Produktionscharge — erkennbar am Produk-
tionsdatum (siehe Etikett) verlegt werden. Zur
Vermeidung unerwiinschter Farbkonzentra-
tionen sind immer Platten von verschiedenen
Paletten gemischt zu verlegen. Vor allem bei
nuancierenden, jedoch auch bei einfarbigen
und grauen Platten wird dadurch eine homo-
gene und natiirliche Wirkung der Plattenflache
erzielt.

Bei Keramik-Betonverbundplatten sollten nur
passende Farbnummer (siehe Etikett) verlegt
werden. Unterschiedliche Produktionsdaten
mit gleicher Farbnummer oder einer Abwei-
chungvon = 1 passen farblich zusammen.

7. DIEVERLEGUNG

Die Platten werden fluchtgerecht, héhengleich
und im vorgegebenen Verlegemuster verlegt.
Dabei ist stets von der schon bereits verlegten
Flache ,iiber Kopf“ zu arbeiten.

Um unndétige Schneidearbeiten zu vermeiden,
wird die erste Reihe im rechten Winkel zur
Begrenzung angelegt. Wahrend des Verlegens
ist der fluchtgerechte Verlauf der Plattenreihen
mittels Richtlatte und Schnur zu kontrollieren.
Eine moglichst ebene Belagsoberflache ist
Voraussetzung fiir raschen Abfluss von Nieder-
schlagswasser und hohem Nutzungskomfort.
Sorgfaltiges Arbeiten ist hierfiir Voraussetzung.
Zum schnellen Ablauf des Niederschlags-
wassers ist ein Mindestquergefélle von 2,0 %
vorzusehen. Das Gefdlle muss von der angren-
zenden Bebauung wegfiihren.
Keramik-Betonverbundplatten und Platten mit
CleanTop®-Oberflachenschutz sind nicht wasser-
durchléssig - hierdurch ist es méglich, dass
etwas Niederschlagswasser auf der Platten-
oberflache verbleibt; dies ist kein Mangel und
hat auch keinen Einfluss auf die Qualitat!

Die Platten werden mit Hilfe eines Gummi-
oder Kunststoffhammers (niemals mit einem
Metallhammer!) — méglichst mit aufgelegtem
Brettstiick — oberflachenbiindig festgeklopft.

Zum leichteren Verlegen eignen sich
Vakuum-Handverlegesysteme, z.B.
VAKUUM-HANDY VH von der Firma
Probst. Diese sind im Baustoffhandel
oder bei Baugerdte-Verleihfirmen
erhdltlich.

VAKUUM-HANDY VH-2/50,
Tragfédhigkeit bis 50 kg
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Bei grofieren Flachen ist die Verwendung eines
Rollenriittlers, z.B. ,,MT VPR700“ der Firma
Weber zu empfehlen. Diese sind im Baustoff-
handel oder bei Baugerdte-Verleihfirmen
erhaltlich.

8. DER ZUSCHNITT VON PASSPLATTEN

Das Zuschneiden von Passplatten mit einer
Nasssdge hat immer abseits des verlegten
Belags zu erfolgen. Bei Keramik-Betonver-
bundplatten ist eine durchgehend runde
Diamantscheibe ohne Zdhne oder anderen
Vertiefungen zu verwenden. Die keramische
Deckschicht kann sich sonst so erhitzen,
dass sie verbrennt oder Ecken abplatzen.
Die gesdgten Platten sind direkt nach dem
Schneiden mit Wasser abzuspritzen und
ggf. mit verdiinntem BIRKENMEIER Kraft-
reiniger (Verhaltnis 10 Teile Wasser, 1 Teil
BIRKENMEIER Kraftreiniger) zu reinigen.
Angetrockneter Sdgestaub ldsst sich nicht
mehr riickstandsfrei entfernen!

Zu kleine Zuschnitte oder spitzwinklige Platten
sind zu vermeiden, da sie sich haufig bereits
nach kurzer Zeit lockern oder sogar brechen.

Rollenriittler
weberMT VPR700

9. DIE KANTENABPLATZUNGEN

Kantenabplatzungen und Ausbriiche, insbe-
sondere bei ungefasten oder microgefasten
Platten, lassen sich trotz aller Sorgfalt bei
der Herstellung, beim Baustellentransport

und Einbau der Beldge nicht ganz vermeiden.

Sie stellen in der Regel eine geringe optische
Beeintrachtigung dar - jedoch berechtigen
sie nicht zu einer Reklamation.

Beschddigte Platten kdnnen als Zuschnitt-
platten verwendet werden.

10. DIE FUGEN UND DIE
FUGENVERFULLUNG

Terrassenplatten sind stets mit einer
Fugenbreite von 3 -5 mm, niemals knirsch,
zu verlegen! Bei Plattensystemen ohne
integrierte Abstandshalter erleichtert die
Verwendung von Fugenkreuzen die Ver-
legung erheblich und garantiert ein gleich-
maRiges Fugenbild und eine winkelrechte
Verlegung. Bei Verwendung von Abstands-
haltern oder Fugenkreuzen konnen die
Fugen unverfillt bleiben.
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Die Fugenkdrnung ist auf das Bettungs-
material abzustimmen damit es nicht in
das Bettungsmaterial einsickert. Als Fugen-
material eignet sich insbesondere die
Kérnung % mm. Das verwendete Fugen-
material muss gewaschen und frei von
farbenden Feinststoffen sein, ansonsten
kann die Plattenoberflache verschmiert
werden. Fugenmaterialien ohne Feinst-
stoffe erleichtern den raschen Abfluss von
Niederschlagswasser und reduzieren die
Unkrautbildung. Dafiir eignen sich beson-
ders ausgesuchte Fugensplitte, es gibt sie
in unterschiedlichen Farben. Neben ihrer
technischen Funktion bieten sie auch noch
die Moglichkeit einer farblichen Gestaltung.

11. DIE GRUNDREINIGUNG,
ERHALTUNG UND PFLEGE
Nach dem Verlegen weist die Platten-
flache zumeist vom ,Baustellenbetrieb”
Verschmutzungen auf: Abdriicke von
verunreinigten Arbeitsschuhen, weiflich-
grauer Schimmer in Form von Kalkaus-
blithungen, Reste von Sageschlamm,
Staub vom Fugenfiillmaterial etc. Diese
lassen sich zumeist mit Wasser und Besen,
eventuell Hochdruckreiniger und geeigneten
Reinigungsmitteln im Rahmen der Grund-
reinigung entfernen.
Im Laufe der Zeit wird der Plattenbelag
durch Umwelteinfliisse und individuelle
Benutzung verschmutzt: braunliche
Verfarbungen durch Laub, Bliiten, ver-
schiittete Getranke, Fett etc. Diese lassen
sich durch zeitnahe Reinigung mit Wasser
und Besen, eventuell Hochdruckreiniger

und geeigneten Reinigungsmitteln im
Rahmen der Unterhaltsreinigung entfernen.
Viele Verschmutzungen werden durch
Sonneneinstrahlung ausgebleicht und
verschwinden mit der Zeit ,,von allein®.

Terrassenplatten aus Beton ohne CleanTop®-

Vergiitung lassen sich ,,vor-Ort“ nach einer
griindlichen Reinigung mit Versiegelungen
wieder ,auffrischen®.

Gewusst wie: Hochdruckreiniger, Reinigungs-
und Pflegemittel sind in Abhdngigkeit von der
Art der Verschmutzung und der Plattenober-
flache gezielt einzusetzen. Detaillierte Infor-
mationen finden sich in den Anwendungs-
hinweisen der jeweiligen Produkte, diese
sind unbedingt zu beachten!

ANMERKUNG

Diese Hinweise basieren mafigeblich auf
Erfahrungswerten und sind groftenteils
Stand der Technik. Es wird keinerlei Haftung
fiir Schaden ibernommen, die sich auf
Anwendung dieser Hinweise griinden.
Vollstandige, allgemeine Informationen
sind enthalten in der ZTV-Wegebau und
den tangierenden Regelwerken. Produkt-
spezifische Informationen in Form von
Einbau- und Anwendungsempfehlungen
sowie zahlreiche Verlegemuster zu den
Beldgen sind einzusehen unter
www.birkenmeier.com
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Verlegung von Terrassenplatten in der
ungebundenen Bauweise mit ,,Fester Fuge*

DIE VORUBERLEGUNGEN

Plattenbeldge auf Erd- und Dachterrassen
werden {iblicherweise mit Hilfe von 3mm
breiten Fugenkreuzen verlegt. Die Fugen
werden entweder mit Splitt der Kdrnung

% mm verfiillt oder sie bleiben offen. Vorteil
dieser Ausfiihrung sind das leichte und
schadensfreie Handling beim Einbau und die
rasche Ableitung des Niederschlagswassers
in die Bettung. Nachteil dieser Ausfiihrung
ist bei falscher Anwendung eines Hochdruck-
reinigers das Herausspiilen des Fugenmate-
rials und das Wachsen von Unkraut.
Insbesondere bei der Verlegung von Natur-
steinen ist die vermértelte Fuge, eine
sogenannte ,,Feste Fuge®, liblich. Jedoch
unterscheiden sich dichte Gesteinsober-
flachen wie Granit und Basalt von der des
Betonwerksteins, insbesondere wenn
dieser noch mit einer Oberflachenvergiitung
versehen ist. Bei falscher Verarbeitung des
Fugenmortels kann es zu Verfarbungen der
Plattenrander oder zu Verfleckungen der
Plattenoberflache kommen. Diese Verdnde-
rungen sind dauerhaft und nicht sanierbar!
Datenblatter und Verarbeitungshinweise der
Mértellieferanten weisen auf die besonderen
Anforderungen von Betonwerksteinober-
flachen zumeist nicht hin, der Verarbeiter
wird von der Problematik iiberrascht.

Es wurden in unserem Hause daher mit
verschiedenen Fugenmdrteln umfangreiche
Eignungsversuche mit dem gesamten
Terrassenplattenprogramm der Firma

Birkenmeier durchgefiihrt. Der einkompo-
nentige Fugenmartel vdw 840 plus der
Firma GftK erwies sich als ,,Testsieger“. Bei
sachgerechter Verarbeitung und Beachtung
der Verarbeitungshinweise ist eine schadens-
freie Ausfiihrung durch einen versierten
Heimwerker bzw. durch einen routinierten
Facharbeiter unproblematisch maglich.

Fiir die Verarbeitung ist kein Spezialwerk-
zeug erforderlich: nur ein Wasserschlauch
mit Diise, ein Hartgummischieber und ein
Kokosbesen werden gebraucht.

Das Verfugen mit Fugenmértel vdw 840 plus

ist bei unbearbeiteten, kugelgestrahlten,

feinkugelgestrahlten — sowohl ohne als auch

mit CleanTop® - sowie Keramikoberflachen,

d.h. beim gesamten Terrassenplatten-

programm der Firma Birkenmeier moglich.

Einschrankungen gibt es lediglich aus der

Nutzung des Belages, der Fugenmortel

eignet sich nicht:

« im befahrenen Bereich

* bei unsachgemafer Anwendung von Hoch-
druckreinigern (Karcher mit Dreckfrase)

¢ in Bereichen mit dauerhafter Nasse, z. B.
unmittelbar um Pools, Wasserspielen,
Bachlaufen

« aufwasserundurchldssigen Untergriinden,
z.B. einer Betondecke

Auf Grund der Plattengrofe von 40 x 40
bis 120 x 60 cm und der Plattendicke von
4cm lassen sich Terrassenplatten ohne
Maschinenaufwand manuell verlegen.
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Grofformatige Platten mit einer Kantenldnge
von = 80 cm neigen zum ,,Schiisseln®. Dies
ist material- und produktionsbedingt nicht
zu vermeiden. Daher sollten diese Formate
nicht im Halbverband sondern mindestens
im Drittelverband verlegt werden.

Bei der Auswahl der Terrassenplatten sind
neben dsthetischen Gesichtspunkten weitere
Kriterien zu beriicksichtigen: dunkle Platten
heizen sich im Sommer starker auf als helle
(FuBlaufigkeit mit nackten FiiBen). Helle,
unifarbene Platten wirken schmutzanfalliger
als dunkle (erhohter Reinigungsaufwand).
Mit CleanTop®-Oberflachenschutz ausge-
stattete Platten lassen sich gegeniiber unbe-
handelten Platten deutlich leichter reinigen.
Je dichter eine Plattenoberflache ist, z. B.

bei Keramik-Betonverbundplatten oder mit
CleanTop®-Oberfldchenschutz ausgestatteten
Platten, umso ldnger bleibt bei geringem
Gefdlle Niederschlagswasser auf der Ober-
flache stehen.

Ein Gefdlle zum Wegfiihren von Nieder-
schlagswasser ist so einzuplanen, dass

es von Fundamenten oder angrenzender
Bebauung wegfiihrt. Das Gefdlle muss fiir
Tragschicht, Bettung und Belagsoberflache
gleich ausgefiihrt werden. In der Regel sind
2,5% vorzusehen. In Abhdngigkeit von der
Ebenheit der Belagsoberflache (diese wird
von der Genauigkeit beim Verlegen und
ggf. von einer Profilierung der Plattenober-
flache bestimmt) und der Nutzeranforderung
kann das Geflle bis auf 1,5 % reduziert
werden.

1. DAS AUSKOFFERN

Fiir eine dauerhafte Stabilitat ist in erster
Linie der ausreichend tragféhige und
wasserdurchldssige Unterbau verantwortlich.
Mutterboden oder Lehm erfiillen diese Forde-
rung nicht und miissen daher ausgekoffert
werden. Die Flache wird etwa 30 cm bis auf
tragfahige Bodenschichten ausgehoben und
mit einer Riittelplatte verdichtet.

2. DIE TRAGSCHICHT

Auf das tragfahige Planum wird je nach
Belastung eine etwa 20 - 25 cm starke,
nicht bindige Trag- und Frostschutzschicht
aus Kies oder Schotter in abgestufter
Kornung %, mm eingebaut. Das Material
wird bis zur Standfestigkeit verdichtet und
muss plan eben sein.

3. DIE RANDEINFASSUNG,
DIE ENTWASSERUNGSRINNE

Belagsflachen miissen immer eine Rand-
einfassung erhalten. Diese verhindert ein
seitliches Ausweichen der Platten. Zudem
lassen sich die Platten beim Verlegen daran
ausrichten.

Im Gartenbereich eignen sich hierzu Weg-
einfassungen oder Stelen. Diese werden auf
ein Fundament mit beidseitiger Riickenstiitze
auf das Planum gesetzt.

Die Oberflachenentwdsserung von Belags-
flachen erfolgt in der Regel in angrenzende
Griinflachen. Bei groferen Flachen sollte
eine Entwdsserungsrinne eingebaut werden.
Diese kann in einen Kanal oder in eine
Versickerungsmulde (spart die Versiege-
lungsabgabe) entwdssern. Die Rinne wird
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ebenfalls auf ein Fundament mit beidseiti-
ger Riickenstiitze auf das Planum gesetzt.
Sowohl niveaugleiche Wegeinfassungen

als auch Entwdsserungsrinnen miissen so
eingebaut werden, dass ihre Oberkante
etwa 5 mm niedriger ist als der Plattenbelag
und dass sie dasselbe Gefdlle aufweisen
wie dieser.

4. DIE PLATTENBETTUNG

Die Plattenbettung muss mit derselben
Genauigkeit wie die Plattendecke hergestellt
werden. Die Dicke der verdichteten Bettung
betragt 3 - 5cm, ein Verdichtungsmaf nach
dem Verlegen von etwa 5 mm muss beriick-
sichtigt werden. Ungenauigkeiten der Trag-
schicht diirfen nicht mit Bettungsmaterial
ausgeglichen werden.

Schematischer Aufbau eines Terrassenplattenbelags
mit ,,Fester Fuge*

Feste Fuge 5-15mm

Terrassenplatte

Als Bettungsmaterialien eignen sich korn-
abgestufte Brechsandsplittgemische %, %
oder % mm. Bei Verwendung von Splitten
wird der Fugenmdrtel beim Einbau teilweise
in die Bettung geschlammt.

Der Fugenmértel ist geringfiigig wasser-
durchldssig, zudem kann durch gerissene
Fugen Niederschlagschlagswasser in die
Bettung eindringen. Diese muss daher
wasserdurchldssig sein, Materialien mit
hohem Anteil abschlammbarer Bestand-
teile, z. B. Recyclingmaterialien sind nicht
geeignet.

Die Brechsandsplittgemische werden iiber
Lehren mittels Richtlatte abgezogen und
diirfen nach dem Abziehen nicht mehr
betreten werden.

=% Plattenbelegung 3-5cm
‘®— Tragschicht 20-25 cm

Birkenmeier 171

stein+design’



UNGEBUNDENE TERRASSENPLATTEN "FESTE FUGE" — SO WIRD ES GEMACHT

5. DIE EINGANGSKONTROLLET

Die angelieferten Terrassenplatten sind bei
der Anlieferung zu tiberpriifen: sind es die
bestellten Formate und Farben, weisen die
Verpackungseinheiten Transportschdden
auf, sind offensichtliche Mangel sichtbar hat
eine Reklamation unverziiglich zu erfolgen.
Keinesfalls diirfen Platten mit erkennbaren
Méngeln eingebaut werden. Im Schadens-
fall werden Aus- und Einbaukosten nicht
tibernommen, wenn keine bauseitige Ein-
gangskontrolle durchgefiihrt wurde.

Die Platten werden hochkant angeliefert
und sind mit einem Umreifungsband fixiert,
es ist darauf zu achten, dass diese nicht
umkippen, sobald das Band entfernt wird.
Die angelieferten Paletten sind so zu lagern,
dass die Ware vor Beschadigungen und
Verschmutzungen geschiitzt ist.

6. DIE ZWISCHENLAGERUNG AUF DER
BAUSTELLE

6.1. ZWISCHENLAGERUNG VON
BETONPLATTEN

Um Kratzer und Feuchteflecken zu vermeiden,

sollten die Platten bei einer Zwischenlage-

rung stets auf die Kante gestellt, keinesfalls

ibereinandergestapelt werden.

6.2. ZWISCHENLAGERUNG VON
KERAMIK-BETONVERBUNDPLATTEN
Um die hochfeste Keramikschicht gegen
mechanische Beschddigungen zu schiitzen,
sollten die Platten horizontal iibereinander-
gestapelt werden, nie auf nur eine Ecke
stellen! Beim Ubereinanderstapeln sind

Keramikoberflachen stets mit einer schiitzen-
den Zwischenlage, z. B. dem Verpackungs-
karton zu schiitzen.

6.3. DIE STRUKTUR- UND FARBNUANCEN

Die Platten werden aus natiirlichen Roh-
stoffen hergestellt. Leichte Struktur- und
Farbnuancen pragen ihr Erscheinungsbild.
Zur Vermeidung unerwiinschter Farbkonzen-
trationen sind immer Platten von 3 verschie-
denen Paletten gemischt zu verlegen. Vor
allem bei nuancierenden, jedoch auch bei
einfarbigen und grauen Terrassenplatten
wird dadurch eine homogene und natiirliche
Wirkung der Belagsflache erzielt.

Bei Betonplatten ist darauf zu achten, dass
maglichst nur Platten aus einer Produktions-
charge — erkennbar am Produktionsdatum
(siehe Etikett) verlegt werden. Zur Vermei-
dung unerwiinschter Farbkonzentrationen
sind immer Platten von verschiedenen
Paletten gemischt zu verlegen. Vor allem

bei nuancierenden, jedoch auch bei ein-
farbigen und grauen Platten wird dadurch
eine homogene und natiirliche Wirkung der
Plattenflache erzielt.

Bei Keramik-Betonverbundplatten sollten nur
passende Farbnummer (siehe Etikett) verlegt
werden. Unterschiedliche Produktionsdaten
mit gleicher Farbnummer oder einer Abwei-
chungvon + 1 passen farblich zusammen.

7. DIEVERLEGUNG

Die Platten werden fluchtgerecht, hohen-
gleich und im vorgegebenen Verlegemuster
verlegt. Dabei ist stets von der schon bereits
verlegten Flache , iiber Kopf“ zu arbeiten.
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Um unnotige Schneidearbeiten zu vermeiden,
wird die erste Reihe im rechten Winkel zur
Begrenzung angelegt. Wahrend des Verlegens
ist der fluchtgerechte Verlauf der Platten-
reihen mittels Richtlatte und Schnur zu
kontrollieren. Eine méglichst ebene Belags-
oberfldche ist Voraussetzung fiir raschen
Abfluss von Niederschlagswasser und hohem
Nutzungskomfort. Sorgféltiges Arbeiten
ist hierfiir Voraussetzung. Zum schnellen
Ablauf des Niederschlagswassers ist ein
- i

Zum leichteren Verlegen eignen sich
Vakuum-Handverlegesysteme, z.B.
VAKUUM-HANDY VH von der Firma
Probst. Diese sind im Baustoffhandel
oder bei Baugerdite-Verleihfirmen
erhdltlich.

VAKUUM-HANDY VH-2/50,
Tragfédhigkeit bis 50 kg

Mindestquergefdlle von 2,0 % vorzusehen.
Das Gefdlle muss von der angrenzenden
Bebauung wegfiihren.

Keramik-Betonverbundplatten und Platten
mit CleanTop®-Oberflachenschutz sind nicht
wasserdurchldssig — hierdurch ist es mog-
lich, dass etwas Niederschlagswasser auf
der Plattenoberflache verbleibt; dies ist kein
Mangel und hat auch keinen Einfluss auf die
Qualitat!

Rollenriittler
weberMT VPR700
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Die Platten werden mit Hilfe eines Gummi-
oder Kunststoffnammers (niemals mit einem
Metallhammer!) — moglichst mit aufgelegtem
Brettstiick — oberflachenbiindig festgeklopft.
Bei groBeren Flachen ist die Verwendung
eines Rollenriittlers, z.B. ,,MTVPR700“ der
Firma Weber zu empfehlen. Diese sind im
Baustoffhandel oder bei Baugerate-Verleih-
firmen erhdltlich.

8. DER ZUSCHNITT VON PASSPLATTEN

Das Zuschneiden von Passplatten mit einer
Nasssdge hat immer abseits des verlegten
Belags zu erfolgen. Bei Keramik-Betonver-
bundplatten ist eine durchgehend runde
Diamantscheibe ohne Zahne oder anderen
Vertiefungen zu verwenden. Die keramische
Deckschicht kann sich sonst so erhitzen,
dass sie verbrennt oder Ecken abplatzen.
Die gesagten Platten sind direkt nach dem
Schneiden mit Wasser abzuspritzen und
ggf. mit verdiinntem Birkenmeier Kraft-
reiniger (Verhaltnis 10 Teile Wasser, 1 Teil
Birkenmeier Kraftreiniger) zu reinigen.
Angetrockneter Sagestaub lasst sich nicht
mehr riickstandsfrei entfernen!

Zu kleine Zuschnitte oder spitzwinklige
Platten sind zu vermeiden, da sie sich
haufig bereits nach kurzer Zeit lockern oder
sogar brechen.

9. DIE KANTENABPLATZUNGEN
Kantenabplatzungen und Ausbriiche, insbe-
sondere bei ungefasten oder microgefasten
Platten, lassen sich trotz aller Sorgfalt bei
der Herstellung, beim Baustellentransport
und Einbau der Beldge nicht ganz vermeiden.

Sie stellen in der Regel eine geringe optische
Beeintrachtigung dar - jedoch berechtigen
sie nicht zu einer Reklamation.

Beschddigte Platten kdnnen als Zuschnitt-
platten verwendet werden.

10. DIE FUGENGROSSE

Bei vermortelten Fugen soll deren Breite
gemaf ZTV-Wegebau zwischen 5 und 15
mm betragen, bei Plattenldngen = 60 cm
zwischen 10 und 15mm! Der ,,starre®
Fugenmortel muss die thermischen Langen-
anderungen, ggf. die Ldngendnderungen
aus dem Restschwindverhalten der Beton-
werksteinplatten und die Horizontalkrafte
aus der Nutzung aufnehmen. Dazu bedarf
es einer bestimmten Masse, diese ist bei
zu kleinen Fugengrdfen nicht gegeben.

Die Gefahr von Flankenabrissen und/oder
Zerbrgseln des Fugenmaterials steigt, wenn
die technisch notwendigen Vorgaben nicht
eingehalten werden! Diese Aussage steht
nicht im Gegensatz zu der Herstellerangabe
wonach die Fugenbreite mindestens 3 mm
betragen muss. Damit ist nur gemeint, dass
sich eine 3 mm breite Fuge hohlraumfrei
verfiillen dsst!

11. DER BEZUG DES VDW 840 PLUS

Der Vertrieb des Fugenmortels vdw 840 plus
erfolgt iiber den drtlichen Fachhandel, ggf.
sind nahere Infos iber die Service Hotline
von GftK Telefon 0049 800 800 850 800
einzuholen. Ein Bedarfsrechner zur Ermitt-
lung der bendtigten Mortelmenge steht auf
www.birkenmeier.de zur Verfiigung.
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12. DAS VERFUGEN

GftK stellt aussagefahige und verstandliche
Verarbeitungshinweise zum vdw 840 plus
zur Verfiigung, auf eine ausfiihrliche
Beschreibung soll daher an dieser Stelle
verzichtet werden.

Ein informativer Anwendungsfilm findet
sich unter https://www.youtube.com/
watch?v=74Z-bnWIAZc

Die wichtigsten Schritte in Stichworten:

* Vorversuch an einer Teilflache unter gleichen
Einbaubedingungen und Temperaturver-
héltnissen

* Verarbeitungstemperatur beachten:
mindestens 5°C und maximal 25°C

* Verarbeitungszeit beachten:
ca. 45 Minuten bei 20°

* Fugenkreuze miissen vor dem Verfugen
entfernt werden

* Belagsoberflache vorndssen, auf dem
Belag muss ein Wasserfilm stehen

 Mértel mit Hartgummischieber und Wasser-
spriihstahl vollfugig einschldmmen

* Oberflache mit weichem Wasserspriih-
strahl reinigen

* Den Bereich der Fasen sauber freilegen

* Letzte Mortelreste innerhalb der Verar-
beitungszeit mit Kokosbesen beseitigen

* Aushartezeit in Abhangigkeit der
Temperaturen beachten, mindestens
24 Stunden

Wird eine farbliche Gestaltung der Fugen
gewiinscht, so stehen verschiedenfarbige
Martel mit farblich unterschiedlichen
Sanden zur Auswahl. Die Mortel enthalten
keine zusatzlichen Farbpigmente, diese
kénnten zu Verfleckungen der Belags-
oberflache fiihren.
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13. DIE GRUNDREINIGUNG,

ERHALTUNG UND PFLEGE
Nach dem Verlegen weist die Platten-
flache zumeist vom ,Baustellenbetrieb”
Verschmutzungen auf: Abdriicke von
verunreinigten Arbeitsschuhen, weiflich-
grauer Schimmer in Form von Kalkaus-
bliihungen, Reste von Sdgeschlamm etc.
Diese lassen sich zumeist mit Wasser und
Besen und geeigneten Reinigungsmitteln im
Rahmen der Grundreinigung entfernen.
Im Laufe der Zeit wird der Plattenbelag
durch Umwelteinfliisse und individuelle
Benutzung verschmutzt: brdunliche Ver-
farbungen durch Laub, Bliiten, verschiittete
Getranke, Fett etc. Diese lassen sich durch
zeitnahe Reinigung mit Wasser und Besen,
eventuell Hochdruckreiniger und geeigneten
Reinigungsmitteln im Rahmen der Unter-
haltsreinigung entfernen. Viele Verschmut-
zungen werden durch Sonneneinstrahlung
ausgebleicht und verschwinden mit der Zeit
»von allein®.
Terrassenplatten aus Beton ohne Clean-
Top®-Vergiitung lassen sich ,,vor-Ort“ nach
einer griindlichen Reinigung mit Versiege-
lungen wieder ,,auffrischen.

Gewusst wie: Reinigungs- und Pflegemittel
sind in Abhdngigkeit von der Art der Ver-
schmutzung und der Plattenoberfldche
gezielt einzusetzen. Detaillierte Informa-
tionen finden sich in den Anwendungs-
hinweisen der jeweiligen Produkte, diese
sind unbedingt zu beachten!

ANMERKUNG

Diese Hinweise basieren mafigeblich auf
Erfahrungswerten und sind groftenteils
Stand der Technik. Es wird keinerlei Haftung
fiir Schaden ibernommen, die sich auf
Anwendung dieser Hinweise griinden.
Vollstandige, allgemeine Informationen
sind enthalten in der ZTV-Wegebau und den
tangierenden Regelwerken. Insbesondere
sind die Verarbeitungshinweise der ver-
wendeten Mortel und Fugenmaterialien zu
beachten. Produktspezifische Informationen
in Form von Einbau- und Anwendungs-
empfehlungen sowie zahlreiche Verlege-
muster zu den Beldgen sind einzusehen
unter www.birkenmeier.com
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Verlegung von Terrassenplatten
auf Plattenlager und Stelzlager

DIE VORUBERLEGUNGEN

Ist eine tragfahige Unterkonstruktion, z. B.
Balkone, Loggien, Dachterrassen oder
Kellerdecken oder eine Dranbetonplatte
auf einer Frostschutzschicht vorhanden,
kdnnen Terrassenplatten ohne eine Bettung
aus Sand und Splitt oder Mortelbett verlegt
werden. Dazu eignen sich vorzugsweise
Plattenlager oder bei speziellen Anforde-
rungen Stelzlager.

Bei Aufbauten mit einer Damm- und/oder
Feuchtigkeitsschutzschicht ist zu priifen, ob
diese fiir die erhohten Lasten aus Platten-
und/oder Stelzlagern geeignet sind, bzw.
ob Zusatzmafnahmen getroffen werden
miissen. Sind die konstruktiven Voraus-
setzungen gegeben, ist die Verlegung auf
Plattenlager und Stelzlager die technisch
und wirtschaftlich optimale Losung: die
Konstruktion wird nicht durch Gewicht aus
der Bettung belastet, die Aufbauhdhe ist
minimal und die Verlegung ist denkbar
einfach, die Fugen werden nicht verfiillt.
Terrassenplatten eignen sich ausschlieBlich
fiir FuBgangerverkehr und diirfen nicht
befahren werden. Schwere Einzellasten wie
z.B. Betonkamine, Brunnen aber auch Roll-
geriiste fiir die Fassadenreinigung bediirfen
eines bauseitigen statischen Nachweises.
Ggf. miissen diese direkt auf der tragfahigen
Unterkonstruktion gegriindet werden.
Grofformatige Platten mit einer Kanten-
lange von = 80 cm neigen zum ,,Schiisseln®.
Dies ist material- und produktionsbedingt
nicht zu vermeiden. Daher sollten diese

Formate nicht im Halbverband sondern min-
destens im Drittelverband verlegt werden.
Bei der Auswahl der Terrassenplatten sind
neben dsthetischen Gesichtspunkten weitere
Kriterien zu beriicksichtigen. Dunkle Platten
heizen sich im Sommer stdrker auf als helle
(FuBlaufigkeit mit nackten Fiien). Helle,
einfarbige Platten wirken schmutzanfalliger
als dunkle oder marmorierte (erhdhter
Reinigungsaufwand). Mit CleanTop®-
Oberflachenschutz ausgestattete Platten
lassen sich gegeniiber unbehandelten
Platten deutlich leichter reinigen. Je dichter
eine Plattenoberflache ist, z. B. bei Feinstein-
zeug, bestimmten Natursteinen oder mit
CleanTop®-Oberflachenschutz ausgestattete
Platten, umso ldnger bleibt bei geringem
Gefdlle Niederschlagswasser auf der Ober-
flache stehen, und andere Kriterien mehr.

1. DIE EINGANGSKONTROLLE

Die angelieferten Pflastersteine sind bei

der Anlieferung zu tiberpriifen: sind es die
bestellten Formate und Farben, weisen die
Verpackungseinheiten Transportschdden
auf, sind offensichtliche Mdngel sichtbar hat
eine Reklamation unverziiglich zu erfolgen.
Keinesfalls diirfen Steine mit erkennbaren
Mé@ngeln eingebaut werden. Im Schadens-
fall werden Aus- und Einbaukosten nicht
ibernommen, wenn keine bauseitige
Eingangskontrolle durchgefiihrt wurde.

Die angelieferten Paletten sind so zu lagern,
dass die Ware vor Beschadigungen und
Verschmutzungen geschiitzt ist.
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2. DIE VERLEGUNG AUF PLATTENLAGERN

Weist die Tragschicht an jeder Stelle (!) ein
Gefdlle von mindestens 2 % auf, konnen die
Terrassenplatten auf Plattenlager verlegt
werden. Achtung: zu geringes Gefalle, zu
hoch liegende Bodenablaufe, unsauber
abgezogenes Gefdlle, Falten in den Bitumen-
bahnen etc. fithren zu Staundsse. Dies
bedeutet dauerhafte Ausbliihungen, Fleck-
bildungen und bei Frost Glatteisbildung.

Plattenlager sind flache Elemente aus
Weichgummi mit genoppter Unterseite und
integrierten Fugenstegen auf der Oberseite.
Das elastische Material ermdglicht die
direkte Verlegung der Plattenlager auf PVC-
oder Bitumen-Dichtungsbahnen ohne diese
zu beschadigen. Die genoppte Unterseite
verhindert ein Verrutschen auf den ,,glatten®
Untergriinden.

Die Plattenlager sind 10 mm hoch, geringe
Hohenunterschiede aus der Unterkonstruk-

tion oder Maitoleranzen des Plattenbelags
kénnen durch Unterlage von Ausgleichs-
scheiben ausgeglichen werden.

Um unndtige Schneidearbeiten zu vermeiden,
wird die erste Reihe im rechten Winkel

zur Begrenzung angelegt. Wahrend des
Verlegens ist der fluchtgerechte Verlauf der
Plattenreihen mittels Richtlatte und Schnur
zu kontrollieren. Eine moglichst ebene
Belagsoberflache ist Voraussetzung fiir
raschen Abfluss von Niederschlagswasser
und hohem Nutzungskomfort. Sorgfaltiges
Arbeiten ist hierfiir Voraussetzung.

Werden Pass-Platten bendtigt, so sind
diese durch Nass-Schnitt herzustellen.

Die Schneidarbeiten haben abseits der
Belagsflache zu erfolgen. Die Grofe der
Pass-Platten darf nicht kleiner sein als die
Auflagerflache der Plattenlager.

Die Plattenlager werden jeweils am Fugen-
kreuzpunkt des Plattenrasters auf den
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Untergrund gelegt und die Terrassenplatten
mittels Plattenheber aufgelegt. Fiir die
Kreuzfugenverlegung gibt es Plattenlager mit
4 Fugenstegen, fiir die Reihenverlegung oder
fiir den Randbereich gibt es Plattenlager mit
3 Fugenstegen. Mit einem Cuttermesser ist
das Schneiden von Passstiicken maglich.
Bei Terrassenplatten aus Beton und Fein-
steinzeug bis zu einer Grofle von maximal
60 x 60 cm reicht ein Plattenlager im
Eckbereich. Bei grofieren Terrassenplatten
aus Feinsteinzeug sind zusatzlich 2 weitere
Lager an der Langsseite anzuordnen.

Die Fugenstege sind 3 mm dick und garan-
tieren einen gleichmaBigen Fugenverlauf.
Da die Fugen nicht verschlossen sind,

wird Niederschlagswasser schnell in die
darunterliegende Ebene abgeleitet. Von hier
muss das Wasser, je nach Unterkonstruktion,
iiber Bodenabldufe, Dranmatten, seitliche
Regenrinnen oder durch eine dranfahige
Tragschicht abgeleitet werden.

Zur Vermeidung unerwiinschter Farbkonzen-
trationen sind immer Platten von 3 verschie-
denen Paletten gemischt zu verlegen. Vor
allem bei nuancierenden, jedoch auch bei
einfarbigen und grauen Terrassenplatten
wird dadurch eine homogene und natiirliche
Wirkung der Belagsflache erzielt.

Keine Platten mit sichtbaren Mdngeln
verlegen!
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3. DIE VERLEGUNG AUF STELZLAGERN

SEchvessifockher Anliee sieen Termreploiesdbels s sl Sielringe

Wird die Tragschicht als sogenanntes Nass-
dach ausgefiihrt oder ist eine Aufbauhdhe von
mehr als 8 cm nétig, konnen die Terrassen-
platten auf Stelzlager verlegt werden.
AuRerdem kann das Gefdlle der Belagsober-
flache unabhdngig von dem der Tragschicht
ausnivelliert werden.

Stelzlager bestehen aus einer Fuplatte,
einem Gewindeteil und einem Oberteil mit
integrierten Fugenstegen. Die Stelzlager
ermdglichen eine Hohlraumh&he unter den
Terrassenplatten bis etwa 500 mm.
Hohenunterschiede aus der Unterkonstruk-
tion oder Maf3toleranzen des Plattenbelags
kénnen durch Verdrehen des Gewindeteils
ausgeglichen werden.

Um unnotige Schneidearbeiten zu vermeiden,
wird die erste Reihe im rechten Winkel zur
Begrenzung angelegt. Wahrend des Verlegens

ist der fluchtgerechte Verlauf der Platten-
reihen mittels Richtlatte und Schnur zu
kontrollieren. Eine méglichst ebene Belags-
oberfldche ist Voraussetzung fiir raschen
Abfluss von Niederschlagswasser und hohem
Nutzungskomfort. Sorgféltiges Arbeiten ist
hierfiir Voraussetzung.

Werden Pass-Platten bendtigt, so sind diese
durch Nass-Schnitt herzustellen. Die Grofe
der Pass-Platten darf nicht kleiner sein als
die Auflagerflache der Plattenlager.

Die Stelzlager werden jeweils am Fugenkreuz-
punkt des Plattenrasters auf den Untergrund
gelegt und die Terrassenplatten mittels
Plattenheber aufgelegt. Stelzlager weisen

4 Fugenstege auf. Fiir Reihenverbdnde oder
Belagsrander kénnen diese abgebrochen
werden.
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Terrassenplatten aus Beton und Feinstein-
zeug/Beton-Verbundplatten bis zu einer
Grofe von 60x60 cm kdnnen uneinge-
schrankt auf Stelzlager verlegt werden, es
reicht ein Lager im Eckbereich. Bei grofReren
Platten ist ein Stelzlager an jeder Ecke, bei
den Grofen 8 0x 40 und 8 0x80 ein zusdtz-
liches Lager an jeder der 80er Ldngsseiten
und bei der Grofle 120x 30 zwei Lager an
jeder der 120er Langsseiten anzuordnen.
Grundsatzlich sollte die Hohe der Stelzlager
aus Sicherheitsgriinden bei eventuellem
Bruch auf 8 cm beschrankt werden.

Die Fugenstege der Stelzlager sind 3mm
dick und garantieren einen gleichmafigen
Fugenverlauf. Da die Fugen nicht verschlos-
sen sind, wird Niederschlagswasser schnell
in die darunterliegende Ebene abgeleitet.

Zur Vermeidung unerwiinschter Farbkonzen-
trationen sind immer Platten von 3 verschie-
denen Paletten gemischt zu verlegen. Vor
allem bei nuancierenden, jedoch auch bei
einfarbigen und grauen Terrassenplatten
wird dadurch eine homogene und natiirliche
Wirkung der Belagsflache erzielt.

Enlvisrer B O rines sl Eniivenrelasll

g

i

miw
0 it

Birkenmeier 181
steinsdesign’



TERRASSENPLATTEN AUF PLATTENLAGER UND STELZLAGER- SO WIRD ES GEMACHT

4. DIE SEITLICHE EINFASSUNG

Plattenbeldge auf Dachterrassen, Balkonen
und Loggien sind konstruktionsbedingt
meistens mit einer seitlichen Einfassung
(Gesimse, Balkonbriistung oder Aufkantung
etc.) versehen. Gibt es sogenannte freie
Rander, wie auch bei der Verlegung im
Terrassenbereich, sind Randeinfassungen
vorzusehen. Diese verhindern ein Verrutschen
des Belags und sichern gleichzeitig die seit-
liche Entwdsserung.

Im Hochbaubereich finden Balkonabschluss-

profile, sogenannte ,,Kiesleisten“, Anwen-
dung. Dies sind gelochte Winkelschienen
aus Stahl. Sie fassen die Flache ein und
ermdglichen gleichzeitig eine Entwdsserung
zur Seite.

Bei der Anlage von Terrassen werden Weg-
einfassungen aus Beton eingebaut. Diese
sollten 5 mm tiefer eingebaut werden als
die Belagsoberflache, zudem sollten die

5 mm breiten Fugen offengelassen werden.

Dies ermdglicht das seitliche Ablaufen des
Oberflachenwassers.

5. DIE GRUNDREINIGUNG,

ERHALTUNG UND PFLEGE
Nach dem Verlegen weist die Platten-
flache zumeist vom ,,Baustellenbetrieb®
Verschmutzungen auf: Abdriicke von verun-
reinigten Arbeitsschuhen, wei3lich-grauer
Schimmer in Form von Kalkausbliihungen,
Reste von Sdgeschlamm etc. Diese lassen
sich zumeist mit Wasser und Besen, even-
tuell Hochdruckreiniger und geeigneten
Reinigungsmitteln im Rahmen der Grund-
reinigung entfernen.
Im Laufe der Zeit wird der Plattenbelag
durch Umwelteinfliisse und individuelle
Benutzung verschmutzt: braunliche Ver-
farbungen durch Laub, Bliiten, verschiittete
Getrdnke, Fett etc. Diese lassen sich durch
zeitnahe Reinigung mit Wasser und Besen,
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eventuell Hochdruckreiniger und geeigneten
Reinigungsmitteln im Rahmen der Unter-
haltsreinigung entfernen. Viele Verschmut-
zungen werden durch Sonneneinstrahlung
ausgebleicht und verschwinden mit der Zeit
»von allein®.

Achtung: vor der Verwendung von Reinigern
ist ggf. die Vertraglichkeit mit Abdichtungs-
bahnen oder Isolierungen zu priifen. Bei
dranfdhig ausgefiihrten Konstruktionen

ist auf die Grundwasservertraglichkeit der
Reiniger zu achten.

Durch die offenen Fugen werden sich im
Laufe der Nutzung Staub, Humus und Blatter
unterhalb der Laufebene ansammeln. Da

die Platten lose aufliegen, kénnen diese

mit einem Plattenheber herausgenommen
werden und der Schmutz mit einem Wasser-
schlauch weggespiilt werden.

Achtung: Bodenabldufe oder seitliche
Entwdsserungsoffnungen diirfen dabei nicht
zu geschldammt werden!

Pflasterflachen ohne CleanTop®-Vergiitung
lassen sich ,,vor-Ort“ nach einer griindlichen
Reinigung mit Versiegelungen wieder ,,auf-
frischen®.

Gewusst wie: Hochdruckreiniger, Reinigungs-
und Pflegemittel sind in Abhdngigkeit von
der Art der Verschmutzung und des Pflaster-
produktes gezielt einzusetzen.

Detaillierte Informationen finden sich in

den Anwendungshinweisen der jeweiligen
Produkte, diese sind unbedingt zu beachten!

ANMERKUNG

Diese Hinweise basieren mafigeblich auf
Erfahrungswerten und sind groftenteils
Stand der Technik. Es wird keinerlei Haftung
fiir Schaden tibernommen, die sich auf
Anwendung dieser Hinweise griinden.
Vollstdndige, allgemeine Informationen
sind enthalten in der ZTV-Wegebau und den
tangierenden Regelwerken.
Produktspezifische Informationen in Form
von Einbau- und Anwendungsempfehlungen
sowie zahlreiche Verlegemuster zu den
Beldgen sind einzusehen unter
www.birkenmeier.com
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Verlegung von Schwimmbad-Randplatten

DIE VORUBERLEGUNGEN

Bei der Auswahl der Schwimmbad-Rand-
platten sind neben dsthetischen Gesichts-
punkten weitere Kriterien zu beriicksichtigen:
dunkle Platten heizen sich im Sommer
starker auf als helle (FuBlaufigkeit mit
nackten FiiBen). Helle, unifarbene Platten
wirken schmutzanfalliger als dunkle. Mit
CleanTop®-Oberflachenschutz ausgestattete
Platten lassen sich gegeniiber unbehan-
delten Platten deutlich leichter reinigen.
Aus Sicherheitsgriinden sind grundsatz-
lich Oberflachen mit einer ausreichenden
Rutschhemmung auszuwdhlen. Dies sind

in der Regel kugelgestrahlte oder samtierte
Oberflachen.

1. DIE EINSATZGEBIETE

Schwimmbad-Randplatten eignen sich als
Ergdnzung zu Gartenplatten zur harmo-
nischen Gestaltung der Einfassung von
Schwimmbddern.

Es stehen unterschiedliche Querschnitte —
~gewolbte, gerade und geneigte zur
Auswahl. Neben geraden Elementen er-
moglichen unterschiedliche Radienteile,
Innen- und AuRenecken die Anpassung an
fast jede Schwimmbadgeometrie.

Die Schwimmbad-Randplatten werden auf
ein bauseitiges Fundament geklebt.

2. DAS VERLEGEMASS

Schwimmbad-Randplatten werden mit
einem Uberstand verlegt. Je nach Platten-
programm ist dieser unterschiedlich
vorgegeben. Die angegebenen Radien
bei gebogenen Platten und Eckelementen

beziehen sich auf eine Verlegekante die den
Uberstand beriicksichtigt. Das entsprechen-
de Maf ist dem ,Technischen Datenblatt®
zu entnehmen.

Bei der planerischen Umsetzung einer
Schwimmbadumrandung sind Fugen
zwischen den einzelnen Platten entspre-
chend den Verarbeitungsrichtlinen des
Fugenmortelherstellers einzuplanen. Eine
Mindestfugenbreite von 5mm ist in jedem
Fall einzuplanen. Dehnungsfugen in der
Unterkonstruktion miissen im Belag weiter-
gefiihrt werden.

3. DAS ABLADEN

Die Schwimmbad-Randplatten werden auf
Paletten angeliefert. Beim Abladen und
Transportieren mit Zinken bzw. Gabeln ist
darauf zu achten, dass diese die Beton-
oberflachen und Kanten nicht beschadigen.
Fertigteile diirfen nicht geklammert werden!
Die Schutzverpackung ist zeitnah nach der
Anlieferung zu entfernen. Ansonsten kdnnen
sich Durchfeuchtung und Schwitzwasserbil-
dung, dauerhafte Verfarbungen, Wolkenbil-
dungen oder Ausblithungen bilden.

4. DIE EINGANGSKONTROLLE

Die Schwimmbad-Randplatten sind bei

der Anlieferung zu tiberpriifen: sind es die
bestellten Formate und Farben, weisen die
Verpackungseinheiten Transportschaden
auf, sind offensichtliche Mangel sicht-

bar hat eine Reklamation unverziiglich zu
erfolgen. Keinesfalls diirfen Schwimmbad-
Randplatten mit erkennbaren Mangeln
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Grundtext

eingebaut werden. Im Schadensfall werden
Aus- und Einbaukosten nicht iibernommen
wenn keine bauseitige Eingangskontrolle
durchgefiihrt wurde.

Die angelieferten Paletten sind so zu lagern,
dass die Ware vor Beschadigungen und Ver-
schmutzungen geschiitzt ist.

Die Verpackungseinheiten diirfen nicht
gestapelt werden, die Palettenhdlzer kdnnen
Abdriicke hinterlassen.

5. DIE FARB- UND STRUKTUR-
UNTERSCHIEDE
Da Betonplatten aus den Naturprodukten
Edelsplitt, Sand und Zement hergestellt
werden, sind auch ihre Farben natiirlichen
Schwankungen unterworfen. Ein heller
Sand oder ein dunkler Zement - schon
kann die Farbe oder auch die Oberflachen-
textur etwas variieren. Leichte Unterschiede
an der Oberflache der Platten, vor allem
zwischen den verschiedenen Formaten, sind
technisch unvermeidbar und daher kein
Reklamationsgrund.

6. DIE VERLEGEN UND VERKLEBUNG

Die Dauerhaftigkeit der Schwimmbadeinfas-
sung beruht auf einem optimalen Verbund
zwischen Fundament und Schwimmbad-
Randplatte. Dies wird gewahrleistet durch:
- Der Trocknungsvorgang und der dadurch
bedingte Feuchtigkeitsschwund (Schwin-
den) muss weitestgehend abgeschlossen
sein. Dieser Vorgang ist stark von der
Witterung abhangig. Eine ,,Reifezeit“ nach
dem Betonieren des Fundaments von
mindestens 4 Wochen ist einzuhalten.

- Die Fundamentoberflache muss frei von
haftungsmindernden Substanzen, wie
Staub, Ol und losen Teilen sein.

- Unmittelbar vor dem Verlegen ist der
Untergrund mit einer Grundierung zu ver-
sehen, z.B. ,,Sopro Grundierung GD 749“.

- Die Verklebung der Platten hat méglichst
hohlraumarm zu erfolgen, dazu ist ein
frostbestandiger Flexkleber mit geeigne-
tem Zahnspachtel auf den Untergrund
aufzutragen, z.B. ,,Sopro megaflex TX
turbo MEG 667

- Die Verarbeitungshinweise des Kleber-
lieferanten sind zu beachten, im Zweifels-
fallist eine Beratung durch einen Fach-
berater erforderlich.

- Kleberreste sind umgehend mit klarem
Wasser zu entfernen.

Anpassungs- oder Ergdanzungselemente sind
konventionell per Sdgeschnitt herzustellen.
Sagestaub ist sofort mit Wasser und Biirste
zu entfernen.

Fiir den Fugenschluss ist eine dauerelastische
Ausfiihrung zu empfehlen.

Die Verarbeitungshinweise, z. B. notwendige
Fugenbreite und Vorbehandlung der Flanken,
des Fugenmaterialherstellers sind zu
beachten.

7. DIE GRUNDREINIGUNG, ERHALTUNG
UND PFLEGE

Nach dem Verlegen weisen die Schwimmbad-

Randplatten zumeist vom ,,Baustellen-

betrieb“ folgende Verschmutzungen auf:

Abdriicke von verunreinigten Arbeits-

schuhen, weiflich-grauer Schimmer in Form
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von Kalkausbliihungen, Reste von Sage-
schlamm etc. Diese lassen sich zumeist mit
Wasser und Besen, eventuell Hochdruckrei-
niger und geeigneten Reinigungsmitteln im
Rahmen der Grundreinigung entfernen.
Wéhrend der Nutzung werden die
Schwimmbad-Randplatten durch Umwelt-
einfliisse und individueller Nutzung ver-
schmutzt: braunliche Verfarbungen durch
Laub, Bliiten, verschiittete Fliissigkeiten,
Fett etc. Diese lassen sich durch zeitnahe
Reinigung mit Wasser und Besen, eventuell
Hochdruckreiniger und geeigneten Reini-
gungsmitteln im Rahmen der Unterhaltsrei-
nigung entfernen.

Achtung: Reinigungsmittel und Schmutz-
wasser sollte nicht in den Pool gelangen.
Viele Verschmutzungen werden durch
Sonneneinstrahlung ausgebleicht und ver-
schwinden mit der Zeit ,,von allein®.

Fiir Schwimmbad-Randplatten ohne
CleanTop®-beschichtung wird eine Imprag-
nierung der vollstandig durchgetrockneten
Oberflache vorgeschlagen.

Gewusst wie: Hochdruckreiniger, Reini-
gungs- und Pflegemittel sind in Abhdngig-
keit von der Art der Verschmutzung und
der Betonoberflache gezielt einzusetzen.

Detaillierte Informationen finden sich in den

Anwendungshinweisen der jeweiligen Pro-
dukte, diese sind unbedingt zu beachten!

ANMERKUNG

Diese Hinweise basieren mafigeblich auf
Erfahrungswerten und sind groftenteils
Stand der Technik. Es wird keinerlei Haftung
fiir Schaden ibernommen, die sich auf
Anwendung dieser Hinweise griinden.
Produktspezifische Informationen zu Kleber
und Haftgrund des jeweiligen Lieferanten
sind zu beachten.

Weitere Einbau- und Anwendungsempfeh-
lungen sowie zahlreiche Verlegemuster zu
den Beldgen sind einzusehen unter
www.birkenmeier.com
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GROSSFORMATPLATTEN

4. Grof3formatplatten

4.1 Verlegemuster Conceo | Conceo MaBBanfertigungen
Conceo | Conceo MaBanfertigUNgEn ......cecccuevreeeueureeeueisesiesseesessessessessesessssssennnns 189

4.2 Datenblatter
Datenblatt CONCEO ..vveeeeeueueeeieneieicieieieteeste ettt ettt 192 Verlegemuster Nr. 852 Verlegemuster Nr. 854

4.3 Einbauhinweise

Conceo-GroRformatplatien ......cccececececrceerereirenrer et ene 194 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ |
| _ L] o
[ | | T

|
L [ [ ]

1 Verlegemuster: 1,125m? 1 Verlegemuster: 2,813 m?

150 x 75 1 Stiick 100% der Flache 75 x 75 1 Stiick 20 % der Flache
150 x 150 1 Stiick 80% der Flache

Verlegemuster Nr. 855 Verlegemuster Nr. 856

1 Verlegemuster: 3,938 m? 1 Verlegemuster: 3,938 m?

75 x 75 1 Stiick 14,3% der Flache 75 x 75 1 Stiick 14,3% der Flache
150 x 75 1 Stiick 28,6 % der Flache 150 x 75 1 Stiick 28,6 % der Flache
150 x 150 1 Stiick 57,1% der Flache 150 x 150 1 Stiick 57,1% der Flache
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CONCEO | CONCEO MASSANFERTIGUNGEN

Verlegemuster Conceo — Maf3anfertigungen

Anwendungsbeispiel einer 3 Meter breiten Einfahrt mit
60 x 60
120 x 60
120 x 120

Verlegemuster Conceo — Maf3anfertigungen

Anwendungsbeispiel einer Terrasse mit
55 x 55
55 x 110
110 x 165
integriert sind zwei Wassersprudel-Kuben
50 x 50 x 50 mit Quellstar 900 und LED

190 Birkenmeier
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Verlegemuster Conceo — Maf3anfertigungen*

Anwendungsbeispiel einer Terrasse mit
100 x 100 Oktogonalplatten
40 x 40 Quadratplatten

Verlegemuster Conceo — Maf3anfertigungen*

Anwendungsbeispiel einer Terrasse mit
200 x 50 Wellenplatten

* Preis auf Anfrage.
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Datenblatt Conceo GROSSFORMATPLATTEN

Empfohlene Einsatzgebiete
] o
o = z 5 H p . . Privater Bereich —
£ £ [} SE |8 2 Offentlicher Bereich —
3 £ & og | & HE |5 g E G . Giiltigkeitsbereich der
:f::'; ;ﬁ 'E g . _,’:‘ E E . E % é % = E g Giiltigkeitsbereich der RStO ZTV-Wegebau
z = = = | 2E| 2% | € 8 :
3 2 = Sc Bs| 2|52 |8 g2 g5 Bauweise Tafel 6 N3 | N2 | N1
75/75/8 745X 74580 1,78 °
DIN 1045 / EN 206
150/75/8 bewehrt | 80 | 1.495x745x80 5x5 | keine 5 v EN 13198 0,89 °
150/150/8 1.495x1.495x 80 0,44 °
max. Grofe bis 120 cm =
erforderliche Dicke 6 cm Ll 3T S > °
o
GroBe b beweh s
max. GroBe bis 200 cm ewehrt | 5 . . DIN 1045 / EN 206
erforderliche Dicke 8cm | 2120cm E gemdf Auftrag 5x5 | keine > EN 13198 ¢
©
max. GroBe bis 250cm | -
erforderliche Dicke E 8-10 bei entsprechendem statischen Nachweis U
>120cm [
10-14cm 82
Zeichenlegende:
o Regelbauweise gemaf der RStO oder ZTV-Wegebau.
Zusitzliche technische Angaben:
- Die Stirnseiten sind nicht bearbeitet / behandelt.
- Conceo diirfen nicht befahren werden, sie sind nur fiir Fugéngerverkehr zuldssig.
Bei hoherer Belastung ist ein statischer Nachweis notwendig.
- Conceo eignen sich nicht fiir freitragende oder auskragende Konstruktionen.
- Die Platten sind nicht kalibriert Ixbxh £3mm.
- Die Verwendung von Fugenkreuzen ist zu empfehlen.
- Fiir das Verlegen ist ein Vakuum-Greifer empfehlenswert.
- Gewicht: 180 kg/m? (Dicke 8 cm)
192 Birkenmeier Birkenmeier 193
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Verlegung von Conceo-Grof3formatplatten

DIE VORUBERLEGUNGEN

Grofformatplatten werden zur Gestaltung
von architektonisch hervorgehobenen
Flachen in FuRgdngerzonen, vor reprasen-
tativen Gebduden und im Privatbereichen
eingesetzt. Auf Grund der Plattengrofie von
75x75 bis 250x250 cm und der Platten-
dicke von 6 bis 14 cm lassen sich GroB-
formatplatten nur mit Unterstiitzung von
Hebegerdten und Vakuumgreifern verlegen.
Grofformatplatten in Standardausfiihrung
eigenen sich ausschlieflich fiir FuBganger-
verkehr und diirfen nicht befahren werden.
Sie sind nicht geeignet fiir freitragende
Konstruktionen und auskragende Treppen-
anlagen.

Auf Grund ihrer Schlankheit neigen Grof-
formatplatten zum ,,Schiisseln“, daher
sollten diese Formate nicht im Kreuz-
verband verlegt werden.

Bei der Auswahl der Groformatplatten
sind neben dsthetischen Gesichtspunkten
weitere Kriterien zu beriicksichtigen: dunkle
Platten heizen sich im Sommer starker auf
als helle (FuBlaufigkeit mit nackten FiiBen).
Helle Platten wirken schmutzanfalliger als
dunkle und verursachen einen erhhten
Reinigungsaufwand. Mit CleanTop®-Ober-
flachenschutz ausgestattete Platten lassen
sich gegeniiber unbehandelten Platten
deutlich leichter reinigen.

Bei GrofSformatplatten ist ein besonderes
Augenmerk auf die Einhaltung eines aus-
reichenden Gefalles zu richten.

In der Regel sind 2,5 % vorzusehen. Wird
dieser Wert unterschritten besteht die
Gefahrvon Pfiitzenbildungen nach Nieder-
schldgen. Auf Grund der Oberflachenrauig-
keit und ggf. einer leichten Muldenbildung
infolge ,,Schiisseln® kann das Wasser nur
verzogert ablaufen bzw. verdunsten. Dies
wiederum erhdht die Glattegefahr und fiihrt

zu erhohter Verschmutzung infolge Flechten-

und Moosbildung.

1. DAS AUSKOFFERN

Ein Gefdlle zum Wegfiihren von Nieder-
schlagswasser ist so einzuplanen, dass

es von Fundamenten oder angrenzender
Bebauung wegfiihrt. Das Gefalle muss fiir
Tagschicht, Bettung und Belagsoberflache
gleich ausgefiihrt werden. In der Regel sind
2,5% vorzusehen.

Fiir eine dauerhafte Stabilitat ist in erster
Linie der ausreichend tragféhige und
wasserdurchldssige Unterbau verantwort-
lich. Mutterboden oder Lehm erfiillen diese
Forderung nicht und miissen daher ausge-
koffert werden. Die Flache wird etwa 30cm
bis auf tragfahige Bodenschichten ausge-
hoben und mit einer Riittelplatte verdichtet.

2. DIETRAGSCHICHT

Auf das tragfahige Planum wird eine etwa
20 - 25 cm starke, nicht bindige Trag- und
Frostschutzschicht aus Kies oder Schotter
in abgestufter Ksrnung %, mm eingebaut.
Das Material wird bis zur Standfestigkeit
verdichtet und muss plan eben sein.
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3. DIE RANDEINFASSUNG,
DIE ENTWASSERUNGSRINNE

Belagsflachen miissen immer eine Rand-
einfassung erhalten. Diese verhindert ein
seitliches Ausweichen der Grofformat-
platten. Zudem lassen sich die Platten

beim Verlegen daran ausrichten.

Hierzu eignen sich Bordsteine, Wegein-
fassungen oder Stelen. Diese werden auf
ein Fundament mit beidseitiger Riicken-
stiitze auf das Planum gesetzt.

Die Oberflachenentwdsserung von Belags-
flachen erfolgt in der Regel in angrenzende
Griinfldchen. Bei groferen Flachen sollte
eine Entwdsserungsrinne eingebaut werden.
Diese kann in einen Kanal oder in eine
Versickerungsmulde (spart die Versiegelungs-
abgabe) entwassern. Die Rinne wird ebenfalls
auf ein Fundament mit beidseitiger Riicken-
stiitze auf das Planum gesetzt.

Sowohl niveaugleiche Einfassungen als auch
Entwdsserungsrinnen miissen so eingebaut
werden, dass ihre Oberkante etwa 5mm
niedriger ist als der Plattenbelag und dass
sie dasselbe Gefdlle aufweisen wie dieser.

4. DIE PLATTENBETTUNG

Die Plattenbettung muss mit derselben
Genauigkeit wie die Plattendecke hergestellt
werden. Die Dicke der verdichteten Bettung
betragt 3-5cm, ein Verdichtungsmafd

nach dem Verlegen von etwa 5 mm muss
beriicksichtigt werden. Ungenauigkeiten der
Tragschicht diirfen nicht mit Bettungsmaterial
ausgeglichen werden.

Als Bettungsmaterialien eignen sich korn-
abgestufte Brechsandsplittgemische %, , %

oder % mm. Bei liberdachten oder teiliiber-
dachten Fldchen, z.B. unter Dachvorspriingen
und Laubengdngen etc. darf nur grober
Splitt oder Kies der Kérnungen 4-11,
5-11 oder 4 -8 mm eingebaut werden.
Diese Kornungen sind kapillarbrechend und
verhindern das Aufsteigen von Feuchtigkeit
und die Bildung von Ausbliihungen.

Wegen der fehlenden Bewitterung waren
diese dauerhaft.

Achtung: die Korngréfie der Bettungs-
materialien und die der Fugenfiillung
miissen aufeinander abgestimmt sein. Eine
Bettung ohne Feinanteile in Kombination
mit einer feinen Fugenfiillung wird ,,ineinan-
derrieseln“ und zu Schaden fiihren.

Das Bettungsmaterial wird {iber Lehren
mittels Richtlatte abgezogen und darf nach
dem Abziehen nicht mehr betreten werden.

5. DIE UBERPRUFUNG DER LIEFERUNG

GroBplatten werden liegend auf Paletten
angeliefert. Verpackungseinheiten, die tiber
die Grundflache der Palette hinausragen,
missen mit Staplerfahrzeugen oder bau-
seits mit Gerdten mit Gabeln abgeladen und
transportiert werden, keinesfalls diirfen die
Betonteile ,,geklammert“ werden. Die ange-
lieferten Paletten sind so zu lagern, dass die
Ware vor Beschddigungen und Verschmut-
zungen geschiitzt ist. Die Lagerfliche muss
eben und standsicher sein.

Nach dem Abladen ist das gelieferte
Material mit den Bestell- bzw. Lieferschein-
angaben auf Ubereinstimmung zu priifen.
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Beschddigungen auf Grund von Transport
und Abladung sind auf dem Lieferschein zu
vermerken.

Grofplatten mit erkennbaren Méngeln diirfen
nicht eingebaut werden. Nach erfolgtem
Einbau kdnnen Reklamationen nicht mehr
anerkannt werden.

GroBplatten sind méglichst rasch nach

der Anlieferung zu versetzen. Ansonsten
besteht die Gefahr, dass sich zwischen
Lagerholzern, sonstigen Verpackungsmate-
rialien und der Betonoberflache Schwitz-
wasser bildet. Dies fiihrt zu nicht mehr
entfernbaren dunklen Verfarbungen. Daher
diirfen Groplatten, aufer fiir einen kurz-
zeitigen Transport, auch nicht iibereinander
gestapelt werden.

6. DIE STRUKTUR- UND FARBNUANCEN

Die Grofplatten werden aus natiirlichen
Rohstoffen hergestellt. Leichte Struktur- und
Farbnuancen pragen ihr Erscheinungsbild.

7. DIEVERLEGUNG

Die Verlegung von Grofformatplatten erfolgt
aus Gewichtsgriinden fast ausschlielich
mit einem geeigneten Vakuum-Hebegerat.
Das entsprechende Saugvolumen stellt
sicher, dass auch bei diinnen Elementen
ein ausreichender Unterdruck aufgebaut
werden kann.

Als geeignet im Praxiseinsatz haben sich
z.B. ,,Quickjet Q) 600-e und Powermax VPM
2500“ der Firma Probst und ,,40 B“ der
Firma W.0.S erwiesen.

(Bei anderen Fabrikaten sind als Richtwerte

ein Saugvolumen von 63 m*/h und das
maximale Plattengewicht unbedingt zu
beachten.)

Die verwendete Saugplatte ist vor Arbeits-
beginn auf Verschmutzung und Beschadi-
gung zu {iberpriifen.

Die Verlegung hat von der verlegten Flache
aus zu erfolgen.

Um unnotige Schneidearbeiten zu vermeiden,
wird die erste Reihe im rechten Winkel

zur Begrenzung angelegt. Wahrend des
Verlegens ist der fluchtgerechte Verlauf der
Plattenreihen mittels Richtlatte und Schnur
zu kontrollieren. Eine moglichst ebene
Belagsoberflache ist Voraussetzung fiir
raschen Abfluss von Niederschlagswasser
und hohem Nutzungskomfort. Sorgfaltiges
Arbeiten ist hierfiir Voraussetzung. Zum
schnellen Ablauf des Niederschlagswassers
ist ein Gefdlle von 2,5 % vorzusehen. Das
Gefdlle muss von der angrenzenden Bebau-
ung wegfiihren.

Das Betriebsgewicht des Verlegegerats darf
maximal 500 kg betragen. Unter die Rader
sind als Lastverteilung und Verschmutzungs-
schutz Bohlen zu unterlegen.

Zum Ausrichten einzelner Elemente ist
unbedingt ein spezielles auf die Fugenbreite
abgestimmtes Richteisen zu verwenden.
Der Einsatz eines Brecheisens ist unbedingt
zu vermeiden, da es sonst zu Kantenabplat-
zungen oder anderen Beschddigungen an
den Elementen kommen kann.

Auf Grund der groRen Flache von GroRformat-
platten ist der Einsatz von Verdichtungs-
gerdten nicht zielfiihrend. Eventuelle Hohen-
unterschiede im Belag sind umgehend nach
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dem Verlegen durch Anpassung der Bettung
auszugleichen.

Nach der Verlegung sind die Fugen voll-
standig zu fiillen und ggf. einzuschlammen
um Verschiebungen zu vermeiden.

Die Fugen miissen auch wahrend der
Nutzung vollstandig gefiillt bleiben.

8. DER ZUSCHNITT VON PASSPLATTEN

Das Zuschneiden von Passplatten mit einer
Nasssdge hat immer abseits des verlegten
Belags zu erfolgen. Grofplatten sind in der
Regel bewehrt (siehe Angaben im Produkt-
datenblatt), bei der Auswahl der Sageblatter
ist darauf zu achten.

Die gesdgten Platten sind direkt nach

dem Schneiden mit Wasser abzuspritzen
und ggf. mit verdiinntem BIRKENMEIER
Kraftreiniger (Verhltnis 10 Teile Wasser,

1 Teil BIRKENMEIER Kraftreiniger) zu reini-
gen. Angetrockneter Sdgestaub ldsst sich
nicht mehr riickstandsfrei entfernen!

Zu kleine Zuschnitte oder spitzwinklige
Platten sind zu vermeiden, da sie sich
haufig bereits nach kurzer Zeit lockern
oder sogar brechen.

9. DIE FUGEN UND DIE
FUGENVERFULLUNG

In Abhdngigkeit der Belagsstarke sind
Fugenbreiten von 3 bis 10 mm erforderlich.
Zur Einhaltung der vorgegebenen Fugenbreite
und eines gleichmafigen Fugenbildes wird
die Verwendung von Fugenlehren empfohlen.
Die Fugenkornung ist auf das Bettungs-
material abzustimmen damit es nicht in das
Bettungsmaterial einsickert. Bei Brech-

Birkenmeier

sandsplittgemischen als Bettungsmaterial
eignet sich Fugenmaterial insbesondere die
Kérnung %, mm. Das verwendete Fugen-
material muss gewaschen und frei von
farbenden Feinststoffen sein, ansonsten
kann die Plattenoberflache verschmiert
werden. Fugenmaterialien ohne Feinst-
stoffe erleichtern den raschen Abfluss von
Niederschlagswasser und reduzieren die
Unkrautbildung. Dafiir eignen sich beson-
ders ausgesuchte Fugensplitte, es gibt sie
in unterschiedlichen Farben. Neben ihrer
technischen Funktion bieten sie auch noch
die Moglichkeit einer farblichen Gestaltung.

10. DIE GRUNDREINIGUNG, ERHALTUNG
UND PFLEGE
Nach dem Verlegen weist die Belagsflache
zumeist vom ,,Baustellenbetrieb” folgende
Verschmutzungen auf: Abdriicke von verun-
reinigten Arbeitsschuhen, weifSlich-grauer
Schimmer in Form von Kalkausbliihungen,
Reste von Sdgeschlamm, Staub vom Fugen-
fillmaterial etc. Diese lassen sich zumeist
mit Wasser und Besen, eventuell Hoch-
druckreiniger und geeigneten Reinigungs-
mitteln im Rahmen der Grundreinigung
entfernen.
Im Laufe der Zeit wird der Plattenbelag
durch Umwelteinfliisse und individuelle
Benutzung verschmutzt: braunliche Ver-
farbungen durch Laub, Bliiten, verschiittete
Getrdnke, Fett etc. Diese lassen sich durch
zeitnahe Reinigung mit Wasser und Besen,
eventuell Hochdruckreiniger und geeigneten
Reinigungsmitteln im Rahmen der Unter-
haltsreinigung entfernen.
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Viele Verschmutzungen werden durch
Sonneneinstrahlung ausgebleicht und ver-
schwinden mit der Zeit ,,von allein®.
GroRformatplatten ohne CleanTop®-
Vergiitung lassen sich ,,vor-Ort“ nach einer
griindlichen Reinigung mit Versiegelungen
wieder ,auffrischen®.

Gewusst wie: Hochdruckreiniger, Reinigungs-
und Pflegemittel sind in Abhdngigkeit von
der Art der Verschmutzung und des Platten-
oberflache gezielt einzusetzen. Detaillierte
Informationen finden sich in den Anwen-
dungshinweisen der jeweiligen Produkte,
diese sind unbedingt zu beachten!

ANMERKUNG

Diese Hinweise basieren mafigeblich auf
Erfahrungswerten und sind groftenteils
Stand der Technik. Es wird keinerlei Haftung
flir Schaden iibernommen, die sich auf
Anwendung dieser Hinweise griinden.
Vollstandige, allgemeine Informationen sind
in der ZTV-Wegebau und den tangierenden
Regelwerken enthalten.

Produktspezifische Informationen in Form
von Einbau- und Anwendungsempfehlungen
sowie zahlreiche Verlegemuster zu den
Beldgen sind einzusehen unter
www.birkenmeier.com
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MAUERSYSTEME - VERLEGEMUSTER MIT EINZELSTEINEN

BiMuro

BiMuro-Reihenverband | Wandhohe 80 cm | Verlegemuster aufbauend auf
Reihenverband Verlegemuster 9012

I
B
N R
1 Verlegemuster: 0,30 m? | Rastermaf: 0,375m
37,5 x 25,0 x20,0 4,0 Stiick
Materialbedarf:
Mauerelement*
37,5 x 25,0 x20,0 13,3 Stk/m? Wandflache
Abdeckplatten
50,0 x 33,0 x 6,0 2,0 Stk/Ifm

BiMuro-Reihenverband | Wandhohe 80 cm | Verlegemuster aufbauend auf
Reihenverband Verlegemuster 9014

T
T T 1 T T T T T

] J — i
==
1 Verlegemuster: 0,60 m? | Rastermaf: 0,75 m
25 x 25 x 10 8 Stiick
25 x 25 x 20 4 Stiick
50 x 25 x 10 4 Stiick
Materialbedarf:
Mauerelement*
25 x 25 x 10 13,33 Stk/m? Wandflache
25 x 25 x 20 6,67 Stk/m? Wandflache
50 x 25 x 10 6,67 Stk/m? Wandflache
Abdeckplatten
50 x 33 x 6 2 Stk/Ifm

*Wandabschluss bauseitig zusagen

202 Birkenmeier
steinsdesign’

MAUERSYSTEME - VERLEGEMUSTER MIT EINZELSTEINEN
BIMURO

BiMuro-Reihenverband | Wandhdhe 80 cm | Verlegemuster aufbauend auf
Reihenverband Verlegemuster 9022

¥

1 Verlegemuster: 0,40 m? | Rastermaf: 0,50 m
50 x 25 x 10 8 Stiick
Materialbedarf:
Mauerelement**
50 x 25 x 10 20 Stk/m?Wandflache
Abdeckplatten
50 x 33 x 6 2 Stk/lfm
**\Wandabschluss bauseitig zusagen oder 25 x 25 x 10

BiMuro-Reihenverband | Wandhdhe 80 cm | Verlegemuster aufbauend auf
Reihenverband Verlegemuster 9024

— | | 1 1
= =
——-

1 Verlegemuster: 2,10 m? | Rastermaf: 2,625 m
25,0 x 25,0 x10,0 24 Stiick
25,0 x 25,0 x20,0 8 Stiick
50,0 x 25,0 x10,0 16 Stiick
Materialbedarf:
Mauerelement*
25,0 x 25,0 x10,0 12 Stk/m?>Wandflache
25,0 x 25,0 x20,0 4 Stk/m? Wandflache
37,5 x 25,0 x20,0 2 Stk/m? Wandflache
50,0 x 25,0 x10,0 8 Stk/m? Wandflache
Abdeckplatten
50,0 x 33,0 x 6,0 2 Stk/lfm
*Wandabschluss bauseitig zusagen
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MAUERSYSTEME — VERLEGEMUSTER MIT EINZELSTEINEN MAUERSYSTEME - VERLEGEMUSTER MIT EINZELSTEINEN
BIMURO BIMURO | ANWENDUNGSBEISPIELE

Verlegemuster-Konfigurator Winde mit Bogen

Fiir die Gestaltung von Mauern mit unregelmafigen Verbanden wurde ein Verlegemodul
entwickelt. Mit Hilfe unseres ,,BiMuro-Konfigurators“ — diesen finden Sie unter
www.birkenmeier.com - konnen Sie den Materialbedarf ganz einfach errechnen.

Sie brauchen nur die gewiinschte Hohe lhrer Mauer anzuklicken und die gewiinschte Wand-
lange einzugeben und als Ergebnis wird lhnen die Anzahl der Verlegemodule, die Anzahl
der Kleinmodule (falls erforderlich) und die Anzahl der bendtigten Mauerabdeckplatten an-
gezeigt. Die tatsichliche Liefermenge wird weiterhin in m” angezeigt, diese kann allerdings
wegen fester RastermafBe gréfier als der theoretische Mengenbedarf sein.

Als weiterer Service werden Ihnen fiir die gewdhlte Wandhohe passende Verlegemuster
sowie Beispiele fiir Wandecken und Wandabschliisse zum Downloaden angezeigt.

Verlegemuster aufbauend auf Verlegemodul Muster 9256, 9258 und 9259 sowie Zusatzsteinen.
- Durchgang mit gemauertem Bogen, lichtes Maf3 125 cm.
- Integrierte Wasserfall-Kaskade, Breite 90 cm.

Wainde mit Fenstern

Ihre Eingabe
Héhe der Mauer 2 Meter
Lange der Mauer 8 Meter

Ergebnis lhrer Eingabe

Module: 9 Stk
Kleinmodule: 0 Stk
Mauerabdeckplatten: 16 Stk
Theoretischer Mengenbedarf: 16 m’ _
Gelieferter Mengenbedarf: 16,2 m? Verlegemuster aufbauend auf Verlegemodul Muster 9251, 9253, 9258 und 9259 sowie Zusatzsteinen.
- Offnung mit Laibungssteinen.
- Konsolen mit Mauersteinen 50x25x10.
- Beleuchtung mit Skylight Forum Power 90°.
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MAUERSYSTEME - VERLEGEMUSTER MIT EINZELSTEINEN MAUERSYSTEME
BIMURO | ANWENDUNGSBEISPIELE

Zdune Tivoli
= - Verlegemuster Nr. 9311 | Tivoli %;-Verband mit Wandabschluss
| ||||' ] 615 dsallp | 625 2eily | | |
||I| _ :::-n{ 62,5 2-selig | | | |
62,5 3ol | 62,5 2selg | | |
Verlegemuster aufbauend auf Verlegemodul Muster 9219 sowie Zusatzsteinen. - | 625 T | | | |
- Mauer mit Zaun-/Torpfosten.
- Abdeckplatten.
Sichtschutzwénde Verlegemuster Nr. 9312 | Tivoli %;-Verband mit Innen- und Auf3enecken
TG -2/ Yorbeanci: Ech [onc Ik Tvadl - 245-iaret vl Echn Vel MchiE)
| BTl [ 625 3ty | 62,5 2selly |
[ 625 2seitly | 625 3ol | | 2.5 2eemyg | |
| IR [ 625 3saitly | 625 2setly |
[ 2.5 2semg | 625 dsaly | [ 2.5 2seitp | |
{5‘:“%\"-“\" S .*et .“é . d
SR =
SRR
nte’ %‘:’};‘_‘uk‘%& i" o R_"l‘t R_"l‘t R."r. .1\‘%1\“%1‘1\ .‘
Verlegemuster aufbauend auf Reihenverband aus 25/25/20 und 50/10/25 sowie Zusatzsteinen.
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MAUERSYSTEME
TIvOoLI

Verlegemuster Nr. 9313 | Tivoli %;-Verband mit Innen- und AuBBenecke mit

integrierten Pfeilern

| 62,5 Z-saitig | |P{HIHE1.5 Z-sitlg | eirhagy
L R |
| 2,5 Z-seltig | |P1'ﬂ|n-£:,5 Tseltlg | eirhagy
Hebasai | 62,5 2-=lilg | |
[ 625 2setig | | Pheller 62,5 2seltlg | Praa™
seiii | 25 pueltly | |
625 Taelity | | Pieller 62,5 2seitig | T
[m Tt | 625 3setly |

Verlegemuster Nr. 9314 | Tivoli %;-Verband mit Zaunpfeiler und Wandabschluss

-t

Phanse domg | 52

Birkenmeier
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TIvoLl

Verlegemuster Nr. 9315 | Tivoli %;-Verband mit Ecke und Wandabschluss mit
integrierten Wandpfeilern

PR &2 g

| 2,5 seltig |

Pl il 5
2l

Ml 200 ey

| 825 3-seltig

Pl &2 iy

| &2,5 zseity |

[

FRlr e g

| #2.5 3-selig

PR RS el

| 62,5 zseitp |

Pl il 5
2l

Rl a Sl

[ 62,5 2-seltig

PR RS iy

| 2,5 seltig |

[=r

PR A ity

| #2.5 3-selig

Verlegemuster Nr. 9316 | Tivoli ¥/,-Stein-Verband mit Wandabschluss

2,5 el |

6.5 2sellp |

XS ""“’l 42,5 Z-seltg

63,5 5okl |

3 :.-..||-| £2.5 2-sellig
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MAUERSYSTEME MAUERSYSTEME
TIVOLI | ANWENDUNGSBEISPIELE TIVOLI | ANWENDUNGSBEISPIELE

Verband mit Innen- und Au3enecke und

Verlegemuster Nr. 9311 | Tivoli %;-Verband mit Wandabschluss Verlegemuster Nr. 9313 | Tivoli

Wandabschluss mit integrierten Pfeilern

Verlegemuster Nr. 9312 | Tivoli %;-Verband mit Innen- und AuBenecke und
Wandabschluss

210 Birkenmeier Birkenmeier 211
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MAUERSYSTEME MAUERSYSTEME

TIVOLI | ANWENDUNGSBEISPIELE TIVOLI | ANWENDUNGSBEISPIELE
Verlegemuster Nr. 9315 | Tivoli %;-Verband mit Ecke und Wandabschluss mit Tivoli-Wand aufbauend auf Verlegemuster 9315 | 2/;-Stein-Verband mit Wand-
integrierten Wandpfeilern, Konsole und Offnung abschluss und Ecken | Integrierte Fensteréffnung mit Laibungselementen |

Integrierte Offnung mit LED-Strahler Skylight Spot Power

Tivoli-Wand aufbauend auf Verlegemuster 9316 | 2-Stein-Verband mit Wand-
abschluss | Integrierte Wasserfall-Kaskade, Breite 60 cm
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Datenblatt BiMuro

MAUERSYSTEME BiMuro

2 e
£ & g » 5 .
£ gz 2 2 8 < £
o = = =
@ S&s == < =S ] &Y
25/25/20 Mauerelement 25x20 R e 20 29
37,5/25/20 Mauerelement 37,5x20 - Ecken und Kanten bossiert - 13,3 43
25/25/10 Mauerelement 25x10 von leicht gefast bis Ecken 40 14
50/25/10 Mauerelement 50x10 abgeschlagen 20 29
25/25/20 Pfeilerstein 25x20 Farbe changierend 18
37,5/25/20 Pfeilerstein 37,5%20 Ecken und Kanten bossiert , . 33
. . 25 von leicht gefast bis Ecken 13198 je nach Mauergeometrie
25/25/10 Pfeilerstein 25x10 abgeschlagen 9
50/25/10 Pfeilerstein 50x 10 Aussparung d=17cm 24
Abdeckplatte 50%6 gy | UL sl 13198 2 Stk/Ifm 23
ohne Tropfkante
Laibungselement | 100x 10 | 28 | Farbe uni, kugelgestrahlt 13198 | je nach Mauerdffnung 41
Sturzelement | 100x10 | 28 | Farbe uni, kugelgestrahlt 13198 | je nach Mauerdffnung 41

Zusétzliche technische Angaben:

- Der Bedarf an Diinnbett-Kleber fiir die Lagerfuge bei ca. 2mm Schichtdicke betragt -
in Abhingigkeit von den verwendeten Steingréfen ca. 2 kg/m’> Wandfliche.

- Die Ansichtsflachen der Abdeckplatten, Laibungselemente und Sturzelemente sind

bombiert.

Zuldssige Aufbauhdhen ohne zusidtzlichen statischen Nachweis:
- Hinterschiittete Wande bis 0,60 m.
- Freistehende Wande bis 0,90 m in Windlastzone 2, bis 1,20 m in Windlastzone 1.
- Hinterschiittete Wande bis 2,00 m als zweischalige Konstruktion.

- Freistehende Wande bis 2,00 m mit Einbau von lastabtragenden Pfeilern.

214
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Datenblatt BiMuro MAUERSYSTEME BiMuro

Zusammenstellung der Verlegemodule

BiMuro-Verlegemodul Universell fiir alle Wandhohen 12 8 12 6 1,800
BiMuro-Kleinmodul | 7550 3 | | 3 | 3 | o
BiMuro-Kleinmodul | 7560 3 | | 6 | 3 | ouso0
BiMuro-Kleinmodul | 75x70 4 | 2 | 3 | 2 | 0,525
BiMuro-Kleinmodul | 75%80 9 | | 6 | | o600
BiMuro-Kleinmodul | 75x90 4 | 2 | 7 | 3 | 0,675
BiMuro-Kleinmodul | 75x100 6 | 2 | 4 | 4 | 0,750
BiMuro-Kleinmodul | 75x110 4 | 4 | 5 | 4 | 0,875
BiMuro-Kleinmodul | 75x120 6 | 4 | 12 | | 0900
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Datenblatt Tivoli MAUERSYSTEME Tivoli
2 ¥
g w = P w 5 .
£ 3 g5 = 2 & £ E
g ..":g 2S¢ e = % & 55 g -
) E] 8 c o s O 3 8= ? 2 o
o < =< £ == < £a o S o X
Y, Mauerelement 62,5/25/12 2-seitig bossiert 62,5x12 13,44 43
1 e .
7/, Mauerelement 62,5/25/12 3-seitig bossiert 62,5%x12/25x12 2 Sichtflachen bossiert, 13198 43
%, Mauerelement 25/25/12 3-seitig bossiert 25x12/25x12 Rauigkeit max. ca. £3.cm je nach Mauergeometrie 17
Y, Mauerelement 31,2/25/12 3-seitig bossiert 31,2x12/25x12 22
Y, Pfeilerstein 62,5/25/12 2-seitig bossiert 62,5x12 37
Y, Pfeilerstein 62,5/25/12 3-seitig bossiert 62,5x12/25x12 Sichtfldchen bossiert, 37
R 25 Rauigkeit max. ca. +3cm | 13198 je nach Mauergeometrie
75 Pfeilerstein 25/25/12 3-seitig bossiert 25x12/25x12 Aussparung d=17 cm 11
% Pfeilerstein 25/25/12 4-seitig bossiert 25x12/25x12 1
1 . .
/1 Abdeckplatten 2-seitig bossiert 59x6 )e Sl et 1,7 Stk/Ifm 27
%, Abdeckplatte 3-seitig bossiert 29,5x6/33x6 o . Rauigkeit max. ca. £3cm, | 13198 13
Uberstand je 4 ianach M tri
" . ohne Tropfkante JalN GOV UETEE0TCHTIE
Pfosten-Abdeckplatte 4-seitig bossiert 33x6/33x6 15
Zusétzliche technische Angaben:
- Der Bedarf an Diinnbett-Kleber fiir die Lagerfuge bei ca. 2mm Schichtdicke betrdgt
ca. 5 kg/m” Wandfliche.
Zuldssige Aufbauhdhen ohne zusidtzlichen statischen Nachweis:
- Hinterschiittete Wande bis 0,60 m.
- Hinterschiittete Wande bis 2,00 m als zweischalige Konstruktion.
- Freistehende Wande bis 0,90 m in Windlastzone 2, bis 1,20 m in Windlastzone 1.
- Freistehende Wande bis 2,00 m mit Einbau von lastabtragenden Pfeilern.
218 Birkenmeier Birkenmeier 219
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Bau einer Mauer aus BiMuro-Elementen

DIE VORUBERLEGUNGEN

Das Mauersystem BiMuro gerumpelt besteht
aus wenigen Elementen: 4 verschiedene
Steingrofen in 3 Langen und 2 Héhen,
zusatzlich ist eine kugelgestrahlte Abdeck-
platte erhdltlich. Es werden keine besonde-
ren Eck- oder Endsteine benétigt.

Fiir die Gestaltung von Wanden mit unregel-
mafigen Verbanden, sogenannten ,wilden
Verbanden®, wurde ein Verlegemodul ent-
wickelt. Es ermoglicht fiir Wande mit Hohen
von 0,50 bis 2,00 m die Bildung eines
linken und rechten Endmoduls, mehrerer
Mittelmodule und ein linkes und rechtes
Eckmodul. Diese kdnnen mit einem festen
Rastermaf beliebig oft aneinandergereiht
werden. Fiir kurze Wandstiicke gibt es zu-
satzlich fiir Wandhdhen bis einschlielich
120 cm ein sogenanntes Kleinmodul.

Fiir linke und rechte Ecken, fiir die integ-
rierten Pfeilerlosungen, fiir linke und rechte
Wandabschliisse stehen unter
www.birkenmeier.com zahlreiche Verlege-
muster zur Verfiigung.

Ebenfalls sind fiir regelmaBige Reihen-
verbdnde verschiedene Verlegemuster unter
www.birkenmeier.com abrufbar.

Ein geeigneter Klebemdrtel in der entspre-
chenden Menge fiir 2 mm Fugenstdrke ist im
Lieferumfang enthalten.

1. DIE EINGANGSKONTROLLE

Die angelieferten BiMuro-Elemente sind
bei der Anlieferung zu iiberpriifen: sind es
die bestellten Formate und Farben, weisen
die Verpackungseinheiten Transport-
schaden auf, sind offensichtliche Mangel

sichtbar hat eine Reklamation unverziiglich
zu erfolgen. Keinesfalls diirfen Steine mit
erkennbaren Mdngeln eingebaut werden.
Wenn keine Eingangskontrolle durchgefiihrt
wurde, werden Aus- und Einbaukosten im
Schadensfall nicht ibernommen.

Die angelieferten Paletten sind so zu lagern,
dass die Ware vor Beschddigungen und
Verschmutzungen geschiitzt ist.

2. DER AUFBAU DES MAUERSYSTEMS

Jede Mauer ist nur so gut wie ihr Funda-
ment. Bitte legen Sie deshalb grofien
Wert auf eine frostsichere und moglichst
setzungsfreie Griindung.

Falls aus statischen Griinden Pfeilersteine in
die Wand integriert werden miissen (siehe
Punkt 5.) so ist die Anschlussbewehrung
lagegenau im Fundament einzubauen.

Der Start des Aufbaus sollte immer an
vorhandenen Gebdude- oder Gelandefix-
punkten erfolgen, um Schneidarbeiten oder
nachtrdgliche Korrekturen des Grundrisses
zu vermeiden.

Damit Sie einen Gesamteindruck der Mauer
erhalten, empfehlen wir lhnen zundchst die
erste Reihe ,,trocken® zu setzen, um dann
noch Korrekturen vornehmen zu kénnen.
Die verschiedenen Steingréfien konnen
beliebig miteinander kombiniert werden.
Senkrecht durchlaufende Fugen sollten

aus dsthetischen und statischen Griinden
vermieden werden.

220 Birkenmeier
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MAUER AUS BIMURO-ELEMENTEN — SO WIRD ES GEMACHT

Das Versetzen der einzelnen Elemente
sollte wie bei Natursteinen erfolgen: durch
Mischen der farblich changierenden Steine
und Gréfen wird eine harmonische Farb-
gebung erreicht.

3. DAS ANPASSEN AN BAULICHE
GEGEBENHEITEN
Die Kanten und Ecken der Steine sind, wie
bei Natursteinen, unregelmafig gebrochen.
Das Spektrum reicht von ,,Kante leicht
gefast“ bis ,,Ecke weggeschlagen®. Beim
Aufmauern der Wand kdnnen auffallige
Steine in weniger markante Wandabschnitte
versetzt, bei einseitig sichtbaren Wanden
zur Riickseite gedreht oder als Passstiicke
verwendet werden.
Alle Elemente sind unbewehrt und kénnen -
wie Natursteine — mit etwas handwerk-
lichem Geschick bauseits mit einer Stein-
sdge angepasst werden.
Insbesondere bei ldngeren Wandabschnitten
ist darauf zu achten, dass die unvermeid-
lichen Maftoleranzen aus der Fertigung und
dem Versetzen durch die Vermittlung in den
Fugen ausgeglichen werden.
Bei jeder Mauer gibt es Fixpunkte, die mit
den Standardformaten und den Raster-
mafen der Steine nicht abgedeckt werden:
u.a. vorgegebene Lange, schiefwinklige
Ecklésungen, Einbau von Briefkdsten,
Gegensprechanlagen, Montieren von Zaun-
elementen.
Fiir spezielle Anforderungen bieten wir
mafgeschneiderte Auftragsfertigungen
mit kugelgestrahlten oder geschliffenen
Oberfldchen aus unserem ConceptDesign
Programm an.

4. DAS VERKLEBEN DER MAUERSTEINE
UND ABDECKPLATTEN
Wir empfehlen das vollfléchige Verkleben
der Lagerfuge durch Diinnbettkleber mittels
Zahnspachtel mit einer Zahnung fiir 2mm
Mértelauftrag. Die Verarbeitungshinweise
des Mortellieferanten sind zu beachten.
Es ist darauf zu achten, dass beim Verkleben
der Kleberauftrag ca. 4 cm umlaufend vor
der Steinkante endet. Das verhindert das
Verschmieren der Steinoberfldche. Kleber-
reste sind sofort mit viel Wasser zu ent-
fernen. Angetrocknete Mortelreste lassen
sich nicht mehr schadlos von den Steinen
entfernen.
Die Stoffugen werden nicht verklebt.
Die Mauerabdeckplatten werden mit leichtem
Gefalle mittig auf die Mauer in Mortel ver-
legt. Die Stoffugen sollten mit dauerelasti-
schem Material verfugt werden.
Der Kleberbedarf ist von der Fugenstdrke
und den verwendeten Steingréfen abhadngig
und betragt ca. 2,0 kg/m” Wandflache.

5. DAS VERMAUERN DER MAUERSTEINE

Wird es aus dsthetischen Griinden ge-
wiinscht, kann das BiMuro-Mauersystem —
wie z.B. eine Natursteinwand oder eine
Sichtmauerfassade auch mit einer Mértel-
fuge ausgefiihrt werden. Dies bedarf etwas
handwerklichem Geschick und sollte daher
von einem Fachmann erledigt werden.

Der bendtigte Martel ist iber den Baustoff-
handel zu beziehen.

Soll ein Bogen in die Mauer eingefiigt
werden, so ist dieser wegen der keilformigen
Fugen und der besseren Lastabtragung mit
einer Mértelfuge auszufiihren.
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MAUER AUS BIMURO-ELEMENTEN - SO WIRD ES GEMACHT

Ob Klebe- oder Mértelfuge — die Anforderun-

gen aus der statischen Berechnung bleiben
davon unberiihrt. D. h. eine vermorteltete
Fuge erlaubt keine héheren Wandhéhen
oder den Verzicht auf Pfeilersteinen.

6. DIE KONSTRUKTIVEN UND
STATISCHEN VORAUSSETZUNGEN

6.1 HINTERSCHUTTETE WANDE
BIS 0,6 METER AUFBAUHOHE

Ohne besonderen statischen Nachweis sind
hinterschiittete Wande, ohne zusatzliche
Verkehrslasten, bis 0,60 m maglich.

6.2 FREISTEHENDE WANDE
BIS 1,2 METER AUFBAUHOHE

Ohne besonderen statischen Nachweis sind
freistehende Wande in der Windzone 1 bis
max. 1,20 m und in Windzone 2 bis max.
0,90 m maoglich.

6.3 HINTERSCHUTTETE WANDE
BIS 2,0 METER AUFBAUHOHE

Bei hinterschiitteten Wanden sind Hohen
bis 2,0 m durch zweischalige Konstruk-
tionen mdglich. Dabei wird die tragende
Funktion durch eine Béschungsmauer aus
24er Schalungssteinen oder eine Mauer-
scheibenwand tibernommen. Mit den
BiMuro-Mauerelementen werden diese
Konstruktionen verkleidet ohne dass sie
Krafte aus Hinterfiillung bzw. Auflast tiber-
nehmen miissen.

Beim Aufbau einer Wand aus Schalungs-
steinen sind die Angaben der Einbau-

skizze, die Verarbeitungshinweise fiir die
Schalungssteine und ggf. die des Fertig-
betons zu beachten.

Beim Aufbau einer Wand aus Mauerscheiben
sind die Angaben der Einbauskizze und

die Verarbeitungshinweise fiir die Mauer-
scheiben zu beachten.

Zwischen Stiitzkonstruktion und Verkleidung
ist eine Noppenfolie anzuordnen. Die Stof-
fugen im FuBbereich der BiMuro-Mauer-
elemente diirfen nicht vermortelt werden,
andernfalls kann Staundsse zu Ausbliihun-
gen und Frostschdden fiihren. Die Fuge
zwischen den beiden Schalen ist mit dauer-
elastischem Fugenmaterial zu schliefen.

Anfallendes Sickerwasser hinter der Stiitz-
konstruktion bzw. am Fufipunkt des Funda-
mentes muss ebenfalls durch geeignete
MaBinahmen schadlos abgefiihrt werden.
Die Stiitzkonstruktion darf maximal 25 cm
niedriger als die BiMuro-Verkleidung aus-
gefiihrt werden. Sie kann daher mit einer

Griinfliche oder einem Belag tiberdeckt wer-

den. Es konnen auch die standardmaBigen
Mauerabdeckplatten verwendet werden.

6.4 FREISTEHENDE WANDE
BIS 2,0 METER AUFBAUHOHE

Bei freistehenden Wanden sind Hohen bis
2,00 m durch den Einbau von lastabtragen-
den Pfeilern moglich. Dies kdnnen Beton-
fertigteile oder ,,vor Ort“ betonierte Pfeiler
sein. In beiden Fdllen ist ein bauseitiger
statischer Nachweis der Fundamente und
der Pfeiler erforderlich. Die kraftschliissige

222 Birkenmeier
steinsdesign’

MAUER AUS BIMURO-ELEMENTEN — SO WIRD ES GEMACHT

1

g
o
i

0 040 0 0 0 L,

|

7

"\.'\."\."\.‘x‘xh‘x"\.xhh\xhhxhxhxkx‘xh‘{h

=
i_ kI
— : g

| Fundamentaushidung i=
_;{ Anlehnung an &fe Angaben
=21 des M5-Typenstatlk

H

1

L By
R s I oSmn. P s T

Verbindung Pfeiler-Wand erfolgt durch
Mauerwerksanker.

Eine andere Mdglichkeit ist der Einbau
eines ,versteckten Pfeilers“ mit BiMuro-
Pfeilersteinen. BiMuro-Pfeilersteine gibt

es in denselben Farben und Formaten wie
die normalen BiMuro-Mauerelemente. Sie
enthalten zusatzlich eine Kernbohrung von
17 cm Durchmesser. Diese ist bei allen

4 Typen mit einem 3- bzw. 4-seitigen Rand-
abstand von 4 cm werkseitig gebohrt.

BiMuro-Pfeilersteine miissen so in das
Verlegemuster eingeplant werden, dass ein
durchgehender Fiillkanal iber die komplette
Wandhghe bis zum Fundament zur Aufnahme
von Bewehrung und Fiillbeton entsteht.

Ggf. miissen vorgegebene Verlegemuster
modifiziert werden.

Bei Wandecken sollen die Steine lagenweise
in beide Mauerwinkel iiberbinden.
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Der Abstand der BiMuro-Pfeiler ist von der
Windbelastung abhdngig. Die Angaben sind

der nebenstehenden Tabelle zu entnehmen. Endstiitze | Zwischenstiitze
Die Zwischenstiitzen sind zusatzlich bei Windzone 1 | 4,0m 4,0m
jedem ,,Richtungswechsel, d. h. bei einer -
Mauerinnen- oder auBenecke in der BiMuro- ~ Windzone 2 | 3,2m 40m
Wand anzuordnen.
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Wegen unterschiedlicher Belastung ist
die Bewehrungsanordnung von End- und
Zwischenstiitzen unterschiedlich - die
BiMuro-Pfeilersteine sind jedoch gleich.

Bei der Planung und Aufbau einer
BiMuro-Wand mit Pfeilersteinen sind die
Angaben der Einbauskizzen, insbesondere
die Fundamentierung und Bewehrungs-

anordnung der End-, Zwischenstiitzen und
der Streifenfundamente zu beachten.

Die Bewehrung muss im Fundament exakt
eingemessen werden, damit diese mit den
BiMuro-Pfeilersteinen in einer Achse liegen.
Dies geschieht sinnvollerweise durch das
Auslegen der unteren Steinreihe. Die Be-
wehrung wird durch die BiMuro-Pfeilersteine
gefiihrt, der Fiillkanal ist mit Beton C25/30
zu verfiillen und lagenweise durch Stochern
zu verdichten.

Auf BiMuro-Pfeilersteine kann in der obersten
Mauerlage verzichtet und stattdessen
normale BiMuro-Mauerelemente verwendet
werden. Diese {iberdecken die Pfeilersteine,
macht diese bei Mauern ohne Abdeckplatten
wunsichtbar” und verhindern zudem das Ein-
dringen von Niederschlagswasser.

6.5 DIE AUFBAUVARIANTEN BEI
ORTLICHEN BESONDERHEITEN

Die vorliegenden Aufbauvarianten konnen
nur die haufigsten Falle abdecken. Je nach
ortlichen Gegebenheiten, z. B. bei Auflasten
auf der Hinterfiillung, ungiinstigem Bau-
grund, Anbringung von schweren Lasten
(Hoftor) oder Sonderbauweisen ist ein bau-
seitiger statischer Nachweis zu erbringen.

6.6 DIE DEHNUNGSFUGEN

Bei langen Wanden empfehlen wir das An-
ordnen von Dehnungsfugen im Abstand von
etwa 8 m. Dies kann durch senkrechte Wand-
abschliisse oder durch das Unterbrechen der
Vermortelung der Lagerfuge erfolgen.
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7. DIE LAIBUNGSFERTIGTEILE FUR
FENSTER- UND TOROFFNUNGEN

Mit einem einfachen System aus Sturz-
platte, Laibungsplatte, Zentrierstifte und
Maueranschlussanker lassen sich Fenster-
und Tiirdffnungen verwirklichen. Die Platten
haben die Mafle 100x28x10cm, die sicht-
baren Flachen sind kugelgestrahlt.

- Die Sturzplatte wird fur die Fensterbank
und den Fenster-/Tiirsturz benétigt.

- Die Laibungsplatte wird fiir Wangen der
Fenster und Tiiren bendtigt.

- Die Sturzplatte weist an der Oberseite,
die Laibungsplatte in der Stirnflache 4
Zentrier6ffnungen auf.

In die Laibungsplatte ist eine Ankerschiene
zur Aufnahme von in der Héhe verschieb-
baren Maueranschlussankern eingelassen.

7.1 DIE FENSTEROFFNUNG: MONTAGE
DER LAIBUNGSFERTIGTEILE

- Die Fertigteile haben einen Uberstand
beidseitig der BiMuro- Wand von 1,5cm.
Die lichte Offnung betrégt 80 cm.

- Als Fensterbank wird ein Sturzelement wie
ein normales BiMuro-Mauerelement ver-
mauert. Mit dem Aufmauern der seitlichen
Wandabschnitte werden die Laibungs-
platten montiert.

- Auf die seitlichen Auflagerbereiche fiir die
Laibungsplatten wird Diinnbett-Kleber auf-
getragen. Die Zentrier6ffnungen werden
ebenfalls mit Diinnbett-Martel verfillt.

Die Zentrierstifte werden mit dem stumpfen
Ende nach unten in die Zentrierdffnung

gedriickt. Die Laibungsteile werden mit
den Zentrierstiften ausgerichtet.

- In die Ankerschienen werden die Mauer-
anschlussanker eingefadelt und in die
Fugen zwischen den BiMuro-Elementen
eingelegt. Die senkrechte Fuge zwischen
den BiMuro- Elementen und den Laibungs-
teilen ist zu vermorteln.

Vor dem Auflegen des Sturzes wird mit den
Auflagerflachen und den Zentrierdffnungen
in gleicher Weise verfahren wie bei der
Montage im unteren Bereich.

Bei der Montage der Elemente ist die
Erhdrtungszeit des Diinnbett-Klebers zu
beachten. Sobald der Kleber erhdrtet ist, ist
ein Korrigieren der Maueranschlussanker und
Zentrierstifte nicht mehr moglich. Kleberreste
sind sofort mit viel Wasser zu entfernen.
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7.2 DIETUROFFNUNG: MONTAGE DER
LAIBUNGSFERTIGTEILE
Fiir die Erstellung einer Tiirdffnung gelten
die gleichen Angaben wie fiir eine Fenster-
offnung. Jedoch werden zwei Laibungs-
elemente {ibereinander angeordnet.
Auf die seitlichen Auflagerbereiche fiir
die Laibungsplatten wird Diinnbett-Kleber
aufgetragen. Die Zentrierdffnungen werden
ebenfalls mit Diinnbett-Mdrtel verfiillt. Die
Zentrierstifte werden mit dem stumpfen
Ende nach unten in die Zentrierdffnung
gedriickt. Die Laibungsteile werden mit den
Zentrierstiften ausgerichtet.

8. DIE AUFBAUVARIANTEN BEI
ORTLICHEN BESONDERHEITEN

Die vorliegenden Aufbauvarianten kdnnen
nur die hdufigsten Falle abdecken. Je nach
ortlichen Gegebenheiten, z. B. bei Auflasten
auf der Hinterfiillung, ungiinstigem Bau-
grund, Anbringung von schweren Lasten
(Hoftor) oder Sonderbauweisen ist ein bau-
seitiger statischer Nachweis zu erbringen.
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9. DIE GEMAUERTEN BOGEN

Mit den normalen BiMuro-Mauerelementen
ist es moglich, Rund- und Korbbdgen zu
mauern. Dafiir stehen Bogenlehren von

50 bis 175 cm lichte Mauerdffnung zur
Verfiigung. Auf Wunsch stellen wir Ihnen
entsprechende Detailskizzen zur Verfiigung.

10. DIE BAUENDREINIGUNG UND BAU-
SEITIGE IMPRAGNIERUNG

Nach dem Verarbeiten weisen die Mauer-
elemente zumeist vom ,,Baustellenbetrieb®
folgende Verschmutzungen auf: weif3-
lich-grauer Schimmer in Form von Kalk-
ausblithungen und Reste von Sdgeschlamm.
Diese lassen sich zumeist mit Wasser und
Besen, eventuell Hochdruckreiniger und
geeigneten Reinigungsmitteln im Rahmen
der Grundreinigung entfernen. Kleberreste
sind sofort mit viel Wasser zu entfernen.
Angetrocknete Mdrtelreste lassen sich nicht
mehr schadlos von den Steinen entfernen.
Bei ungiinstigen Einbaubedingungen zu ver-
starkten Verschmutzungen kommen:
inshesondere an schattigen Stellen kann
die Wand nach Regenfllen nur langsam
abtrocknen. Es kommt ggf. zu Moos- und
Flechtenbildung. Auch Laub und Bliitenreste
kénnen insbesondere auf der Mauerkrone
braunliche Verfarbungen hinterlassen.

Dies kann mit einer bauseitig aufgebrachten

Impragnierung deutlich reduziert werden.
Deren hydrophobe Wirkung verringert die
Wasseraufnahme und damit auch die Ver-
schmutzungsneigung.

ANMERKUNG

Diese Hinweise basieren mafigeblich

auf Erfahrungswerten und sind gréfiten-
teils Stand der Technik. Es wird keinerlei
Haftung fiir Schaden ibernommen, die
sich auf Anwendung dieser Hinweise
griinden. Produktspezifische Informationen
zu Kleber und des jeweiligen Lieferanten
sind zu beachten. Weitere Einbau- und
Anwendungsempfehlungen sind einzusehen
unter www.birkenmeier.com
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Bau einer Mauer aus Tivoli-Elementen

DIE VORUBERLEGUNGEN

Das Mauersystem Tivoli bossiert besteht
aus wenigen Elementen: einem %-, einem
%,-und einem %,Stein, einer -, einer
Y,-Abdeckplatte und einer Abdeckplatte fiir
Pfosten. Alle Elemente gibt es mit unter-
schiedlicher Anzahl der bossierten Seiten-
flachen. Die Oberflache der Abdeckplatte ist
kugelgestrahlt.

Fiir hohe, freistehende Wande oder fiir
Mauerbereiche die besonders belastet
werden, gibt es sogenannte Pfeilersteine.
Diese weisen eine Aussparung fiir einen
integrierten, bewehrten Pfeiler auf.

Ein geeigneter Klebemértel in der entspre-
chenden Menge fiir 2 mm Fugenstadrke ist im
Lieferumfang enthalten.

1. DIE MAUERWERKSVERBANDE

1.1 %,-STEIN-VERBAND

Mit den %- und %,-Mauerelementen sind
Winde im sogenannten %,-Stein-Verband
ausfiithrbar. Bei diesem Verband ist die
Ausbildung von Ecken nicht maglich. Pfeiler-
steine kénnen in diesem Verband nicht
integriert werden: damit ist die zuldssige
Hohe bei freistehenden Wanden auf 0,90
bzw. 1,20 m begrenzt (siehe Punkt 6.1).

1.2 SCHLEPPENDER-VERBAND

Mit den %- und %-Mauerelementen sind
Wande im sogenannten schleppenden

Birkenmeier

Verband einschliefSlich Eckausbildungen
ausfiihrbar. Bei Verwendung von Pfeiler-
steinen sind freistehende Wénde bis 2,0 m
Hohe ohne zusatzlichen statischen Nach-
weis moglich.

Bei Einbau von Pfeilersteinen sind Pfosten-
ausbildungen méglich, die Montage von
Gartentiiren, Zaunelementen oder Toren
bediirfen aber eines separaten Nachweises.

2. DIE EINGANGSKONTROLLE

Die angelieferten Tivoli-Elemente sind bei
der Anlieferung zu tiberpriifen: sind es die
bestellten Formate und Farben, weisen die
Verpackungseinheiten Transportschdden
auf, sind offensichtliche Mangel sichtbar hat
eine Reklamation unverziiglich zu erfolgen.
Keinesfalls diirfen Steine mit erkennbaren
Mé@ngeln eingebaut werden. Wenn keine
bauseitige Eingangskontrolle durchgefiihrt
wurde, werden im Schadensfall Aus- und
Einbaukosten nicht iibernommen.

Die angelieferten Paletten sind so zu lagern,
dass die Ware vor Beschadigungen und
Verschmutzungen geschiitzt ist.

3. DER AUFBAU DES MAUERSYSTEMS
Jede Mauer ist nur so gut wie ihr Funda-
ment. Bitte legen Sie deshalb grofen
Wert auf eine frostsichere und moglichst
setzungsfreie Griindung.
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Falls aus statischen Griinden Pfeilersteine in
die Wand integriert werden miissen (siehe
Punkt 6.), so ist die Anschlusshewehrung
lagegenau im Fundament einzubauen.

Der Start des Aufbaus sollte immer an
vorhandenen Gebdude- oder Geldandefix-
punkten erfolgen, um Schneidarbeiten oder
nachtrdgliche Korrekturen des Grundrisses
zu vermeiden.

Damit Sie einen Gesamteindruck der Mauer
erhalten, empfehlen wir lhnen zundchst die
erste Reihe ,,trocken® zu setzen, um dann
noch Korrekturen vornehmen zu konnen.
Senkrecht durchlaufende Fugen sollten

aus asthetischen und statischen Griinden
vermieden werden.

4. DAS ANPASSEN AN BAULICHE
GEGEBENHEITEN
Die Ansichtsflachen der Steine und Abdeck-
platten sind unregelmafig bossiert. Das
Spektrum der Bossierung reicht von
»konkaven“ bis ,,konvexen Ausbriichen®
mit mehreren Zentimetern Tiefe.
Wie beim Verarbeiten von unregelmasig
gebrochen Natursteinen kdnnen aufféllige
Steine in weniger markante Wandabschnitte
versetzt, bei einseitig sichtbaren Wanden
zur Riickseite gedreht oder als Passstiicke
verwendet werden.

Alle Elemente sind unbewehrt und kénnen -
wie Natursteine — mit etwas handwerklichem
Geschick bauseits mit einer Steinsdge
angepasst werden.

Insbesondere bei ldngeren Wandabschnitten
ist darauf zu achten, dass die unvermeid-
lichen Maftoleranzen aus der Fertigung und
dem Versetzen durch die Vermittlung in den
Fugen ausgeglichen werden.

Bei jeder Mauer gibt es Fixpunkte, die mit
den Standardformaten und den Raster-
mafen der Steine nicht abgedeckt werden:
u.a. vorgegebene Lange, schiefwinklige
Ecklésungen, Einbau von Briefkdsten,
Gegensprechanlagen, Montieren von Zaun-
elementen.

Fiir spezielle Anforderungen bieten wir
mafgeschneiderte Auftragsfertigungen

mit kugelgestrahlten oder geschliffenen
Oberfldchen aus unserem ConceptDesign
Programm an.

5. DAS VERKLEBEN DER MAUERSTEINE
UND ABDECKPLATTEN
Wir empfehlen das vollfldchige Verkleben
der Lagerfuge durch Diinnbettkleber mittels
Zahnspachtel mit einer Zahnung fiir 2mm
Mértelauftrag. Die Verarbeitungshinweise
des Martellieferanten sind zu beachten.
Es ist darauf zu achten, dass beim Verkle-
ben der Kleberauftrag ca. 4 cm umlaufend
vor der Steinkante endet. Das verhindert
das Verschmieren der Steinoberflache.
Kleberreste sind sofort mit viel Wasser
zu entfernen. Angetrocknete Mortelreste
lassen sich nicht mehr schadlos von den
Steinen entfernen.
Hohentoleranzen aus der Steinfertigung
oder dem Versetzen lassen sich nur in jeder
einzelnen Fuge ausgleichen, daher bei
Aufbau den senkrechten und waagerechten
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Verlauf kontrollieren und mit jeder Steinlage
ausgleichen!

Die Mauerabdeckplatten werden mit leichtem
Gefdlle mittig auf die Mauer in Mortel verlegt.
Die Stof3fugen sollten mit dauerelastischem
Material verfugt werden.

Der Bedarf an Diinnbettkleber ist von der
Fugenstdrke abhdngig und betragt ca.
5kg/m* Wandfldche.

6. DIE KONSTRUKTIVEN UND
STATISCHEN VORAUSSETZUNGEN

6.1 FREISTEHENDE WANDE

BIS 1,20 METER AUFBAUHOHE
Ohne besonderen statischen Nachweis sind
freistehende Wédnde in der Windzone 1 bis
max. 1,20 m und in Windzone 2 bis max.
0,90 m moglich
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6.2 FREISTEHENDE WANDE
BIS 2,0 METER AUFBAUHOHE

Bei freistehenden Wénden sind Hohen bis
2,0m durch den Einbau von lastabtragenden
Pfeilern moglich. Dies kdnnen Betonfertig-
teile oder ,vor Ort“ betonierte Pfeiler sein.
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In beiden Fdllen ist ein bauseitiger statischer
Nachweis der Fundamente und der Pfeiler
erforderlich. Die kraftschliissige Verbindung
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der Pfeiler-Wand erfolgt durch Mauerwerks-
anker. Die einfachste und wirtschaftlichste
Maoglichkeit ist der Einbau eines ,versteck-

ten Pfeilers“ mit Tivoli-Pfeilersteinen. Tivoli-

Pfeilersteine gibt es in denselben Farben
und Formaten wie die normalen Tivoli-
Mauerelemente. Sie enthalten zusatzlich
eine werksseitige Kernbohrung von 17 cm
Durchmesser. Diese ist bei allen Typen mit
einem 3- bzw. 4-seitigen Randabstand von
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4 cm werkseitig gebohrt.

Tivoli-Pfeilersteine miissen so in das Ver-
legemuster eingeplant werden, dass ein
durchgehender Fiillkanal iber die komplette
Wandhohe vom Fundament, zur Mauerkrone
bis zur Aufnahme von Bewehrung und Fiill-
beton entsteht. Ggf. miissen vorgegebene
Verlegemuster modifiziert werden.

Bei Wandecken sollen die Steine lagenweise
in beide Mauerwinkel iberbinden.
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Der Abstand der Tivoli-Pfeiler ist von der
Windbelastung abhangig. In Windzone 1
darf der Abstand von End- und Zwischen-
stiitzen maximal jeweils 4 m betragen.

In Windzone 2 darf der Abstand der Endstiit-

zen maximal 3,2 m, der der Zwischenstiitzen
maximal 4 m betragen. Die Zwischenstiitzen
sind zusatzlich bei jedem ,,Richtungs-
wechsel®, d. h. bei einer Mauerinnen- oder
AuBienecke, in der Tivoli-Wand anzuordnen.
Wegen unterschiedlicher Belastung ist

die Bewehrungsanordnung von End- und
Zwischenstiitzen unterschiedlich - die
Tivoli-Pfeilersteine sind jedoch gleich.

Bei Planung und Aufbau einer Tivoli-Wand
mit Pfeilersteinen sind die Angaben der
Einbauskizzen, insbesondere die Funda-
mentierung und Bewehrungsanordnung der
End-, Zwischenstiitzen und der Streifen-
fundamente zu beachten.

Die Bewehrung muss im Fundament exakt
eingemessen werden, damit diese mit den
Tivoli-Pfeilersteinen in einer Achse liegen.
Dies geschieht sinnvollerweise durch das
Auslegen der unteren Steinreihe.

Die Bewehrung wird durch die Tivoli-Pfeiler-
steine gefiihrt, der Fiillkanal ist mit Beton
€25/30 zu verfiillen und lagenweise durch
Stochern zu verdichten.

Auf Tivoli-Pfeilersteine kann in der obers-

ten Mauerlage verzichtet und stattdessen
normale Tivoli-Mauerelemente verwendet
werden. Diese {iberdecken die Pfeilersteine,
machten sie bei Mauern ohne Abdeckplatten
wunsichtbar” und verhindern zudem das Ein-
dringen von Niederschlagswasser, welches zu
unschdnen Ausblithungen und im Winter zu

Frostschaden fithren wiirde!

6.3 HINTERSCHUTTETE WANDE

BIS 0,60 METER AUFBAUHOHE
Ohne besonderen statischen Nachweis sind
hinterschiittete Wande, ohne zusatzliche
Verkehrslasten, bis 0,60 m maglich.

il X5 o,
Tk B0m

6.4 HINTERSCHUTTETE WANDE
BIS 2,0 METER AUFBAUHOHE

Bei hinterschiitteten Wanden sind Hohen
bis 2,0 m durch zweischalige Konstruk-
tionen moglich. Dabei wird die tragende
Funktion durch eine Bdschungsmauer

aus 24er Schalungssteinen oder einer
Mauerscheibenwand iibernommen. Mit den
Tivoli-Mauerelementen werden diese Kons-
truktionen verkleidet ohne dass sie Krafte
aus Hinterfiillung bzw. Auflast ibernehmen
missen.

Beim Aufbau einer Wand aus Schalungs-
steinen sind die Angaben der Einbauskizze,
die Verarbeitungshinweise bzw. Typenstatik
fir die Schalungssteine und ggf. die des
Fertighetons zu beachten.
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Beim Aufbau einer Wand aus Mauerscheiben
sind die Angaben der Einbauskizze und die
Verarbeitungshinweise bzw. Typenstatik fiir die
Mauerscheiben zu beachten.

Zwischen Stiitzkonstruktion und Verkleidung
ist eine Noppenfolie anzuordnen. Die Stof-
fugen im FuBRbereich der Tivoli-Mauerelemente
diirfen nicht vermortelt werden, andernfalls
kann Staundsse zu Ausbliihungen und Frost-
schdden fiihren. Die oberste Fuge zwischen
den beiden Schalen ist mit dauerelastischem
Fugenmaterial zu schlieien.

Anfallendes Sickerwasser hinter der Stiitz-

konstruktion bzw. am Fufipunkt des Funda-

mentes muss ebenfalls durch geeignete
MaBinahmen schadlos abgefiihrt werden.
Die Stiitzkonstruktion darf maximal 12 cm
niedriger als die Tivoli-Verkleidung aus-
gefiihrt werden. Sie kann daher mit einer
Griinflache oder einem Belag {iberdeckt
werden. Es konnen auch die standard-
maRigen Mauerabdeckplatten verwendet
werden.

MAUER AUS TIVOLI-ELEMENTEN - SO WIRD ES GEMACHT

6.5 DIE AUFBAUVARIANTEN BEI
ORTLICHEN BESONDERHEITEN

Die vorliegenden Aufbauvarianten kdnnen
nur die haufigsten Falle abdecken. Je nach
ortlichen Gegebenheiten, z. B. bei Auflasten
auf der Hinterfiillung, ungiinstigem Bau-
grund, Anbringung von schweren Lasten
(Hoftor) oder Sonderbauweisen ist ein bau-
seitiger statischer Nachweis zu erbringen.

6.6 DIE DEHNUNGSFUGEN

Bei langen Wanden empfehlen wir das
Anordnen von Dehnungsfugen im Abstand
von etwa 8 m. Dies kann durch senkrechte
Wandabschliisse oder durch das Unter-
brechen der Vermértelung der Lagerfuge
erfolgen.

7. DIE BAUENDREINIGUNG UND
BAUSEITIGE IMPRAGNIERUNG

Nach dem Verarbeiten weisen die Mauer-
elemente zumeist vom ,,Baustellenbetrieb®
folgende Verschmutzungen auf: weif3-
lich-grauer Schimmer in Form von Kalkaus-
bliihungen und Reste von Sageschlamm.
Diese lassen sich zumeist mit Wasser und
Besen, eventuell Hochdruckreiniger und
geeigneten Reinigungsmitteln im Rahmen
der Grundreinigung entfernen. Kleberreste
sind sofort mit viel Wasser zu entfernen.

Insbesondere an schattigen Stellen kann
die Wand nach Regenfallen nur langsam
abtrocknen. Es kommt ggf. zu Moos- und
Flechtenbildung. Auch Laub und Bliitenreste
kénnen insbesondere auf der Mauerkrone
braunliche Verfarbungen hinterlassen.

Dies kann mit einer bauseitig aufgebrachten
Impragnierung deutlich reduziert werden.
Die hydrophobe Wirkung verringert die
Wasseraufnahme und damit auch die
Verschmutzungsneigung.

ANMERKUNG

Diese Hinweise basieren mafigeblich auf
Erfahrungswerten und sind groftenteils
Stand der Technik. Es wird keinerlei Haftung
fiir Schaden tibernommen, die sich auf
Anwendung dieser Hinweise griinden.
Produktspezifische Informationen zu Kleber
des jeweiligen Lieferanten sind zu beachten.
Weitere Einbau- und Anwendungs-
empfehlungen sind einzusehen unter
www.birkenmeier.com
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Angetrocknete Mortelreste lassen sich nicht
mehr schadlos von den Steinen entfernen.
Auf Grund der rauen Struktur der bossierten
Ansichtsseite kann es bei ungiinstigen Ein-
baubedingungen zu verstarkten Verschmut-
zungen kommen:

Birkenmeier 235
steinsdesign’



6. Tocano Stufen | Podestplatten

6.1 Systemzeichnungen

TOCANO BIOCKSTUBN .ottt
Tocano Blockstufen, Untertritte mit LichtleiSten .......ccccceeueveerrininnncncncceceeeane
Tocano Radialblockstufen, konkav und KONVEX ......c.cccoceeeuevrereinineninencncceeieeneaenns
TOCAN0 WINKEISTUEN <.eeeeeeeencieeciciereteteteiririe ettt senesenes
Tocano Tritt- UNd SEtZSTUFEN c.cueveeieiieieiee et
TOCAN0 POAESPIATEEN ...veveeeeietceceee ettt
Tocano Podestplatten mit Ausklinkungen, Zarge fiir Roste oder FuSmatten

und Untertritte mit LICHHEISTEN ...ueueueeeieieirieiesee et

Tocano Stufenplatten fiir ,,Schwebende Stufenplatten® ........cceeeeeeeeeevererenernennes

KINAEIWAZENKEILE ...veeveviererereiereeereieree ettt st ere s es e s s se e seneseseesesnenan

SICREIES GENEN vttt a s s s s eneene
6.2 Datenblatter

Datenblatt Stufen, Stufenplatten und Stufenmarkierungen .........ccceeeeeeeveveeeeeennnen.

Datenblatt Blockstufen, ,,Schwebende Stufenplatten® und Trittstufen
mit eingebauten LiChtleiStEN .....eoveveveveeieieietece e

6.3 Einbauhinweise
»Schwebende Stufenanlagen® in einer Gartenanlage .........oeeeveeeeveevereeeeesveresnenenn
~Schwebende Stufenanlagen® mit Lichtdesign-Leuchteinheiten

N @INET GAMENANIAZE c.veverrevirereieteeteerte ettt te et re s be e se e se e seaesasesenes

TrEPPENANIAZEN wevierititeeeieee ettt a bt s s b e ss e s b senin

Treppenanlagen mit Lichtdesign-Leuchteinheiten .......cceeeeeeeeveeeeeneeiceieereeerenne
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TOCANO STUFEN | PODESTPLATTEN

TOCANO
Tocano
Blockstufen
Blockstufen Untertritte mit Lichtleisten
Radialblockstufen, konkav Radialblockstufen, konvex
Winkelstufen Tritt- und Setzstufen
Birkenmeier 237
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TOCANO STUFEN | PODESTPLATTEN TOCANO STUFEN | PODESTPLATTEN
TACANO TACANO

Podestplatten Stufenplatten
fiir ,Schwebende Stufenanlagen

Podestplatten
mit Ausklinkungen, Zarge fiir Roste oder Fumatten und Untertritte mit Lichtleisten
Kinderwagenkeile
Treppenldufe mit Rampenstufen
E
L .|
ﬂ[ 7% |
1 » 1 &
2 45 s
Typl: Typ Il:
Austritth = 13,5cm, | = 34,5cm Normalelement h = 14,5cm, | = 34,5cm
Bedarf 2 Stk/Treppenlauf Bedarf 2 Stk/Stufe
238 Birkenmeier Birkenmeier 239
steinsdesign

steinsdesign’



TOCANO STUFEN | PODESTPLATTEN

Sicheres Gehen

i

SRS

240

Stufenvorderkantenmarkierungen
Um die visuelle Wahrnehmung zu erhohen, sollten die Stufen

mit einer farblich kontrastierenden Stufenvorderkantenmarkie-

rungen versehen werden.

Dies kann eine farbliche Markierung — Markerpaint, ein ein-
gelegter Betonstreifen — Betoninlay oder im Innenbereich eine
eingelassene PVCSchiene sein.

Beleuchtung
Die Ausleuchtung einer Treppenanlage stellt die Wahrnehmung
auch bei schlechten Lichtverhaltnissen sicher.

Dazu werden in den Untertritt LED-Leisten eingebaut. Diese
sind blendfrei angeordnet und sorgen fiir eine optimale Aus-
leuchtung.

Birkenmeier
steinsdesign’
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TOCANO STUFEN | PODESTPLATTEN

Rutschhemmung

Stufen sollten eine ausreichende Rutschhemmung aufweisen.
Diese wird durch den R-Wert nach DIN 51130 definiert. Im
Stufenbereich sollte der R-Wert bei R12 oder R13 liegen.

Mit kugelgestrahlten und samtierten Oberflachen wird dieser
Wert sicher erreicht.

Unbearbeitete Sichtbetonstufen konnen durch den Einbau
einer Edelstahlkante oder mit einer strukturierten Ober-
flache rutschhemmend ausgestattet werden.

Unabhangig von der Oberflache erhoht die Anordnung von
Rillen im Auftrittsbereich die Rutschsicherheit.

Birkenmeier 241
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Datenblatt Stufen, Stufenplatten und Stufenmarkierungen

TOCANO STUFEN | PODESTPLATTEN Stufen, Stufenplatten und Stufenmarkierungen

by
o 5
2 g g g £
= E ¢ = = E 53 2 £z
3 E z g 3 E 8=z 4 S
o = £ o < S £ a o S &2
60/40/14 600 x 400 x 140 1,7 77
80/40/14 800 x 400 x 140 unbewehrt 1,3 103
Blockstufen - 100/40/14 1.000x400x 140 4-seitig bearbeitet Aufritt umlaufend 7x7mm, | 13198 1,0 129
. Auftritt, Frontseite und .
Auftragsfertigung 120/40/14 1.200 X 400 X 140 beide Stimseiten restliche Fasen 3x3mm 1045 0,8 155
150/40/14 1.500 x 400 x 140 Transportbewehrung 0,7 193
Ifm/40/14 Ifm x 400 x 140 = 129/Ifm
. - 4-seitig bearbeitet .
- 13198
Blockstufen. Lénge/Breite/Hohe nach Angabe > 120 Transportbewehrung T e Auftr}tt umlaufend 7x7mm, | 1319
Auftragsfertigung max. 300/45/20 beide Stirnseiten restliche Fasen 3x3mm 1045
Radial-Blockstufen — Lange/Breite/Hohe nach Angabe Al el Auftritt umlaufend 7x7 mm, | 13198
) > 120 Transportbewehrung Auftritt, Frontseite und A ’
Auftragsfertigung max. 250/45/20 beide Stirmseiten restliche Fasen 3x3mm 1045
60/40/14 600 x 400 x 140 1,7 77
Blockstufen — 80/40/14 800x400x140 el et Auftritt umlaufend 5x 5 mm, 13 103
ferti unbewehrt Auftritt, Frontseite und kreche F 55 13198
Lagerfertigung 100/40/14 1.000x 400X 140 beide Stirmseiten senkreche Fasen 5x5mm 1,0 129
120/40/14 1.200x 400 x 140 0,8 155
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Datenblatt Stufen, Stufenplatten und Stufenmarkierungen

TOCANO STUFEN | PODESTPLATTEN Stufen, Stufenplatten und Stufenmarkierungen

o &
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Blockstufen — Lagerfertigung mit 4-seitig bearbeitet
rutschhemmenden Rillen Auftritt, Frontseite und
beide Stirnseiten Auftritt umlaufend 5x 5mm
| I L ,
A N 120/40/14 1.200 X 400X 140 unbewehrt AUttt mit rutsch- cenkreche Fasen 5x5mm | 13198 0.8 155
hemmenden Rillen
[T (quer zum Auftritt)
Blockstufen — Lagerfertigung mit 80/40/15 800 x 400x 150 4-seitig bearbeitet 1,3 120
rutschhemmendem Besenstrich unbewehrt Auftritt, Frontseite und At ufend 13198
100/40/15 1.000 x 400 x 150 beide Stimseiten uftrtt umlaufend 3x3mm, 1,0 150
Auftritt mit Besenstrich- e Fee S 1045
120/40/15 1.200 X 400 x 150 bewehrt struktur (quer zum Auftritt) 0.8 180
80/35/15/5 800x350x150x50 . . 1,3 41
4-seitig bearbeitet .
131
Winkelstufen - Auftragsfertigung 100/35/15/5 1.000%350x150x50 | unbewehrt Auftritt, Frontseite und Auftr}tt e (e 1,0 52
beide Stirmnseiten restliche Fasen 3x3 mm 1045
120/35/15/5 1.200x350x150x 50 0,8 62
Lange/Breite/Hohe/5 nach Angabe — unbewehrt
max. 200/45/22 4-seitig bearbeitet .
" . . . Auftritt Vorderkante 7x7 mm, | 13198
Winkelstufen — Auftragsfertigung =200 Auftritt, Frontseite und .
Lange/Breite/Hohe/8 nach Angabe - beide Stirnseiten restliche Fasen 3x3mm 1045
Transport-
max. 250/45/22
bewehrung
120/30/15/4 | 1.197x300x150x40 égggtr;;?ciggifeﬂgche Auftritt Vorderkante 2x 2 mm, 0.8 43
Winkelstufen — GeoCeramica® 60/40/15/4 597 x400x150x40 unbewehrt Stimseiten Beton > | restliche Fasen leicht 1,7 27
80/40/15/4 | 797x400X150%40 3mm Abstandshalter abgeschragt 1,3 35
125/125/8 1.245x1.245x 80 5-seitig bearbeitet 288
“ . - 13198 .
,,Schwebem.je Stufenplatten 150/150/8 1,495 x 1.495 x 80 Bewehrung e Auftr.ltt umseitig 7x7 mm, 319 jenach 44
Auftragsfertigung gemaf Statik Stimseiten restliche Fasen 3x3mm 1045 Aufbauart
175/175/8 1.745x1.745x 80 563
244 Birkenmeier Birkenmeier 245
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Datenblatt Stufen, Stufenplatten und Stufenmarkierungen

TOCANO STUFEN | PODESTPLATTEN Stufen, Stufenplatten und Stufenmarkierungen
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,,Schwebengie Stufe.nplaFten - Lange/Breite/8 nach Angabe - Bewehrung gemaf 5-se|.t|g Sl Auftritt umlaufend 7x7mm, | 13198
Auftragsfertigung mit freien max, 175/175/8 Statik Auftritt, umlaufende senkreche Fasen 3x3mm 1045
MaRen ’ Stimseiten
Lange/Breite/Dicke/5 nach Angabe —
unbewehrt _seiti i 3
. . max. 120/45 4.se|t|g bear.beltet AUf. Auftritt umlaufend 7x7mm, | 13198
Trittstufen — Auftragsfertigung o tritt, Frontseite und beide )
Lénge/Breite/Dicke/8 nach Angabe — >120 Transport- St restliche Fasen 3x3mm 1045
max. 250/45 bewehrung
w . 3-seitig bearbeitet .
. - . R 13198
Setzstufen — Auftragsfertigung Ldngs/Breite/biBhenachAngane unbewehrt Frontseite und beide FonsdizinlEuii
max. 120/15/5 L 3x3mm 1045
Stimseiten
Linge/Breite/Dicke nach Angab 5-seilig bearbeitet Auftritt umlaufend 7x7 13198
_ . ange/Breite/Dicke nach Angabe - . uftritt umlaufend 7x7 mm,
Podestplatte — Auftragsfertigung max. 250/150/14 - 20 Transportbewehrung ésﬁmt}:nd alle restliche Fasen 3x3 mm 1045
imseiten

- Im Rahmen einer Auftragsfertigung kénnen Zargen fiir Gitterroste oder Fuabstreifer eingebaut
werden, die Entwdsserung der Vertiefung erfolgt iiber eine Entwdsserungsoffnung HT 50.
- Weiterhin kénnen komplette Wannen aus Polymerbeton eingebaut werden.

Zusétzliche technische Angaben:

- Die maximalen Maabweichungen in Dicke / Ldnge / Breite betragen +3 mm.

- Die ,Schwebenden Stufenplatten eignen sich fiir auskragende Stufenanlagen,
die maximale Auskragung darf 30 % der Plattenabmafie betragen.
Die Unterseite ist fiir den optimalen Haftverbund aufgeraut.

- Bei Blockstufen mit Besenstrich betrdgt die Rautiefe ca. 2mm.

- GeoCeramica®-Winkelstufen bestehen aus einer 1 cm dicken Keramikplatte und

3 c¢m Drainbeton.
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Datenblatt Stufen, Stufenplatten und Stufenmarkierungen

TOCANO STUFEN | PODESTPLATTEN Stufen, Stufenplatten und Stufenmarkierungen
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Klasse R 10 . ggrade Kanten von Blockstufen,
Treppenkante Treppenkante aus Innen + Gl T Trittstufen, Podestplatten
aus Edelstahl Edelstahlprofil AuBenbereich 30x12 Treppenkante | grau . - Sichtbeton unbearbeitet, 500
V2A 1.14301 kugelgestrahlte + samtierte
Oberflachen
. - gerade Kanten von Blockstufen,
12 verschiedene B
Treppenkante Treppenkante Farben. siehe Trittstufen, Podestplatten
aus PVC aus PVC, Typ 203 Innenbereich | 43x22 Treppenkante . ol,brich- - Sichtbeton unbearbeitet, 500
Lieferant Olbricht roﬁl.e de kugelgestrahlte + samtierte
P ’ Oberflachen
- gerade und radiale Kanten von
. entspre-
20 mm von Blockstufen, Trittstufen,
Kugelgestrahlter Innen + . Klasse R 13 chend
: . Breite 50 Treppenkante - . Podestplatten
Streifen AuBenbereich " (fuir Streifen) . . dem
- by zuriick versetzt - Sichtbeton unbearbeitet, Faifzl
geschliffene Oberflachen
50 mm von - gerade und radiale Kanten von entspre-
Markerpaint - _ Breite 50, . Blockstufen, Trittstufen, P
el G ~ | Fahrbahn- Innen + nach Angaben Treppenkante, | weiB, Podestplatten chend
. Markierungsfarbe AuBenbereich auch bei Steller | schwarz . dem
streifen des Planers s - kugelgestrahlte + samtierte -
_ moglich A Fertigteil
Oberflachen
Beton-Inlay — - gerade und radiale Kanten von
elngegossener e | Beton Innen + als Treppen- Artwork 301, Klasse R 13 Sl TG
ey kugelgestrahlt Aufienbereich S kante 304 (fur Streifen) Ptz 2l
Betonstreifen, gels - kugelgestrahlte + samtierte +
kugelgestrahlt geschliffene Oberflachen
Treppenkante Breite 50 20 mm von - gerade Kanten von Blockstufen, | entspre-
mit rutsch- et o i Innen + ARl ’ Treppenkante, wie Stufen- Trittstufen, Podestplatten chend
hemmenden m Aufenbereich Ti ]l ezn auch bei Steller oberflache - kugelgestrahlte + samtierte + dem
Rillen R — ete moglich Sichtbeton Fertigteil
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Datenblatt Blockstufen, ,,Schwebende Stufenplatten* und Trittstufen

mit eingebauten Lichtleisten

TOCANO STUFEN | PODESTPLATTEN Blockstufen, ,,Schwebende Stufenplatten* und
Trittstufen mit eingebauten Lichtleisten

b g u
s @ g‘ g’ .g 3 E
£ i 2 Z £ g 2 2 £
= = : 5= g SeE S =
S E : g o e z gEg | 3%
I = £ o < ] %o = -] &2
60/40/14 600 x 400 x 140 unbewehrt 30cm, 24 LEDs 3 72
90/40/14 900 x 400 x 140 unbewehrt 60cm, 48 LEDs 6 109
Blockstuf 4-seitig bearbeitet Auftri EN
ockstufen 120/40/14 1.200 x 400 x 140 Transportbewehrung ; 5 uftritt 90cm, 72 LEDs 9 145
mit Untertritt Ao, 72 umlaufend 7x7 AL
(5x 7cm) 150/40/14 1.500 x 400 x 140 Transportbewehrung ;Et}ii:r?slie?t(i:eide restliche Fasen 3x3 ?1)'15 120cm, 96 LEDs 12 181
200/40/14 2.000x 400x 140 Transportbewehrung 150cm, 120 LEDs 15 241
lfm/40/14 Ifm x 400 x 140 Transportbewehrung je nach Lange jenach Lange | 121/lfm
60/40/8 600 x 400 x 80 unbewehrt 30cm, 24 LEDs 3 44
90/40/8 900 x 400 x 80 unbewehrt 4-seitig bearbeitet Auftritt EN 60cm, 48 LEDs 6 66
Trittstufen 120/40/8 1.200 x 400 x 80 Transportbewehrung ?g&:gﬁgrgzae umlaufend 7 x 7, é|3Nl98 90cm, 72 LEDs 9 88
150/40/8 1.500 X 400 x 80 Transportbewehrung Stimseiten restliche Fasen 3x3 | 4 5c | 120¢m, 96 LEDs 12 132
lfm/40/8 Ifm x 400 x 80 Transportbewehrung je nach Lange jenach Lange | 74/lfm
60/6/6 600 x 60 x 60 7
Stellstufen itie bearbei EN
einzubauen 90/6/6 900 x 60 x 60 3-seitig bearbeitet | o\ coite 13198 10
. - unbewehrt Frontseite und
mit 5cm Riick- 120/6/6 1.200 % 60 x 60 beide Stirnseiten umlaufend 3x3 DIN 13
sprung 1045
lfm/6/6 Ifm x 60 x 60 11/Ifm
,Schwebende
P 125/125/8 1.245x1.245x 80 . . 90cm, 72 LEDs 9 288
Stufenplatten® - 5-seitig bearbeitet Auftritt EN
Auftragsfertigung Bewehrung gemaf3 Auftritt, s 13198
einzubauen mit 150/150/8 1.495x1.495x 80 Statik umlaufende umS?Itlg 7X7, DIN 120cm, 96 LEDs 12 414
min. 10cm Stirnseiten sl R 25 1045
Rliskiagling 175/175/8 1.745x1.745x 80 150cm, 120 LEDs 15 563
- Im Rahmen von Auftragsfertigung kdnnen die LED-Leisten wahlweise ein- oder mehrseitig in die
Stufenplatten eingebaut werden.
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Datenblatt Blockstufen, ,,Schwebende Stufenplatten* und Trittstufen TOCANO STUFEN | PODESTPLATTEN Blockstufen, ,,Schwebende Stufenplatten* und

mit eingebauten Lichtleisten Trittstufen mit eingebauten Lichtleisten
20 .
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»Schwebende 5-seitig bearbeitet Auftritt umlaufend
Stufenplatten“ - | Lange/Breite/8 nach Angabe Bewehrung Auftritt, 7x7. senkreche EN 13198 wahlweise 30, 60, 90, 120 oder 184
Auftragsfertigung | max. 175/175/8 geman Statik umlaufende ’ DIN 1045 150cm kg/m?
e Lo Fasen 3x3
mit freien Maf3en Stirnseiten

- Im Rahmen von Auftragsfertigung kdnnen die LED-Leisten wahlweise ein- oder mehrseitig in die
Stufenplatten eingebaut werden.

5-seitig bearbeitet | Auftritt umlaufend
Transportbewehrung Auftritt und alle 7x7, restliche
Stirnseiten Fasen 3x3

Podestplatte - Lange/Breite/Dicke nach Angabe
Auftragsfertigung | max. 250/150/14-20

EN 13198 wahlweise 30, 60, 90, 120 oder
DIN 1045 150cm

- Im Rahmen von Auftragsfertigung kdnnen die LED-Leisten wahlweise ein- oder mehrseitig in die
Podestplatten eingebaut werden.

Zusétzliche technische Angaben:

- Die LED-Lichtleiste wird werkseitig in den Untertritt bzw. in die Unterseite der Stufen
eingebaut. Die Stromzufuhr erfolgt innerhalb eines Leerrohrs von Mitte/hinten.
Die Ausleuchtung erfolgt blendfrei nach unten.

- Die maximalen Maabweichungen in Dicke/Lange/Breite betragen +3 mm.

- Die ,Schwebenden Stufenplatten eignen sich fiir auskragende Stufenanlagen,
die maximale Auskragung darf 30 % der Plattenabmafe betragen. Die Unterseite ist fiir
den optimalen Haftverbund aufgeraut.

- Die Stufenvorderkante kann mit einer Kantenmarkierung oder rutschhemmenden Kante
versehen werden.
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B i Schwebende Stuf lage® , SCHWEBENDE STUFENANLAGE — SO WIRD ES GEMACHT
au einer ,,Schwebende Stufenanlage

in einer Gartenanlage

und

Bau einer ,,Schwebende Stufenanlage*
mit Lichtdesign-Leuchteinheiten in einer

Gartenanlage

DIE VORUBERLEGUNGEN

Block- und Winkelstufen haben meist eine
Auftrittstiefe von 35-40cm und eine
Steigungshéhe von 13- 15cm. Damit lassen
sich auf kurzer Wegstrecke grole Hhenun-
terschiede bewaltigen. Treppen in Garten-
anlagen sollen aber ein bequemes Schreiten
ermoglichen, sich in die Topografie einordnen
und dsthetisch ansprechend wirken. Zudem
soll die tragende Konstruktion, das Funda-

ment, moglichst unsichtbar sein. Dafiir
wurden die ,,Schwebenden Stufenplatten®
entwickelt. Diese bestehen aus grofforma-
tigen Stufenplatten welche auf ein zuriick-
gesetztes Fundament verklebt werden

und dieses um bis zu 30% ihrer Grofe
tiberkragen. Dadurch tritt das Fundament
optisch zuriick und die Platten scheinen zu
»Schweben®,

1. DIE PLANUNG

Die Planung einer Stufenanlage ldsst sich
mit Bandmaf und Wasserwaage im Geldnde
und Taschenrechner, Notizblock und Bleistift
am Schreibtisch leicht selber machen.

Ein Beispiel soll dies erldutern:

MaRaufnahme im Geldnde

1. Zundchst ist der zu iiberwindende
Hohenunterschied aufzunehmen,
hier 66 cm.

2. Dann ist festzulegen, wie lang die
Stufenanlage sein soll,
hier 510 cm.

Berechnung am Schreibtisch

1. Esist eine Neigung von 1,5 % zum
Wegfiihren von Niederschlagswasser
einzuplanen, dies bedeutet einen
Hohenunterschied von 510 cm x 1,5%
=8cm.

2. Die Anzahl der Stufen ergibt sich
naherungsweise aus 66 cm + 14cm =
4 bis 5Stufen, gewahlt 4 Stufen.

3. Die Steigungshdhe ergibt sich somit:
[66 cm — 8 cm (Neigung)] + 4 Stufen =
14,5cm.

4. Es sollen Treppenstufen mit dem Maf3
von 150/150 cm verwendet werden.

5. Daraus ergibt sich die Auftrittsbreite
der oberen Stufe von 150 cm, die der
3anderen Stufen zu
[510cm -150cm] +3=120cm.

6. Eine Auftrittstiefe von 120 cm bei
einer Stufengrofe von 150 cm bedeutet
eine Auskragung von 150-120cm =
30cm.

7. Aus statischen Griinden ist eine
Auskragung von max. 30% zuldssig,
Kontrolle: 150 cm x 30 % = 45 cm.
Fazit: die gewdhlte Konstruktion ist
zuldssig.

8. Bei einer Breite der Stufenplatte von
150 cm ist eine Auskragung von max.
30 % zuldssig. 150 cm x 30 % = 45cm.
Da die Stufenplatten beidseitig gleich-
mafig auskragen sollen wird ein Maf3
von jeweils 20 cm gewdhlt.

Beispiele fiir mogliche Ausfiihrungsvarianten:
Blockfundament
max. 15% max. 15% max. 15% max. 15%
— — — —
I, =2
L in
§ E I : g H
i <
:I e E
< — — —
= max. 30% max. 15% max. 15% Stufenplatte
. niip Tnggsalings = YL an -
Veliaciaie
L]
Tripgeir-
Tl = i

%k pxdhem
“—> N
120 I Il,s%
30 120 von 510 cm
30 120 ¢« pt——»
30 120
) 510 "
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2. DAS ABLADEN

Die Stufenplatten werden auf Paletten
angeliefert.

Beim Abladen und Transportieren mit
Zinken bzw. Gabeln ist darauf zu achten,
dass diese die Betonoberfldchen und
Kanten nicht beschddigen. Fertigteile diirfen
nicht geklammert werden!

Die Schutzverpackung ist zeitnah nach
der Anlieferung zu entfernen. Ansonsten
kénnen sich infolge Durchfeuchtung

und Schwitzwasserbildung dauerhafte
Verfarbungen, Wolkenbildungen oder
Ausbliihungen bilden.

3. DIE EINGANGSKONTROLLE

Die angelieferten Stufenplatten sind bei

der Anlieferung zu iiberpriifen: sind es die
bestellten Formate und Farben, weisen die
Verpackungseinheiten Transportschdden
auf, sind offensichtliche Mangel sichtbar hat
eine Reklamation unverziiglich zu erfolgen.
Keinesfalls diirfen Stufenplatten mit er-
kennbaren Mangeln eingebaut werden. Im
Schadensfall werden Aus- und Einbaukosten
nicht iibernommen, wenn keine bauseitige
Eingangskontrolle durchgefiihrt wurde.

Die angelieferten Paletten sind so zu lagern,
dass die Ware vor Beschddigungen und
Verschmutzungen geschiitzt ist. Die Ver-
packungseinheiten diirfen nicht gestapelt
werden, die Palettenholzer konnen Abdriicke
hinterlassen.

4. DAS ERSCHEINUNGSBILD

VON SICHTBETON
Erfahrungsgemaf ist die Erwartungshaltung
zum Erscheinungsbild von Sichtbeton-

oberflachen sehr unterschiedlich. Trotz

aller Sorgfalt bei der Rohstoffauswahl und

in der Herstellung [dsst sich eine gewisse

Schwankungsbreite nicht ausschlieien.

Wegen der natiirlichen Ausgangsstoffe und

unvermeidlicher Toleranzen bei der Her-

stellung ist jedes Fertigteil ein Unikat. Die

einzelnen Bauteile eines Bauwerks konnen

daher nurim Rahmen baustoffgemafer,

zuldssiger Bandbreiten bestimmte Einzel-

kriterien erfiillen.

Im Merkblatt Sichtbeton des bdz werden die

zu tolerierenden Abweichungen im Erschei-

nungsbild von Sichtbetonflachen aufgefiihrt:

- Bei der Beurteilung der Sichtbetonflachen
ist der Gesamteindruck aus dem {iblichen
Betrachtungsabstand mafigebend.
Einzelkriterien werden nur gepriift, wenn
der Gesamteindruck der Ansichtsflachen
den vereinbarten Anforderungen nicht
entspricht. Zu tolerierende Abweichungen
im Erscheinungsbild der Sichtbetonflache
sind:

- geringe Strukturunterschiede bei
bearbeiteten Betonflachen

- Wolkenbildungen, Marmorierungen und
geringe Farbabweichungen

- Porenanhdufung

- sich abzeichnende Abstandhalter und
Bewehrung

- dunkle Streifen und geringe Ausblutungen
an Schalelementstéfien

- Schleppwassereffekte in geringer Anzahl
und Ausdehnung

- vereinzelte Kalkfahnen und Ausbliihungen

- Kantenabbriiche bei der Ausfiihrung
scharfer Kanten

- geringe Verwdlbungen
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Folgende Forderungen sind technisch nicht

oder nicht zielsicher herstellbar:

- gleichmaRiger Farbton aller Ansichts-
flachen am Bauwerk

- porenfreie Ansichtsflachen

- gleichmaRige Porenstruktur (PorengroRe
und -verteilung)

- Oberflache ohne Haarrisse

5. DAS AUSKOFFERN

Die Treppenstufen miissen auf ein
Fundament aus Beton aufgelagert werden.
Um dieses moglichst diinn und wirtschaft-
lich auszufiihren muss der Unterbau
ausreichend tragfdhig sein. Mutterboden
oder Lehm erfiillen diese Forderung nicht
und miissen daher ausgekoffert werden
und gegen eine Frostschutzschicht aus Kies
oder Schotter in abgestufter Kérnung %, mm
ausgetauscht und mit einer Rittelplatte
verdichtet werden. Das Hohenniveau des
schrdgen Planums ergibt sich aus der Dicke
der gewdhlten Stufenplatte — in der Regel
8cm - und der Fundamentdicke — an der
diinnsten Stelle reichen 14 cm aus.

6. DAS FUNDAMENT

Das Fundament wird an seiner Unterseite
nicht abgetreppt, es liegt auf dem schragen

Planum auf. Die Tiefe und Breite betragt die
der Stufenplatte abziiglich der jeweiligen
Auskragungen. Die Hohe der einzelnen
Abtreppungen ist so grof wie die gewdhlte
Steigung der Treppenanlage. Zudem muss
auch die Fundamentoberseite eine Neigung
von 1-1,5% aufweisen.

Die einzelnen Abschnitte des Fundaments
kdnnen einzeln geschalt und betoniert wer-
den oder auch an einem Stiick. Eine
gemeinsame Fundamentplatte bietet

die Sicherheit, dass sich die Stufen bei
eventuellen Setzungen des Planums nicht
unterschiedlich setzen. Bei einem einteiligen
Fundament ist die Einlage einer Baustahl-
matte Q 188 als Fldchenbewehrung erforder-
lich. Bei einer Fundamentlange von iiber
10m ist eine Dehnungsfuge erforderlich.
Achtung: Die Oberseite des Fundaments
muss eben abgezogen werden! Da die
Stufenplatten nur mit einem ca. 3 bis 5mm
dicken Diinnbett-Kleber aufgeklebt werden
ist ein Toleranzausgleich mit einer ,,dicken
Mértelfuge nicht mehr moglich.

7. DER HAFTVERBUND

Die Dauerhaftigkeit der Stufenkonstruk-
tion beruht auf einem optimalen Verbund
zwischen Fundament und Stufenplatte.

N

o A4
R v% w
2 QT
Fundament aus C 20/25

)

Tragfahiges, frostfreies Planum

1-1,5% Neigung
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: i
[

Fundament | %

Dies wird gewdhrleistet durch:

1. Der Trocknungsvorgang und der dadurch
bedingte Feuchtigkeitsschwund (Schwin-
den) muss weitestgehend abgeschlossen
sein. Dieser Vorgang ist stark von der
Witterung abhdngig. Eine ,Reifezeit nach
dem Betonieren des Fundaments von
4\Wochen ist mindestens einzuhalten.

2. Die Fundamentoberflache muss frei von
haftungsmindernden Substanzen, wie
Staub, Ol und losen Teilen sein.

3. Die Unterseite der Stufenplatten ist mit
einem ,,Besenstrich“ aufgeraut. Dies
erhoht die Haftung mit dem Kleber.

7.

An der Unterseite glatte Platten sind fiir
das Verkleben nicht geeignet.

. Unmittelbar vor dem Verlegen ist der

Untergrund mit einer Grundierung zu ver-

sehen, z.B. ,,Sopro Grundierung GD 749“.
. Sollte die Fundamentoberfldche nicht

das notwendige Gefalle von 2 % auf-
weisen, so ist dies mit einem Gefalle-
spachtel herzustellen, z. B. ,Sopro RAM
3 Renovier- & AusgleichsMortel 45%.

. Um Frostschaden und Ausbliihungen

zu vermeiden ist eine Abdichtung des
Untergrunds vorzunehmen, z.B. ,,Sopro
TurboDichtSchlamme 2-KTDS 823“. An
Detailpunkten werden ,,Sopro Dicht-
bander DB 438 und ,,Sopro Dichtecken
DE 014/015“ eingebaut.

Die Verklebung der Platten hat moglichst
hohlraumarm zu erfolgen, dazu ist ein
Flexkleber mit geeignetem Zahnspachtel
auf den Untergrund aufzutragen, z.B.
,»Sopro megaflex TX turbo MEG 667

. Die Verarbeitungshinweise des

Kleberlieferanten sind zu beachten, im
Zweifelsfall ist eine Beratung durch einen
Fachberater erforderlich.

Piawhivbeor; £ B, IABAMNCIL Rolc) MEE BT DAMBCTII, TXDSDRCRESCRlbS 2115 523
T ST, MBS 450 AP REE, FRTARE BT 1LY
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8. DAS VERLEGEN

Das Gewicht einer Stufenplatte betrédgt

je nach Plattendicke und -gréfe mehrere
Hundert Kilo. Damit ist sie nicht mehr
handisch zu versetzen. Wegen der geringen
Dicke der Stufenplatte und natiirlich auch
aus asthetischen Griinden sind keine
Versetzanker eingebaut. Die Stufenplatten
miissen daher mit einem Vakuumgreifer
eingebaut werden. Diese kdnnen {iber einen
Baumaschinen-Verleihservice ausgeliehen
werden. Beim Bestellen ist die Angabe der
Plattengrofe und des Gewichts erforderlich.
Jede Platte ist sofort auszurichten, ins-
besondere die gleichmafige Auskragung ist
zu kontrollieren. Die 1 - 1,5 %-ige Neigung
ergibt sich bei sorgfaltiger Ausfiihrung des
Fundamentes von allein.

Aus asthetischen Griinden kann der
Fundamentsockel farbig behandelt werden.
So ,,verschwindet“ mit einem dunkelgrauen
Anstrich das Fundament im Schatten der
dariiber liegenden auskragenden Platte.
Nach Abschluss der Verlegearbeiten wird
der Belag der unteren und oberen Weg-
fihrung verlegt. Dabei ist darauf zu achten,
dass die obenliegende Belagsflache nicht
iiber die Treppenanlage entwdssert wird.

Ansonsten besteht Gefahr, dass iibermaBig
viel Niederschlagswasser in die Stufen-
konstruktion eindringt und ggf. zu Feuchte-
flecken oder sogar zu Frostschaden fiihrt.

Unsichtbares Fundament
seitlich angeschiittet

9. DIE ,,SCHWEBENDE STUFENANLAGE*
MIT EINGEBAUTEN BELEUCHTUNGS-
ELEMENTEN

9.1 DER EINBAU

Die Stufenplatten fiir eine schwebende
Stufenanlage kénnen werksseitig mit
LED-Lichtleisten versehen werden. Es gelten
dieselben Angaben wie in Punkt 1 bis 8
beschrieben.

9.2 DAS INSTALLATIONSZUBEHOR

Die LED-Lichtleisten und LED-Strahler
werden durch das notwendige Installations-
zubehor erganzt:
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- Transformator, wahlweise mit 10 bis
100 Watt-Anschlussleistung. Die benétigte
Leistungsfahigkeit des Transformators
ergibt sich aus der Summe der Leistungs-
aufnahme der angeschlossenen Strahler
oder Lichtschienen. 10 und 20-Watt
Transformatoren sind Steckernetzgerate,
40-100 Watt Transformatoren sind
Bodennetzgerdte. Die Transformatoren
(Schutzklasse IP44) sind geschiitzt gegen
Spritzwasser — jedoch nicht geeignet fiir
die AuBenmontage und miissen daherin
einem feuchtigkeitsgeschiitzten Raum,
z.B. Garage, Keller oder Installations-
gehduse an das 220-Volt Stromnetz
angeschlossen werden.

& 3

- Verlangerungskabel, wahlweise 2,5,
5,0 oder 10,0 m lang. Die Verlangerungen
kénnen zwischen den LEDs oder Mehrfach-
verteilern und dem Transformator eingebaut
werden. Die Steckverbindungen der Ver-
langerungskabel (Schutzklasse IP44) sind
geschiitzt gegen Spritzwasser und miissen
daher bei Verlegung im Auenbereich
durch Zusatzmafinahmen, z. B. Verguss, vor
Feuchtigkeit geschiitzt werden.

- Mehrfachverteiler, wahlweise mit

3 oder 5 Anschliissen. Mit einem Mehr-
fachverteiler kdnnen entsprechend viele
Verbraucher an einen gemeinsamen
Transformator angeschlossen werden.
Die Steckverbindungen der Mehrfachver-
teiler (Schutzklasse IP44) sind geschiitzt
gegen Spritzwasser und miissen mit dem
Transformator in einem feuchtigkeits-
geschiitzten Raum installiert werden.

otad
po—

- Ein Stromanschluss im Garten wird

fur vielfdltige Zwecke bendotigt: Anschluss
fur die Lichtdesign-Elemente, Zeitschalt-
uhren, elektrische Gerdte wie Rasen-
mabher, Grill etc. Bei groferen Grund-
stiicken ist die Distanz vom Haus bis zum
Stromverbraucher oft nur mit tempordren
JVerlangerungskabeln® zu tiberbriicken.
Einfacher und sicherer ist eine zentrale
Losung, die mittels Erdkabel versorgt
wird: ein Installationsgehduse — werks-
mafig in einem Sitzwiirfel oder einem
objektspezifischen Fertigteil ,,versteckt*.
Das Gehduse mit den MaRen 40/40/25
cm bietet ausreichend Platz fiir Stecker-
und Bodennetz-Transformatoren. Es ist
werksmafig mit einer Hutschiene mit
drei vormontierten Einbau-Steckdosen
ausgestattet. Bei Bedarf kdnnen weitere
Anschliisse nachgeriistet werden.
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9.3 DIE ELEKTROINSTALLATION

Die Lichtdesign-Technologie beruht auf
Niedervolt und vorkonfektionierten Vernet-
zungskomponenten. D. h., fiir die Installation
bedarf es keines Fachmanns. Es werden
keine speziellen Werkzeuge benétigt — die
Steckverbindungen werden mit Uberwurf-
muttern handisch verschraubt.

In die Stufenplatten werden die Anschluss-
kabel durch ein Leerrohr gefiihrt. Je nach
GroBe der Platten schaut das insgesamt

10m lange Kabel noch ca. 8 bis 9m aus der
Riickseite oder Unterseite heraus. Die weitere
Kabelfiihrung innerhalb der Fundamente und
innerhalb von Griinflachen oder Belagsbet-
tungen zum Transformator sollte ebenfalls

in Leerrohren erfolgen. Diese schiitzen vor
mechanischen Beschddigungen, z.B. bei
spateren Aufgrabungen. Wegen der leichteren
Auffindbarkeit der Kabel bei spateren Aufgra-
bungen (Erweiterung, Schadenssuche, Ver-
legungen) ist es sinnvoll, einen Verlegeplan
(Foto) anzufertigen. Zum Schutz der Leerrohre
sind diese mit einem Trassenwarnband zu
markieren. Kabel niemals einbetonieren
oder unter Spannung einbauen, ansons-
ten ist ein Ausbau von defekten LED-Licht-
leisten nicht moglich!

Das Kabel wird mit dem Transformator
verschraubt. Ggf. kdnnen mehrere Leucht-
einheiten mittels Mehrfachverteiler an
einen entsprechend zu dimensionierenden
Transformator (10 - 100 Watt) angeschlos-
sen werden. Die Leistungsaufnahme der
Einzelverbraucher ist zu beachten.

Die Aqualine-Lichtleisten sind in einer Nut
an der Unterseite der Platte mittels dauer-
elastischem Kleber verklebt. Sie leuchten
damit blendfrei nach unten.

Im Falle einer Reparatur wird die LED-Leiste
aus der Fixierung geldst und mit dem Kabel
ca. 30 cm aus dem Leerrohr herausgezogen.
Das Zuleitungskabel hat nach ca. 25 cm ein
Kopplungsstiick, an dem es von der LED-
Leiste getrennt werden kann. Die neue
LED-Lichtleiste wird angeschlossen, das
Kabel von der Trafoseite her wieder zuriick-
gezogen und die LED-Leiste in die Nut
eingeklebt.

10. DIE GRUNDREINIGUNG,
ERHALTUNG UND PFLEGE
Nach dem Verlegen weisen die Stufen
zumeist vom ,,Baustellenbetrieb” Ver-
schmutzungen auf: Abdriicke von verun-
reinigten Arbeitsschuhen, weifSlich-grauer
Schimmer in Form von Kalkausbliihungen,
Reste von Sdgeschlamm etc. Diese lassen
sich zumeist mit Wasser und Besen,
eventuell Hochdruckreiniger und geeigneten
Reinigungsmitteln im Rahmen der Grund-
reinigung entfernen.
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Wahrend der Nutzung wird die Stufenanlage
durch Umwelteinfliisse und individueller
Nutzung verschmutzt: braunliche Verfar-
bungen durch Laub, Bliiten, verschiittete
Fliissigkeiten, Fett etc. Diese lassen sich
durch zeitnahe Reinigung mit Wasser und
Besen, eventuell Hochdruckreiniger und
geeigneten Reinigungsmitteln im Rahmen
der Unterhaltsreinigung entfernen. Viele
Verschmutzungen werden durch Sonnenein-
strahlung ausgebleicht und verschwinden
mit der Zeit ,,von allein®.

Fiir die Reinigung von SB-Oberflachen
diirfen weder Hochdruckreiniger mit
»Dreckfrase“ noch abrasiv wirkende
Reiniger und Zementschleierentferner ein-
gesetzt werden, da diese die Zementhaut
aufrauen oder entfernen und die Kornstruk-
tur freilegen kdnnen. Ubliche Reiniger fiir
den Innenbereich sind fiir die Anwendung
auf Sichtbetonfldchen ungeeignet, da sie
oftmals wachsartige Substanzen enthalten.
Diese sind schichtaufbauend und kdnnen
die Rutschhemmung verringern und ein
fleckiges Aussehen erzeugen. Leider ist die
Reinigungswirkung der ,,milden” Reiniger
begrenzt, hartndckige Flecken lassen sich
ggf. gar nicht sofort entfernen. Fiir diese
bedarf es Geduld, die meisten Verschmut-
zungen verschwinden durch die UV-Bestrah-
lungen von allein.

Um die Verschmutzungsneigung von SB zu
reduzieren, ist es empfehlenswert, eine
bauseitige Versiegelung vorzunehmen.
Stufenplatten ohne CleanTop®-Vergiitung
lassen sich ,vor-Ort“ nach einer griind-
lichen Reinigung mit Versiegelungen wieder
sauffrischen®.

Gewusst wie: Hochdruckreiniger, Reini-
gungs- und Pflegemittel sind in Abhdngig-
keit von der Art der Verschmutzung und der
Stufenplatte gezielt einzusetzen. Detaillierte
Informationen finden sich in den Anwen-
dungshinweisen der jeweiligen Produkte,
diese sind unbedingt zu beachten!

ANMERKUNG

Diese Hinweise basieren mafigeblich auf
Erfahrungswerten und sind groftenteils
Stand der Technik. Es wird keinerlei Haftung
fiir Schaden ibernommen, die sich auf
Anwendung dieser Hinweise griinden.
Produktspezifische Informationen zu Kleber
und Haftgrund des jeweiligen Lieferanten
sind zu beachten. Die produktspezifischen
Informationen des Leuchtenherstellers sind
zu beachten.

Weitere Einbau- und Anwendungsempfeh-
lungen sowie zahlreiche Verlegemuster zu
den Beldgen sind einzusehen unter
www.birkenmeier.com
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Bau einer Treppenanlage

und

Bau einer Treppenanlage mit Lichtdesign-

Leuchteinheiten

DIE VORUBERLEGUNGEN

An eine Treppenanlage sind drei wesentliche

Forderungen zu stellen

- sie muss bequem begehbar sein, dies ist
inshesondere fiir dltere Menschen und fiir
Menschen mit eingeschrdanktem Sehver-
maogen wichtig.

- sie muss sicher begehbar sein, dies gilt
inshesondere bei Ndsse und bei winter-
lichen Verhdltnissen.

- sie muss bei Dunkelheit als potentielle
Gefahrenquelle erkennbar sein.

Planungsgrundlage fiir jede Treppe ist die
mittlere Schrittlange einer erwachsenen
Person mit 63 bis 65 cm. Diese ergibt sich
aus der Schrittmafregel: 2 x Stufenhdhe +
Auftritt = > 63 Sl < 65. Bei dieser {iber-
schldgigen Kontrolle bleiben Gefdlle und
Fugendicke unberiicksichtigt.

Mit dieser Vorgabe lasst sich bei vorgege-
benem Héhenunterschied die Stufenanzahl
ermitteln. Durch Variierung der Stufen-
geometrie ldsst sich die Treppenanlage an
bauliche Gegebenheiten anpassen. D.h.,
je kiirzer der Auftritt, desto hoher kann die
Steigung sein und umgekehrt.

Je nach Art der Treppenunterkonstruktion
stehen verschiedene Stufentypen zur
Verfiigung:

- Blockstufe, massive Stufe mit recht-
eckigem Querschnitt, i.d.R. 40x 14 cm.

- Winkelstufe, einteilige Stufe bestehend
aus Tritt- und Setzstufe, i.d.R. 40x 14 mit
einer Materialstarke von 5cm.

- Trittstufe, diinne Stufenplatte, i.d.R.
40x5cm, ggf. ergdnzt um Stellstufe,
i.d.R.8x5cm.

Je nach baulichen Gegebenheiten kénnen
die verschiedenen Stufentypen auf Block-
oder Streifenfundamente oder Treppen-
wangen aufgelagert werden.

1. DAS ERSCHEINUNGSBILD

VON SICHTBETON
Erfahrungsgemas ist die Erwartungshaltung
zum Erscheinungsbild von Sichtbeton-
oberflachen sehr unterschiedlich. Trotz
aller Sorgfalt bei der Rohstoffauswahl und
in der Herstellung ldsst sich eine gewisse
Schwankungsbreite nicht ausschliefien.
Wegen der natiirlichen Ausgangsstoffe und
unvermeidlicher Toleranzen bei der Her-
stellung ist jedes Fertigteil ein Unikat. Die
einzelnen Bauteile eines Bauwerks kdnnen
daher nurim Rahmen baustoffgemafer,
zuldssiger Bandbreiten bestimmte Einzel-
kriterien erfiillen.
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Im Merkblatt Sichtbeton des bdz werden
die zu tolerierenden Abweichungen im
Erscheinungsbild von Sichtbetonflachen
aufgefiihrt:

- Bei der Beurteilung der Sichtbetonfldachen
ist der Gesamteindruck aus dem {iblichen
Betrachtungsabstand mafigebend.
Einzelkriterien werden nur gepriift, wenn
der Gesamteindruck der Ansichtsflachen
den vereinbarten Anforderungen nicht
entspricht. Zu tolerierende Abweichungen
im Erscheinungsbild der Sichtbetonflache
sind:

- geringe Strukturunterschiede bei
bearbeiteten Betonflachen

- Wolkenbildungen, Marmorierungen und
geringe Farbabweichungen

- Porenanhdufung

- sich abzeichnende Abstandhalter und
Bewehrung

- dunkle Streifen und geringe Ausblutungen
an Schalelementstdfien

- Schleppwassereffekte in geringer Anzahl
und Ausdehnung

- vereinzelte Kalkfahnen und Ausbliihungen

- Kantenabbriiche bei der Ausfiihrung
scharfer Kanten
- geringe Verwolbungen

Folgende Forderungen sind technisch nicht

oder nicht zielsicher herstellbar:

- gleichmagRiger Farbton aller Ansichts-
flachen am Bauwerk

- porenfreie Ansichtsflachen

- gleichmaRige Porenstruktur (PorengroRe
und -verteilung)

- Oberflache ohne Haarrisse

2. DIE PLANUNG

2.1 DIE ERMITTLUNG DER STUFENMARE
Die Planung einer Stufenanlage ldsst sich
mit Bandmaf und Wasserwaage im Geldnde
und Taschenrechner, Notizblock und Blei-
stift am Schreibtisch leicht selber machen.
Ein Beispiel soll dies erldutern:

MaRaufnahme im Gelande

1. Zundchst ist der zu iiberwindende Hohen-

unterschied aufzunehmen, hier 120 cm.

2. Dann ist festzulegen, wie lang die Stufen-
anlage sein soll, hier 290 cm.

Berechnung am Schreibtisch

1. Esist eine Neigung von mindestens 1%
zum Wegfiihren des Niederschlagswassers
einzuplanen, dies bedeutet einen Hohen-
unterschied von 290 ¢cm x 1% = 3cm.

2. Die horizontale Fuge soll ca. 0,5cm
betragen.

3. Die Anzahl der Stufen ergibt sich aus:
[120cm - 3cm (Gefdlle) - 4 cm (Fugen)]:
14 cm = 8 Stufen.

4. Die Steigungshohe ergibt sich somit:
[120 cm - 4 cm (Fugen)] + 8 Stufen =
14,5cm.

5. Es sollen Stufen mit dem Maf von
40 x 14 cm verwendet werden.

6. Daraus ergibt sich die Auftrittsbreite
der oberen Stufe von 40 cm, die der 7
anderen Stufen zu: [290cm - 40¢cm] + 7
=35,7cm.

7. Wird aus asthetischen Griinden kein
unterschiedlicher Auftritt gewiinscht,

TREPPENANLAGE - SO WIRD ES GEMACHT

so muss die obere Stufe schmdler sein:
290 + 8 =36,2cm.

. Ergebnis: 7 Stufen 40x14 (Uberlappung

um 3,8cm) und eine Stufe mit 36,2x14.

. Uberpriifung mit der SchrittmaBregel:

2x14+36,2=64,2,d.h. die Treppen-
anlage lasst sich bequem und sicher
begehen.

2.2 DAS ABLEITEN VON

NIEDERSCHLAGSWASSER

- Der oberhalb der Treppenanlage liegende

Belag sollte nicht iiber die Stufen ent-
wassert werden. Dies wiirde bei starkerem
Regen zu einem ,Wasserfall“ fiihren und
die Glattegefahr erhdhen. Zudem wiirde
unndtig Wasser in den Unterbau der Trep-
penanlage geleitet und Wasserflecken und
Ausbliihungen gefordert werden. Daher ist
oberhalb der Treppe eine Entwésserungs-
rinne anzuordnen.

- Bei langeren Treppenanlagen ist auch

unterhalb der untersten Stufe eine Ent-
wasserungsrinne anzuordnen, sie nimmt

Kiinftige Treppenldnge = 290 cm

v

A

Vorhandene Gelandeoberflache

Kiinftige
Treppen-
hohe=120cm

<

v

<

1x36,2 cm + 7 x40 cm (-7 x Uberlappung 3,8 cm)

8x14cm
+
> ca. 3 cm Neigung
+
Y ca. 4 cm Fugen
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das Niederschlagswasser des Treppen-
laufs auf.

2.3 DIE BERUCKSICHTIGUNG VON
SICHERHEITSASPEKTEN

- Um ein sicheres Begehen einer Treppen-
anlage bei Nasse zu gewahrleisten,
sollten die Stufen fiir den bewitterten
AufBienbereich rutschhemmend sein,
d.h. mindestens eine Rutschhemmung
von R11 aufweisen. Stofien zwei Beldge
aneinander, z. B. Podestplatte und Stufen
oder Pflasterbelag und Stufen, sollte die
Rutschhemmung dieser verschiedenen
Oberflachen dhnlich sein.

- Um ein sicheres Begehen einer Treppen-
anlage bei Dunkelheit zu gewahrleisten,
sollten die Stufen als potentielle Gefah-
renquelle erkannt werden kdnnen. Dazu
kénnen diese mit einer kontrastierenden
Treppenkantenkennzeichnung oder mit
einer Beleuchtung - siehe Punkt 7 -
versehen werden.

3. DAS ABLADEN

Die Stufen werden auf Paletten angeliefert.
Beim Abladen und Transportieren mit
Zinken bzw. Gabeln ist darauf zu achten,
dass diese die Betonoberfldchen und
Kanten nicht beschddigen. Fertigteile diirfen
nicht geklammert werden!

Die Schutzverpackung ist zeitnah nach

der Anlieferung zu entfernen. Ansonsten
kénnen sich infolge Durchfeuchtung

und Schwitzwasserbildung dauerhafte
Verfarbungen, Wolkenbildungen oder Aus-
bliihungen bilden.

4. DIE EINGANGSKONTROLLE

Die angelieferten Stufen sind bei der
Anlieferung zu iiberpriifen: sind es die
bestellten Formate und Farben, weisen die
Verpackungseinheiten Transportschaden
auf, sind offensichtliche Méngel sichtbar hat
eine Reklamation unverziiglich zu erfolgen.
Keinesfalls diirfen Stufen mit erkennbaren
Mangeln eingebaut werden. Im Schadensfall
werden Aus- und Einbaukosten nicht {iber-
nommen, wenn keine bauseitige Eingangs-
kontrolle durchgefiihrt wurde.

Die angelieferten Paletten sind so zu lagern,
dass die Ware vor Beschadigungen und
Verschmutzungen geschiitzt ist. Die Ver-
packungseinheiten diirfen nicht gestapelt
werden, die Palettenholzer konnten Abdriicke
hinterlassen.

5. TREPPENANLAGE AUF
BETONFUNDAMENT

5.1 DAS AUSKOFFERN

Die Treppenstufen miissen auf ein Funda-
ment aus Beton aufgelagert werden. Um
dieses moglichst diinn und wirtschaftlich
auszufiihren muss der Unterbau ausrei-
chend tragfdhig sein. Mutterboden oder
Lehm erfiillen diese Forderung nicht und
miissen daher ausgekoffert werden und
gegen eine Frostschutzschicht aus Kies oder
Schotter in abgestufter Kérnung %, mm
ausgetauscht und mit einer Riittelplatte
verdichtet werden.
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Drainagerinne

5.2 DAS FUNDAMENT

Bei einer kurzen und niedrigen Treppenan-
lage wird ein monolithischer Fundament-
block betoniert.

Bei einer langen und hohen Treppenan-
lage wird aus wirtschaftlichen Griinden das
Planum abgeschragt und ein abgetrepptes
Fundament betoniert. Das Héhenniveau des
schragen Planums ergibt sich aus der Dicke
der Stufen - in der Regel 14 cm — und der
Fundamentdicke — an der diinnsten Stelle
reichen 15 cm aus. Die Hohe der einzelnen
Abtreppungen ist so grof wie die gewdhlte
Steigung der Treppenanlage.

In die Konstruktion eindringendes Wasser
muss unterhalb der Stufen zielsicher ab-
gefiihrt werden, daher sollte der Rohbeton
die gleiche Neigung wie der fertige Belag
aufweisen.

Die Stufen sollten seitlich um 5cm {iber das
Fundament auskragen um ein Abtropfen von
Niederschlagswasser zu ermdglichen.

Bei der Errichtung des Fundaments sind
ggf. Einbauteile zu beriicksichtigen: z.B. ein
Entwdsserungsrohr fiir den FuBkratzrost,
Kocher fiir die Befestigung eines Geldnders,
Leerrohre fiir die Stromversorgung von Stu-
fen mit integrierten Lichtleisten oder Spots.

5.3 DER STUFENEINBAU

Ein besonderes Augenmerk beim Verlegen
von Stufen ist auf die rasche Entwdsserung
der Treppenanlage zu legen:

Die Stufen miissen eine Neigung von 1,0 bis

1,5% in Entwdsserungsrichtung aufweisen.

Dadurch kann Niederschlagswasser schneller

abflieBen:

- Dies verringert die Gefahr des Aus-
rutschens, inshesondere im Winter bei
gefrierender Nasse.

- Esverringert das Eindringen von Wasser in
die Unterkonstruktion der Treppenanlage
und somit die Bildung von Feuchteflecken
und Ausblithungen.
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Neigung Treppenstufen
1-1,5%

Neigung des
Belags 2,5 %

Die Dauerhaftigkeit der Stufenkonstruk-
tion beruht auf einem optimalen Verbund
zwischen Fundament und Stufen. Dies wird
gewdhreistet durch folgende Faktoren:

- DerTrocknungsvorgang und der dadurch
bedingte Feuchtigkeitsschwund (Schwin-
den) muss weitestgehend abgeschlos-
sen sein. Ein sofortiges Belegen des
Rohbetons mit Stufen fiihrt zu Abrissen
des Mortels oder zu Rissen innerhalb der
Stufen.

- Die Fundamentoberflache und die Stufen-

unterseite miissen frei von haftungsmin-
dernden Substanzen wie Staub, Ol und
losen Teilen sein.

- Um aufsteigende Feuchte zu vermeiden,
ist auf den Rohbeton eine Abdichtung
aufzutragen.

- |Ist ein Gefdlle des Rohbetons nicht vor-

handen, so ist dieses durch einen Gefalle-
spachtel herzustellen.

- StoRfugen sollten etwa 5mm und Lager-

fugen etwa 5-10 mm breit sein, damit
kénnen eventuell vorhandene Maftoleran-
zen ausgeglichen werden.

- Stufen sollten mit einer Uberlappung von

mindestens 2 cm eingebaut werden.

- Wird die Breite einer Treppenanlage mit

mehreren nebeneinanderliegenden Stufen
ausgefiihrt, so empfiehlt es sich — um eine
durchgehende Fuge zu meiden - diese mit
versetzten Fugen einzubauen.

- Die Verlegung erfolgt auf etwa kellenbrei-

ten Mortelstreifen. Bei Stufenbreiten bis
1,20 Meter sind 2 Mortelstreifen anzuord-
nen. Bei breiteren Stufen entsprechend
mehr, diese sind mit Folie iberdeckt aus-
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Fundament = Rohtreppe

Abdichtung

kellenbreite Mortelstreifen

7/
1-1,5% Neigung

zubilden, die Folie wirkt wie ein Gleitlager
und verhindert Zwangsspannungen.

- Die Mortelstreifen miissen in Flucht von

oben nach unten liegen. In den sich bil-
denden Entwdsserungskandlen zwischen
den Mbrtelstreifen muss fiir Staundsse-
abfluss gesorgt sein.

- Bei Winkelstufen diirfen die Stellstufen

unvermortelt bleiben.

- Die Fugen sind moglichst lange offen zu

lassen um ein Austrocknen der Unter-
konstruktion zu ermdglichen. Sie kénnen
spater mit dauerelastischer Fugenmasse
verschlossen werden.

- Treppenstufen sind zwédngungsfrei zu

verlegen, d. h. ein vollflachiges Verkleben
der Stufen ist nicht zuldssig. Desweiteren
diirfen StoBfugen nicht vermortelt werden.
Geldnder- und Regenfallrohrdurchfiih-

rungen miissen mit dauerelastischen
Materialien abgedichtet werden.

- Die Verarbeitungshinweise des Kleber-
lieferanten sind zu beachten, im
Zweifelsfall ist eine Beratung durch einen
Fachberater erforderlich.

6. DIE TREPPENANLAGE AUF WANGEN

Erfolgt die Auflagerung von Treppenstufen
anstatt auf einem monolithischen Beton-
fundament auf filigranen Wangen, so sind
die Stufen dafiir auszufiihren. Wangen, deren
Auflagerung am FuBpunkt, die Befestigung
am Haus wie auch die Befestigung der Stufen
auf den Wangen sind konstruktiv zu planen
und statisch nachzuweisen.

Da die Stufen nur auf den zwei 8-10cm
breiten Wangen aufliegen, miissen diese
bewehrt sein. Dies bedeutet, dass Winkel-
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stufen und Tritt-/Setzstufen einen dickeren
Materialquerschnitt als die {iblichen 5 cm -
meist 8 cm - aufweisen.

Ein Verkleben mit Mortel ist nicht moglich.
Vielmehr miissen die Stufen durch Ver-
schrauben mit den Wangen gegen Verrut-
schen gesichert werden. Die Verdiibelung
kann ,vor-Ort“ vorgenommen werden oder
es werden Hiilsendiibel bei der Fertigung der
Stufen eingebaut.

Wangen und Stufen diirfen nicht starr mitei-
nander verbunden werden. Tragkonstruktion
und Stufen unterliegen unterschiedlichen
Bewegungen aus Setzungen, Schwinden

und Temperatureinfliissen. Diese miissen
durch eine elastische Lagerung ausgeglichen
werden.

7. DIETREPPENANLAGE MIT
EINGEBAUTEN BELEUCHTUNGS-
ELEMENTEN

7.1 DER EINBAU

Blockstufen und Podestplatten kénnen
werksseitig mit LED-Lichtleisten versehen
werden. Es gelten dieselben Angaben wie in
Punkt 1 bis 5 beschrieben.

7.2 DAS INSTALLATIONSZUBEHOR

Die LED-Lichtleisten und LED-Strahler

werden durch das notwendige Installations-

zubehdr ergdnzt:

- Transformator, wahlweise mit 10 bis
100 Watt-Anschlussleistung. Die benétigte
Leistungsfahigkeit des Transformators
ergibt sich aus der Summe der Leistungs-

aufnahme der angeschlossenen Strahler
oder Lichtschienen. 10 und 20-Watt
Transformatoren sind Steckernetzgerdte,
40-100 Watt Transformatoren sind
Bodennetzgerdte. Die Transformatoren
(Schutzklasse IP44) sind geschiitzt gegen
Spritzwasser — jedoch nicht geeignet fiir
die AuBenmontage und miissen daher in
einem feuchtigkeitsgeschiitzten Raum,
z.B. Garage, Keller oder Installations-
gehduse an das 220-Volt Stromnetz
angeschlossen werden.

Verbraucher an einen gemeinsamen
Transformator angeschlossen werden. Die
Steckverbindungen der Mehrfachverteiler
(Schutzklasse IP44) sind geschiitzt gegen
Spritzwasser und miissen mit dem Trans-
formator in einem feuchtigkeitsgeschiitz-
ten Raum installiert werden.

bl
r

A |

- Verldngerungskabel, wahlweise 2,5,

5,0 oder 10,0 m lang. Die Verldngerungen
konnen zwischen den LEDs oder Mehr-
fachverteilern und dem Transformator
eingebaut werden.

- Die Steckverbindungen der Verlangerungs-

kabel (Schutzklasse IP44) sind geschiitzt
gegen Spritzwasser und miissen daher bei
Verlegung im Auenbereich durch Zusatz-
mafinahmen, z. B. Verguss, vor Feuchtig-
keit geschiitzt werden.

- Mehrfachverteiler, wahlweise mit 3

oder 5 Anschliissen. Mit einem Mehr-
fachverteiler kdnnen entsprechend viele
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- Ein Stromanschluss im Garten wird

fir vielfdltige Zwecke bendtigt: Anschluss
fir die Lichtdesign-Elemente, Zeitschalt-
uhren, elektrische Gerate wie Rasenmaher,
Grill etc. Bei groferen Grundstiicken ist

die Distanz vom Haus bis zum Stromver-
braucher oft nur mit tempordren ,Verldnge-
rungskabeln zu tiberbriicken. Einfacher
und sicherer ist eine zentrale Losung, die
mittels Erdkabel versorgt wird: ein Instal-
lationsgehduse — werksmdfig in einem
Sitzwiirfel oder einem objektspezifischen
Fertigteil ,versteckt“. Das Gehduse mit den
MaBen 40/40/25 cm bietet ausreichend
Platz fiir Stecker- und Bodennetz-Trans-
formatoren. Es ist werksmafig mit einer
Hutschiene mit drei vormontierten Ein-
bau-Steckdosen ausgestattet. Bei Bedarf
konnen weitere Anschliisse nachgeriistet
werden.

TREPPENANLAGE - SO WIRD ES GEMACHT

7.3 DIE ELEKTROINSTALLATION

Die Lichtdesign-Technologie beruht auf
Niedervolt und vorkonfektionierte Vernet-
zungskomponenten. D. h. fiir die Installation
bedarf es keines Fachmanns. Es werden
keine speziellen Werkzeuge bendtigt - die
Steckverbindungen werden mit Uberwurf-
muttern handisch verschraubt.

In die Stufen werden die Anschlusskabel
durch ein Leerrohr gefiihrt. Je nach GroRe
der Stufen schaut das insgesamt 10 m lange
Kabel noch ca. 9 m aus der Riickseite oder
Unterseite heraus. Die weitere Kabelfiihrung
innerhalb der Fundamente und innerhalb
von Griinflachen oder Belagsbettungen zum
Transformator sollte ebenfalls in Leerrohren
erfolgen. Diese schiitzen vor mechanischen
Beschddigungen, z. B. bei spdteren Aufgra-
bungen. Wegen der leichteren Auffindbar-
keit der Kabel bei spateren Aufgrabungen
(Erweiterung, Schadenssuche, Verlegungen)
ist es sinnvoll einen Verlegeplan (Foto)
anzufertigen. Zum Schutz der Leerrohre

sind diese mit einem Trassenwarnband zu
markieren. Kabel niemals einbetonie-
ren oder unter Spannung einbauen,
ansonsten ist ein Ausbau von defekten
LED-Lichtleisten nicht moglich!
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Das Kabel wird mit dem Transformator
verschraubt. Ggf. kénnen mehrere Leucht-
einheiten mittels Mehrfachverteiler an
einen entsprechend zu dimensionierenden
Transformator (10 - 100 Watt) angeschlos-
sen werden. Die Leistungsaufnahme der
Einzelverbraucher ist zu beachten.

Die Aqualine-Lichtleisten sind in einer Nut
im Untertritt der Stufen mittels dauerelasti-
schem Kleber verklebt. Sie leuchten damit
blendfrei nach unten.

Im Falle einer Reparatur wird die LED-Leiste
aus der Fixierung geldst und mit dem Kabel
ca. 30 cm aus dem Leerrohr herausgezogen.
Das Zuleitungskabel hat nach ca. 25cm ein
Kopplungsstiick, an dem es von der LED-
Leiste getrennt werden kann. Die neue LED-
Lichtleiste wird angeschlossen, das Kabel
von der Trafoseite her wieder zuriickgezogen
und die LED-Leiste in die Nut eingeklebt.

8. DIE GRUNDREINIGUNG, ERHALTUNG
UND PFLEGE

Nach dem Verlegen weisen die Stufen zu-
meist vom ,,Baustellenbetrieb® Verschmut-
zungen auf: Abdriicke von verunreinigten
Arbeitsschuhen, weiBilich-grauer Schimmer
in Form von Kalkausbliihungen, Reste von
Sdgeschlamm, Staub vom Fugenfiillmaterial
etc. Diese lassen sich zumeist mit Wasser
und Besen, eventuell Hochdruckreiniger
und geeigneten Reinigungsmitteln im Rah-
men der Grundreinigung entfernen.
Wahrend der Nutzung wird die Stufenanlage
durch Umwelteinfliisse und individuelle
Nutzung verschmutzt: braunliche Verfar-

bungen durch Laub, Bliiten, verschiittete
Fliissigkeiten, Fett etc. Diese lassen sich
durch zeitnahe Reinigung mit Wasser und
Besen, eventuell Hochdruckreiniger und
geeigneten Reinigungsmitteln im Rahmen
der Unterhaltsreinigung entfernen. Viele

Verschmutzungen werden durch Sonnenein-

strahlung ausgebleicht und verschwinden
mit der Zeit ,,von allein“.

Fiir die Reinigung von SB-Oberfldchen
diirfen weder Hochdruckreiniger mit ,,Dreck-
frase“ noch abrasiv wirkende Reiniger

und Zementschleierentferner eingesetzt
werden, da diese die Zementhaut aufrauen
oder entfernen und die Kornstruktur frei-
legen kénnen. Ubliche Reiniger fiir den
Innenbereich sind fiir die Anwendung

auf Sichtbetonflichen ungeeignet, da sie
oftmals wachsartige Substanzen enthalten.
Diese sind schichtaufbauend und kénnen
die Rutschhemmung verringern und ein
fleckiges Aussehen erzeugen. Leider ist die
Reinigungswirkung der ,,milden” Reiniger
begrenzt, hartndckige Flecken lassen sich
ggf. gar nicht sofort entfernen. Fiir diese
bedarf es Geduld, die meisten Verschmut-
zungen verschwinden durch die UV-Bestrah-
lungen von allein.

Um die Verschmutzungsneigung von SB

zu reduzieren ist es empfehlenswert eine
bauseitige Versiegelung vorzunehmen.
Kugelgestrahlte Stufen ohne CleanTop®-
Vergiitung lassen sich ,,vor-Ort“ nach einer
griindlichen Reinigung mit Versiegelungen
wieder ,auffrischen®.
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Gewusst wie: Hochdruckreiniger,
Reinigungs- und Pflegemittel sind in
Abhdngigkeit von der Art der Verschmut-
zung und der Stufen gezielt einzusetzen.
Detaillierte Informationen finden sich in den
Anwendungshinweisen der jeweiligen Pro-
dukte, diese sind unbedingt zu beachten!

ANMERKUNG

Diese Hinweise basieren mafigeblich auf
Erfahrungswerten und sind groftenteils
Stand der Technik. Es wird keinerlei Haftung
fiir Schaden tibernommen, die sich auf
Anwendung dieser Hinweise griinden.
Produktspezifische Informationen zu Kleber
und Haftgrund des jeweiligen Lieferanten
sind zu beachten. Die produktspezifischen
Informationen des Leuchtenherstellers sind
zu beachten.

Weitere Einbau- und Anwendungs-
empfehlungen sind einzusehen unter
www.birkenmeier.com
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Datenblatt Typ BI-5; 5 kN CONTURO MAUERSCHEIBEN | CONTURO MAUERSCHEIBEN ARTWORK Typ BI-5; 5 kN

Mauerscheiben fiir Verkehrslast 5,0 kN/m2 mit horizontaler Hinterfiillung, Typ BI-5

g 2o c £
» 22 | & 23 Subd g
£ = 3 £ 2 = 2 S£gt g
c = 2 28 i ] = S = TE%a N £ .
s| 3 e EE | E. | 3 |8 o s E 53 3| £z
3 8 EE 285| 85 | €8 | 2§ 5§ 585 2 BAEE gz $0 | 52
& @ 2= &= | &= 585 | &= Sk oo S £ Shw™a = 28| &%
45/49 450X 500X 116 45 31 11,6 | 10,0 - 85
55/49 550X 500x 116 55 33 11,6 | 10,0 = 101
80/49 800x 500X 116 80 43 11,6 | 10,0 - 147
105/49 | 1.050x500x116 | 105 56 11,6 | 10,0 - sseit 197
130/49 | 1.300x500%x116 | 130 69 11,6 | 10,0 | 12,5x12,5 s Vorderseite, 263
49/50 Vorderseite, Koof und beid EN 15258
150/49 | 1.500x500%x116 | 150 75 11,6 | 10,0 | 12,5x12,5 beidseitige Kopf umlaufend oprund beide 299
Y Konizitat in den ob Seitenflachen, EN 1992 2
180/49 | 1.800x500x116 | 180 80 11,6 | 10,0 | 12,5x12,5 Vg:'jze' ;‘mm '2”0 ci:‘ gygfg . | Rickseite die Typenstatik 339
200/49 | 2.000x500x116 | 200 87 11,6 | 10,0 | 12,5x12,5 55: 10 ¢m) Zts)eresns 2%&?"” 375
+55:
230/49 | 2.300x500x116 | 230 98 11,6 | 10,0 | 12,5x12,5 429
250/49 | 2.500x500x116 | 250 105 11,6 | 10,0 | 12,5x12,5 465
280/49 | 2.800x500x135 | 280 120 13,5 | 10,0 | 12,5x12,5 616
300/49 | 3.000x500x135 | 300 130 13,5 | 10,0 | 12,5x12,5 663
45/99 450x1.000x116 45 31 11,6 | 10,0 - 174
55/99 550x1.000x 116 55 33 11,6 | 10,0 = 207
80/99 800x1.000x116 80 43 11,6 | 10,0 = 301
105/99 | 1.050x1.000x116 | 105 56 11,6 | 10,0 - - 403
-seitig
130/99 | 1.300x1.000x116 130 69 11,6 | 10,0 | 12,5x12,5 Ixymm Vorderseite 538
99/100 Vorderseite, .
| | 150/99 | L500x1.000x116 | 150 75 11,6 | 10,0 | 12,5x12,5 e Kopf umlaufend anfu?lq t;]e'de Em 1;;28/ . 595
e . eltenrtachen,
180/99 | 1.800x1.000x116 | 180 80 11,6 | 10,0 | 12,5x12,5 \'fgrf]“jze't;;m '2“0‘1‘;: aty’;fzg+ Riickseite die Typenstatik 692
200/99 | 2.000x1.000x116 200 87 11,6 | 10,0 | 12,5x12,5 55: 10 cm) oberen 20 cm (Typ 765
’ 45+55:10cm
230/99 | 2.300x1.000x116 | 230 98 11,6 | 10,0 | 12,5x12,5 ) 876
250/99 | 2.500x1.000x116 | 250 105 11,6 | 10,0 | 12,5x12,5 950
280/99 | 2.800x1.000x135 | 280 120 13,5 | 10,0 | 12,5x12,5 1.259
300/99 | 3.000x1.000x135 | 300 130 13,5 | 10,0 | 12,5x12,5 1.355
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Datenblatt Typ BI-5; 5 kN

Mauerscheiben fiir Verkehrslast 5,0 kN/m2 mit horizontaler Hinterfiillung, Typ BI-5

CONTURO MAUERSCHEIBEN | CONTURO MAUERSCHEIBEN ARTWORK Typ BI-5; 5 kN
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55/199 550x2.000x116 55 33 11,6 10,0 - 9x9mm 4-seitig, 414
199/200 Vorderseite, Vorderselte,.
80/199 | 800x2.000x116 80 43 11,6 | 10,0 = beidseitige Kopfumlaufend Kopf und beide EN 15258/ 602
2 Konizitit in den oberen Seitenflachen, EN 1992 0,5
105/199 | 1.050%2.000x 116 105 56 11,6 | 10,0 = D, 20¢m (T 45+ Riickseite die Typenstatik 806
J 55: 10 y[; oberen 20 cm (Typ
130/199 | 1.300%2.000x116 130 69 11,6 | 10,0 | 12,5x12,5 8 d0am] 45+55: 10 cm) 1.076
80/49 800X 500122 80 43 12,2 10,0 = 9Xi mm . Vorderseite 147
. Riickseite in den strukturiert, Kopf
P 105/49 | 1050x500x 122 105 56 122 | 10,0 - 49/ 49 ofen A0, | 0 il S Em119592258/ 2 | 197
B ’ ’ Wandstarke links/ | flachen schalungs- Toenstatik
& rechts glatt, Riickseite yp
130/49 | 1300x500% 122 130 69 12,2 | 10,0 | 12,5%x12,5 Tafsaen A0 @i 263
80/49 800x1.750x122 80 43 12,2 | 10,0 = 9% 9 mm Vorderseite 527
X M . strukturiert, Kopf
o Rickseiteinden | =0\ e ceiten- | EN 15258/
5 105/49 | 1.050x1.750x122 | 105 56 12,2 | 10,0 = 174 /174 oberen 20 cm, und beide Sefen | gy199, 0,57 | 705
Z Wandstarke links/ latt. Riickseit 8 Typenstatik
130/49 | 1.300x1.750x122 | 130 69 12,2 | 10,0 | 12,5x12,5 rechts . 941
die oberen 20 cm

Zusétzliche technische Angaben:

- Ausfiihrung in Sichtbeton: Vorderseite, Kopf und beide Stirnseiten sind schalungsglatt,
die Riickseite ist bis 20 cm (bei Typ 45 und 55 bis 10 cm) unter OK. handgeglattet.

- Die Ausfiihrung Sichtbeton entspricht der SB-Klasse 2 gemaf Sichtbeton-Merkblatt.

- Ausfiihrung in kugelgestrahlt und samtiert: Vorderseite, Kopf und beide Stirnseiten sind

bearbeitet, die Riickseite ist bis 20 cm (bei Typ 45 und 55 bis 10 cm) unter OK. bearbeitet.

- Die Struktur bei Strato besteht aus vor- und zuriickspringenden horizontalen Stabchen,
die Relieftiefe betragt + 6mm.
- Expositionsklassen bei Oberflichen mit Umgebungskontakt: XC4, XD2, XF2, XA1, WA.

- Bei Verwendung von Tausalzen kann die Betonoberfliche geschadigt werden.

- Betonfestigkeitsklasse: C 30 /37 LP oder mindestens C 35/ 45, Betonstahl: IVS, IV M.
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- Die maximalen Mafabweichungen gemafl EN 15258,

EN 13369 in Breite / Dicke / Hohe + 5 mm, jedoch

max. 5mm innerhalb eines Elements.

Lange MS-Fu3 - 0/ + 50 mm. Rechtwinkligkeit der
Vorderseite / FuR £ 10 mm/Ifm.

Birkenmeier
stein+design’

Verkehrslast 5,0 kN/m2
mit horizontaler Hinterfiillung
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Datenblatt Typ BI-5; 5 kN Fundamentierung

Angaben zur Ausfiihrung der Fundamente gemaf Typenstatik

CONTURO MAUERSCHEIBEN | CONTURO MAUERSCHEIBEN ARTWORK Typ BI-5; 5 kN

= = = = = = = = = =
=} o =} o =} o O ~ 9 s© =} =}
= = — = £ o E o= 4= ThE ohE oNE = o
Verkehrslast 5,0 kN/m2 mit horizontaler Hinterfiillung 45 31 10 9 50 15 2 45 3 63
55 33 10 9 52 15 245 3 63
80 43 10 11 64 15 245 3 63
105 56 15 7 78 15 245 3 63
130 69 15 10 94 15 245 3 63
Typ 150 75 15 16 106 20 240 3 63
»BI-5¢ 180 80 20 24 124 30 =30 3 63
200 87 20 28 135 35 225 3 63
230 98 20 32 150 40 220 3 63
250 105 20 37 162 45 215 3 63
280 120 20 38 178 60 = 3 63
300 130 20 40 190 60 - 3 63
h = Gesamthohe Ansichtsseite
L =Gesamtlange Mauerscheibenfuf3
f, = Uberstand vorne
f, = Uberstand hinten
f =Gesamtbreite Fundament
d, = Dicke Betonfundament
d, = Mindestdicke Kieskoffer bei frost-
empfindlichen Boden eventuell vergrofiern
d,, = Dicke Mdrtelausgleichsschicht
d_ = Einbindetiefe in Belag
d_ =Wandstdrke MS
d, =FuBdicke MS
f | o
f
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Datenblatt Typ BI-SLW; SLW 30 bis 60 CONTURO MAUERSCHEIBEN | CONTURO MAUERSCHEIBEN ARTWORK

Typ BI-SLW; SLW 30 bis 60
Mauerscheiben fiir Ersatzfléichenlast 16,67 bis 33,33 kN/m2 ( SLW 30 bis 60) mit horizontaler Hinterfiillung, Typ BI-SLW

Qg :g L = E
s | % ¢3 e P
@ ° 2= ) o 3L 8 2E =
= ] & 2a 5 £ e S E55 3 £
= S E E= = = 2 == 2EEE E = = E o
g1 3 £E S8E| g5 | £5 | g5 | £ $56 2 B8 BE 5z g% | £
& & e $5=s| 8= | 8= | 8¢ Se & £ 8 823 €5 8| &9
55/49 550x500x116 55 68 11,6 10,0 - 100
80/49 800x500x116 80 80 11,6 10,0 12,5x12,5 210
105/49 1.050x500x 116 105 94 11,6 10,0 12,5x12,5 260
130/49 1.300x500x 116 130 108 11,6 10,0 12,5x12,5 4-seitig 315
9x9mm Vorderseite,
150/49 1.500x500x 116 150 118 11,6 10,0 12,5x12,5 égi/dggiti . Vorderseite, Kopf und beide EN 15258/ 350
Y | 180/49 1.800x 500 x 135 180 131 13,5 12,0 12,5x12,5 Konizitétg Kopf umlaufend in | Seitenflachen, EN 1992 2 528
200/49 | 2.000x500x135 | 200 | 140 | 13,5 | 12,5 | 12,5x12,5 von je 5 mm el o A0 | skl el Tl 620
(Typ 55:10cm) oberen 20 cm
230/49 2.300x500x135 230 153 13,5 12,5 12,5x12,5 (Typ 55:10cm) 705
250/49 2.500x 500 x 150 250 161 15,0 15,0 12,5x12,5 755
280/49 2.800 x 500 x 200 280 175 20,0 20,0 12,5x12,5 1.100
300/49 3.000 x 500 x 200 300 183 20,0 20,0 12,5x12,5 1.170
55/99 550x1.000x116 55 80 11,6 10,0 - 331
80/99 800x1.000x116 80 80 11,6 10,0 12,5x12,5 420
105/99 1.050x1.000x116 105 94 11,6 10,0 12,5x12,5 520
130/99 1.300x1.000x116 130 108 11,6 10,0 12,5x12,5 4-seitig 630
9x9mm Vorderseite,
150/99 1.500x1.000x116 150 118 11,6 10,0 12,5x12,5 szi{jigi(t)i . Ve, Kopf und beide EN 15258 700
1 | 180/99 1.800x1.000x 135 180 131 13,5 12,0 12,5x12,5 Konizitétg Kopfumlaufend in | Seitenflachen, EN 1992 1 1.055
200/99 | 2.000x1.000x135 | 200 140 13,5 | 12,5 | 12,5x12,5 von je 5mm s alean 20 | Ridsaipos el 1.240
(Typ 55:10cm) oberen 20 cm
230/99 2.300x1.000x135 230 153 13,5 12,5 12,5x12,5 (Typ 55:10cm) 1.410
250/99 2.500x1.000x150 250 161 15,0 15,0 12,5x12,5 1.510
280/99 2.800x1.000x 200 280 175 20,0 20,0 12,5x12,5 2.200
300/99 3.000x1.000x 200 300 183 20,0 20,0 12,5x12,5 2.340
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Datenblatt Typ BI-SLW; SLW 30 bis 60 CONTURO MAUERSCHEIBEN | CONTURO MAUERSCHEIBEN ARTWORK
Typ BI-SLW; SLW 30 bis 60

Mauerscheiben fiir Ersatzflichenlast 16,67 bis 33,33 kN/m2 ( SLW 30 bis 60) mit horizontaler Hinterfiillung, Typ BI-SLW

g % 2 (3 E Py
w «2 | g 23 282 g
E| 3 3 28 | 5 :E | E: g£5& 3 £
s S Ee ES E 3 = ® 3 EEHS £ = = | £x
= (7} 5 c.2E © E LE LE 2 E 2= E o 2 P98 o s & s 0
@ ] §E gas| 85 | 89 | S8 32 [N & 2 ¥E S= S| é&®
o o = = o= o = a .= a .= > = mm.= w <N X n ¥ 0 m o (C)
55/199 550x2.000x 116 55 68 11,6 10,0 - 4-seitig 414
1997200 9x9mm. Vorderseite,.
80/199 800x2.000x116 80 80 11,6 10,0 12,5x12,5 el Vorderseite, . Kopfunq beide EN 15258/ 602
2 Konizitit Kopf umlaufend in Seltenf!achgn, EN 1992 . 0,5
105/199 | 1.050%2.000x116 105 94 11,6 10,0 12,5x12,5 e B den oberen 20cm | Riickseite die Typenstatik 806
(Typ 55:10cm) oberen 20cm
130/199 1.300x2.000x116 130 108 11,6 10,0 12,5x12,5 (Typ 55:10cm) 1.076
Zusétzliche technische Angaben:
- Ausfiihrung in Sichtbeton: Vorderseite, Kopf und beide Stirnseiten sind schalungsglatt,
die Riickseite ist bis 20 cm (bei Typ 55 bis 10 cm) unter OK. handgeglattet.
- Die Ausfiihrung Sichtbeton entspricht der SB-Klasse 2 gemdf Sichtbeton-Merkblatt.
- Ausfiihrung in kugelgestrahlt und samtiert: Vorderseite, Kopf und beide Stirnseiten sind
bearbeitet, die Riickseite ist bis 20 cm (bei Typ 55 bis 10 cm) unter OK. bearbeitet.
- Expositionsklassen bei Oberflichen mit Umgebungskontakt: XC4, XD2, XF2, XA1, WA.
- Bei Verwendung von Tausalzen kann die Betonoberflache geschadigt werden.
- Betonfestigkeitsklasse: C 30 /37 LP oder mindestens C 35/ 45, Betonstahl: IVS, IV M.
- Die maximalen Maabweichungen gemaf EN 15258, EN 13369 in Breite / Dicke / Hohe
+5mm, jedoch max. 5mm innerhalb eines Elements. Lange MS-Fu -0 /+ 50 mm.
Rechtwinkligkeit der Vorderseite / Fus + 10 mm/Ifm.
Gleichmafige Last Radlast
33,33kN/m? LKW/Stapler
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Datenblatt Typ BI-SLW; SLW 30 bis 60 Fundamentierung

Angaben zur Ausfiihrung der Fundamente gemaf Typenstatik

CONTURO MAUERSCHEIBEN | CONTURO MAUERSCHEIBEN ARTWORK
Typ BI-SLW; SLW 30 bis 60

= = = = = = = = = =
= = = =3 = o =} ~ = = = © = =
= = — = £ £ o= 4= = = = = = = = = = =
Ersatzflachenlast 16,67 bis 55 80 15 15 110 20 240 3 15 63
33,33 kN/m2 (SLW 30 bis 60) 80 80 15 15 110 30 | 230 3 15 63
105 94 15 15 124 30 230 3 15 63
130 108 15 15 138 30 230 3 15 63
150 118 15 15 148 30 230 3 15 63
Typ
BI-SLW* 180 131 15 15 161 30 230 3 15 63
200 140 15 15 170 30 230 3 15 63
230 153 15 15 183 30 230 3 15 63
250 161 15 15 191 30 230 3 15 63
GleichmiBige Last Radlast 280 175 15 15 205 30 >30 3 15 63
33,33kN/m? LKW/Stapler 300 | 183 15 15 213 30 =30 3 15 63
h = Gesamthohe Ansichtsseite
L =Gesamtlange Mauerscheibenfuf3
f, = Uberstand vorne
f, = Uberstand hinten
f =Gesamtbreite Fundament
d, = Dicke Betonfundament
d, = Mindestdicke Kieskoffer bei frost-
empfindlichen Boden eventuell vergrofiern
d,, = Dicke Mdrtelausgleichsschicht
d_ = Einbindetiefe in Belag
d_ =Wandstdrke MS
d, =FuBdicke MS
f | o
f
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Datenblatt Typ BI-30°; 30° Hinterfiillung 1,0 kN CONTURO MAUERSCHEIBEN | CONTURO MAUERSCHEIBEN ARTWORK
Typ BI-30°; 30° Hinterfiillung 1,0 kN

Mauerscheiben fiir Verkehrslast 1,0 kN/m2 mit 30° geneigter Hinterfiillung, Typ BI-30°

Qg 'g L = E
s | % ¢3 e P
@ ° 235 ) o 32 R =
= ] & 2a 5 £ e S E55 3 £
s| = £ e B2 | EL | 3. 15| se 3. ELES £z £z | B
= (7} (= IS — © - 1 o= [T < s
= £ Lz -~ == [ (7] 7] (2] Rl
gl & Sc 52| &2 | 82 |B2| 82 22: 8 2n¥3 22 Es | &@
55/49 550x500x116 55 68 11,6 10,0 - 100
80/49 800x500x116 80 80 11,6 10,0 12,5x12,5 210
105/49 1.050x500x 116 105 94 11,6 10,0 12,5x12,5 260
130/49 1.300x500x 116 130 108 11,6 10,0 12,5x12,5 4-seitig 315
9x9mm Vorderseite,
150/49 1.500x 500x 116 150 118 11,6 10,0 12,5x12,5 gii{jzgiti . Vorderseite, Kopf und beide EN 15258/ 350
¥ | 180/49 1.800x 500 x 135 180 131 13,5 12,0 12,5x12,5 Konizitétg Kopf umlaufend in | Seitenflachen, EN 1992 2 528
200/49 | 2.000x500x135 | 200 140 13,5 | 12,5 | 12,5x12,5 von je 5mm e ez A0g | REGHielE el 620
(Typ 55:10cm) oberen 20cm
230/49 2.300x500x 135 230 153 13,5 12,5 12,5x12,5 (Typ 55:10cm) 705
250/49 2.500x 500 x 150 250 161 15,0 15,0 12,5x12,5 755
280/49 2.800x 500 x 200 280 175 20,0 20,0 12,5x12,5 1.100
300/49 3.000x 500 x 200 300 183 20,0 20,0 12,5x12,5 1.170
55/99 550x1.000x116 55 68 11,6 10,0 - 290
80/99 800x1.000x116 80 80 11,6 10,0 12,5x12,5 420
105/99 1.050x1.000x116 105 94 11,6 10,0 12,5x12,5 520
130/99 1.300x1.000x116 130 108 11,6 10,0 12,5x12,5 4-seitig 630
9x9mm Vorderseite,
150/99 1.500x1.000x116 150 118 11,6 10,0 12,5x12,5 ﬁsigigi% . Vorderseite, Kopf und beide EN 15258/ 700
1 | 180/99 1.800x1.000x 135 180 131 13,5 12,0 12,5x12,5 Konizit‘atg Kopf umlaufend in | Seitenflachen, EN 1992 1 1.055
200/99 | 2.000x1.000x135 | 200 140 13,5 | 12,5 | 12,5x12,5 von je 5mm ety o) A | [l el TpesEis 1.240
(Typ 55:10cm) oberen 20cm
230/99 2.300x1.000x135 230 153 13,5 12,5 12,5x12,5 (Typ 55:10 cm) 1.410
250/99 2.500x1.000x150 250 161 15,0 15,0 12,5x12,5 1.510
280/99 2.800x1.000x 200 280 175 20,0 20,0 12,5x12,5 2.200
300/99 3.000x1.000x 200 300 183 20,0 20,0 12,5x12,5 2.340
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Datenblatt Typ BI-30°; 30° Hinterfiillung 1,0 kN CONTURO MAUERSCHEIBEN | CONTURO MAUERSCHEIBEN ARTWORK
Typ BI-30°; 30° Hinterfiillung 1,0 kN

Mauerscheiben fiir Verkehrslast 1,0 kN/m2 mit 30° geneigter Hinterfiillung, Typ BI-30°

g 2 2 = L=‘.‘
oo v 2 l; g% g blnnE: ID:D
£ 5 K = '§ :é’ 2 2 = bgng g £
= £ © £ = S € ¥ 258t ] s | =
2 3 EE §Se| e | 2e | ee e L28e o Stes B & £% | £8
& E 52 $2:| &2 | 82 | 8= g: H45 8 2n¥3 S5 35| &y
55/199 550 2.000x 116 55 68 11,6 | 10,0 - 4-seitig 414
1997200 9x9mm. Vorderseite,.
80/199 800x2.000x116 80 80 11,6 10,0 12,5x12,5 beidseitige Vorderseite, ) Kopfunq beide EN 15258/ 602
2 Konizitit Kopf umlaufend in Sgltenf!achgn, EN 1992 . 0,5
105/199 | 1.050x2.000x116 105 94 11,6 10,0 12,5x12,5 . den oberen 20cm | Riickseite die Typenstatik 806
von je 5mm
(Typ 55:10cm) oberen 20cm
130/199 1.300x2.000x116 130 108 11,6 10,0 12,5x12,5 (Typ 55:10cm) 1.076
Zusétzliche technische Angaben:
- Ausfiihrung in Sichtbeton: Vorderseite, Kopf und beide Stirnseiten sind schalungsglatt,
die Riickseite ist bis 20 cm (bei Typ 55 bis 10 cm) unter OK. handgeglattet.
- Die Ausfiihrung Sichtbeton entspricht der SB-Klasse 2 gemaf Sichtbeton-Merkblatt.
- Ausfiihrung in kugelgestrahlt und samtiert: Vorderseite, Kopf und beide Stirnseiten sind
bearbeitet, die Riickseite ist bis 20 cm (bei Typ 55 bis 10 cm) unter OK. bearbeitet.
- Expositionsklassen bei Oberflichen mit Umgebungskontakt: XC4, XD2, XF2, XA1, WA.
- Bei Verwendung von Tausalzen kann die Betonoberfliche geschadigt werden.
- Betonfestigkeitsklasse: C 30 /37 LP oder mindestens C 35/ 45, Betonstahl: IVS, IV M.
- Die maximalen Maabweichungen gemaf EN 15258, EN 13369 in Breite / Dicke / Hohe
+5mm, jedoch max. 5mm innerhalb eines Elements. Lange MS-Fuf3 -0/ + 50 mm.
Rechtwinkligkeit der Vorderseite / Fus + 10 mm/Ifm.
Verkehrslast 1,0 kN/m2
mit 30° Geldndeneigung
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Datenblatt Typ BI-30°; 30° Hinterfiillung 1,0 kN Fundamentierung CONTURO MAUERSCHEIBEN | CONTURO MAUERSCHEIBEN ARTWORK
Typ BI-30°; 30° Hinterfiillung 1,0 kN

Angaben zur Ausfiihrung der Fundamente gemaf Typenstatik

£ £ = = £ = £ £ £ =
=} = =] o = o o ~ = = =} © = =}
= = = 3 £ o E o= & = = = = = = = = = =
Geldndeneigung 30° und Verkehrslast 1,0 kN/m2 55 80 15 15 110 20 240 3 15 63
80 80 15 15 110 30 =30 3 15 63
105 94 15 15 124 30 230 3 15 63
130 108 15 15 138 30 230 3 15 63
150 118 15 15 148 30 230 3 15 63
Typ
1
BI-30° 180 131 15 15 161 30 230 3 5 63
200 140 15 15 170 30 >30 3 15 63
230 153 15 15 183 30 >30 3 15 63
250 161 15 15 191 30 >30 3 15 63
280 175 15 15 205 30 >30 3 15 63
300 183 15 15 213 30 =30 3 15 63
h = Gesamthohe Ansichtsseite
L =Gesamtlange Mauerscheibenfuf3
f, = Uberstand vorne
f, = Uberstand hinten
f =Gesamtbreite Fundament
d, = Dicke Betonfundament
d, = Mindestdicke Kieskoffer bei frost-
empfindlichen Boden eventuell vergrofiern
d,, = Dicke Mdrtelausgleichsschicht
d_ = Einbindetiefe in Belag
d_ =Wandstdrke MS
d, =FuBdicke MS
f | o
f
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Datenblatt Ecken und Bégen CONTURO MAUERSCHEIBEN | CONTURO MAUERSCHEIBEN ARTWORK Ecken und Béogen

cg 'g 9 (] g -
s | % ¢35 £%s P
-} VU = o
= © £ 2 = = > SE 2T g% & E -«
= EE ES e Ee e | &€ 2o - 'F_J'F.,,‘%E ﬁﬁ §ﬁ
N n ‘a 0 == &
£ & e §2:| 82 |82 | 3¢ SE= g 2223 < L
45/49/49 450%500/500 x 116 45 47 11,6 | 10,0 142
55/49/49 550x 500/500x 116 55 47 11,6 | 10,0 166
80/49/49 800x500/500x 116 80 47 11,6 | 10,0 228
S | 105/49/49 1.050x500/500x 116 105 47 11,6 | 10,0 289
S | 130/49/49 1.300x 500/500x 116 130 47 | 116 | 10,0 S 350
i 0 9x9mm Vorderseiten,
£ | 150/49/49 1.500x 500/500 x 116 150 47 11,6 | 10,0 ﬁzu/j :eitige ot | Vorderseite Kopf und beide EN 15258/ 400
S | 180/49/49 1.800x 500/500x 116 180 47 | 11,6 | 10,0 von je 5mm Kopfumlaufendin | Seitenflachen, EN1992 473
£ den oberen 20 cm Riickseite die
= 200/49/49 2.000 x 500/500 x 116 200 47 11,6 | 10,0 oberen 20¢m 522
S | 230/49/49 2.300x 500/500 x 116 230 47 11,6 | 10,0 587
250/49/49 2.500x 500/500 x 116 250 47 11,6 | 10,0 639
280/49/49 2.800x 500/500 x 135 280 47 13,5 | 10,0 837
300/49/49 3.000 x 500/500 x 135 300 47 13,5 | 10,0 894
o
—
o l }
90° Auenecke 50 /50
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Datenblatt Ecken und Bégen CONTURO MAUERSCHEIBEN | CONTURO MAUERSCHEIBEN ARTWORK Ecken und Béogen

@ £, g
s | % 53 Eps ®
= o 22 ) < s8 S¥E 2
g I~ 2 ] s @ 53 =34 2
£ g g2 | E_ |2 |2 ks 255 %E 53
= c E =} @ @ L9 = T o = 0 2=
. e EE ga5| 85 | 28| £5 385 8 BAHE 2= e
< @ 2= S&s © £ 585 | &= 6@ .S 8 828 I~ oY
45/49/49 450X 500/500x 116 45 47 11,6 | 10,0 142
55/49/49 550x 500/500x 116 55 47 11,6 | 10,0 166
80/49/49 800x500/500% 116 80 47 11,6 | 10,0 228
2 | 105/49/49 1.050%500/500x 116 105 47 11,6 | 10,0 289
2 | 130/49/49 1.300 x 500/500 x 116 130 47 11,6 | 10,0 beseitig 350
= 9x9mm Vorderseiten,
2 | 150/49/49 1.500x 500/500 x 116 150 47 11,6 | 10,0 39_(/j 50 ozt | Vorderseite Kopf und beide EN 15258/ 400
5] eidseitige Konizitat L .
S | 180/49/49 1.800x 500/500x 116 180 47 | 11,6 | 10,0 e 2 B Kopfumlaufendin | Seitenflachen, EN1992 473
5 den oberen 20cm Riickseite die
< | 200/49/49 2.000x 500/500x 116 200 47 11,6 | 10,0 s 522
wn
< | 230/49/49 2.300x 500/500x 116 230 47 11,6 | 10,0 587
250/49/49 2.500x 500/500x 116 250 47 11,6 | 10,0 639
280/49/49 2.800x 500/500 x 135 280 47 13,5 | 10,0 837
300/49/49 3.000x 500/500 x 135 300 47 13,5 | 10,0 894
&*
]
J
w |E
135° AuBBenecke 50 /50
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Datenblatt Ecken und Bégen CONTURO MAUERSCHEIBEN | CONTURO MAUERSCHEIBEN ARTWORK Ecken und Béogen

cg 'g 3 = %
s | % ¢35 £es P
= ° 23 o o 32 REE H
g I~ 2 ] s @ 53 =34 2
< 2 =8 = = = > 28 oL & 2.
£ THEIAEHEE Tr 3 5338t HE E
N =~
g 3 2e $5=| &= | 3= | &8s HEE : $8:28 £E o,
45/49/49 450 x 500/500x 116 45 47 11,6 | 10,0 115
55/49/49 550X 500/500x 116 55 47 11,6 | 10,0 134
80/49/49 800x500/500x 116 80 47 11,6 | 10,0 182
2 | 105/49/49 1.050x 500/500x 116 105 47 11,6 | 10,0 231
g -
S | 130/49/49 1.300x 500/500 x 116 130 47 11,6 | 10,0 A-seitig 279
& 9x9mm Vorderseiten,
S | 150/49/49 1.500 x 500/500 x 116 150 47 11,6 | 10,0 49150 | vererssie Kopf und beide EN 15258 318
= beidseitige Konizitat L e
2 | 180/49/49 1.800x 500/500x 116 180 47 | 11,6 | 10,0 von je 5mm Kopfumlaufendin | Seitenflachen, EN1992 376
3 den oberen 20 cm Riickseite die
S | 200/49/49 2.000x 500/500x 116 200 47 11,6 | 10,0 o e 414
S | 230/49/49 2.300x 500/500x 116 230 47 11,6 | 10,0 472
250/49/49 2.500 x 500/500 x 116 250 47 11,6 | 10,0 511
280/49/49 2.800x 500/500 x 135 280 47 13,5 | 10,0 641
300/49/49 3.000 x 500/500 x 135 300 47 13,5 | 10,0 685
m_
oy
27w
90° AuBBenbogen Radius 50
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Datenblatt Ecken und Bégen

CONTURO MAUERSCHEIBEN | CONTURO MAUERSCHEIBEN ARTWORK Ecken und Béogen

Zusétzliche technische Angaben:

- Ausfiihrung in Sichtbeton: Vorderseite, Kopf und beide Stirnseiten sind schalungsglatt,
die Riickseite ist bis 20 cm (bei Typ 45 und 55 bis 10 cm) unter OK. handgeglattet.

- Die Ausfiihrung Sichtbeton entspricht der SB-Klasse 2 gemaf Sichtbeton-Merkblatt.

- Ausfiihrung in kugelgestrahlt und samtiert: Vorderseite, Kopf und beide Stirnseiten sind

bearbeitet, die Riickseite ist bis 20 cm (bei Typ 45 und 55 bis 10 cm) unter OK. bearbeitet.

- Die Struktur bei Strato besteht aus vor- und zuriickspringenden horizontalen Stabchen,
die Relieftiefe betragt + 6mm.

- Bei Verwendung von Tausalzen kann die Betonoberflache geschadigt werden.

- Expositionsklassen bei Oberflichen mit Umgebungskontakt: XC4, XD2, XF2, XA1, WA.

- Bei Verwendung von Tausalzen kann die Betonoberflache geschadigt werden.

- Betonfestigkeitsklasse: C 30 /37 LP oder mindestens C 35/ 45, Betonstahl: IVS, IV M.

- Die maximalen Maabweichungen gemaf EN 15258, EN 13369 in Breite / Dicke / Hohe
+5mm, jedoch max. 5mm innerhalb eines Elements. Lange MS-Fu -0 /+ 50mm.
Rechtwinkligkeit der Vorderseite / Fu + 10 mm/Ifm.
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£ 80/49/49 800 x 500/500 x 122 80 47 12,2 10,0 182
=]
& Vorderseite struk-
9‘3 9x 9 mm Riickseite | turiert, Kopf und
3 in den oberen 20 beide Seitenflichen | EN 15258/
E 105/49/49 1050x 500/500 x 122 105 47 12,2 10,0 49 [ 49 cm, Wandstirke schalungsglatt, EN1992 231
2 links/rechts Riickseite die oberen
z?\ 20 cm
% 130/49/49 1300 x 500/500x 122 130 47 12,2 10,0 279
A
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-

90° AuBBenbogen Radius 50
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Details CONTURO MAUERSCHEIBEN | CONTURO MAUERSCHEIBEN ARTWORK Details

Detail Fasen Detail Riickseitenbearbeitung
Mauerscheiben Sichtbeton
Standardbearbeitung Sonderausfiihrung (Riickseite sichtbar)
Uirlaufende Faze
Fx9me am Kopf J
»] ]
I™
I wt
- Die Riickseite der MS ist in den oberen 20 cm gefast. - Die oberen ca. 20 cm der Riickseite sind - Die Riickseite ist bis auf die unteren
- Die Riickseite der kugelgestrahlten MS ist in den oberen 15 cm bearbeitet. handgeglattet. ca. 30 cm handgeglattet.
- Die Riickseite der Sichtbeton MS ist in den oberen 20 cm handgeglattet. - Vorder-, Ober- und beide Kopfseiten sind - Vorder-, Ober- und beide Kopfseiten sind
schalungsglatt. schalungsglatt.
Detail Konizitat Detail Strato-Struktur - Die Abhebedsen sind ca. 25 cm unterhalb - Die Abhebedsen sind ca. 25 cm oberhalb
" e it s == der Oberkante angeordnet. der Unterkante angeordnet.
Bele ¥ E— -
== | I
1 T 1 T 1 |
| I = 1 s
I T
—_— e
— i ;[_
| - — _——
= ] —
— | — |
| et o T i
- =
ki wlchl h—" \
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Versetzen von Conturo-Mauerscheiben

DIE VORUBERLEGUNGEN

Mauerscheiben ermdglichen als Hangbe-
festigungen einen horizontalen Geldnde-
gewinn. Vier verschiedene Breiten und zwélf
verschiedene Hohen, zusatzlich verschiedene
Eck- und Bogenelemente ermdglichen einen
schnellen Baufortschritt ohne Anpassungen
»vor Ort“. Sollte diese Typenvielfalt nicht aus-
reichen, so sind werksseitig gefertigte Teile
mit objektspezifischen Breiten, Hohen und
Schrégen lieferbar.

Fiir die gangigen Lastfalle gibt es amtlich
gepriifte Typenstatik — objektabhdngige
Berechnungen und Genehmigungen sind
nicht erforderlich.

1. DIE LASTFALLE

Typ BI-5 ist der Standardlastfall. Er beriick-
sichtigt eine Verkehrslast von 5kN/m? auf
horizontaler Hinterschiittung. Eine Rand-
befahrung mit leichtem PKW ist zuldssig.

Typ BI-SLW ist eine verstadrkte Ausfiihrung.
Sie beriicksichtigt die hohen Belastungen
aus Fahrzeugverkehr - entsprechend einer
Ersatzflachenlast von 16,67 bis 33,33 kN/
m’. Eine Randbefahrung mit leichtem PKW
oder eine gleichmagig verteilte Flachen-
belastung bis zu 33,33 kN/m? sind zuléssig,
fir hohere Achslasten ist ein Mindestab-
stand von 1,20 m hinter der Mauerhinter-
kante einzuhalten.

Typ BI-30° beriicksichtigt eine Gelande-
neigung bis 30° und eine Verkehrslast
1kN/m?

2. DIETECHNISCHEN HINWEISE

Die Mauerscheiben weisen eine geringfiigige
Konizitét der Seitenflachen auf (Ausnahme
Ausfiihrung Strato). Dadurch wird die Gefahr
von Kantenabplatzungen (siehe hierzu auch
Punkt ,Versetzen) vermindert. Die riick-
seitigen Kanten sind im Kopfbereich gefast
- siehe Produktdatenblatt.

Die riickseitigen Fiife sind gegeniiber der
Sichtseite schmaler. Dies ermdglicht Wand-
fluchten mit leichten Kriimmungen ohne
Spezialelemente.

Die FuBunterseite ist profiliert, um den Sohl-
reibungswinkel zu erhdhen. Dies sichert die
notwendige Standfestigkeit.

3. DAS ERSCHEINUNGSBILD
VON SICHTBETON

Erfahrungsgemaf ist die Erwartungshaltung
zum Erscheinungsbild von Sichtbeton-
oberflachen sehr unterschiedlich. Trotz
aller Sorgfalt bei der Rohstoffauswahl und
in der Herstellung ldsst sich eine gewisse
Schwankungsbreite nicht ausschliefen.
Wegen den natiirlichen Ausgangsstoffen und
unvermeidlichen Toleranzen bei der Her-
stellung ist jedes Fertigteil ein Unikat. Die
einzelnen Bauteile eines Bauwerks kénnen
daher nurim Rahmen baustoffgemafer,
zuldssiger Bandbreiten bestimmte Einzel-
kriterien erfiillen.
Im Merkblatt Sichtbeton des bdz werden
die zu tolerierenden Abweichungen im
Erscheinungsbild von Sichtbetonflachen
aufgefiihrt:
- Bei der Beurteilung der Sichtbetonflachen

ist der Gesamteindruck aus dem {iblichen

304 Birkenmeier

steinsdesign’

CONTURO-MAUERSCHEIBEN ~ SO WIRD ES GEMACHT

Betrachtungsabstand mafigebend.
Einzelkriterien werden nur gepriift, wenn
der Gesamteindruck der Ansichtsflachen
den vereinbarten Anforderungen nicht
entspricht. Zu tolerierende Abweichungen
im Erscheinungsbild der Sichtbetonflache
sind:

- geringe Strukturunterschiede bei

bearbeiteten Betonflachen

- Wolkenbildungen, Marmorierungen und

geringe Farbabweichungen

- Porenanhdufung

- sich abzeichnende Abstandhalter und
Bewehrung

- dunkle Streifen und geringe Ausblutungen
an Schalelementstéfien

- Schleppwassereffekte in geringer Anzahl
und Ausdehnung

- vereinzelte Kalkfahnen und Ausbliihungen

- Kantenabbriiche bei der Ausfiihrung
scharfer Kanten

- geringe Verwdlbungen

Folgende Forderungen sind technisch nicht

oder nicht zielsicher herstellbar:

- gleichmagiger Farbton aller Ansichts-
flachen am Bauwerk

- porenfreie Ansichtsflachen

- gleichmaRige Porenstruktur (PorengroRe
und -verteilung)

- Oberflache ohne Haarrisse

4. DIE LIEFERUNG UND DAS ABLADEN

Mauerscheiben werden je nach Element-
hohe stehend oder liegend auf Paletten
angeliefert. Verpackungseinheiten, die tiber
die Grundflache der Palette hinausragen,

missen mit Staplerfahrzeugen oder bau-
seits mit Gerdten mit Gabeln abgeladen und
transportiert werden, keinesfalls diirfen die
Betonteile ,,geklammert“ werden. Die ange-
lieferten Paletten sind so zu lagern, dass die
Ware vor Beschddigungen und Verschmut-
zungen geschiitzt ist. Die Lagerfliche muss
eben und standsicher sein.

Nach dem Abladen ist das gelieferte
Material mit den Bestell- bzw. Lieferschein-
angaben auf Ubereinstimmung zu priifen.
Beschddigungen auf Grund von Transport
und Abladung sind auf dem Lieferschein zu
vermerken.

Bitte iiberpriifen Sie die Planvorgaben und
die Lieferscheinbezeichnungen beziiglich
der Belastungsklasse auf Ubereinstimmung.

5. DER BAUGRUND

Fiir die Lastableitung der Stiitzmauerkrafte
im Griindungsbereich ist unter den Funda-
menten mindestens eine Bodenart mit
einem inneren Reibungswinkel von = 30
Grad (Typ Bi-5 und Bi-30°) bzw. § = 37,5
Grad (Typ Bi-SLW) erforderlich.

6. FUNDAMENTANGABEN

Bestandeteil der Typenstatik der Mauer-
scheiben sind die einzuhaltenden Angaben
zur Fundamentausfiihrung. Diese sind je
nach Belastungsklasse unterschiedlich. Die
Ausfiihrungsdetails sind der nachstehenden
Tabelle zu entnehmen.

Zwischen Fundamentbeton und Mauer-
scheibe ist zwecks Toleranzausgleich und
zur Sicherstellung der Schubkraftiiber-
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tragung stets ein 3 cm dickes Mortelbett
(MG 1l) aufzuziehen.

Eck-, Radien- und Sonderteile sind wahrend
der Montage mit bewehrtem Aufbeton zu
sichern.

Das Einfddeln von Bewehrungsstahlen
durch die Transportdsen sowie Aufbeton
auf den riickseitigen Fien erhoht ohne
statischen Nachweis nicht die zuldssige
Belastung, diese sind nur Manahmen zur
Montageerleichterung.

7. DAS VERSETZEN

Bei den Mauerscheiben sind Abhebedsen
im oberen Drittel angeordnet. Diese werden
fir den innerbetrieblichen Transport be-
nétigt. Diese Osen sind keine zugelassene
Transport- und Versetzhilfen! Ublicherweise
werden sie jedoch auch fiir den Baustel-
lenbetrieb verwendet. Dabei werden die
Mauerscheiben moglichst niedrig iber dem
Planum bewegt, ein Transportieren ,iiber
Kopf“ist grundsatzlich zu vermeiden!

Bei Mauerscheiben in Sonderausfiihrung
~Riickseitenbearbeitung (abgescheibt bzw.
kugelgestrahlt)“ miissen die Osen oberhalb
des Fu3bereiches, d.h. unterhalb des
Schwerpunkts angeordnet werden.
Werden diese Osen fiir den Baustellen-
betrieb verwendet sind die Mauerscheiben
gegen ,,Umkippen“ zu sichern. Dazu wird
das Gehdnge durch einen zusatzlichen
»Glrtel“ an der Mauerscheibe befestigt.
Dies kdnnen ein festgezurrter Textilgurt

oder zwei Latten mit Schraubzwingen sein.
Diese baustelleniiblichen Hilfsmittel sind
ebenfalls keine zugelassenen Transport-
und Versetzhilfen! Beim Versetzen ist daher
besondere Vorsicht geboten.

Sicherheitstechnisch unbedenklich ist das
Versetzen mit fiir diesen Zweck zugelassene
Scherengreifer.

AufWunsch werden zugelassene Hiilsen-
diibel im Mauerscheiben-Kopf eingebaut.
Dies muss aber bei der Bestellung bekannt
sein.

Beim Montieren ist darauf zu achten, dass
die Montageseile die hintere obere Kante
nicht beschddigen, hier ist ein Kantenschutz
aufzulegen.

Die einzelnen Elemente diirfen nicht knirsch
versetzt werden, ansonsten sind Abplatzun-
gen der seitlichen Kanten bzw. der oberen
Ecke nicht zu vermeiden. Das Einlegen eines
3 mm diinnen Ddmmstreifens, z. B. Tritt-
schallfolie vermeidet diese Schaden.

Die offenen Fugen erfiillen bei ldngeren
Wénden gleichzeitig die Funktion der not-
wendigen Dehnungsfugen.

Bei bauseitigen Anpassungen ist zu be-
achten, dass die MS bewehrt sind und die
Stahleinlagen (Bewehrung) Steinsagen
beschddigen kénnen. Das Kiirzen oder
Verschmalern der MS-Fiie kann die Stand-
sicherheit beeintrachtigen.
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Verkehrslast 5,0 kN/m2 mit horizontaler Hinterfiillung

= = g o - o < 'UE < o
45 31 10 9 50 15 245 3 = 63
55 33 10 9 52 15 > 45 3 = 63
80 43 10 11 64 15 245 3 = 63
105 56 15 7 78 15 245 3 = 63
130 69 15 10 94 15 245 3 = 63
150 75 15 16 106 20 240 3 = 63
180 80 20 24 124 30 230 3 = 63
200 87 20 28 135 35 =25 3 = 63
230 98 20 32 150 40 =20 3 = 63
250 105 20 37 162 45 =15 3 = 63
280 120 20 38 178 60 = 3 = 63
300 130 20 40 190 60 = 3 = 63

Angaben in cm
ds h = Gesamthhe Ansichtsseite

L =Gesamtlange Mauerscheibenfufl
f, = Uberstand vorne
f, =Uberstand hinten

h de f =Gesamtbreite Fundament
dB
dk

= Dicke Betonfundament
= Mindestdicke Kieskoffer bei frost-
empfindlichen Boden eventuell vergréfern

d, = Dicke Mdrtelausgleichsschicht
dy d, =Einbindetiefe in Belag
d, =Wandstarke MS
d, =FuBdicke MS
fy | fr
f
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Ersatzflachenlast 16,67 bis 33,33 kN/m2 (SLW 30 bis 60)

CONTURO-MAUERSCHEIBEN — SO WIRD ES GEMACHT

Geldndeneigung 30° und Verkehrslast 1,0 kN/m2

= = g s - 5 o -us < o = = g o . < < -c:s < ©
55 68 15 15 110 20 > 40 3 15 63 55 80 15 15 110 20 > 40 3 15 63
80 80 15 15 110 30 =30 3 15 63 80 80 15 15 110 30 >30 3 15 63
105 94 15 15 124 30 =30 3 15 63 105 94 15 15 124 30 =30 3 15 63
130 108 15 15 138 30 230 3 15 63 130 108 15 15 138 30 230 3 15 63
150 118 15 15 148 30 =30 3 15 63 150 118 15 15 148 30 =30 3 15 63
180 131 15 15 161 30 =30 3 15 63 180 131 15 15 161 30 =30 3 15 63
200 140 15 15 170 30 =30 3 15 63 200 140 15 15 170 30 =30 3 15 63
230 153 15 15 183 30 =30 3 15 63 230 153 15 15 183 30 =30 3 15 63
250 161 15 15 191 30 =30 3 15 63 250 161 15 15 191 30 =30 3 15 63
280 175 15 15 205 30 =30 3 15 63 280 175 15 15 205 30 =30 3 15 63
300 183 15 15 213 30 =30 3 15 63 300 183 15 15 213 30 =30 3 15 63
Angaben in cm Angaben in cm

h = Gesamthdhe Ansichtsseite ds h = Gesamthhe Ansichtsseite

L =Gesamtlange Mauerscheibenfuf3 — L =Gesamtlange Mauerscheibenfufl

f, = Uberstand vorne i | f, = Uberstand vorne

f, =Uberstand hinten - f, =Uberstand hinten

f =Gesamtbreite Fundament h de f =Gesamtbreite Fundament

d, = Dicke Betonfundament TRV Tds d, = Dicke Betonfundament

d, = Mindestdicke Kieskoffer bei frost- SM ] 7 z d, = Mindestdicke Kieskoffer bei frost-

empfindlichen Boden eventuell vergrofiern B empfindlichen Boden eventuell vergréfern

d,, = Dicke Mdrtelausgleichsschicht d, = Dicke Mdrtelausgleichsschicht

d, =Einbindetiefe in Belag dy d, =Einbindetiefe in Belag

d_ =Wandstérke MS d, =Wandstarke MS

d, =FuBdicke MS d, =FuBdicke MS

fy | fr fy | fy
f f
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8. DIE HINTERFULLUNG

UND VERDICHTUNG
Die Hinterfiillung ist wasserdurchldssig und
frostsicher mit nicht bindigem Material mit
einem inneren Reibungswinkel von = 35
Grad herzustellen. Das Hinterfiillmaterial ist
in ca. 30 cm dicken Lagen einzubringen und
gleichmdfig zu verdichten. Dabei darf kein
Verdichtungsdruck auf die Wand ausgeiibt
werden. Beim Einsatz von Verdichtungs-
gerdten ist ein ausreichender Sicherheits-
abstand zur Riickseite einzuhalten. Der
Sicherheitsabstand betragt mindestens 5
der Bauhdhe bzw. mindestens 50 cm.
Maximales Betriebsgewicht 250 kg, z. B.
Stampfer, vorwdrtslaufende Vibrations-
platten, reversierbare Platten, Einrad-
vibrationswalzen.

9. DIE FUGENAUSBILDUNG

Die Fugen zwischen den Mauerscheiben
diirfen nicht geschlossen werden. Um das
Ausspiilen des Hinterfiillmaterials zu ver-
meiden ist im Fugenbereich ein schmaler
Streifen (Bitumenbahn, Drainagematte oder
Geotextil) anzuordnen. Eine ganzflachige
Anordnung ist nicht zuldssig, da sie den
Wandreibungswinkel reduzieren wiirde!

10. DIE ENTWASSERUNG

Zur Vermeidung von Frostschdaden muss
Sickerwasser hinter den Mauerscheiben am
Fundamentfu durch Drainagerohre riick-
staufrei abflieen kénnen.

ANMERKUNG

Diese Hinweise basieren mafigeblich

auf den Angaben der Typenstatik, auf
Erfahrungswerte und sind groftenteils
Stand der Technik. Es wird keinerlei Haftung
fiir Schaden iibernommen, die sich auf
Anwendung dieser Hinweise griinden.
Produktspezifische Informationen in Form
von Einbau- und Anwendungsempfehlungen
sind einzusehen unter
www.birkenmeier.com
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8. Alessio Stelen, Wandscheiben und Poller

8.1 Systemzeichnungen
Alessio Stelen und WandScheiben ..o
Alessio Stelen und Wandscheiben mit Licht
Ausfiihrungsbeispiel mit LICht ....c.ooeirieieeeieeeeeee e
Alessio Poller mit Licht

8.2 Datenblatter
Datenblatt Stelen und Wandscheiben .........ccoeeeeeereeceeeeeeeeeeeee e
Datenblatt Stelen, Wandscheiben und Poller mit Licht

8.3 Einbauhinweise und Fundamentierung
Stelen und Wandelemente ........ocvceceeeeuerceeueirirenrireeee et ene
Stelen und Wandelemente mit Lichtdesign

312 Birkenmeier
steinsdesign’

ALESSIO STELEN, WANDSCHEIBEN UND POLLER

Alessio Stelen und Wandscheiben

Typ 20/14 und 33/10

Hikan il

Wandstédrke 10 cm
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ALESSIO STELEN, WANDSCHEIBEN UND POLLER
STELEN UND WANDSCHEIBEN

Wellenstelen

Wi b, H A

—

M5 A As

Ausfiihrungsbeispiel mit 3 Offnungen

000
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ALESSIO STELEN, WANDSCHEIBEN UND POLLER
ALESSIO STELEN UND WANDSCHEIBEN MIT BELEUCHTUNG

Alessio Stelen und Wandscheiben mit Licht

Alessio Stelen 250 x60 x 14 mit Beleuchtungen

Fplight R Power LED | 5t fook Poswer LED | Aqualine LET Lickilebele 200

e || R FE — | [

LN (R

Alessio Wandscheiben 240 x200 x 14 mit Aqualine LED Lichtleiste 900

*]1._! ] TH
_IH,_I-_. _—
g |
|
v I_; I.
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ALESSIO STELEN, WANDSCHEIBEN UND POLLER

Ausfiihrungsbeispiel mit Licht

Ausfiihrungsbeispiel fiir Wandscheiben 300x250x16
mit 3 Stiick Skylight Forum Power LED

@ @ @
BIRKENMEIER

steln + design
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ALESSIO STELEN, WANDSCHEIBEN UND POLLER

Alessio Poller mit Licht

Alessio Poller 130x15x15 mit Skylight Forum Power LED
wahlweise 90° oder 180° Abdeckung

| 1

Alessio Poller 130x15x15 mit Aqualine LED Lichtleiste 300

ﬂ][:
i
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Datenblatt Stelen und Wandscheiben

ALESSIO STELEN, WANDSCHEIBEN UND POLLER Stelen

5., = )
2 ) & E g" E E
E ] % 2 Be E é E =
° o E S 5 55 . »o w3 £ X ]
g € E H g o EWE 35 £z g 0
@ =] I 2 ShwmZ § S8 i~ @ 8 oY
80/20/14 800x200x 140 - 5 51
Stelen - >-seitig Vorderseite
. 100/20/14 1.000 x 200 x 140 unbewehrt Vorder- und Riickseite, EN 13198 5 64
B e Kopf und beide Seitenflachen il 9169
120/20/14 1.200X 200X 140 P 5 78
60/20/14 600 x 200 x 140 unbewehrt 5 38
80/20/14 800x 200 x 140 unbewehrt 5 51
100/20/14 1.000 x 200 x 140 unbewehrt 5 64
120/20/14 1.200x 200 x 140 unbewehrt 5 78
5-seitig
Stelen — 150/20/14 1.500x 200 x 140 , EN 13198 5 96
. Vorder- und Riickseite, alle Kanten 3x3
AEECEETHEI 200/20/14 2.000x200x140 Kopf und beide Seitenfléchen DTS > 128
250/20/14 | 2.500x 200X 140 B \ézfiitm”'se 5 161
300/20/14 3.000 X 200 x 140 gemaB Statik | -\ con) 5 193
350/20/14 3.500x 200 x 140 5 225
Ifm/20/14 [fm x 200 x 140 5 64/Ifm
60/33/10 600x330x100 3 46
5-seitig .
Stelen — 80/33/10 800x330x100 . Vorderseite 3 61
. unbewehrt Vorder- und Riickseite, EN 13198
Lagerfertigung 100/33/10 1.000x330x 100 Kopf und beide Seitenflachen umlaufend 5x5 3 76
120/33/10 1.200x330x 100 3 91
60/33/10 600 x 330 x 100 unbewehrt 3 46
80/33/10 800x330x100 unbewehrt 3 61
100/33/10 1.000x330x 100 unbewehrt 3 76
5-seitig
Stelen — 120/33/10 1.200x330x 100 unbewehrt o EN 13198 3 91
. Vorder- und Riickseite, alle Kanten 3x 3
Aufiragsfertigung | 150/33/10 1.500x330x100 Kopf und beide Seitenflachen R 3 do
200/33/10 | 2.000x330x100 Bl \ézriichU'Se 3 152
250/33/10 2.500 X 330x 100 gemaf Statik | o, con 3 190
lfm/33/10 [fmx330x 100 3 76/lfm
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Datenblatt Stelen und Wandscheiben

ALESSIO STELEN, WANDSCHEIBEN UND POLLER Stelen

g, = &
= 5 E T2 T. = N E =
S c = S Tc wo = &> = 5 x
e ¢ E g ] 82 GE g = = £a £ 0
3 e ] g Z8%28 &g =5 LR 89
250/40/10 2.500x 400 x 100 2,50 230
250/60/10 2.500x 600 x 100 1,67 345
_ 250/80/10 2.500 x 800 x 100 Versetzhiilse 5-seitig EN 13198 1,25 460
itiefi(:: sfertioun Beer\;vggrgtnagﬁk Rd 14 Vorder- und Riickseite, alle Kanten 3x 3 DIN 1305
gslertisung | 250/40/10Typ 1 | rechts gewellt 8 Edelstahl Kopf und beide Seitenflachen > 230
250/40/10Typ 2 | beidseitig gewellt 230
250/40/10Typ 3 | links gewellt 230
Dicke 10 cm: 2
Héhe 150 - 250 cm, Breite 25 - 80 cm 2
Stelen - . Versetzhiilse 5-seitig
: EN 13198
Auftragsfertigung 35&: g(;:ri].280cm Breite 25 — 80 cm B:r\':ggn;:agﬁk Rd 14 Vorder- und Riickseite, alle Kanten 3x 3 DIN 13035 288/m?
mit freien Mafen ’ 8 Edelstahl Kopf und beide Seitenflachen
Dicke 15 cm: 2
Hohe 150 — 350 cm, Breite 25 - 100 cm e
Zusétzliche technische Angaben:
- Die Stelenoberflachen der Vorder- und Riickseite sind produktionsbedingt etwas unter-
schiedlich.
- Beim Versetzen ist darauf zu achten, dass die Stelen entsprechend ausgerichtet werden.
- Ausfiihrung in Sichtbeton: Vorderseite, Kopf und beide Stirnseiten sind schalungsglatt,
die Riickseite ist handgeglattet.
- Die maximalen Maabweichungen in Dicke / Ldnge / Breite betragen +3 mm.
- Die Stelen 150 bis 250 cm sind fiir die Lastfdlle ,,freistehend” und ,hinterschiittet ohne
zusatzliche Auflast® geeignet.
- Die Stelen 300 bis 350 ¢cm sind fiir den Lastfall ,,freistehend geeignet.
- Die Versetzhiilsen sind nicht als Befestigungsmoglichkeit von Geldndern, Carports etc.
nachgewiesen.
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Datenblatt Stelen, Wandscheiben und Poller mit Licht ALESSIO STELEN, WANDSCHEIBEN UND POLLER LED-Lichtleisten und Spots

Stelen, Wandscheiben und Poller mit eingebauten Lichtleisten und Spots

b -
= o =
£ s z 5 = E |8 2 2s | £
g s E g 2 £ o= | 83 b ZE| £3
= [ o ~
& Se ] g ] 23 | €5 & TE | &¥
250/60/14 LED-Lichtleiste senkrecht 2.500 X 600 x 140 5-seitlg 90cm, 72 LEDs 9 483
250/60/14 | LED-Strahler 2.500 x 600 x 140 Vorder- und alle EN Skylight Forum Power 90° 1 483
Bewehrung Rd 14 Riickseite, 13198 . R
Stelen 250/60/14 LED-Strahler 2.500x 600 x 140 SR Edelstahl Kopr i I;a;n;en DIN Skylight Forum Power 180 1 483
250/60/14 LED-Strahlerin Aussparung | 2.500 x 600 x 140 beide Seiten- 1045 | Skylight Spot Power 5 450
250/60/14 | LEDStrahlerin Aussparung | 2.500 x 600 x 140 Lo Skylight Classic Power 10 | 450
- Im Rahmen einer Auftragsfertigung konnen die LED-Leisten wahlweise ein- oder mehrseitig in
beliebiger Anordnung in die Stelen eingebaut werden.
- Im Rahmen einer Auftragsfertigung konnen die LED-Spots wahlweise an einer oder mehreren Kanten
in beliebiger Anordnung in die Stelen eingebaut werden.
5-seitig
Vorder- EN
Wand- Bewehrung Ui R?irciirei:end el 13198
- 240/200/14 | LED-Lichtleiste in Aussparung | 2.400 x 2.000 x 140 N . Rd 20 Edel- ’ Kanten 90cm, 72 LEDs 9 1.450
scheiben gemaf Statik stahl Kopf und 3%3 DIN
beide Seiten- 1045
flachen
- Im Rahmen einer Auftragsfertigung konnen die LED-Leisten wahlweise ein- oder mehrseitig in
beliebiger Anordnung in die Wandscheiben eingebaut werden.
130/15/15 | LED-Lichtleiste senkrecht 130x150x 150 \5/'5§i“g ) o 30cm, 24 LEDs 3 67
1 t R(')‘rker-';J L [ate 13198
Poller 130/15/15 | LEDStrahler 130X 150 x 150 IR Uckseite, 1 \anten Skylight Forum Power 90° 1 67
bewehrung Kopf und 33 DIN
beide Seiten- 1045 :
130/15/15 LED-Strahler 130x150x 150 flachen Skylight Forum Power 180° 1 67
- Im Rahmen einer Auftragsfertigung konnen die LED-Leisten wahlweise ein- oder mehrseitig in
beliebiger Anordnung in die Poller eingebaut werden.
- Im Rahmen einer Auftragsfertigung konnen die LED-Spots wahlweise an einer oder mehreren Kanten
in beliebiger Anordnung in die Poller eingebaut werden.
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Zusétzliche technische Angaben:

- Die LED-Lichtleisten / LED-Spots werden werkseits eingebaut. Die Stromzufuhr erfolgt
innerhalb eines Leerrohrs von unten hinten.

- Alle LED-Lichtleisten / LED-Spots haben ein 10 m langes Anschlusskabel. Sie entsprechen
der Schutzklasse IP 68 und sind fiir den Auenbereich konzipiert.

- Die Oberflachen der Vorder- und Riickseite bei Stelen, Wandscheiben und Poller sind
produktionsbedingt etwas unterschiedlich.

- Beim Versetzen ist darauf zu achten, dass die Elemente entsprechend ausgerichtet werden.

- Die maximalen Maabweichungen in Dicke/Lange/Breite betragen £ 3 mm.

- Die Stelen und Wandscheiben bis 250 cm sind fiir die Lastfalle ,freistehend® und
Hhinterschiittet ohne zusatzlich Auflast® geeignet.

- Die Versetzhiilsen sind nicht als Befestigungsmoglichkeit von Geldndern, Carports etc.
nachgewiesen.

Das notwendige Zubehor wie Transformator, Mehrfachverteiler, Verldangerungs-
kabel etc. muss objektabhédngig bestellt werden.
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Einbau von Stelen und Wandelementen

und

Einbau von Stelen und Wandelementen

mit Lichtdesign

DIE VORUBERLEGUNGEN

Stelen und Wandelemente (im nachfolgenden
wird nur der Begriff ,,Stele“ verwendet)
sind vertikale Gestaltungselemente mit
vielfachen Einsatzmdglichkeiten: sie eignen
sich als Einfassungen von Hochbeeten, sie
ermdglichen Sicht- und Schallschutz zu
Nachbargrundstiicken und Straienraum,
hinter ihnen lassen sich Miillbehdlter ver-
stecken, sie ermdglichen Geldndespriinge,
fassen Treppenldufe ein und vieles mehr.
Fiir anspruchsvolle Planungen gibt es
verschiedene Stelentypen: unbewehrte
und bewehrte Stelen fiir unterschiedliche
Belastungen, Stelen in der klassischen
rechteckigen Form — aber auch gewellte
Formen, Stelen mit integrierten Spots und
Lichtbandern, Stelen in Artworkausfiihrung
oder in Sichtbetonausfiihrung - ggf. fiir
bauseitigen Farbauftrag.

Die Stelen sind nicht fiir Belastungen aus
einem Fahrzeuganprall nachgewiesen, ggf.
sind drtliche Schutzeinrichtungen vorzu-
sehen.

1. DAS ERSCHEINUNGSBILD VON
SICHTBETON

Erfahrungsgemas ist die Erwartungshaltung

zum Erscheinungsbild von Sichtbeton-

oberflachen sehr unterschiedlich. Trotz

aller Sorgfalt bei der Rohstoffauswahl und

in der Herstellung ldsst sich eine gewisse

Schwankungsbreite nicht ausschliefien.
Wegen der natiirlichen Ausgangsstoffe und
unvermeidlicher Toleranzen bei der Herstel-
lung ist jedes Fertigteil ein Unikat.

Die einzelnen Bauteile eines Bauwerks
konnen daher nur im Rahmen baustoff-
gemafer, zuldssiger Bandbreite bestimmte
Einzelkriterien erfiillen.

Im Merkblatt Sichtbeton des bdz werden
die zu tolerierenden Abweichungen im
Erscheinungsbild von Sichtbetonflachen
aufgefiihrt:

- Bei der Beurteilung der Sichtbetonfldachen
ist der Gesamteindruck aus dem {iblichen
Betrachtungsabstand mafigebend.
Einzelkriterien werden nur gepriift, wenn
der Gesamteindruck der Ansichtsflachen
den vereinbarten Anforderungen nicht
entspricht.

Zu tolerierende Abweichungen im Erschei-

nungshild der Sichtbetonflache sind:

- geringe Strukturunterschiede bei
bearbeiteten Betonflachen

- Wolkenbildungen, Marmorierungen und
geringe Farbabweichungen

- Porenanhdufung

- sich abzeichnende Abstandhalter und
Bewehrung

- dunkle Streifen und geringe Ausblutungen
an Schalelementstdfien
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- Schleppwassereffekte in geringer Anzahl
und Ausdehnung

- vereinzelte Kalkfahnen und Ausbliihungen

- Kantenabbriiche bei der Ausfiihrung
scharfer Kanten

- geringe Verwdlbungen

Folgende Forderungen sind technisch nicht

oder nicht zielsicher herstellbar:

- gleichmagRiger Farbton aller Ansichts-
flachen am Bauwerk

- porenfreie Ansichtsflachen

- gleichmaRige Porenstruktur (Porengrofe
und -verteilung)

- Oberflache ohne Haarrisse

2. DIE UBERPRUFUNG DER LIEFERUNG
Stelen werden liegend auf Paletten an-
geliefert. Verpackungseinheiten, die iiber
die Grundflache der Palette hinausragen,
missen mit Staplerfahrzeugen oder bauseits
mit Gerdten mit Gabeln abgeladen und
transportiert werden. Keinesfalls diirfen die
Betonteile ,,geklammert“ werden. Die ange-
lieferten Paletten sind so zu lagern, dass die
Ware vor Beschddigungen und Verschmut-
zungen geschiitzt ist. Die Lagerflache muss
eben und standsicher sein.

Nach dem Abladen ist das gelieferte
Material mit den Bestell- bzw. Lieferschein-
angaben auf Ubereinstimmung zu priifen.
Beschddigungen auf Grund von Transport
und Abladung sind auf dem Lieferschein zu
vermerken.

Stelen mit erkennbaren Mangeln diirfen
nicht eingebaut werden. Nach erfolgtem

Einbau konnen Reklamationen nicht mehr
anerkannt werden.

Stelen sind moglichst rasch nach der Anlie-
ferung zu versetzen. Ansonsten besteht die
Gefahr, dass sich zwischen Lagerhdlzern,
sonstigen Verpackungsmaterialien und der
Betonoberflache Schwitzwasser bildet. Dies
fiihrt zu nicht mehr entfernbaren dunklen
Verfarbungen. Daher diirfen Stelen, aufier
fiir einen kurzzeitigen Transport, auch nicht
iibereinander gestapelt werden.

3. DIE GRUNDUNG DER ELEMENTE

3.1 STELEN BIS HOHE 120CM

Die Alessio-Stelen (Maschinenfertigung)
sind bis zu einer Hohe von 120 cm fiir
Pflanzbeete und Abfangungen von geringen
Hohenunterschieden geeignet.

Die Stelen sind unbewehrt.

Fiir Stelen bis zu einer Hohe von 120 cm
reicht in der Regel eine Einbindetiefe ins

326 Birkenmeier

steinsdesign’

STELEN UND WANDELEMENTE - SO WIRD ES GEMACHT

Freistehende Stelen

Angaben der Fundamentab-
messungen sind Erfahrungswerte,
ggf. ortliche Gegebenheiten

Windlastzone 2 2 Binnenland

Hinterschiittete Stelen

Mannlast 1 kN/m2
(keine Autos!)

beachten max. max. max. max.
120/33/10 120/20/14 120/33/10 120/20/14
Stelenhéhen h  cm| max. 120 max. 120 max. 120 max. 120
Stelendicken d cm 10 14 10 | 14
Fundamentbreiten b, m 50 54 50 | 54
Fundamentiiberstdinde @ cm 20 20 | 20

Fundamenthéhen h cm

ca. ¥, der Stelenhghe

ca. ¥, der Stelenhghe

|
|
| 20
|
|

Einspanntiefe derStelen  h, cm

ca. ¥, der Stelenhghe

ca. ¥, der Stelenhghe

Fundament von ca. %; der Gesamthdhe
aus. Unter dem Betonfundament muss gut
tragfahiger, frostunempfindlicher Boden
vorhanden sein. Bei weniger tragfahigem
oder frostempfindlichem Boden muss bis
zu einer tragfahigen und frostfreien Tiefe
ausgekoffert und mit einem gut tragfahigen,
frostunempfindlichen Material aufgefiillt
und verdichtet werden. Die Betonfunda-
mente sind aus C16/20 (Stampfbeton)
herzustellen.

3.2 STELEN MIT HOHE GROSSER
120 BIS 350 CM

Die Stelen der Alessio- und Lichtdesign-
Programme sind bis zu einer Hhe von

350 cm geeignet fiir den frei stehenden
Einbau (Windlastklasse 2 2 Binnenland)
oder bis zu einer Hohe von 250 cm fiir den
hinterschiitteten Einbau (mit durchldssigem
und frostsicheren Auffiillmaterial, ohne
zusatzliche Auflast). Die Stelen sind den
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STELEN UND WANDELEMENTE — SO WIRD ES GEMACHT

statischen Anforderungen gemaf bewehrt. Héhere Belastungen sind mit objektspezifischen 4 by ]1.'
Sonderldsungen moglich. Die Stelen bendtigen fiir die sichere Lastableitung ein entspre- H—l!l 4
chend dimensioniertes Fundament. Die Mafe und die notwendige Bewehrung ist der nach- 1
stehenden Tabelle zu entnehmen. Bei einzeln stehenden Stelen ist der vordere bzw. hintere
" h
1
FundamentgroBen in Abhéngigkeiten WiRdiastzonc 2= Bianenland hh —
der Stelentypen und der Belastun- S S = = = = i -‘m__ ot |
gen, gemaB statischer Bemessungen & = S S S S i i
= = = = = = Entdinbirala 0157 Siadeltal i3 i
o o (=N (=% o o
=R | 2 | 2R | 22 | 2R | &=
Stelenhohen h cm 200 250 200 250 300 350 Freistehende Stelen
Stelendicken d cm | 10 | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 Bewehrungen in Abhangig- Windlastzone 2 2 Binnenland
keiten der Stelentypen und der ° = <~ = = <
Fundamentbreiten b, cm | 55 | 65 | 50 | 65 | 80 | 95 Belastungen, gemas statischer =] = = = = s
. - Bemessungen S = S S s S
Fundamentiiberstande i cm | 22,5 | 27,5 | 18 | 25,5 | 33 | 40,5 ,% § 'g. 2 '% S .% 2 '% S '% 2
Fundamenthohen h, cm | 80 | 90 | 80 | 90 | 90 | 20 Korbbreiten R 257 b, cm| 47 57 42 57 72 87
Einspanntiefe der Stelen he cm | 60 | 70 | 60 | 70 | 70 | 70 Korbhohen R 257 hk cm | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Breiten stehender Biigel
. " hS cm 18 18 22 22 22 22
O : "
ﬁgzadnegr%ﬁ:g:u? eernS teleenr:;y%pen - Hohen stehender Bigel ) .\ | 75 82 72 82 82 82
ictior B sen, § Typ Typ Typ Typ g8mm :
statischer bemessungen 200/33/10 | 200/20/14 | 200/33/10 | 200/20/14
Anzahl Langseisen
Stelenhohen h  m 200 250 200 250 A § Stk 14 14 14 14 14 14
Stelendicken d | 10 | 10 | w | Betoniberdeckungen  d em | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
Fundamentbreiten b, cm | 60 | 75 | 60 | 75
— = Fundamentiiberstand auch an der (den) Stirnseite(n) anzuordnen. Die Betonfundamente
Fundamentiberstande U cm | 25 | 32,5 | 23 | 30,5 sind aus C20/25 herzustellen und frostfrei zu griinden.
Fundamenththen h, cm | 80 | 90 | 80 | 90
Einspanntiefe der Stelen  h,  cm | 60 | 70 | 60 | 70
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Bewehrungen in Abhangig-
keiten der Stelentypen und der

Hinterschiittete Stelen
Mannlast 1 kN/m? (keine Autos!)

Belastungen, gemas statischer T p Tp Typ
BemiessUzen 200/33/10 | 250/33/10 | 200/20/14 | 250/20/14
Korbbreiten R 257 b m 52 67 52 67
Korbhohen R 257 h —m | 15 | 15 | 15 | 15
Breiten stehender Biigel h o an 18 18 2 2
@ 8mm s

Hohen stehender Biigel b m 7 82 7 82
g 8mm s

Anzahl Langseisen Stk 14 14 14 14
@ 8mm

Betoniiberdeckungen d cm 3,5 3,5 3,5 3,5

4. DAS VERSETZEN DER ELEMENTE

4.1 STELEN BIS HOHE 120CM

Zundchst ist die Frostschutzschicht
maglichst hohengenau einzubauen und
standfest zu verdichten. Darauf wird eine
Sauberkeitsschicht aus Mortel aufgetragen,
welche zum Ausgleich von Toleranzen aus
der Frostschutzschicht dient.

Die Stelenoberfldche der Vorder- und
Riickseite ist produktionsbedingt etwas
unterschiedlich. Beim Versetzen ist darauf
zu achten, dass die Stelen entsprechend
ausgerichtet werden.

Die Stelen enthalten keine Versetzhilfen, sie
werden handisch oder mit einer ,,Bordstein-
klammer“ versetzt. Es ist darauf zu achten,
dass Arbeitshandschuhe sauber sind und

Gummibacken mit einer griffigen Unterlage
gepolstert werden, um einen Gummiabrieb
zu vermeiden.

Zur geraden, sauberen Fluchtung und zum
hohengleichen Einbau sind die Stelen an
einer Maurerschnur oder mit einer langen
Setzlatte auszurichten. Beim Versetzen ist
darauf zu achten, dass die Stelen lotrecht
ausgerichtet werden.

Die einzelnen Elemente diirfen nicht knirsch
versetzt werden, ansonsten sind Abplatzun-
gen der seitlichen Kanten bzw. der oberen
Ecken nicht zu vermeiden. Das Einlegen
eines 3mm diinnen Dammstreifens, z. B.
Trittschallfolie oder Pflasterfugenkreuze,
vermeidet diese Schaden.

Die offenen Fugen erfiillen bei ldngeren
Wénden gleichzeitig die Funktion der not-
wendigen Dehnungsfugen.
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An den Stelen wird beidseitig eine Beton-
schulter anbetoniert. Die Mafe sind der
Tabelle zu entnehmen. Objektbezogen muss
die Dimensionierung des Fundaments ggf.
angepasst werden. Die Stelen sind mindes-
tens 24 Stunden gegen Verrutschen oder
Umkippen mittels Abstiitzungen zu sichern.

4.2 STELEN MIT HOHE GROSSER
120 BIS 350 CM

Zundchst ist die Frostschutzschicht maglichst
hdhengenau einzubauen und standfest zu
verdichten. Darauf wird ein 20 cm hoher
Fundamentstreifen mit Bewehrung und
Anschlussbewehrung gemaf Tabellen-
angaben betoniert. Die Stelen werden in ein
Mértelbett versetzt, welches zum Ausgleich
von Toleranzen dient.

Die Stelenoberfldchen der Vorder- und
Riickseite sind produktionsbedingt etwas
unterschiedlich. Beim Versetzen ist darauf
zu achten, dass die Stelen entsprechend
ausgerichtet werden.

In den Stelenkdpfen befindet sich ein
Hiilsendiibel RD 14 in Edelstahlausfiihrung.
In diesen kann zum Anhdngen und Versetzen
eine Seildse eingeschraubt werden, auf
Wunsch kann diese mitgeliefert werden.
Die Hiilsendiibel kdnnen nach Abschluss
der Arbeiten wahlweise offen bleiben, mit
einer Kunststoffkappe verschlossen oder
verspachtelt werden.

Zur geraden, sauberen Fluchtung und zum
hohengleichen Einbau sind die Stelen an
einer Maurerschnur oder mit einer langen
Setzlatte auszurichten. Beim Versetzen ist
darauf zu achten, dass die Stelen lotrecht

ausgerichtet werden.

Die einzelnen Elemente diirfen nicht knirsch
versetzt werden, ansonsten sind Abplatzun-
gen der seitlichen Kanten bzw. der oberen
Ecken nicht zu vermeiden. Das Einlegen
eines 3mm diinnen Dammstreifens, z. B.
Trittschallfolie oder Pflasterfugenkreuz,
vermeidet diese Schaden.

Die offenen Fugen erfiillen bei langeren
Wénden gleichzeitig die Funktion der
notwendigen Dehnungsfugen.

Die Stelen sind mindestens 24 Stunden
gegen Verrutschen oder Umkippen mittels
Abstiitzungen zu sichern.

5. DIE HINTERFULLUNG DER ELEMENTE

Um bei hinterfillten Stelen ein Austritt von
Feinststoffen durch die Fugen zu vermeiden,
ist auf der Riickseite eine Noppenfolie
anzuordnen. Das Sickerwasser muss zur
Vermeidung von Frostschdden am Funda-
mentfuf} riickstaufrei durch Drainagerohre
abflieen kénnen.

Die Hinterfiillung ist wasserdurchldssig
und frostsicher mit nichtbindigem Material
herzustellen. Das Hinterfiillmaterial ist in
ca. 30 cm dicken Lagen einzubringen und
gleichmafig zu verdichten. Dabei darf kein
Verdichtungsdruck auf die Wand ausgeiibt
werden. Beim Einsatz von Verdichtungs-
gerdten ist ein ausreichender Sicherheits-
abstand zur Riickseite einzuhalten. Dieser
betragt mindestens 7 der Bauhéhe bzw.
50 cm.
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6. DIE STELEN UND WANDSCHEIBEN
MIT EINGEBAUTEN BELEUCHTUNGS-
ELEMENTEN

6.1 DER EINBAU

Stelen und Wandscheiben kénnen werks-
seitig mit LED-Lichtleisten und LED-Strahlern
oder kundenspezifischen Elektroeinbautei-
len versehen werden. Es gelten die selben
Angaben wie in Punkt 1 bis 5 beschrieben.

6.2 DAS INSTALLATIONSZUBEHOR

Die LED-Lichtleisten und LED-Strahler
werden durch das notwendige Installations-
zubehdr ergdnzt:

- Transformator, wahlweise mit 10 bis
100 Watt-Anschlussleistung. Die benétigte
Leistungsfahigkeit des Transformators
ergibt sich aus der Summe der Leistungs-
aufnahme der angeschlossenen Strahler
oder Lichtschienen.

10 und 20 Watt-Transformatoren sind
Steckernetzgerate, 40 — 100 Watt-Transfor-
matoren sind Bodennetzgerdte.

Die Transformatoren (Schutzklasse IP44)
sind geschiitzt gegen Spritzwasser —
jedoch nicht geeignet fiir die AuBenmonta-
ge und miissen daher in einem feuchtig-
keitsgeschiitzten Raum, z. B. Garage, Keller
oder Installationsgehduse an das 220 Volt-
Stromnetz angeschlossen werden.

ol

- Verldngerungskabel, wahlweise 2,5/

5,0 oder 10,0 m lang. Die Verldngerungen
kénnen zwischen den LEDs oder Mehr-
fachverteilern und dem Transformator
eingebaut werden.

Die Steckverbindungen der Verldngerungs-
kabel (Schutzklasse IP44) sind geschiitzt
gegen Spritzwasser und miissen daher bei
Verlegung im Auenbereich durch Zusatz-
mafinahmen, z. B. Verguss, vor Feuchtig-
keit geschiitzt werden.

- Mehrfachverteiler, wahlweise mit 3

oder 5 Anschliissen. Mit einem Mehr-
fachverteiler kdnnen entsprechend viele
Verbraucher an einen gemeinsamen
Transformator angeschlossen werden. Die
Steckverbindungen der Mehrfachverteiler
(Schutzklasse IP44) sind geschiitzt gegen
Spritzwasser und miissen mit dem Trans-
formator in einem feuchtigkeitsgeschiitz-
ten Raum installiert werden.

o

—
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Ein Stromanschluss im Garten wird fiir
vielfdltige Zwecke bendétigt: Anschluss fiir
die Lichtdesign-Elemente, Zeitschaltuhren,
elektrische Gerdte wie Rasenmdher, Grill
etc. Bei groReren Grundstiicken ist die
Distanz vom Haus bis zum Stromverbraucher
oft nur mit tempordren ,Verlangerungs-
kabeln“ zu iiberbriicken. Einfacher und
sicherer ist eine zentrale Losung, die mittels
Erdkabel versorgt wird: ein Installations-
gehduse — werksmdfig in einem Sitzwiirfel
oder einem objektspezifischen Fertigteil
Lversteckt®. Das Gehduse mit den Mafen
40/40/25 cm bietet ausreichend Platz fiir
Stecker- und Bodennetz-Transformatoren.
Es ist werksmadRig mit einer Hutschiene

mit drei vormontierten Einbau-Steckdosen
ausgestattet. Bei Bedarf kénnen weitere
Anschliisse nachgeriistet werden.

6.3 DIE ELEKTROINSTALLATION

Die Lichtdesign-Technologie beruht auf
Niedervolt und vorkonfektionierten Vernet-
zungskomponenten. D. h. fiir die Installation
bedarf es keines Fachmanns. Es werden
keine speziellen Werkzeuge benétigt — die
Steckverbindungen werden mit Uberwurf-
muttern handisch verschraubt.

In die Stelen und Wandscheiben werden die
Anschlusskabel durch ein Leerrohr gefiihrt.

Je nach GroRe des Fertigteils schaut das
insgesamt 10 m lange Kabel noch ca. 8 bis
9m aus der Riick- oder Unterseite heraus.
Die weitere Kabelfiihrung innerhalb der
Fundamente, Griinflachen oder Belagsbet-
tungen zum Transformator sollte ebenfalls

in Leerrohren erfolgen. Diese schiitzen vor
mechanischen Beschddigungen. Wegen der
leichteren Auffindbarkeit der Kabel, z.B.

bei spateren Aufgrabungen (Erweiterung,
Schadenssuche, Verlegungen) ist es sinnvoll,
einen Verlegeplan (Foto) anzufertigen. Zum
Schutz der Leerrohre sind diese mit einem
Trassenwarnband zu markieren. Die Kabel
diirfen niemals einbetoniert oder unter
Spannung eingebaut werden, ansons-
ten ist ein Ausbau von defekten LED-Licht-
elementen nicht maglich!

Das Kabel wird mit dem Transformator
verschraubt. Ggf. kdnnen mehrere Leuchtein-
heiten mittels Mehrfachverteiler an einen
entsprechend zu dimensionierenden
Transformator (10 — 100 Watt) angeschlossen
werden. Die Leistungsaufnahme der Einzel-
verbraucher ist zu beachten.

Stelen und Wandelemente mit Skylight
Forum POWER LED haben eine integrierte
Einbauhiilse. Dort ist der Spot mittels
Bajonettverschluss eingedreht.

Stelen und Wandelemente mit Skylight Spot
POWER LED haben drei integrierte Gewinde-
hiilsen, mit diesen ist der Spot verschraubt.
Die Aqualine-Lichtleisten in Stelen und
Wandelementen sind, je nach Ausfiihrung
des Fertigteils, in eine Klemmschiene
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mechanisch fixiert oder mittels dauer- ANMERKUNG

Diese Hinweise basieren mafigeblich auf
Erfahrungswerten und sind groftenteils

Im Falle einer Reparatur wird der LED-Spot Stand der Technik. Es wird keinerlei Haftung

elastischem Kleber verklebt.

schraubt und das Kabel ca. 20 cm aus dem Anwendung dieser Hinweise griinden. Die

aus der Fixierung des Betonteils losge- fiir Schaden tibernommen, die sich auf
Leerrohr herausgezogen. Spot und Kabel produktspezifischen Informationen des
konnen mit einem Elektroschraubenzieher Leuchtenherstellers sind zu beachten.

voneinander getrennt werden.

Im Falle einer Reparatur wird die LED-Leiste
aus der Fixierung geldst und das Kabel — mit
angebundenem Zugdraht — aus dem Leer-
rohr herausgezogen. Mit dem Zugdraht wird
das Anschlusskabel der neuen LED-Licht-
leiste wieder eingezogen und diese in der
Nut verklebt.

7. DIE BAUSEITIGE COLORIERUNG

Stelen in der Ausfiihrung ,,Sichtbeton

grau glatt® eignen sich fiir eine bauseitige
Colorierung. Die Farbtdne kdnnen objekt-
spezifisch an drtliche Vorgaben, z. B.
Fassade, Garagentor, Zaun etc. angepasst
werden. Diese Arbeiten erfordern Sach-
kenntnis und sollten von einem Fachmann
durchgefiihrt werden.
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9. Baumscheiben

9.1 Systemzeichnungen

BaUMSChEIDEN TYP 1 oottt nene
BauMSChEIDEN TYP 2 .ttt nees
BaUMSChEIDEN TYP 3 oottt aes
BaUMSCHEIDEN TYP 6 oottt s sa e e n s sanans

9.2 Datenblatt

Datenblatt BaUMSChEIDEN ...cueviveereeieteeeteeeeeeeee e ee

9.3 Einbauhinweise

BAUMSCNEIDEN ettt ettt ae s s s st seerene
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Baumscheiben BAUMSCHEIBEN

Baumscheiben Typ 1 -
160x160x12cm

2-teilige Grundplatte mit Bewdsserungs-
und Beliiftungséffnungen, d = 4 cm.

In die Grundplatte sind 2 Stk 2-teilige
Einlegeringe eingelassen.

B R Aad A Fh A

336

Baumscheiben Typ 2 -
200x200x15cm

2-teilige Grundplatte mit Bewdsserungs-

und Beliiftungséffnungen, d = 4 cm.
In die Grundplatte sind 2 Stk 2-teilige
Einlegeringe eingelassen.
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Baumscheiben Typ 3 -
250x250x16cm

2-teilige Grundplatte mit Bewdsserungs-

und Beliiftungséffnungen, d = 4 cm.
In die Grundplatte sind 2 Stk 2-teilige
Einlegeringe eingelassen.
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BAUMSCHEIBEN Baumscheiben

Baumscheiben Typ 6 -
¢=250x16cm

2-teilige Grundplatte mit Bewdsserungs-
und Beliiftungséffnungen, d = 4 cm.

In die Grundplatte sind 2 Stk 2-teilige
Einlegeringe eingelassen.

Ll

i
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Datenblatt Baumscheiben

BAUMSCHEIBEN Baumscheiben

-1 =
5 73
Q P P
8 T 2 2 w
E p 5 B 2, % s
g = % g 1 g & 2 »
2 ] £ E ES ES £ E= S
= g SE § §2 g2 = g =
] @ 2= E E& £& ] £5 &Y
98 Stk
Typ1 160x160x12 ey 663
Typ 2 200x200x15 LS 1.334
PKW-befahrbar _— . e g 4cm EN 206
Verkehrslast 5 kN/m? 238 Stk DIN 1045
Typ 3 250x250x16 2.265
g 4cm
Typ 6 8250x16 ;ioc;tk 1.738
98 Stk
Typ1 160x160x12 i 663
LKW-befahrbar Typ 2 200x200x15 ;344c;tk EN 206 1.334
Ersatzflachenlast $110 380 860 DIN 1045
16,67 kN/m” SLW 30 Wp3 | 250x250x16 PRSI 2.265
g 4cm
IO Typ 6 8250x16 ;ﬁﬁ:k 1.738
Zur lastverteilenden Auflagerung fiir alle
Lagerblocke der Baumscheiben auf Beton- 40x20x 14 26
Typen
fundament
Zusétzliche technische Angaben:
- Die maximalen Maabweichungen in Dicke / Ldnge / Breite betragen +3 mm.
- Inklusive 4 Stk Gewindehiilsen RD 12 zum Versetzen.
- Die maximalen Maabweichungen in Dicke / Ldnge / Breite betragen +3 mm.
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Der Einbau einer Baumscheibe

DIE VORUBERLEGUNGEN

Baumscheiben sind zweigeteilte, quadra-
tische oder runde Betonfertigteile, die den
Wurzelbereich von Baumen {iberspannen.
Sie verhindern eine Verdichtung und
Versiegelung des Vegetationsraums und
sichern damit eine dauerhafte Versorgung
mit Wasser, Luft und Nahrstoffen.

In den Baumscheiben sind 2-stufige Innen-
ringe integriert, womit sie an das Dichten-
wachstum der Baumstamme angepasst
werden kénnen.

Baumscheiben gibt es fiir die Belastungs-
klassen ,,PKW-befahrbar“ und ,,LKW-
befahrbar®.

mit Gerdten mit Gabeln abgeladen und
transportiert werden. Keinesfalls diirfen die
Betonteile ,,geklammert“ werden. Die ange-
lieferten Paletten sind so zu lagern, dass die
Ware vor Beschddigungen und Verschmut-
zungen geschiitzt ist. Die Lagerflache muss
eben und standsicher sein.

Nach dem Abladen ist das gelieferte
Material mit den Bestell- bzw. Lieferschein-
angaben auf Ubereinstimmung zu priifen.
Beschddigungen auf Grund von Transport
und Abladung sind auf dem Lieferschein

zu vermerken.

Baumscheiben mit erkennbaren Mangeln
diirfen nicht eingebaut werden. Nach erfolg-
. . tem Einbau kénnen Reklamationen nicht

1. DIE UBERPRUFUNG DER LIEFERUNG mehr anerkannt werden.
Baumscheiben werden auf Paletten an-

geliefert. Da die Verpackungseinheiten {iber

die Grundflache der Palette hinausragen,

muss mit Staplerfahrzeugen oder bauseits

Lagerbldcke fiir Baumscheibe
Typ 1,2 und 3

Ringformig verlegte Lagerblocke
fiir Baumscheibe Typ 6

Baumscheibe

i 1 cm Mortelfuge i i
O/Lagerbltjcke40x20x14 CIE il |

o—— Beton-Fundament —¢
<2l @—— Tragfihiges Planum —— [eieteietotiietoneiototetoronesonens
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2. DIE FUNDAMENTIERUNG

2.1 DAS ORTBETONFUNDAMENT

Die Baumscheiben werden auf ein Ortbeton-
Fundament und lastverteilenden Auflager-
blocken gegriindet. Bei den quadratischen
Baumscheiben werden 2 Fundamentstreifen,
bei den runden Baumscheiben ein kreis-
formiger Fundamentstreifen angeordnet.

Laperinck
e
B
Al

An die Tragfdhigkeit des darunterliegenden
Oberbaus gelten die gleichen Anforderun-
gen wie fiir das umliegende Planum des
Pflasterbelags.

Fiir die Fundamentierung sind sinngemaf die
Angaben der DIN 18318 anzuwenden. Da-
nach sind die Auflagerbldcke auf ein mindes-
tens 20 cm dickes Fundament aus C12/15
mit beidseitiger Riickenstiitze hohen- und
fluchtgerecht zu versetzen.

Beim Einbau der Lagerbldcke darf der Beton
fiir Fundament und Riickenstiitze noch nicht
abgebunden sein, damit eine gute Haftung
zwischen dem vorgefertigten Bauteil und dem
ortlich eingebauten Frischbeton entsteht.

BAUMSCHEIBEN — SO WIRD ES GEMACHT

2.2 DIE HOHENPLANUNG

Die starr gegriindete Baumscheibe muss
etwa 5mm niedriger als der angrenzende
verdichtete Pflasterbelag eingebaut werden.
Ansonsten besteht die Gefahr, dass die
Baumscheibe im Laufe der Nutzung wegen
der Nachverdichtung des Pflasterbelags aus
diesem ,herauswachst“.

OK Lagerblocke bei Typ 1:

(-5mm-120mm -10mm) =-13,5cm

unter OK Belag

OK Lagerblocke bei Typ 2:

(-5mm-150mm - 10mm) =-16,5cm

unter OK Belag

OK Lagerbldcke bei Typ 3 und 6:

(-5mm-160mm-10mm)=-17,5cm

unter OK Belag

Die Baumscheibe muss dasselbe Gefdlle
aufweisen wie der angrenzende Belag.

2.3 DIE ANZAHL DER BENOTIGTEN
LAGERBLOCKE

Typ 1: 2 Streifen a 4 Stiick = 8 Stiick
Typ 2: 2 Streifen a 5 Stiick = 10 Stiick
Typ 3: 2 Streifen a 6 Stiick = 12 Stiick

Typ 6: umlaufend 16 Stiick

s
L T
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BAUMSCHEIBEN — SO WIRD ES GEMACHT

3. DAS VERSETZEN

Auf den Lagerbldcken ist eine 1 cm dicke
Mértelschicht aufzubringen. Sie dient der
kraftschliissigen Ableitung der Auflast aus
dem Fertigteil und der Verkehrsbelastung
und egalisiert Versetz- und Fertigungstole-
ranzen. In den Baumscheiben sind in den
Stimnseiten 4 Stiick Transportanker RD 12
eingebaut. Sie dienen zur Aufnahme von
Seilosen mit Umlenkring oder Drehauf-
hangern und ermoglichen ein einfaches
Versetzen der Fertigteile.

Die zweigeteilte Baumscheibe ist auf den
Lagerstreifen so anzuordnen, dass die Fuge
darauf aufliegt.

Die Einlegeringe sind so anzuordnen, dass
die Fuge jeweils um 90° versetzt ist.

LY

4 (§7

4. DIE GRUNDREINIGUNG, ERHALTUNG
UND PFLEGE
Nach dem Verlegen weisen die Baum-
scheiben, wie die umgebende Pflasterflache
zumeist auch, vom ,,Baustellenbetrieb®
folgende Verschmutzungen auf: Abdriicke
von verunreinigten Arbeitsschuhen,
weiBlich-grauer Schimmer in Form von Kalk-
ausbliihungen, Reste von Sdgeschlamm,
Staub vom Fugenfiillmaterial etc. Diese
lassen sich zumeist mit Wasser und Besen,
eventuell Hochdruckreiniger und geeigneten
Reinigungsmitteln im Rahmen der Grund-
reinigung entfernen.

ANMERKUNG

Diese Hinweise basieren mafigeblich auf
Erfahrungswerten und sind groftenteils
Stand der Technik. Es wird keinerlei Haftung
fiir Schaden tibernommen, die sich auf
Anwendung dieser Hinweise griinden.
Vollstandige, allgemeine Informationen
sind in der ZTV Wegebau, der RStO und

den tangierenden Regelwerken enthalten.
Produktspezifische Informationen in Form
von Einbau- und Anwendungsempfehlungen
sowie zahlreiche Verlegemuster zu den
Beldgen sind einzusehen unter
www.birkenmeier.com
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10. Mobiliar | Sitzelemente |
Gestaltungselemente

10.1 Systemzeichnungen

SCALA 50 wvvieevieeeeeeretee ettt et ebe et ettt se et s et ese et ensere s ere s eaennerennens 344
SCALA 100 uivevieeeeer ettt ettt et erete s s b s s esr b ss s nsere s ese s erennerennens 347
OULAOOT avveereriereeeereeiereeereeereseresese s eresesessesseseseesessesesaesessesessesensesensesensesensesensens 348

10.2 Datenbldtter
Datenblatt Scala 50 | Scala 100
DALENDIALt SCALA 50 weoveeverieerieecrieeceerctee ettt erene

Datenblatt OULAOOT ....oveeeieeeeeieieieieieieeeer ettt
10.3 Einbauhinweise

SCALA 50-MOAUISYSLEME .vivrereerereerererereiererereeteresseseseessesseseaesessesesesessesensesennens 356

SCALA 100-MOAUISYSTEME ...ttt sttt enes 359

Outdoor-Kiicheninseln und Outdoor-Arbeitsplatten.........eeveeeeecrreereieireeireene 362
10.4 Florana Pflanzgefae

Florana Pflanzgefae AbDIlAUNGEN ....c.cveveeereiereeereeeeeeree e 366
10.5 Gestaltungselemente

ADPIB-POLLET <.ttt ettt es 368

AVENUE-POILET ...ttt ettt ettt 368

BariONi-BANKE ....vvvereeiicceeeeie ettt ettt 368

SPRETA-KUZEIN ettt ettt 368

Riva-Pfosten Und MAUEBITIEZEL ..cueeveveereeeereeereiereeereeeree e resererereseseseeseseesenes 369

AUSTUNTUNGSDEISPIELE .ottt senene 370
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MOBILIAR | SITZELEMENTE | GESTALTUNGSELEMENTE

Scala 50

Sitzwiirfel 50x50x50 Sitzblocke 100x50x50
Sitzblocke 150x50x50 Sitzblocke 200x50x50
Sitzwiirfel 50x50x50 Sitzblocke 100x50x50

mit Aqualine 30 cm

mit Aqualine 90 cm

344
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MOBILIAR | SITZELEMENTE | GESTALTUNGSELEMENTE

SCALA 50
Sitzwiirfel 50x50x50 Sitzblocke 100x50x50
mit Aqualine 30 cm mit Aqualine 90 cm
Lo
L -
lI
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MR
Wir okl

Sitzblocke 50x50x50
mit LED Strahler

Detail Spoteinbau

ij,{@:
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Sitzblocke 50x50x50
mit Installationsgehduse

Installationsgehduse
400x400x200

A i w)
IEntchum®
Fachienr 164
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MOBILIAR | SITZELEMENTE | GESTALTUNGSELEMENTE MOBILIAR | SITZELEMENTE | GESTALTUNGSELEMENTE
SCALA 50

Hocker 50x50x50 | Wand: 10 cm Binke 100x50x50 | Wand: 10cm Scala 100

Troge 100x100x90 ohne Boden

Bdnke 150x50x50 | Wand: 10cm Banke 200x50x50 | Wand: 10cm

Tische 200x100x75 | Wand: 10cm Troge 50x50x50 | Wand: 8-10cm

=1
iz

“L 7

Troge 50x50x75 | Wand: 8-10cm Troge 100x50x50 | Wand: 8-10cm

| e
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MOBILIAR | SITZELEMENTE | GESTALTUNGSELEMENTE

Outdoor

Outdoor-Tische | Ausfiihrungsbeispiel
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MOBILIAR | SITZELEMENTE | GESTALTUNGSELEMENTE
OUTDOOR

Outdoor-Platten | Ausfiihrungsbeispiel

ol 7

III‘

3
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Enzutalie=de
Fandatstinde

Vertiefungen und Aussparungen fiir Wasserbecken, Kochfelder und Leerrohre fiir Strom-
und Wasseranschliisse werden nach Angaben des Planers individuell produziert.

Bei der Grofe und Anordnung der Aussparungen sind die seitlichen Randabsténde zu
beriicksichtigen: siehe Systemskizze.

Die AuBenmafe sind objektabhdngig frei wahlbar, die maximalen Mafe betragen:
- 400x100x90x20 cm bei Outdoor-Tischen und

- 500x100x20cm bei Outdoor-Arbeitsplatten.
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Datenblatt Scala 50 | Scala 100

Modulsysteme fiir Troge, Hocker, Bénke und Tische

MOBILIAR | SITZELEMENTE | GESTALTUNGSELEMENTE Scala 50 | Scala 100

" o
=
2 £ g g E ] g 2
= = £ E = = £ 2= 9 & =
@ = o 9 o = o = = s > S <
g g 5 E g 3 % = 2 gz 14
I @ ] < @ S 8 28 & = &Y
Wiirfel 50/50/50 288
S.cala“_'io Block 100/50/50 Einzelaufstellung oder LilElid 3 A EN 13198 575
Sitzwiirfel Reihune moelich unbewehrt Aufstandsflache DIN 206/1045
und Sitzblocke Block | 150/50/50 S 10x10 864
Block [fm/50/50 575/lfm
Hocker 50/50/50 150
Bank 100/50/50 207
Scala 50 . . umlaufend 3x3
Sitzhocker, Bank 150/50/50 10 Elryrz]elaufst.gllgnhg ] kOI’]StI:UktIV Aufstandsflache ] T 265
Binke und Tische Reihung moglic bewehrt 10x10 DIN 206/1045
Bank 200/50/50 322
Tisch 200/100/75 759
50/50/50 48 Entwasserungsoffnung HT 40 175
. . umlaufend 3 x3
Scala 50 Einzelaufstellung oder | konstruktiv = . . EN 13198
Pflanztroge Trog 50/50/75 10 Rethung méglich bewehrt ?gfitfgdsﬂache 78 Entwdsserungsffnung HT 40 DIN 206/1045 300
Entwdsserungsoffnung HT 40
LU 120 2 Stk Rd 12 Versetzhilfe S0
Trog 100/100/90 566 2 Stk Rd 14 Versetzhilfe 700
?]Elilsz:r(i))'oe ) N gi 3\/2 Einzelaufstellung oder | konstruktiv XTflsatgfwe;g‘lgcﬁ . EN 13198
g 2 Troge 2Stka 6 Reihung maglich bewehrt 2% 566 2 Stk Rd 14 Versetzhilfe Bank- DIN 206/1045 1.450
ohne Boden mitBank | 100/100/90 | 8/12 10x10 auflage inkl. Befestigungsmaterial ’
Zusétzliche technische Angaben:
- Bei der Ausfiihrung ,,Troge mit Bank“ sind Durchgangsbohrungen zur Befestigung der Bank-
auflage im Trog vorgefertigt.
- Die Bankauflage besteht aus 6 Stk Langshdlzern aus Zedernholz, die Stahlteile sind
aus Edelstahl.
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Datenblatt Scala 50

Sitzelemente mit eingebauten Lichtleisten und Spots

MOBILIAR | SITZELEMENTE | GESTALTUNGSELEMENTE Scala 50

Q
=
) ﬁ
= £
g 2 » - 2
_E E E E u':: E ﬁ’“ = ~
=] e = = = k=1 =
@ 2= & 2 [ = I 3= &Y
50/50/50 mit LED-Lichtleiste unten 500 x 500 x 500 30cm, 24 LEDs 3 288
50/50/50 mit LED-Lichtleiste oben 500 x 500 x 500 30cm, 24 LEDs 3 288
- . . p umlaufend 3 x3 EN 13198 .
Sitzwiirfel 50/50/50 mit LED-Strahler ,iiber Eck“ | 500 x 500 x 500 unbewehrt Aufstandsflache 10 x 10 DIN 1045 Skylight Spot 5 288
50/50/50 mit LED-Strahler ,iiber Eck“ | 500 x 500 x 500 Skylight Classic 10 288
50/50/50 mit Installationsgehduse 500 x 500 x 500 Gehduse 40 x 40 x 25 270
- Im Rahmen einer Auftragsfertigung konnen die LED-Leisten wahlweise ein- oder mehrseitig in
beliebiger Anordnung in die Sitzelemente eingebaut werden.
- Im Rahmen einer Auftragsfertigung kénnen die LED-Spots wahlweise an einer oder mehreren Kanten
in beliebiger Anordnung in die Sitzelemente eingebaut werden.
Sl 100/50/50 mit | LED-Lichtleiste unten 100x 50 x 50 NE— umlaufend 3 x 3 EN 13198 90cm, 72 LEDs 9 575
100/50/50 mit | LED-Lichtleiste oben 100X 50 X 50 Aufstandsflache 10x 10 DIN 1045 90cm, 72 LEDs 9 575
Sitzblocke - .
. . Bewehrung umlaufend 3 x3 EN 13198 wahlweise 30 oder 60 oder 90 oder 2
xf}{ﬁiﬁgﬁ;gﬁ LAl AT it Bl i LU gemaf Statik Aufstandsflache 10x 10 DIN 1045 120 oder 150cm 575kg/m

- Im Rahmen einer Auftragsfertigung konnen die LED-Leisten wahlweise ein- oder mehrseitig in
beliebiger Anordnung in die Sitzelemente eingebaut werden.

Zusétzliche technische Angaben:

- Die LED-Lichtleiste wird werkseits unten = 10 cm iiber UK oder oben = 10 cm unter OK der
Sitzelemente eingebaut. Die Stromzufuhr erfolgt innerhalb eines Leerrohrs von unten.

- Der LED-Spot wird werkseits ,,iiber Eck“ der Sitzelemente eingebaut. Der Spot strahlt unter
45° nach unten. Die Stromzufuhr erfolgt innerhalb eines Leerrohrs von unten.

- Das Installationsgehause (Stahlblech, mit 3 vormontierten Steckdosen, verschlieBbar) wird
werkseits in die Sitzelemente eingebaut. Die Stromzufuhr erfolgt iiber einen Schacht von
unten.

- Alle LED-Lichtleisten / Spots haben ein 10 m langes Anschlusskabel. Sie entsprechen der
Schutzklasse IP 68 und sind fiir den Auenbereich konzipiert.
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Die maximalen MaB3abweichungen in Dicke / Linge / Breite betragen 3 mm

Das notwendige Zubehor wie Transformator, Mehrfachverteiler, Verldngerungs-
kabel etc. muss objektabhdngig bestellt werden.

Birkenmeier
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Datenblatt Outdoor MOBILIAR | SITZELEMENTE | GESTALTUNGSELEMENTE Outdoor

Oberfldachen Sichtbeton SB schalungsglatt, kugelgestrahlt, geschliffen bzw. samtiert

2
-0} =
% £ s o E E =
3 H 2 @ E 8=
-] -] < BEp Za
Lange flexibel bis 400 cm
T . . . . . . 5-seitig bearbeitet Arbeitsflache umlaufend 7x7, | EN 13198
Outdoor-Kiicheninseln Breite flexibel bis 100 cm Bewehrung gemaf Statik Arbeitsfliche und umlaufende Flichen restliche Fasen 3x3 DIN 1045
Dicke 20 cm
2
-0} =
% £ s o E E =
3 3 4 s E Sz
(] [ < BEps ¥
Lange flexibel bis 500 cm
. . . . . . 5-seitig bearbeitet Arbeitsflache umlaufend 7x7, | EN 13198
g h k . ’
Outdoor-Arbeitsplatten | Breite flexibel bis 100 cm Bewehrung gemaf Stati Arbeitsfliche und umlaufende Flichen restliche Fasen 3x3 DIN 1045
Dicke 20cm
Im Rahmen von Auftragsfertigungen sind Aussparungen fiir den bauseitigen Zusétzliche technische Angaben:
Einbau frei planbar: Die Ausfiihrung Sichtbeton entspricht der SB-Klasse 3 gemaf Sichtbetonmerkblatt.
- Verbleibende Starke der Rander: mindestens 15 cm. Es sind standardmafig keine Versetzhiilsen eingebaut.
- Max. GroRe der Aussparungen: 37 % der Gesamtlange der Arbeitsplatte, mehrere
Aussparungen sind moglich. Einbauteile wie Wasserbecken, Wasseranschluss, Grill, Herd etc. miissen
- Eintiefungen mit einer verbleibenden Materialtiefe fiir den Boden von min. 5 cm sind moglich. bauseits geplant werden.
- Einbauteile fiir Wasser- oder Stromanschluss.
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Versetzen des SCALA 50-Modulsystems

DIE VORUBERLEGUNGEN

Das SCALA 50-Mdbel-Elementesystem
besteht aus massiven Sitzwiirfeln und
-blocken, filigranen Sitzhockern und
-bdnken und einem Tisch.

Das SCALA 50-Pflanz-Elementesystem
besteht aus mehreren masslich aufeinander
abgestimmten Pflanzgefafen.

1. DAS ABLADEN

Die SCALA 50-Modulelemente werden auf
Paletten angeliefert.

Beim Abladen und Transportieren mit Zinken
bzw. Gabeln ist darauf zu achten, dass
diese die Betonoberfldachen und Kanten
nicht beschadigen. Fertigteile diirfen nicht
geklammert werden!

Die Schutzverpackung ist zeitnah nach

der Anlieferung zu entfernen. Ansonsten
kénnen sich infolge Durchfeuchtung und
Schwitzwasserbildung dauerhafte Verfar-
bungen, Wolkenbildungen oder Ausbliihun-
gen bilden.

2. DAS ERSCHEINUNGSBILD VON
SICHTBETON
Erfahrungsgemas ist die Erwartungshaltung
zum Erscheinungsbild von Sichtbeton-
oberflachen sehr unterschiedlich. Trotz
aller Sorgfalt bei der Rohstoffauswahl und
in der Herstellung ldsst sich eine gewisse
Schwankungsbreite nicht ausschlieien.
Wegen der natiirlichen Ausgangsstoffe und
unvermeidlicher Toleranzen bei der Her-
stellung ist jedes Fertigteil ein Unikat. Die
einzelnen Bauteile eines Bauwerks kdnnen

daher nurim Rahmen baustoffgemafer,
zuldssiger Bandbreiten bestimmte Einzel-
kriterien erfiillen.

Im Merkblatt Sichtbeton des bdz werden
die zu tolerierenden Abweichungen im
Erscheinungsbild von Sichtbetonflachen
aufgefiihrt:

- Bei der Beurteilung der Sichtbetonflachen
ist der Gesamteindruck aus dem {iblichen
Betrachtungsabstand mafigebend.
Einzelkriterien werden nur gepriift, wenn
der Gesamteindruck der Ansichtsflachen
den vereinbarten Anforderungen nicht
entspricht.

Zu tolerierende Abweichungen im Erschei-

nungshild der Sichtbetonflache sind:

- geringe Strukturunterschiede bei bearbei-
teten Betonfldchen

- Wolkenbildungen, Marmorierungen und
geringe Farbabweichungen

- Porenanhdufung

- sich abzeichnende Abstandhalter und
Bewehrung

- dunkle Streifen und geringe Ausblutungen
an Schalelementstéfien

- Schleppwassereffekte in geringer Anzahl
und Ausdehnung

- vereinzelte Kalkfahnen und Ausbliihungen

- Kantenabbriiche bei der Ausfiihrung
scharfer Kanten

- geringe Verwdlbungen
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Folgende Forderungen sind technisch nicht

oder nicht zielsicher herstellbar:

- gleichmaRiger Farbton aller Ansichts-
flachen am Bauwerk

- porenfreie Ansichtsflachen

- gleichmaRige Porenstruktur (PorengroRe
und -verteilung)

- Oberflache ohne Haarrisse

3. DIE EINGANGSKONTROLLE

Die angelieferten Modulelemente sind bei
der Anlieferung zu tiberpriifen: sind es die
bestellten Formate und Farben, weisen die
Verpackungseinheiten Transportschaden
auf, sind offensichtliche Mangel sichtbar
hat eine Reklamation unverziiglich zu erfol-
gen. Keinesfalls diirfen Modulelemnete mit
erkennbaren Mdngeln eingebaut werden.
Im Schadensfall werden Aus- und Einbau-
kosten nicht iibernommen, wenn keine
bauseitige Eingangskontrolle durchgefiihrt
wurde.

Die angelieferten Paletten sind so zu lagern,
dass die Ware vor Beschddigungen und
Verschmutzungen geschiitzt ist. Die Ver-
packungseinheiten diirfen nicht gestapelt
werden, die Palettenholzer kénnen Abdriicke
hinterlassen.

4. DAS VERSETZEN DER

SCALA 50-MOBELELEMENTE
In die SCALA 50-M&belelemente kénnen aus
gestalterischen Griinden keine Versetzhilfen
eingebaut werden. Die Teile miissen daher
mit einem Vakuum-Hebegerdt versetzt
werden. Die Saugplatte ist vor Verwendung

zu sdubern, Verschmutzungen fiihren insbe-
sondere auf den glatten Sichtbetonflachen
zu schwer zu reinigenden Abdriicken. Gurte
oder andere Anschlagmittel wiirden die
Kanten beschddigen und diirfen daher nicht
verwendet werden.

Die Teile sind auf tragfahigen Untergrund zu
versetzen. Insbesondere bei Reihungen von
mehreren Elementen ist auf einen setzungs-
freien Untergrund zu achten. Gegebenen-

falls ist ein Streifenfundament einzubauen.

Beim Montieren ist darauf zu achten, dass
die einzelnen Elemente nicht knirsch ver-
setzt werden, ansonsten sind Abplatzungen
der seitlichen Kanten bzw. der oberen
Ecken nicht zu vermeiden. Das Einlegen
eines 3mm diinnen Dammestreifens, z. B.
Trittschallfolie vermeidet diese Schaden.
Die offenen Fugen erfiillen bei ldngeren
Reihungen gleichzeitig die Funktion der not-
wendigen Dehnungsfugen.

Beim Versetzen der SCALA 50-Mobelelemente
auf Pflasterbeldgen sollten diese nicht flachig
aufgesetzt werden. Schon ein leichtes Ver-
kanten fiihrt zu Kantenabplatzungen.

Die massiven Sitzwiirfel und -blécke sollten
auf gegeneinander verlegte sogenannte
»Kunststoff-Fliesenlegerkeile“ aufgelagert
werden. Diese ermdglichen eine héhen-
genaue Ausrichtung und verhindern einen
Wasserstau unter den Elementen.
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5. DAS VERSETZEN DER

SCALA 50-PFLANZGEFASSE
In den Boden der SCALA 50-Pflanzgefafie
sind 2 bzw. 4 verzinkte Hiilsendiibel Rd 12
eingebaut. Hier konnen Versetzschlaufen
eingeschraubt und die Gefafe versetzt
werden.

Um einen Wasserstau zu verhindern und
eine Entleerung der Pflanzgefafe im Winter
zu erméglichen ist im Boden eine Offnung
HT 40 eingebaut. Diese ist vor Einfiillung
des Pflanzgranulats mit einem Filtervlies
abzudecken um ein Ausschwemmen von
Feinpartikeln zu verhindern.

Die Teile sind auf tragfahigen Untergrund zu
versetzen. Inshesondere bei Reihungen von

mehreren Elementen ist auf einen setzungs-

freien Untergrund zu achten. Gegebenen-
falls ist ein Streifenfundament einzubauen.

Beim Montieren ist darauf zu achten, dass
die einzelnen Elemente nicht knirsch ver-
setzt werden, ansonsten sind Abplatzungen
der seitlichen Kanten bzw. der oberen
Ecken nicht zu vermeiden. Das Einlegen
eines 3mm diinnen Dammstreifens, z. B.
Trittschallfolie vermeidet diese Schaden.
Die offenen Fugen erfiillen bei ldngeren
Reihungen gleichzeitig die Funktion der
notwendigen Dehnungsfugen.

Beim Versetzen der SCALA 50-Pflanzgefdfe
auf Pflasterbeldgen sollten diese nicht fla-
chig aufgesetzt werden. Schon ein leichtes
Verkanten fiihrt zu Kantenabplatzungen.

Zudem ist ein Wasserablauf nicht mehr
moglich - Staundsse in den GefaRen beein-
trachtigt das Pflanzenwachstum und fiihrt
im Winter zu Frostschaden.

Die Pflanzgefdfe sollten auf gegeneinander
verlegte sogenannte ,,Kunststoff-Fliesen-
legerkeile® aufgelagert werden. Diese
ermdglichen zudem eine héhengenaue Aus-
richtung und verhindern einen Wasserstau
unter den Elementen.

ANMERKUNG

Diese Hinweise basieren mafigeblich auf
Erfahrungswerten und sind groftenteils
Stand der Technik. Es wird keinerlei Haftung
fiir Schaden tibernommen, die sich auf
Anwendung dieser Hinweise griinden.
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Das Versetzen des SCALA 100-Modulsystems

DIE VORUBERLEGUNGEN

Das SCALA 100-Modulsystem besteht aus
dem Grundelement, einer Innenecke, einer
Aufienecke und Bankmodulen zur Anbrin-
gung eines Bankelements und gegebenen-
falls weiterer Sonderteile.

Die Auflage der Bank besteht aus Zedern-
holz, die Befestigungselemente aus
Edelstahl.

1. DAS ABLADEN

Die SCALA 100-Modulelemente werden auf
Paletten angeliefert.

Beim Abladen und Transportieren mit Zinken
bzw. Gabeln ist darauf zu achten, dass
diese die Betonoberfldachen und Kanten
nicht beschadigen. Fertigteile diirfen nicht
geklammert werden!

Die Schutzverpackung ist zeitnah nach der
Anlieferung zu entfernen. Ansonsten kdnnen
sich infolge Durchfeuchtung und Schwitz-
wasserbildung dauerhafte Verfarbungen,
Wolkenbildungen oder Ausblithungen bilden.

2. DAS ERSCHEINUNGSBILD

VON SICHTBETON
Erfahrungsgemas ist die Erwartungshaltung
zum Erscheinungsbild von Sichtbeton-
oberflachen sehr unterschiedlich. Trotz
aller Sorgfalt bei der Rohstoffauswahl und
in der Herstellung ldsst sich eine gewisse
Schwankungsbreite nicht ausschliefien.
Wegen der natiirlichen Ausgangsstoffe und
unvermeidlicher Toleranzen bei der Her-
stellung ist jedes Fertigteil ein Unikat. Die
einzelnen Bauteile eines Bauwerks kdnnen
daher nurim Rahmen baustoffgemafer,

zuldssiger Bandbreiten bestimmte Einzel-
kriterien erfiillen.

Im Merkblatt Sichtbeton des bdz werden
die zu tolerierenden Abweichungen im
Erscheinungsbild von Sichtbetonflachen
aufgefiihrt:

- Bei der Beurteilung der Sichtbetonfldchen
ist der Gesamteindruck aus dem {iblichen
Betrachtungsabstand mafigebend.
Einzelkriterien werden nur gepriift, wenn
der Gesamteindruck der Ansichtsflachen
den vereinbarten Anforderungen nicht
entspricht.

Zu tolerierende Abweichungen im Erschei-

nungshild der Sichtbetonflache sind:

- geringe Strukturunterschiede bei bearbei-
teten Betonflachen

- Wolkenbildungen, Marmorierungen und
geringe Farbabweichungen

- Porenanhdufung

- sich abzeichnende Abstandhalter und
Bewehrung

- dunkle Streifen und geringe Ausblutungen
an Schalelementstéfien

- Schleppwassereffekte in geringer Anzahl
und Ausdehnung

- vereinzelte Kalkfahnen und Ausbliihungen

- Kantenabbriiche bei der Ausfiihrung
scharfer Kanten

- geringe Verwolbungen
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Folgende Forderungen sind technisch nicht

oder nicht zielsicher herstellbar:

- gleichmagRiger Farbton aller Ansichts-
flachen am Bauwerk

- porenfreie Ansichtsflachen

- gleichmaRige Porenstruktur (PorengroRe
und -verteilung)

- Oberflache ohne Haarrisse

3. DIE EINGANGSKONTROLLE

Die angelieferten Modulelemente sind bei
der Anlieferung zu tiberpriifen: sind es die
bestellten Elemente und Farben. Weisen die
Verpackungseinheiten Transportschaden
auf, sind offensichtliche Mdngel sichtbar

so hat eine Reklamation unverziiglich zu
erfolgen. Keinesfalls diirfen Modulelem-
nete mit erkennbaren Mangeln eingebaut
werden. Im Schadensfall werden Aus- und
Einbaukosten nicht iibernommen, wenn
keine bauseitige Eingangskontrolle durchge-
fihrt wurde.

Die angelieferten Paletten sind so zu lagern,
dass die Ware vor Beschddigungen und
Verschmutzungen geschiitzt ist. Die Ver-
packungseinheiten diirfen nicht gestapelt
werden, die Palettenholzer konnen Abdriicke
hinterlassen.

4. DAS VERSETZEN DER
SCALA 100 MODULELEMENTE

Die Teile werden auf frostsichere und
setzungsfreie Streifenfundamente gesetzt.
Um eine exakte hdhen- und fluchtgerechte
Positionierung zu ermoglichen, ist eine
1-2cm dicke Mortelschicht zum Ausgleichen
von Niveau-Unterschieden vorzusehen.

Die Elemente haben eine Gesamthdhe

von 90 cm, davon sollten 10 cm unter OK.
Belag (Pflaster, Griinstreifen) eingebunden
werden. Dadurch kann der Belag {iber das
Streifenfundament bis gegen das Element
gefiihrt werden.

Um Staundsse infolge Niederschlage oder
Bewdssern zu vermeiden, ist auf eine aus-
reichende Durchldssigkeit des Untergrundes
zu achten.

Die SCALA 100-Modulelemente, kénnen bei
ausreichender Fundamentierung hinter-
schiittet werden. Zur Vermeidung von Frost-
schaden muss das Sickerwasser z. B. durch
Filtermatten hinter der riickwdrtigen Wand
und/oder Drainagerohre am Fundamentfuf}
riickstaufrei abfliefien kdnnen.

Die SCALA 100-Modulelemente eignen sich
ohne weitere Mafnahmen nicht zum Ab-
fangen von Boschungen.

In die Wandflachen der SCALA 100-Modul-
elemente sind innen 2 verzinkte Hiilsen-
diibel Rd 14 eingebaut. Hier kdnnen
Versetzschlaufen eingeschraubt und die
GefaRe versetzt werden.

Beim Montieren ist darauf zu achten, dass
die einzelnen Elemente nicht knirsch ver-
setzt werden, ansonsten sind Abplatzungen
der seitlichen Kanten bzw. der oberen
Ecken nicht zu vermeiden. Das Einlegen
eines 3mm diinnen Dammstreifens, z. B.
Trittschallfolie vermeidet diese Schaden.
Die offenen Fugen erfiillen bei ldngeren
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Reihungen gleichzeitig die Funktion der not-
wendigen Dehnungsfugen.

Das Bankmodul zur Anbringung eines
Bankelements wird wie die Grundmodule
versetzt. Die Anordnung der einbetonierten
Hiilsendiibel ermdglichen bei einer Ein-
bindetiefe von 10 cm unter OK. Belag eine
Sitzh6he von 45 cm. Horizontale Langlocher
ermdglichen einen Toleranzausgleich von

8 mm, die Elemente miissen entsprechend
genau versetzt werden.

Die Bankauflage ist vormontiert, zur Befes-
tigung werden 4 Schrauben/Muttern M20
und zwei Unterlagsplatten mitgeliefert. Die
Schrauben werden durch die Befestigungs-
winkel, die Aussparungen der Betonwan-
dung und den Unterlagsplatten gesteckt
und auf der Innenseite des Modulelements
verschraubt.

ANMERKUNG

Diese Hinweise basieren mafigeblich auf
Erfahrungswerten und sind groftenteils
Stand der Technik. Es wird keinerlei Haftung
fiir Schaden tibernommen, die sich auf
Anwendung dieser Hinweise griinden.
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Das Aufstellen von Outdoor-Kiicheninseln
und Outdoor-Arbeitsplatten

VORUBERLEGUNG

Outdoor-Kiichen und Arbeitsplatten sind
Betonmobel die nach Vorgaben des Kunden
gefertigt werden. Zumeist handelt es sich
um U- oder plattenférmige Elemente. Geo-
metrie, Aussparungen, Durchbriiche, Rohr-
und Leitungsfiihrungen sind variabel -
soweit statisch und technisch umsetzbar.
Das Material HPC = Hochfester Beton ist
langlebig, wetter- und frostbestandig. Die
Betonoberfldchen sind glatt und porenarm
mit einer angenehmen Haptik.

Betonmd@bel sind auf Grund ihres relativ
hohen Gewichts standfest und kénnen zu-
meist ohne aufwdndige Griindungsarbeiten
aufgestellt werden.

1. DAS ERSCHEINUNGSBILD VON SICHT-
BETON
Erfahrungsgemas ist die Erwartungshaltung
zum Erscheinungsbild von Sichtbeton-
oberflachen sehr unterschiedlich. Trotz
aller Sorgfalt bei der Rohstoffauswahl und
in der Herstellung ldsst sich eine gewisse
Schwankungsbreite nicht ausschlieien.
Wegen der natiirlichen Ausgangsstoffe und
unvermeidlicher Toleranzen bei der Her-
stellung ist jedes Fertigteil ein Unikat. Die
Oberflache von Outdoor-Elementen kann
daher nurim Rahmen baustoffgemafer,
zuldssiger Bandbreiten bestimmte Einzel-
kriterien erfiillen.

Im Merkblatt Sichtbeton des bdz werden
die zu tolerierenden Abweichungen im

Erscheinungsbild von Sichtbetonflachen

aufgefiihrt:

- Bei der Beurteilung der Sichtbetonflachen
ist der Gesamteindruck aus dem {iblichen
Betrachtungsabstand mafigebend.
Einzelkriterien werden nur gepriift, wenn
der Gesamteindruck der Ansichtsflachen
den vereinbarten Anforderungen nicht
entspricht.

Zu tolerierende Abweichungen im Erschei-

nungshild der Sichtbetonflache sind:

- geringe Strukturunterschiede bei bearbei-
teten Betonfldchen

- Wolkenbildungen, Marmorierungen und
geringe Farbabweichungen

- Porenanhdufung

- sich abzeichnende Abstandhalter und
Bewehrung

- dunkle Streifen und geringe Ausblutungen
an Schalelementstéfien

- Schleppwassereffekte in geringer Anzahl
und Ausdehnung

- vereinzelte Kalkfahnen und Ausbliihungen

- Kantenabbriiche bei der Ausfiihrung
scharfer Kanten

- geringe Verwdlbungen

- Folgende Forderungen sind technisch
nicht oder nicht zielsicher herstellbar:

- gleichmaRiger Farbton aller Ansichts-
flachen am Bauwerk

- porenfreie Ansichtsflachen

- gleichmaRige Porenstruktur (PorengroRe
und -verteilung)

- Oberflache ohne Haarrisse
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2. DIE UBERPRUFUNG DER LIEFERUNG

Outdoor-Kiichen werden in einer auf das
Fertigteil abgestimmten Schutzverpackung
aus Holz angeliefert. Auf Grund des Ge-
wichtes muss mit Staplerfahrzeugen oder
bauseits mit Gerdten mit Gabeln abgeladen
und transportiert werden, keinesfalls diirfen
die Betonteile ,,geklammert“ werden. Die
angelieferten Elemente sind so zu lagern,
dass die Ware vor Beschddigungen und
Verschmutzungen geschiitzt ist. Die Lager-
flache muss eben und standsicher sein.
Nach dem Abladen ist das gelieferte
Material mit den Bestell- bzw. Lieferschein-
angaben auf Ubereinstimmung zu priifen.
Beschddigungen auf Grund von Transport
und Abladung sind auf dem Lieferschein zu
vermerken.

Outdoor-Kiichen sind moglichst rasch nach
der Anlieferung zu versetzen. Ansonsten
besteht die Gefahr, dass sich zwischen den
Verpackungsmaterialien und der Betonober-
flache Schwitzwasser bildet. Dies fiihrt zu
nicht mehr entfernbaren dunklen Verfar-
bungen.

3. DIE FUNDAMENTIERUNG

Outdoor-Kiichen sind auf Grund ihres hohen
Gewichts standfest und bediirfen im Regel-
fall, sofern der Untergrund standfest ist,
keiner besonderen Fundamentierung.

Beim Aufstellen auf Terrassenplatten oder
auf Flachen mit Bauwerksabdichtung/Iso-
lierung sind gegebenenfalls lastverteilende
Griindungen vorzusehen.

Beim Aufstellen in Griinflachen sind stand-

feste und frostbestandige Fundamente
anzuordnen.

Ist ein Anschluss fiir Wasser- oder Strom
vorgesehen, so sind entsprechende Versor-
gungsleitungen/Leerrohre einzubauen.

4. DAS VERSETZEN

Aus dsthetischen Griinden sind in den Beton-
elementen keine Versetzhilfen integriert.
Die Fertigteile miissen daher mit Textil-
gurten transportiert und versetzt werden.

Es ist darauf zu achten, dass alle mit den
Betonoberflachen in Beriihrung kommen-
den Handwerkszeuge sauber sind und nicht
abfdrben.

U-formige Elemente werden auf ebenem Fun-
dament / Belag aufgestellt, plattenformige
Elemente werden auf einen gemauerten /
betonierten Unterbau aufgelegt. Zwischen
den Elementen und dem Auflager sind 1 cm
dicke Mortelstreifen anzuordnen. Diese
dienen dem Toleranzausgleich und verhin-
dern ein ,,Kippeln“ wéhrend der Nutzung.
Diese Auflager sind als Gleitlager auszu-
bilden, damit werden die Spannungen
infolge unterschiedlicher Ausdehnungen
infolge Temperatur vermieden. Bei einem
starren Verbund zwischen Auflager und
Outdoor-Elementen bestdnde ansonsten die
Gefahrvon Rissebildung.

5. DIE ERHALTUNG UND PFLEGE

Auch ein speziell auf die Anspriiche einer
Outdoor-Kiiche rezeptierter HPC-Beton
nimmt trotz seiner hohen Dichtigkeit
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Verschmutzungen auf: Ol und Fett aus

dem ,,Kiichenbetrieb, Getrankeflecken von
abgestellten Gldsern, aber auch Verschmut-
zungen aus der Umwelt und anderes mehr.
Die meisten Flecken sind nicht UV-bestandig
und verschwinden mit der Zeit von allein.
Werden Reinigungsmittel verwendet, so ist
darauf zu achten, dass sie nicht betonan-
greifend sind: sdurehaltige Mittel wie die
meisten Zementschleierentferner, Kalkloser
und Reiniger auf Basis Zitronensdure
schadigen die Betonoberflache! Vor einem
Einsatz ist stets ein Vorversuch an unauf-
falliger Stelle durchzufiihren.

Die Verschmutzungsanfalligkeit kann

durch spezielle Impragnierungen redu-
ziert werden. Diese sollte bauseits nach
dem Aufstellen und nach Fertigstellung

von Installationsarbeiten stattfinden. Wir
empfehlen die Produkte von Méller-Chemie:
www.moellerstonecare.eu

ANMERKUNG

Diese Hinweise basieren mafigeblich auf
Erfahrungswerten und sind groftenteils
Stand der Technik. Es wird keinerlei Haftung
fiir Schaden ibernommen, die sich auf
Anwendung dieser Hinweise griinden.
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MOBILIAR | SITZELEMENTE | GESTALTUNGSELEMENTE

MOBILIAR | SITZELEMENTE | GESTALTUNGSELEMENTE

FLORANA PFLANZGEFASSE
Florana Pflanzgefifie
60x60x60 100x30x30 120x60x60 114x36x25 138x40x34 157x53x35
120x40x40 @ 75/H: 35
@ 42/H: 7 60x30x14 42x38x24 Typ1|Typ2|Typ3
Typ 1 Hohe 60 cm
Querschnitt 35x35cm [ 19x19 cm
Typ 2 Hohe 90 cm
Querschnitt 50x 50 cm | 35x35 cm
Typ 3 Hohe 150 cm
Querschnitt 85x85 cm | 50x 50 cm
63x43x37 90x50x22 @ 50/H: 54
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MOBILIAR | SITZELEMENTE | GESTALTUNGSELEMENTE

Gestaltungselemente
Appia-Poller 50x50x50 Avenue-Poller
TN M L. —
Pl i
e 1100
|| Drfchalt X0

Polbrachi
M 118
Xy an

Barioni-Banke 210x42 x45 Sphera-Kugeln
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MOBILIAR | SITZELEMENTE | GESTALTUNGSELEMENTE MOBILIAR | SITZELEMENTE | GESTALTUNGSELEMENTE
GESTALTUNGSELEMENTE

Ausfiihrungsbeispiel Sitzelemente
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Ausfiihrungsbeispiel Baumeinfassungen als Sitzbdnke
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11. Wegeinfassungen | Bordsteine

11.1 Systemzeichnungen

WegeiNfaSSUNGEN .eveeecieeieei ettt ettt ettt 373
BOTASTRINE .ottt ettt ettt et 373
RINNENDOTASTEINE. ..eueeeeieeiciceciteirte ettt senene 373
TIEMDOIA ettt ettt s e
MUBBBLOCK ettt
Tivoli Multablock
11.2 Datenblatt
Datenblatt Wegeinfassungen | Tiefbordsteine | Multablock ..........ccoveveverereeveuennes 374
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WEGEINFASSUNGEN | BORDSTEINE

8x25x100 10x33x80|10x33x100|10x33x120

25x25x100|25x30x100 37,5x34x37,5|37,5x44x37,5

P /

8x20x100|8x25x100|8x30x100 | 40x20x14|60x20x14
8x40x100
[ -
Tholeid

62,5x10x12|62,5x15,5x112
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Datenblatt Wegeinfassungen | Tiefbordsteine | Multablock WEGEINFASSUNGEN | BORDSTEINE Wegeinfassungen | Tiefbordsteine | Multablock

2
bn
= = 9 E § .
5 = T 2 & £ £
3 & Ee o E s % & £ 2 S ¥
3 3 §E 3 E ] g = 3 3w
o o = £ [l < ¥a o S &2
Wegeinfassungen 8/25/100 80x250x1.000 Antritt 8 x 8 Oberseite und Antritt bearbeitet 1340 BTI 1,0 37
10/33/80 100x330x800 1,3 61
Wegeinfassungen 10/33/100 100x330x1.000 | Antritt8x8 Oberseite und Antritt kugelgestrahlt 1340 BTI 1,0 76
10/33/120 100x330x1.200 0,8 91
20/25/100 200x250x998 115
Bordsteine Antritt 10 x 11 Oberseite und Antritt kugelgestrahlt 1340 BTI 1,0
25/30/100 250x300x998 173
37,5/34/37,5 375x340x375 71
Rinnenbordsteine Antritt 3x 3 Oberseite, Antritt und Rinne kugelgestrahlt EN 13198 2,7
37,5/44/37,5 375x440x375 84
8/20/100 80x200x1.000 37
8/25/100 80x250x1.000 46
Tiefbord Antritt 8 x 8 unbearbeitet 1340 DT 1,0
8/30/100 80x300x1.000 55
8/40/100 80x400x1.000 74
40/20/14 400x200x 140 26
Antinea® Multablock allseitig gekollert EN 13198 je nach Aufbauart
60/20/14 600 x 200 x 140 39
62,5/10/12 625x100x120 17
Tivoli Multablock Steller 62,5 x 12 bossiert EN 13198 je nach Aufbauart
62,5/15,5/12 625x155x120 27
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12. Rinnensystem

12.1 Systemzeichnungen

RINNENSYSIEM .ottt ettt 377
12.2 Datenblatt

Datenblatt RINNENSYSTEM ....vevieiieieieieeeiirieieeeere et es s s s sans 378
12.3 Einbauhinweise
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Datenblatt Rinnensystem RINNENSYSTEM Rinnensystem

5 5 ¥
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Rinnensteine 498200200 | Oberseite 3x 5 ) 18 Oberse}te bei entsprecher}derFupdamentlerung 1433,A-F900 ) 37
bearbeitet | als Schwerlastrinne geignet +RTyp M
Stirnwanddeckel Edelstahl 1 Stk/Strang
- Der Stirnwanddeckel wird zum VerschlieBen des/der Strangendes (n) benétigt.
- . . Oberseite | bei entsprechender Fundamentierung 1433,A-F 900
Spiilelemente Stahlgussrost anthrazit | 498 x 200 x 200 | Oberseite 3 x 5 2 18 e | 2 S e R “RTypM 1 Stk/Strang 37
- Das Spiilelement wird zur Einfiihrung eines Hochdruckschlauches zum Reinigen benotigt.
Der Stahlgussrost liegt lose in einem Falz.
Einlaufkdsten Stahlgussrost anthrazit | 350 x 200 x 300 | Oberseite 3x 5 2 13 Stahlguss mch't i Beeidnsi] SchV\{erlastverkehr 158, 6250 1 Stk/Strang 38
geeignet, da loses Gussteil Typ W
- Einlaufkasten mit wahlbaren Sollbruchstellen fiir Ablauf links oder rechts fiir KG g 100.
Einlaufkasten mit Gussrost, Schlammeimer und Reinigungskelle.
PCl-Elritan 140 | Dichtstoff | 400 ml/Schlauch | | | | | ca. 32 ml/StoB |
Schlauchpressen | | | | | | | |
Zusétzliche technische Angaben:
- Die Roste sind aus hochwertigem, lackiertem Stahlguss. Ggf. auftretender Rost berechtigt
nicht zur Reklamation.
- Der Durchmesser der Entwdsserungsrohre betrdgt ca. 10 cm.
- Die Entwdsserungséffnungen am Einlaufkasten befinden sich 10 bzw. 20 cm unter OK.
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Einbau des Rinnensystems

1. DIE EINSATZGEBIETE

Die Einsatzmoglichkeiten dieser Linien-
entwdsserung im GALA-Bau sind vielfaltig:
Oberflachenentwdsserung von Platzen,
Terrassen, Zufahrten und Parkflachen,
Stufen- und Treppenanlagen.

Die Rinnensteine sind fiir den Einsatz fiir
hochbelastete Flachen bis Klasse F900
nach EN 1433 geeignet. Die Spiilelemente
und der Einlaufkasten sind fiir vorwiegend
ruhenden PKW-Verkehr bis zur Klasse C250
geeignet. Bei hdherer Belastung miissten
die Abdeckelemente verkehrssicher be-
festigt werden.

Wegen der geringen Schlitzbreite von nur
18 mm ist der Einbau auch im Bereich von
Fahrradverkehr méglich.

2. DIE PLANUNG UND AUSFUHRUNG

Die aufgenommene Wassermenge ist von
vielen Faktoren wie z. B. Quer- und Langs-
gefdlle, Oberflachenrauigkeit und Fugenteil
des Belags abhdngig.

Bei grofien Flachen muss ggf. ein Fachinge-
nieur die Rinnenanzahl berechnen.

In Abhdngigkeit von den &rtlichen Gegeben-

heiten konnen fiir die leichtere Zuganglich-
keit der Rinne Spiilelemente in den Strang
eingebaut werden. In der Regel reicht ein
Spiilelement je 10 lfm Rinne aus.

Wird das Niederschlagswasser {iber die
Entwdsserungsrinne auf dem Grundstiick
versickert und nicht in einen Kanal geleitet,
so gilt die Belagsflache als ,teilversiegelt”.

Es fallen damit geringere Niederschlags-
wasser-Gebiihren an!

Bei sehr starken Gefallen, z. B. bei einer
Garagenabfahrt besteht bei Starkregen die
Gefahr, dass der Schlitz tiberstromt wird!

3. DIE EINGANGSKONTROLLE

Die angelieferten Rinnen sind bei der Anlie-
ferung zu diberpriifen: sind es die bestellten
Formate und Farben, weisen die Verpa-
ckungseinheiten Transportschdden auf,
sind offensichtliche Mangel sichtbar hat
eine Reklamation unverziiglich zu erfolgen.
Keinesfalls diirfen Steine mit erkennbaren
Méngeln eingebaut werden. Im Schadens-
fall werden Aus- und Einbaukosten nicht
tibernommen, wenn keine bauseitige Ein-
gangskontrolle durchgefiihrt wurde.

Die angelieferten Paletten sind so zu lagern,
dass die Ware vor Beschadigungen und Ver-
schmutzungen geschiitzt ist.

4. DER EINBAU

4.1 FUNDAMENTIERUNG

Auf einem frostfreien, hohen- und fluchtge-
rechtem Planum wird ein Streifenfundament
aus Magerbeton aufgebracht. Auf dieses
werden die Rinnenelemente verlegt und
seitlich angekeilt. Der Betonkeil darf nur bis
zur Hohe der Unterkante Bettung hochge-
fihrt werden, damit der Pflasterbelag bis an
die Rinne herangefiihrt werden kann.

Erfahrungsgemaf setzen sich Pflaster- und
Plattenbeldge mit der Zeit.

380 Birkenmeier
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Da die Entwdsserungsrinne unnachgiebig
fundamentiert ist, wiirde diese dann hher
als der Belag liegen - eine Entwdsserung
tiber die Rinne ware dann nicht mehr mog-
lich. Der angrenzende Oberflachenbelag
sollte daher dauerhaft 3-5mm hdher
liegen wie die Rinnensteine.

4.2 DIE VERLEGUNG

Die Verlegung der Rinnenelemente erfolgt
vom hdchsten Punkt, das Langsgefalle muss
mindestens 0,5 % betragen.

Das Gerinne der Rinnenelemente weist

kein eigenes Gefdlle auf. Die Entwdsserung
erfolgt durch das Langsgefalle.

Das obere Strangende wird mit einem Stirn-
wanddeckel verschlossen.

Am Tiefpunkt erfolgt der Anschluss der
Rinne, ggf. auch zwei Rinnen an einen Ein-
laufkasten oder an eine Versickerung, z. B.
an eine Rigole.

Die Einlaufkdsten haben in FlieRrichtung
vorne und hinten und an einer Langsseite
Sollbruchstellen. Der Wasserablauf erfolgt
tiber PVC KG-Rohre DN 100.

Sowohl unter dem Belag, als auch im Be-
reich der Rinne ist Staundsse zu vermeiden.

4.3 DIE FUGENAUSBILDUNG

Fiir eine dauerhafte, fugen- und wasserdich-
te Verlegung werden die Rinnenelemente
mit einem plastisch-elastischem Dichtungs-
material verbunden. Dazu wird mittels
Schlauchpresse eine geeignete Dichtmasse,
z.B. PCI-Elritan 140 gemaf Verarbeitungs-

RINNENSYSTEM — SO WIRD ES GEMACHT

richtlinien des Herstellers aufgetragen.
Dichtmaterial und Schlauchpresse ist als
Zubehdr erhiltlich.

Eine Einheit (Schlauch) Dichtmasse reicht
fiir etwa 12 Stofe, d. h. etwa 6 Ifm Rinne.

5. DIE FARB- UND STRUKTUR-
UNTERSCHIEDE
Da die Rinnenelemente aus den Natur-
produkten Edelsplitt, Sand und Zement
hergestellt werden, sind auch ihre Farben
natiirlichen Schwankungen unterworfen.
Ein heller Sand oder ein dunkler Zement -
schon kann die Farbe oder auch die Ober-
flachentextur etwas variieren.
Leichte Unterschiede an der Oberflache der
Rinnenelemente sind technisch unvermeid-
bar und daher kein Reklamationsgrund.

ANMERKUNG

Diese Hinweise basieren mafigeblich auf
Erfahrungswerten und sind groftenteils
Stand der Technik. Es wird keinerlei Haftung
fiir Schaden ibernommen, die sich auf
Anwendung dieser Hinweise griinden.
Produktspezifische Informationen zum
Kleber des Lieferanten sind zu beachten.
Weitere Einbau- und Anwendungsempfeh-
lungen sowie zahlreiche Verlegemuster zu
den Beldgen sind einzusehen unter
www.birkenmeier.com
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GESTALTUNGSELEMENTE MIT WASSER

Kuben und Trittplatten

Wassersprudel-Kuben 40 x40 x50
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GESTALTUNGSELEMENTE MIT WASSER
KUBEN UND TRITTPLATTEN

Wassersprudel-Kuben getreppt 40x40x50 und 50x50x50
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Wassersprudel-Kuben 50x50 x50
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GESTALTUNGSELEMENTE MIT WASSER

Wasserfall-Brunnen, Wasserfall-Stelen,
Wasserfall-Stelen mit angeformten Rinnen,
Wasserfall-Speier

Wasserfall-Brunnen | Abbildung zeigt Typ 90 | in gleicher Ausfiihrung Typ 60

| I
“oom

Wasserfall-Stelen | Abbildung zeigt Typ 60 | in gleicher Ausfiihrung Typ 30 und 90
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GESTALTUNGSELEMENTE MIT WASSER

WASSERFALL-BRUNNEN, WASSERFALL-STELEN, WASSERFALL-STELEN MIT ANGEFORMTEN
RINNEN, WASSERFALL-SPEIER

Wasserfall-Stelen mit angeformter Rinne
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GESTALTUNGSELEMENTE MIT WASSER
WASSERFALL-BRUNNEN, WASSERFALL-STELEN, WASSERFALL-STELEN MIT ANGEFORMTEN

RINNEN, WASSERFALL-SPEIER

Stelen mit Speier
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Datenblatt Kuben und Trittplatten

GESTALTUNGSELEMENTE MIT WASSER Kuben und Trittplatten
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40/40/50 6 LEDs
mit Quellstar 600 AT EN 13198 3"-Anschluss 6 L Lo6
Kuben mit Wassersprudel + LED unbewehrt umlaufend 3 x 3
50/50/50 500 x 500 x 500 oo LEh 1,9 3.000 288
mit Quellstar 900 1"-Anschluss ’ ’
ARG 400x400x500 RO 4,8 3.000 130
Quellstar 600 %"-Anschluss
Kuben getreppt EN 13198
. unbewehrt umlaufend 3 x3
mit Wassersprudel + LED 50/50/50 mit DIN 1045 9LEDs
Quellstar 900 LGS 1"-Anschluss o 6.000 202
R R 40/40/8 EN 13198 6 LEDs
Trittplatten mit Wassersprudel + LED mit Quellstar 600 400 x 400 x 800 unbewehrt umlaufend 3 x 3 DIN 1045 Y4"-Anschluss 1,6 1.000 29
Quellstar 600 bei einer zu benetzenden 6 LEDs 16 1.000
Flache von max. 40 x 40 cm %"-Anschluss ’ ’
Betonelemente mit Wassersprudel + Quellstar 900 bei einer zu benetzenden Bewehrung EN 13198 9 LEDs
LED als Auftragsfertigung Fliche von max. 60 x 60 cm gemaf Statik (VS i DIN 1045 1"-Anschluss 1. 3.000
Quellstar 2000 bei einer zu benetzenden 20 LEDs 26 9.000
Flache von max. 150 x 150 cm 2"-Anschluss ’ ’
Zusétzliche technische Angaben:
- Die Sprudelelemente werden werkseitig eingebaut. Die Stromzufuhr erfolgt von unten.
- Alle LEDs haben ein 10 m langes Anschlusskabel. Sie entsprechen der Schutzklasse
IP 68 und sind fiir den AuRenbereich konzipiert.
- Die LEDs bei Quellstar 600 und 900 sind im Schadensfalle austauschbar.
- Die maximalen MaBabweichungen in Dicke / Lange / Breite betragen + 3 mm.
Das notwendige Zubehor wie Transformator, Pumpe, Installationsset etc.
muss objektabhdngig bestellt werden.
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Datenblatt Wasserfall-Brunnen, Stelen mit Wasserfallkaskaden und Wasserspeier

GESTALTUNGSELEMENTE MIT WASSER
Wasserfall-Brunnen, Stelen mit Wasserfallkaskaden und Wasserspeier

0
= s
0 &5 5 2
2 2 g : s £ 2%
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2 Ee 5 3 £ LE | 55 - $238| 23
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120/130/80 | Kaskade 60cm 1.200x1.300 x 800 cpiti . EN 9.000 | 1.000
Wasserfall- Bewehrung 3 StkRd 14 5“se|t|g. oy i s 13198 | Standrohr Edelstahl
Brunnen gemaf Statik Edelstahl St e, LOpum IS DIN 1"-Wasseranschluss
150/130/80 | Kaskade 90cm 1.500 x 1.300 x 800 beide Seitenflachen 3x3 1045 12.000 | 1.200
Im Rahmen einer Auftragsfertigung kann eine LED-Leiste zur riickseitigen Beleuchtung
des Wasserfalls eingebaut werden.
S 200/50/18 Kaskade 30 cm 2.000x 500 x 180 — 1baw. 3 A alle 52198 9.000 414
200/80/18 Kaskade 60 cm 2.000x800x 180 enruns. Stk Rd 14 Riickseite, Kopf und Kanten 1"-Wasseranschluss | 12.000 662
SEElE) GBS Edelstahl beide Seitenflachen 3x3 DIN
200/110/18 | Kaskade 90cm 2.000x1.100 x 180 1045 16.000 | 911
Im Rahmen einer Auftragsfertigung kann eine LED-Leiste zur riickseitigen Beleuchtung
des Wasserfalls eingebaut werden.
150/95/18 Kaskade 60 cm 1.500x 950 x 180 Edsetll;tzilm 1"-Wasseranschluss 414
Wasserfall- " EN
stelen mit Bewehrung szt alle 13198
f 100/95/18 Rinne Mittelelement 1.000x 950 x 180 - " - Riickseite, Kopf und Kanten DIN 12.000 662
angeformten gema Stati beide Seitenflachen | 3x3 Quellband zum
Rinnen 1045 | Abdichten der StoBe
100/95/18 Rinne Abschlusselement | 1.000 x 950 x 180 - 911
Im Rahmen einer Auftragsfertigung kann eine LED-Leiste zur riickseitigen Beleuchtung
des Wasserfalls eingebaut werden
250/40/10 2.500x 400 x 10 s ) EN 3.000 | 230
Wasserfall- N Bewehrung Rd 14 5..Simg. Vorderfund gls 13198 | ,,. h
Speier Wasserspeier, | = 30 cm ARSI Edelstahl Riickseite, Kopf und Kanten DIN %"-Wasseranschluss
p 250/60/10 2.500x600x 10 beide Seitenflachen 3x3 1045 3.000 345
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Datenblatt Wasserfall-Brunnen, Stelen mit Wasserfallkaskaden und Wasserspeier GESTALTUNGSELEMENTE MIT WASSER
Wasserfall-Brunnen, Stelen mit Wasserfallkaskaden und Wasserspeier

Zusétzliche technische Angaben:

- Die Wasserfallkaskaden werden werkseits eingebaut. Der Anschluss fiir die Wasserversorgung
befindet sich bei den Brunnen und Stelen mit angeformter Rinne auf der Riickseite unten, bei
Stelen mit Kaskade und Speier auf der Vorderseite unten.

- Es ist empfehlenswert eine stufenlos regelbare Pumpe zu installieren.

- Die maximalen MaBabweichungen in Dicke/Ldnge/Breite betragen + 3 mm

- Die Stelen bis 250 ¢cm sind fiir die Lastfélle ,freistehend” und ,hinterschiittet ohne zusétzliche
Auflast” geeignet.

- Die Riickseite der Stelen in Ausfiihrung Sichtbeton sind handgeglattet.

- Die Versetzhiilsen sind nicht als Befestigungsmoglichkeit von Gelandern, Carports
etc. nachgewiesen.

Das notwendige Zubehor wie Pumpe und Installationsset etc. muss
objektabhdngig bestellt werden.
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Datenblatt Betonelemente mit Wasserspielen | notwendige Pumpenausfiihrungen

GESTALTUNGSELEMENTE MIT WASSER
Betonelemente mit Wasserspielen | notwendige Pumpenausfiihrungen
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Brunnen mit 60 cm Kaskaden max. 150 1 | Aquarius Universal 9000 195 Watt, 220 Volt 9.000 Funk-Dimmer bis -20°C
Brunnen mit 90 cm Kaskaden | max. 150 | 1 | Aquarius Universal 12000 270 Watt, 220 Volt | 12.000 | Funk-Dimmer | bis —20°C
Stelen mit 30 cm Kaskaden | max.180 | 1 | Aquarius Universal 9000 195 Watt, 220V0lt | 9.000 | Funk Dimmer | bis -20°c
Stelen mit 60 cm Kaskaden | max. 180 | 1 | Agquarius Universal 12000 270 Watt, 220 Volt | 12.000 | Funk-Dimmer | bis —20°C
Stelen mit 90 cm Kaskaden | max. 180 | 1 | Aquamax Eco Premium 16000 145 Watt, 220 Volt | 16.000 | Funk-Dimmer | bis -20°C
Stelen mit Rinnen + 60 cm Kaskaden | max. 180 | 1 | Agquarius Universal 12000 270 Watt, 220 Volt | 12.000 | Funk-Dimmer | bis =20°C
niEsailles gt S0 i max.100 | 1 | Aquarius Universal 6000 110 Watt, 220Volt | 6.000 Funk-Dimmer bis ~20°C
fertigung oder bauseitigem Einbau
LB LR A VA e max.150 | 1 | Aquarius Universal 9000 195 Watt, 220 Volt | 9.000 Funk-Dimmer bis —20°C
fertigung oder bauseitigem Einbau
Wa§serfallkaskaden 30 cm fu‘rAuftrags- max. 200 1 | Aquarius Universal 12000 270 Watt, 220 Volt 12.000 Funk-Dimmer bis -20°C
fertigung oder bauseitigem Einbau
Was.serfallkaskaden 60 cm fu‘r Altrags: max. 100 1 | Aquarius Universal 9000 195 Watt, 220 Volt 9.000 Funk-Dimmer bis —20°C
fertigung oder bauseitigem Einbau
sl s aiton @0 il g max. 150 | 1 | Aquarius Universal 12000 270 Watt, 220Volt | 12.000 Funk-Dimmer bis —20°C
fertigung oder bauseitigem Einbau
il @0 il i max.200 | 1 | Aquamax Eco Premium 16000 145Watt, 220Volt | 16.000 Funk-Dimmer bis —20°C
fertigung oder bauseitigem Einbau
Bl s e S0 A e max. 150 | 1 | Aquarius Universal 12000 270 Watt, 220Volt | 12.000 Funk-Dimmer bis —20°C
fertigung oder bauseitigem Einbau
Was;erfallkaskaden 90 cm fu'r Allniss max. 200 1 | Aquamax Eco Premium 16000 145 Watt, 220 Volt 16.000 Funk-Dimmer bis -20°C
fertigung oder bauseitigem Einbau
Stelen mit Speier | max. 150 | ¥ | 3000 P 75 Watt, 220 Volt 3.000 mechanisches Absperrventil bis -5°C
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Datenblatt Betonelemente mit Wasserspielen | notwendige Pumpenausfiihrungen

GESTALTUNGSELEMENTE MIT WASSER
Betonelemente mit Wasserspielen | notwendige Pumpenausfiihrungen
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Trittplatten 40 x40 x8 mit Quellstar 600 max. 150 | 3 | 1000 13 Watt, 220 Volt 1.000 mechanisches Absperrventil bis -5°C
Kuben 40x40x 50 mit Quellstar 600 | max. 150 | Ya | 1000 13 Watt, 220 Volt | 1.000 | mechanisches Absperrventil | bis -5°C
Kuben getreppt 40x40x 50 mit 3 Quellstar 600 | max. 150 | ¥ | 3000 13 Watt, 220 Volt | 1.000 | mechanisches Absperrventil | bis -5°C
Kuben 50x50x 50 mit Quellstar 900 | max. 150 | 1 | 3000 P 75 Watt, 220 Volt | 3.000 | mechanisches Absperrventil | bis -5°C
Kuben 50x50x 50 mit Quellstar 3 Quellstar 900 | max. 150 | 1 | 3500A 54 Watt, 220 Volt | 3.500 | mechanisches Absperrventil | bis =5°C
Quellstar 600 Sprudler/LED fiir Auftragsfertigung | max. 150 | 7 | 1000 13 Watt, 220 Volt | 1.000 | mechanisches Absperrventil | bis -5°C
Quellstar 900 Sprudler/LED fiir Auftragsfertigung | max. 150 | 1 | 3000 P 75 Watt, 220 Volt | 3.000 | mechanisches Absperrventil | bis -5°C
Quellstar 2000 Sprudler/LED fiir Auftragsfertigung | max. 150 | 2 | Aquarius Universal 9000 195 Watt, 220 Volt | 9.000 | Funk-Dimmer | bis —20°C
Zusétzliche technische Angaben:
- Die Sprudelelemente werden werkseitig eingebaut. Die Stromzufuhr erfolgt von unten.
- Alle LEDs haben ein 10 m langes Anschlusskabel. Sie entsprechen der Schutzklasse
IP 68 und sind fiir den AuRenbereich konzipiert.
- Die LEDs bei Quellstar 600 und 900 sind im Schadensfalle austauschbar.
- Die maximalen MaBabweichungen in Dicke / Lange / Breite betragen + 3 mm.
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Datenblatt Installationssets fiir Wasserspiele | Zusammenstellung der Einzelteile

GESTALTUNGSELEMENTE MIT WASSER
Installationssets fiir Wasserspiele | Zusammenstellung der Einzelteile
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0o EX | EX w0 E 0= E 2 E 2 E AN | 230 | 200
GfK-Becken 120 x 60 x 40 cm, Fiillvolumen ca. 2801 1 Stk 1 Stk 1 Stk
GfK-Becken 100 x 100 x 35 cm, Fiillvolumen ca. 1801 1 Stk 1 Stk 1 Stk 1 Stk 1 Stk
GfK-Becken 200 x 100 x 35 cm, Fiillvolumen ca. 550 | 1 Stk
Gitterroste 120 x 60 cm, MW 30 x 30 mm, Héhe 20 mm, zul. Auflast 300 kg/m* 1 Stk 1 Stk 1 Stk
Gitterroste 100 x 100 cm, zweiteilig, MW 30 x 30 mm, Hohe 20 mm, zul. Auflast 200 kg/m? 1 Stk
Gitterroste 100 x 100 ¢m, zweiteilig, MW 30 x 30 mm, Hohe 30 mm, zul. Auflast 300 kg/m? 1 Stk 1 Stk 1 Stk 1 Stk 1 Stk
Gewebe zum Abdecken der Roste 1 Stk 1 Stk 1 Stk 1 Stk 1 Stk 1 Stk 2 Stk 1 Stk 1 Stk
%" Spiralschlauche als Wasserzufuhr 1,5lfm | 1,5fm 4 fm 3 fm
1" Spiralschlduche als Wasserzufuhr 3 Ifm 3 1fm 10 Ifm 1,5 Ifm 3 1fm
2" Spiralschlduche als Wasserzufuhr 3 Ifm
%" Schlauchtiillen AG 1 Stk 1 Stk 3 Stk 3 Stk
1" Schlauchtiillen AG 1 Stk 1 Stk 1 Stk 1 Stk 3 Stk
2" Schlauchtiillen AG 1 Stk
%" Schlauchschellen 4 Stk 4 Stk 8 Stk 7 Stk
1" Schlauchschellen 2 Stk 2 Stk 2 Stk 4 Stk 7 Stk
2" Schlauchschellen 1 Stk
Mechanische Absperrventile 1 Stk 1 Stk 1 Stk
Mechanische 3-Wege-Absperrventile 1 Stk 1 Stk 1 Stk
1 1 1 1 1 1 1 1 1
EEIHEERE Gebinde | Gebinde | Gebinde | Gebinde | Gebinde | Gebinde | Gebinde | Gebinde | Gebinde
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Das Aufstellen eines Kubus mit Wasser-
sprudel und einer Trittplatte mit Wasser-

sprudel

DIE VORUBERLEGUNGEN

Der Wassersprudel kann an jedem
beliebigen Ort aufgestellt werden. Das
Wasser sprudelt nahezu gerduschlos tiber
die Betonoberfldche einer Trittplatte oder
eines Kubus und wird von einem darunter
installierten Reservoir aufgefangen und im
Umlauf gepumpt. Es wird daher keine regel-
maRige Frischwasserzufuhr bendtigt. Die
Beleuchtungseinheit ist im Sprudelelement
integriert und sorgt fiir eine lllumination
des ausstromenden Wassers. Die Trittplat-
ten und Kuben kénnen in Zierkiesflachen,
Pflaster- oder Plattenbeldge, Steingdrten
etc. eingebaut werden. Bei Pflasterungen ist
lediglich eine 10 mm breite Fuge zum Fertig-
teil fir die Wasserableitung offen zu halten.

1. DAS ERSCHEINUNGSBILD

VON SICHTBETON
Erfahrungsgemas ist die Erwartungshaltung
zum Erscheinungsbild von Sichtbeton-
oberflachen sehr unterschiedlich. Trotz
aller Sorgfalt bei der Rohstoffauswahl und
in der Herstellung ldsst sich eine gewisse
Schwankungsbreite nicht ausschliefen.
Wegen der natiirlichen Ausgangsstoffe und
unvermeidlicher Toleranzen bei der Her-
stellung ist jedes Fertigteil ein Unikat. Die
einzelnen Bauteile eines Bauwerks kénnen
daher nurim Rahmen baustoffgemafer,
zuldssiger Bandbreiten bestimmte Einzel-
kriterien erfiillen.

Im Merkblatt Sichtbeton des bdz werden
die zu tolerierenden Abweichungen im
Erscheinungsbild von Sichtbetonflachen
aufgefiihrt:

- Bei der Beurteilung der Sichtbetonflachen
ist der Gesamteindruck aus dem {iblichen
Betrachtungsabstand mafigebend.
Einzelkriterien werden nur gepriift, wenn
der Gesamteindruck der Ansichtsflachen
den vereinbarten Anforderungen nicht
entspricht.

Zu tolerierende Abweichungen im Erschei-

nungshild der Sichtbetonflache sind:

- geringe Strukturunterschiede bei bearbei-
teten Betonfldchen

- Wolkenbildungen, Marmorierungen und
geringe Farbabweichungen

- Porenanhdufung

- sich abzeichnende Abstandhalter und
Bewehrung

- dunkle Streifen und geringe Ausblutungen
an Schalelementstéfien

- Schleppwassereffekte in geringer Anzahl
und Ausdehnung

- vereinzelte Kalkfahnen und Ausbliihungen

- Kantenabbriiche bei der Ausfiihrung
scharfer Kanten

- geringe Verwdlbungen
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Folgende Forderungen sind technisch nicht

oder nicht zielsicher herstellbar:

- gleichmaRiger Farbton aller Ansichts-
flachen am Bauwerk

- porenfreie Ansichtsflachen

- gleichmaRige Porenstruktur (PorengroRe
und -verteilung)

- Oberflache ohne Haarrisse

KUBUS UND TRITTPLATTE - SO WIRD ES GEMACHT

2. DIE UBERPRUFUNG DER LIEFERUNG

Kuben und Trittplatten werden auf Paletten
angeliefert. Verpackungseinheiten, die tiber
die Grundflache der Palette hinausragen,
missen mit Staplerfahrzeugen oder bau-
seits mit Gerdten mit Gabeln abgeladen und
transportiert werden, keinesfalls diirfen die
Betonteile ,,geklammert“ werden. Die ange-
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lieferten Paletten sind so zu lagern, dass die
Ware vor Beschddigungen und Verschmut-
zungen geschiitzt ist. Die Lagerflache muss
eben und standsicher sein.

Nach dem Abladen ist das gelieferte
Material mit den Bestell- bzw. Lieferschein-
angaben auf Ubereinstimmung zu priifen.
Beschddigungen auf Grund von Transport
und Abladung sind auf dem Lieferschein zu
vermerken.

Kuben und Trittplatten mit erkennbaren
Méngeln diirfen nicht eingebaut werden.
Nach erfolgtem Einbau kénnen Reklama-
tionen nicht mehr anerkannt werden.

3. WASSERSPRUDEL:

DER LIEFERUMFANG
Die Wassersprudel sind kleinformatige
Fertigteile mit einem eingebauten Sprudel-
und Beleuchtungselement. Das Sprudel-
element hat eine 10 m lange Niedervolt-
Stromzufiithrung. Die Wasserversorgung
erfolgt tiber eine kurze Schlauchleitung, die
Pumpe und Fertigteil miteinander verbindet.
Die Kuben haben einen Querschnitt von
40x40 cm oder 50x 50 cm und sind 50cm
hoch, durch die Einbindung in Schiittung
bzw. Pflasterung verbleiben 40 cm sichtbar.
Die Trittplatten haben einen Querschnitt
von 40x40 cm und sind 8 cm hoch, sie
werden niveaugleich in die Schiittung bzw.
Pflasterung eingebaut.
In die Formate 40x 40 cm wird der Quell-
star 600 (34" Anschluss), in das Format
50x 50 cm wird der Quellstar 900 (1" An-
schluss) eingebaut.
Das Gewicht der Kuben betrdgt ca. 130kg

bis. 288 kg - je nach Ausfiihrung, das der
Trittplatte 29 kg.

4. DAS INSTALLATIONSZUBEHOR:

DER LIEFERUMFANG
Das Zubehdrset besteht aus einem GfK-
Becken als Wasserreservoir, der dazuge-
horigen Gitterrostabdeckung, einem Gewebe
zur Abdeckung des Rostes und einem 0,50 m
langen Spiralschlauch fiir den Wasserzulauf.
Alle bendtigten Kleinteile wie Ventil zur
Durchflussmengenregulierung, 1"/ %"-Re-
duzierstiicke und Schlauchschellen gehdren
zum Lieferumfang.
Weiterhin wird ein Gebinde Pflegemittel
»BIRKENMEIER-Brunnenklar“ mitgeliefert.
Der Gitterrost kann bis zu einer Fldchenlast
von 350 kg/m” belastet werden, damit ist
ein Uberschiitten mit Zierkies maglich. Der
Bereich des Wasserreservoirs darf nicht
befahren werden.

5. DIE PUMPE: DER LEISTUNGSUMFANG

Bei der Pumpe handelt es sich um eine hoch-
wertige Qualitdtspumpe. Die Leistungsfahig-
keit der Pumpe ist so bemessen, dass eine
gleichmafige Benetzung der Betonoberflache
des Kubus bzw. der Trittplatte gewahrleistet
ist. Die Sprudelhdhe betrdgt ca. 1 cm. Die
Pumpe ist nicht fiir eine Fontdne bemessen.
Mittels Absperrventil kann die Wassermenge
individuell reguliert werden.

Das Anschlusskabel der Pumpe hat eine
Ldnge von 10 m.

Die Stromzufuhr erfolgt iber einen 220 Volt
Anschluss. Bis —5° Cist die Pumpe frost-
sicher. Die Pumpe wird in der Original-
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verpackung des Herstellers geliefert.

Darin sind auch fiir die Installation mit dem
Wassersprudel nicht benttigte Adapterstiicke
enthalten.

Das Anschlusskabel der Pumpe hat eine

Ldnge von 10 m.

Die Stromzufuhr erfolgt tiber einen 220V
Anschluss. Bis —5°Cist die Pumpe frost-

sicher. Die Pumpe wird in der Original-

KUBUS UND TRITTPLATTE - SO WIRD ES GEMACHT

verpackung des Herstellers geliefert. Darin
sind auch fiir die Installation mit dem
Wassersprudel nicht benétigte Adapter-
stiicke enthalten.

6. DIE FUNDAMENTIERUNG UND DER
BECKENEINBAU
Unterhalb des Kubus bzw. der Trittplatte ist
das GfK-Becken zu positionieren. Dafiir ist
eine Grube von ca. 1,40x 1,40 m auszuhe-
ben. Die Tiefe richtet sich nach der Qualitat
des anstehenden Bodens: Niederschlags-
wasser oder das Befiillen mittels Wasser-
schlauch wéhrend einer Trockenperiode
ldsst das Reservoir ggf. ,iiberlaufen®.
Dieses Wasser muss im Boden versickern
konnen. Dazu reicht im Normalfall eine
20 cm dicke Schicht aus nicht-bindigem
Frostschutzmaterial aus Kies oder Schotter

-
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in abgestufter Kérnung %, mm. Steht was-
serundurchldssiger Mutterboden oder Lehm
an, so muss tiefer ausgekoffert werden. Fiir
eine Uberschiittung mit Zierkies oder einem
Pflasterbelag sind etwa 15cm einzuplanen.
Auf das verdichtete Planum ist fiir den
Toleranzausgleich eine ca. 3 cm dicke
Bettungsschicht aus kornabgestuften Brech-
sandsplittgemischen %, % oder % mm
aufzubringen.

Somit ergibt sich eine Tiefe der Grube von
20 cm (Frostschutz) + 3 cm (Sand) +37 cm
(GfK-Becken) + 15 cm (Kies) =75 cm.

Der seitliche Spalt zwischen GfK-Becken und
anstehendem Erdreich ist mit Frostschutz-
material aufzufiillen. Diese Fiillung ist einzu-
schlammen und darf nicht stark verdichtet
werden, ansonsten besteht die Gefahr, dass
das Becken eingedriickt wird.

7. DAS VERSETZEN DES
WASSERSPRUDELS
Auf das GfK-Becken wird der Gitterrost
100x70cm gelegt, das kleine Element
100x 30 cm wird zundchst nicht bendotigt.
Der Rost wird mit dem Gewebe abgedeckt.
Die Trittplatte bzw. der Kubus wird darauf-
gestellt und zentrisch iiber dem GfK-Becken
ausgerichtet. Das aus den Fertigteilen
herausschauende Stromkabel wird durch die
zentrische Aussparung des Rostes gefiihrt.

8. DIE WASSERINSTALLATION

Bei den Kuben und Trittplatten sind in der
Aufstandsflache ein 3% bzw. 1"-Gewinde-
stutzen mit |G integriert. Darin wird ein

Schlauchstiick mit AG eingeschraubt. Das
Schlauchstiick wiederum wird mit einem
Absperrventil verbunden.

Bei einem getreppten Kubus sind in der
Aufstandsflache drei % bzw. 1"-Gewinde-
stutzen mit |G integriert. Darin wird jeweils
ein Schlauchstiick mit AG eingeschraubt. Die
Schlauchstiicke wiederum werden mit einem
Absperrventil verbunden.

Mit Absperrventil bzw. 3-Wegeventil kann
die gewiinschte Wassermenge und damit
die Intensitat der Sprudel reguliert werden.
Mittels eines Schlauchstiicks wird das Ventil
mit der Pumpe verbunden.

Die Anschlusskabel der Pumpe und des
Sprudelelements sind jeweils 10 m lang,
beide werden durch die Installationsdffnung
des Gitterrostes gefiihrt. Der Stromanschluss
hat in einem trockenen Raum zu erfolgen.

9. DIE INBETRIEBNAHME

Nach einer Funktionspriifung der Pumpe
und des Sprudelelements kann der Gitter-
rost 100x 30 {iber das GfK-Becken gelegt
werden. Der Rost wird mit dem Gewebe
komplett abgedeckt, dieses verhindert das
Einrieseln der Uberschiittung in das Becken.
Grobe Partikel kdnnen die Funktionsfahig-
keit der Pumpe beeintrdchtigen. Anschlie-
Bend kann das Wasserreservoir mit einer
ca. 15 cm dicken Schicht Zierkies abgedeckt
werden. Durch diese Schicht wird Nieder-
schlagswasser dem Reservoir zugefiihrt. In
trockener Jahreszeit kann dies zusatzlich
mittels Wasserschlauch gemacht werden.
Uberschiissiges Wasser versickert durch die
Frostschutzschicht ins anstehende Erdreich.
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Wird der Rost iiberpflastert, so ist zwischen
Belag und Fertigteil eine 10 mm breite Fuge
fir die Wasserableitung offen zu halten. Zu-
satzlich bleiben die Pflasterfugen oberhalb
des Reservoirs unverfiillt, damit wird Nieder-
schlagswasser dem Reservoir zugefiihrt.

10. DIE ERHALTUNG UND PFLEGE

An den Betonoberflachen des Wasserfall-
sprudels kann sich im Laufe der Zeit infolge
Kalk-, Algen-, Schleim- und Bakterienbildung
ein Belag bilden. Durch Zugabe des Wasser-
zusatzes ,,BIRKENMEIER-Brunnenklar wird
dies verhindert, zudem bleibt die Pumpe
und die Zuleitung kalkfrei und damit weniger
storungsanfallig. Detaillierte Informationen
zu Dosiermenge, Anwendungshaufigkeit

und Sicherheitsratschlage finden sich in den
Anwendungshinweisen des Produktes, diese
sind unbedingt zu beachten!

Es ist empfehlenswert vor Beginn der Frost-
periode das Wasser aus dem Wasserreservoir
abzulassen und die Pumpe zu demontieren,
um Frostschaden zu vermeiden.

ANMERKUNG

Diese Hinweise basieren mafigeblich auf
Erfahrungswerten und sind groftenteils
Stand der Technik. Es wird keinerlei Haftung
flir Schaden iibernommen, die sich auf
Anwendung dieser Hinweise griinden.
Produktspezifische Informationen zur
Pumpe und zum Reinigungsmittel des
Lieferanten sind zu beachten.
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Aufstellen eines Wasserfall-Brunnens

DIE VORUBERLEGUNGEN

Der Brunnen kann an jedem beliebigen
Ort aufgestellt werden. Das Wasser des
Wasserfall-Brunnens wird umgewalzt und
bendtigt keine regelmafige Frischwasser-
zufuhr, jedoch miissen Verlustwasser auf
Grund von Verdunstung oder Entnahme
wieder aufgefiillt werden. Bei der Planung
des Aufstellortes ist zu bedenken, dass ein
freifallender Wasserfall nicht gerduschlos
ist. Die Wassermenge und damit die Ge-
rauschentwicklung kann Giber die Leistungs-
regulierung der Pumpe gesteuert werden.

1. DAS ERSCHEINUNGSBILD VON
SICHTBETON

Erfahrungsgemas ist die Erwartungshaltung
zum Erscheinungsbild von Sichtbeton-
oberflachen sehr unterschiedlich. Trotz
aller Sorgfalt bei der Rohstoffauswahl und
in der Herstellung ldsst sich eine gewisse
Schwankungsbreite nicht ausschliefien.
Wegen der natiirlichen Ausgangsstoffe und
unvermeidlicher Toleranzen bei der Her-
stellung ist jedes Fertigteil ein Unikat. Die
einzelnen Bauteile eines Bauwerks kdnnen
daher nurim Rahmen baustoffgemafer,
zuldssiger Bandbreiten bestimmte Einzel-
kriterien erfiillen.

Im Merkblatt Sichtbeton des bdz werden

die zu tolerierenden Abweichungen im

Erscheinungsbild von Sichtbetonflachen

aufgefiihrt:

- Bei der Beurteilung der Sichtbetonflachen
ist der Gesamteindruck aus dem {iblichen
Betrachtungsabstand mafigebend.
Einzelkriterien werden nur gepriift, wenn

der Gesamteindruck der Ansichtsflachen
den vereinbarten Anforderungen nicht
entspricht. Zu tolerierende Abweichungen
im Erscheinungsbild der Sichtbetonflache
sind:

- geringe Strukturunterschiede bei
bearbeiteten Betonflachen

- Wolkenbildungen, Marmorierungen und
geringe Farbabweichungen

- Porenanhdufung

- sich abzeichnende Abstandhalter und
Bewehrung

- dunkle Streifen und geringe Ausblutungen
an Schalelementstdfien

- Schleppwassereffekte in geringer Anzahl
und Ausdehnung

- vereinzelte Kalkfahnen und Ausbliihungen

- Kantenabbriiche bei der Ausfiihrung
scharfer Kanten

- geringe Verwolbungen

Folgende Forderungen sind technisch nicht

oder nicht zielsicher herstellbar:

- gleichmagiger Farbton aller Ansichts-
flachen am Bauwerk

- porenfreie Ansichtsflachen

- gleichmaRige Porenstruktur (PorengroRe
und -verteilung)

- Oberflache ohne Haarrisse

2. DIE UBERPRUFUNG DER LIEFERUNG

Brunnen werden auf Paletten angeliefert.
Verpackungseinheiten, die iiber die Grund-
flache der Palette hinausragen, miissen mit
Staplerfahrzeugen oder bauseits mit Gerdten
mit Gabeln abgeladen und transportiert
werden, keinesfalls diirfen die Betonteile
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»geklammert“ werden. Die angelieferten
Paletten sind so zu lagern, dass die Ware
vor Beschddigungen und Verschmutzungen
geschiitzt ist. Die Lagerflache muss eben und
standsicher sein.

Nach dem Abladen ist das gelieferte
Material mit den Bestell- bzw. Lieferschein-
angaben auf Ubereinstimmung zu priifen.
Beschadigungen auf Grund von Transport
und Abladung sind auf dem Lieferschein zu
vermerken.

Brunnen mit erkennbaren Mangeln diirfen
nicht eingebaut werden. Nach erfolgtem

Einbau kdnnen Reklamationen nicht mehr
anerkannt werden.

3. DER WASSERFALL-BRUNNEN

3.1 DER LIEFERUMFANG

Der Wasserfall-Brunnen ist ein Fertigteil
mit einem eingebauten Wasserfall
(Kaskade), einem Wasseriiberlauf (Stand-
rohr), einer Wasserzuleitung fiir die
Versorgung der Kaskade und einer Wasser-
ableitung.
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Das Gewicht des Wasserfall-Brunnens
betrdgt, je nach Ausfiihrung; ca. 1.000 bis
1.480kg.

3.2 DIE FUNDAMENTIERUNG

Um dauerhaft einen gleichmafigen Wasser-
fall zu gewdhrleisten, ist das horizontale
Aufstellen des Brunnens wichtig. Daher ist
bei der Ausfiihrung der Standfldche sorg-
faltig zu arbeiten.

Fiir eine dauerhafte Stabilitat ist in erster
Linie der ausreichend tragfahige und was-
serdurchldssige Unterbau verantwortlich.
Mutterboden oder Lehm erfiillen diese For-
derung nicht und miissen daher ausgekof-
fert werden. Die Flache wird 20-30cm bis
auf tragfahige Bodenschichten ausgehoben
und mit einer Riittelplatte verdichtet.

Auf das tragfahige Planum wird eine nicht
bindige Trag- und Frostschutzschicht aus
Kies oder Schotter in abgestufter Kérnung
%,,mm eingebaut. Das Material wird bis zur
Standfestigkeit verdichtet und muss plan
eben sein.

Die Aufstellung auf einer vorhandenen
Betonplatte oder eines standfesten Belages
ist ebenfalls moglich.

Fiir den Toleranzausgleich wird darauf eine
ca. 3 cm dicke Bettungsschicht aus korn-
abgestuften Brechsandsplittgemischen %,
% oder % mm aufgebracht.

3.3 DAS VERSETZEN

Im Wasserfall-Brunnen sind 3 Stiick Ver-
setzhiilsen RD 14 eingebaut: 2 Stiick im
Stelenkopf und 1 Stiick im Beckenboden.
An diesen Ankerpunkten kann der Brunnen

WASSERFALL-BRUNNEN - SO WIRD ES GEMACHT

angehdngt und versetzt werden. Dabei ist
unbedingt zu beachten, dass die Anschlag-
mittel (Textilschlaufen) nicht die Wasserlippe
(vorderer Teil der Kaskade) beschadigen: wird
diese zerdriickt, wird sich kein gleichmaBiger
Wasserfall einstellen. Die Hiilsen werden mit
den mitgelieferten Verschlussstopfen ver-
schlossen, ein bauseitiges Verspachteln ist
nicht erforderlich. Alle Versetzhilfen sind aus
rostfreiem Edelstahl.

Augenmerk ist auf das Ausnivellieren der
Wasserlippe zu legen: diese muss exakt
waagerecht eingebaut sein.

4. DER LIEFERUMFANG DES
INSTALLATIONSZUBEHORS

4.1 DER LIEFERUMFANG

Das Zubehdorset besteht aus einem Gfk-
Becken als Wasserreservoir, der dazugeho-
rigen Gitterrostabdeckung, einem Filterflies
zur Abdeckung des Rostes und 3 m lange
Wasserschlduche fiir den Wasserzu- und ab-
lauf. Weiterhin wird ein Gebinde Pflegemittel
,BIRKENMEIER-Brunnenklar” mitgeliefert.
Die Schlauchldnge ermdglicht den Einbau
bis zu einem Abstand von ca. 1,50 m von der
Brunnenriickwand.

Der Gitterrost kann bis zu einer Flachenlast
von 350 kg/m” belastet werden, damit ist
ein Uberschiitten mit Zierkies oder ein Uber-
pflastern moglich.
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4.2 DIE FUNDAMENTIERUNG

UND DER BECKENEINBAU
Hinter dem Wasserfall-Brunnen wird eine
Grube von ca. 1,50x0,90 m ausgehoben.
Die Tiefe richtet sich nach der Qualitat
des anstehenden Bodens: Niederschlags-
wasser oder das Befiillen mittels Wasser-
schlauch wéhrend einer Trockenperiode
lasst das Reservoir ggf. ,,iiberlaufen®.
Dieses Wasser muss im Boden versickern
konnen. Dazu reicht im Normalfall eine
20 cm dicke Schicht aus nicht bindigem
Frostschutzmaterial aus Kies oder Schotter

in abgestufter Ksrnung %, mm. Steht
wasserundurchldssiger Mutterboden oder
Lehm an, so muss tiefer ausgekoffert
werden. Fiir eine Uberschiittung mit Zierkies
sind etwa 15 cm einzuplanen, bei einer
Uberpflasterung mit 6er Pflaster sind etwa
10cm einzuplanen. Es muss ein stetiges
Gefdlle des 2"Spiralschlauchs eingeplant
werden, ein ,,Hochziehen“ des Schlauches
tiber den Rand des GfK-Beckens unterbricht,
verhindert den Wasserfluss.

Auf das verdichtete Planum ist fiir den
Toleranzausgleich eine ca. 3 cm dicke
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Bettungsschicht aus kornabgestuften
Brechsandsplittgemischen %, % oder

% mm aufzubringen. Somit ergibt sich eine
Tiefe der Grube von 20 cm (Frostschutz) +

3 ¢m (Sand) + 42 cm (GfK-Becken) + 10 cm
(Gefélle 2") + 15 cm (Kies) = 90 cm. Der
seitliche Spalt zwischen Gfk-Becken und
anstehendem Erdreich ist mit Frostschutz-

material aufzufiillen. Diese Fiillung ist einzu-

schldmmen und darf nicht stark verdichtet
werden, ansonsten besteht die Gefahr, dass
das Becken eingedriickt wird.

4.3 DIE WASSERINSTALLATION

Zum Zubehor gehdren ein 2"Spiralschlauch
und eine 2"Schlauchtiille (AuBengewinde).
Dieser Schlauch ist fiir den Wasserablauf
in das entsprechende Gegenstiick in der
Riickwand des Wasserfall-Brunnens einzu-
schrauben. Die Wasserzufuhr erfolgt iber
einen 1"-Spiralschlauch, fiir den Anschluss
zum Brunnen wird die 1"-Gewindetiille
(AuBengewinde), fiir den Anschluss an die
Pumpe die 1"-Gewindetiille (Innengewinde)
bendtigt. Alle Verbindungen sind mit den
Schlauchschellen zu sichern. Es diirfen
keine Verbindungsteile aus Eisen oder
Stahlguss verwendet werden, diese rosten
und verursachen ,braunes“ Wasser.

Die Schlduche sind durch die Aussparung
des Gitterrostes zu fiihren.

5. DIE PUMPE

5.1 DIE LEISTUNGSDATEN
Bei der Pumpe handelt es sich um eine

hochwertige Qualitdtspumpe. Die Leistungs-

WASSERFALL-BRUNNEN - SO WIRD ES GEMACHT

fahigkeit der Pumpe ist so bemessen, dass
ein regelmafiger und kraftiger Wasserfall
gewdhrleistet ist.

Die Bemessung der Leistungsdaten der
Pumpe ist von zahlreichen Parametern
abhdngig. Wird eine bauseitige Pumpe
verwendet oder ist eine andere Aufstell-
situation von Brunnen und Reservoir
gewdhlt, ist dies bei der Pumpenausfiihrung
zu ber{icksichtigen.

Mittels elektronischen Dimmers kann die
Wassermenge individuell reguliert werden.
Wird eine geringe Wassermenge gewahlt, so
ist die Gerduschentwicklung des Wasserfalls
gering, allerdings ,,schniirt“ der Wasserfall
seitlich ein und kann bei Wind ,,verblasen®
werden. Das Anschlusskabel der Pumpe hat
eine Lange von 10 Metern.Die Stromzufuhr
erfolgt iber einen 220 Volt Anschluss. Die
Pumpe schaltet bei Trockenlauf oder Blo-
ckierung automatisch ab. Bis —20° Celsius
ist die Pumpe frostsicher.

Die Pumpe wird in der Originalverpackung
des Herstellers geliefert. Darin sind auch fiir
die Installation mit dem Wasserfall-Brunnen
nicht bendtigte Adapterstiicke enthalten.
Die Herstellergarantie von 3 Jahren kann
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durch eine Verldngerungsgarantie um
weitere 2 Jahre verlangert werden. Dies
muss durch eine online-Registrierung
seitens des Kunden geschehen, die
Garantieurkunde und die Garantie-
bedingungen liegen der Verpackung bei.

5.2 DIE PUMPENINSTALLATION

Die Pumpe wird mit der 1"-Wasserzuleitung
verbunden, die Stromzufuhr wird durch die
Aussparung des Gitterrostes gefiihrt. Das
Anschlusskabel ist 10 m lang, dieses ist in
einem trockenen Raum anzuschliefen.

Die Fernbedienung bzw. der Dimmer hat
bei ungestdrter Funkferniibertragung eine
Reichweite von bis zu 80 Metern.

5.3 DIE INBETRIEBNAHME

Nach einer Funktionspriifung der Pumpe
und der Wasserkaskade kann der Gitterrost
iiber das Gfk-Becken gelegt werden. Der
Rost wird mit einem Filterflies abgedeckt,
dieses verhindert das Einrieseln der Uber-
schiittung in das Becken. Grobe Partikel
kénnen die Funktionsfahigkeit der Pumpe
beeintrachtigen. AnschlieRend kann das
Wasserreservoir mit einer ca. 15 cm dicken
Schicht Zierkies oder mit einem wasser-
durchldssigen Pflasterbelag abgedeckt
werden. Durch diese Schicht wird Nieder-
schlagswasser dem Reservoir zugefiihrt.

In trockener Jahreszeit kann dies mittels
Wasserschlauch gemacht werden. Uber-
schiissiges Wasser versickert durch die

Frostschutzschicht ins anstehende Erdreich.

6. DIE ERHALTUNG UND PFLEGE

Oberhalb der Wasserlinie des Wasserfall-
Brunnens kann sich im Laufe der Zeit infolge
Kalk-, Algen-, Schleim- und Bakterien-
bildung ein Rand bilden. Durch Zugabe des
Wasserzusatzes ,,BIRKENMEIER-Brunnenklar
wird dies verhindert, zudem bleibt die
Pumpe und die Zuleitung kalkfrei und damit
weniger storungsanfallig. Detaillierte Infor-
mationen zu Dosiermenge, Anwendungs-
haufigkeit und Sicherheitsratschlage

finden sich in den Anwendungshinweisen
des Produktes, diese sind unbedingt

zu beachten!Es ist empfehlenswert, vor
Beginn der Frostperiode das Wasser aus
dem Brunnentrog abzulassen um Frost-
schaden zu vermeiden. Dazu braucht nur
der Wasseriiberlauf abgeschraubt werden.
Die Pumpe ist bis —20° Celsius frostsicher
und braucht nicht demontiert werden. Vor
Inbetriebnahme im Friihjahr ist es jedoch
sinnvoll, den Gitterrost teilweise freizulegen
und zu kontrollieren, ob sich im GfK-Becken
Schmutz abgelagert hat, dieser sollte ggf.
entfernt werden.

ANMERKUNG

Diese Hinweise basieren mafigeblich auf
Erfahrungswerten und sind groftenteils
Stand der Technik. Es wird keinerlei Haftung
fiir Schaden tibernommen, die sich auf
Anwendung dieser Hinweise griinden.
Produktspezifische Informationen zur
Pumpe und zum Reinigungsmittel des
Lieferanten sind zu beachten.
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Aufstellen einer Wasserfall-Stele

DIE VORUBERLEGUNGEN

Die Stele kann an jedem beliebigen Ort
aufgestellt werden. Die Kombination mit
weiteren Stelen ist moglich. Das Wasser
der Wasserfallstele wird umgewalzt und
bendtigt keine regelmdfige Frischwasser-
zufuhr. Es ist jedoch bei der Planung des
Aufstellortes zu bedenken, dass ein frei-
fallender Wasserfall nicht gerduschlos ist.
Die Wassermenge und damit die Gerdusch-

entwicklung kann iiber die Leistungsregulie-

rung der Pumpe gesteuert werden.

1. DAS ERSCHEINUNGSBILD
VON SICHTBETON

Erfahrungsgemas ist die Erwartungshaltung
zum Erscheinungsbild von Sichtbeton-
oberflachen sehr unterschiedlich. Trotz
aller Sorgfalt bei der Rohstoffauswahl und
in der Herstellung ldsst sich eine gewisse
Schwankungsbreite nicht ausschliefien.
Wegen der natiirlichen Ausgangsstoffe und
unvermeidlicher Toleranzen bei der Her-
stellung ist jedes Fertigteil ein Unikat. Die
einzelnen Bauteile eines Bauwerks kdnnen
daher nurim Rahmen baustoffgemafer,
zuldssiger Bandbreiten bestimmte Einzel-
kriterien erfiillen.

Im Merkblatt Sichtbeton des bdz werden
die zu tolerierenden Abweichungen im
Erscheinungsbild von Sichtbetonflachen
aufgefiihrt:

- Bei der Beurteilung der Sichtbetonflachen
ist der Gesamteindruck aus dem {iblichen
Betrachtungsabstand mafigebend.
Einzelkriterien werden nur gepriift, wenn

der Gesamteindruck der Ansichtsflachen
den vereinbarten Anforderungen nicht
entspricht.

Zu tolerierende Abweichungen im Erschei-

nungshild der Sichtbetonflache sind:

- geringe Strukturunterschiede bei bearbei-
teten Betonflachen

- Wolkenbildungen, Marmorierungen und
geringe Farbabweichungen

- Porenanhdufung

- sich abzeichnende Abstandhalter und
Bewehrung

- dunkle Streifen und geringe Ausblutungen
an Schalelementstéfien

- Schleppwassereffekte in geringer Anzahl
und Ausdehnung

- vereinzelte Kalkfahnen und Ausbliihungen

- Kantenabbriiche bei der Ausfiihrung
scharfer Kanten

- geringe Verwolbungen

Folgende Forderungen sind technisch nicht

oder nicht zielsicher herstellbar:

- gleichmagiger Farbton aller Ansichts-
flachen am Bauwerk

- porenfreie Ansichtsflachen

- gleichmaRige Porenstruktur (PorengroRe
und -verteilung)

- Oberflache ohne Haarrisse

2. DIE UBERPRUFUNG DER LIEFERUNG

Stelen werden auf Paletten angeliefert.
Verpackungseinheiten, die iiber die Grund-
flache der Palette hinausragen, miissen
mit Staplerfahrzeugen oder bauseits mit
Gerdaten mit Gabeln abgeladen und trans-
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portiert werden, keines-
falls diirfen die Betonteile
»geklammert“ werden. Die
angelieferten Paletten sind
so zu lagern, dass die Ware

vor Beschddigungen und
Verschmutzungen geschiitzt
ist. Die Lagerflache muss
eben und standsicher sein.
Nach dem Abladen ist das
gelieferte Material mit den

Bestell- bzw. Lieferschein-
angaben auf Uberein-
stimmung zu priifen.
Beschddigungen auf Grund
von Transport und Abladung
sind auf dem Lieferschein
zu vermerken.

Stelen mit erkennbaren
Méngeln diirfen nicht
eingebaut werden. Nach
erfolgtem Einbau kdnnen
Reklamationen nicht mehr
anerkannt werden.

3. DIE WASSERFALL-STELE

3.1 DER LIEFERUMFANG

Die Wasserfallstele ist ein Fertigteil mit
einem eingebauten Wasserfall (Kaskade)
und einer Wasserzuleitung fiir die Versor-
gung der Kaskade.

Die Stelen sind 200 cm hoch, davon werden
60 cm ins Fundament eingebunden.

Die Breiten sind, je nach Typ: 50 cm

(Typ 30), 80 cm (Typ 60) oder 110 cm

(Typ 90). Die Typenbezeichnung entspricht

der Breite der Wasserkaskade.

Die Dicke (Materialstarke) betragt bei allen
Typen 18 cm.

Das Gewicht der Wasserfallstele betragt,
je nach Ausfiihrung ca. 400 bis 900 kg.

3.2 DIE FUNDAMENTIERUNG

Fiir Wasserfallstelen gelten beziiglich Belas-

tung und notwendiger Fundamentausfiih-
rung dieselben Angaben wie fiir ,,normale“
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Stelen ohne Einbauten. Daher sind die
entsprechenden Angaben der Aufbauhin-
weise fiir Stelen: ,Einbauen von Stelen und
Wandelementen - so wird es gemacht“ zu
beachten.

Achtung: das Wasserreservoir darf maximal
10 cm von der Stelenvorderseite positioniert
sein, dies ist bei der Fundamentausbildung
zu beachten. Die Vorderseite des Funda-
ments ist entsprechend auszufiihren.

Der Anschluss fiir die Wasserzufuhr liegt
mittig in etwa 40 cm Hohe auf der Vorder-
seite der Stele, eine Aussparung zur Durch-
fihrung des Schlauchs ist vorzusehen.

Die Fundamentierung hat auf einem
ausreichend tragfdhigen und wasserdurch-
lassigen Unterbau zu erfolgen. Mutterboden
oder Lehm erfiillen diese Forderung nicht
und miissen daher ausgekoffert werden. Die
Flache unterhalb des Betonfundaments wird
20-30cm bis auf tragfahige Bodenschich-
ten ausgehoben und mit einer Riittelplatte
verdichtet.

Auf das tragfahige Planum wird eine nicht
bindige Trag- und Frostschutzschicht aus
Kies oder Schotter in abgestufter Kérnung
%,, mm eingebaut. Das Material wird bis zur
Standfestigkeit verdichtet und muss plan
eben sein.

Fiir den Toleranzausgleich wird darauf eine
ca. 3 cm dicke Bettungsschicht aus korn-
abgestuften Brechsandsplittgemischen %,
% oder % mm aufgebracht.

WASSERFALL-STELE — SO WIRD ES GEMACHT

4.3 DAS VERSETZEN

Im Kopf der Wasserfallstele sind 2 Stiick
Versetzhiilsen RD 14 eingebaut. An diesen
Ankerpunkten kann die Stele angehdngt
und versetzt werden. Die Hiilsen werden
mit den mitgelieferten Verschlussstopfen
verschlossen, ein bauseitiges Verspachteln
ist nicht erforderlich. Alle Versetzhilfen sind
aus rostfreiem Edelstahl.

Das Versetzen mit Textilschlaufen oder
Drahtseilen ist nicht zuldssig, dabei kann
sowohl die Betonoberfldche als auch die
Wasserlippe beschddigt werden.
Augenmerk ist auf das Ausnivellieren der
Wasserlippe zu legen: diese muss exakt
waagerecht eingebaut sein.

5. DAS INSTALLATIONSZUBEHOR

5.1 DER LIEFERUMFANG

Das Zubehdrset besteht aus einem Gfk-
Becken als Wasserreservoir, der dazugeho-
rigen Gitterrostabdeckung, einem Filterflies
zur Abdeckung des Rostes und einem 3 m
langen Wasserschlauch fiir den Wasserzu-
lauf. Weiterhin wird ein Gebinde Pflegemittel
,»BIRKENMEIER-Brunnenklar“ mitgeliefert.
Der Gitterrost kann bis zu einer Flachenlast
von 350 kg/m’ belastet werden, damit ist
ein Uberschiitten mit Zierkies maglich.

5.2 DIE FUNDAMENTIERUNG UND DER
BECKENEINBAU

Vor der Wasserfallstele wird eine Grube von

ca. 1,50x0,90 m ausgehoben. Die Tiefe

richtet sich nach der Qualitat des anstehen-
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den Bodens: Niederschlagswasser oder das
Befiillen mittels Wasserschlauch wahrend
einer Trockenperiode ldsst das Reservoir
ggf. ,liberlaufen®. Dieses Wasser muss

im Boden versickern kénnen. Dazu reicht
im Normalfall eine 20 cm dicke Schicht

aus nicht-bindigem Frostschutzmaterial
aus Kies oder Schotter in abgestufter
Kérnung %, mm. Steht wasserundurch-
lassiger Mutterboden oder Lehm an, so
muss tiefer ausgekoffert werden. Fiir eine
Uberschiittung mit Zierkies sind etwa 15 cm

einzuplanen.

Auf das verdichtete Planum ist fiir den
Toleranzausgleich eine ca. 3 cm dicke
Bettungsschicht aus kornabgestuften Brech-
sandsplittgemischen %, % oder % mm
aufzubringen.

Somit ergibt sich eine Tiefe der Grube von
20 cm (Frostschutz) + 3 cm (Sand) + 42 cm
(GfK-Becken) + 15 cm (Kies) = 80 cm.

Der seitliche Spalt zwischen GfK-Becken und
anstehendem Erdreich ist mit Frostschutz-
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material aufzufiillen. Diese Fiillung ist einzu-

schlammen und darf nicht stark verdichtet
werden, ansonsten besteht die Gefahr, dass
das Becken eingedriickt wird.

Der Spalt zwischen Fundament und Gfk-
Becken sollte mit einem dauerelastischen
Fugenfiiller verschlossen werden. Ansonsten
kann, insbesondere bei starkem Wind,

ein Teil des Wassers in einer offenen Fuge
versickern.

5.3 DIE WASSERINSTALLATION

Die Wasserzufuhr erfolgt iiber einen
1“Spiralschlauch, fiir den Anschluss in der
Vorderwand der Stele wird die 1“-Gewinde-
tiille mit Auengewinde, fiir den Anschluss
an die Pumpe die 1“-Gewindetiille mit
Innengewinde bendétigt. Alle Verbindungen
sind mit den Schlauchschellen zu sichern.
Es diirfen keine Verbindungsteile aus Eisen
oder Stahlguss verwendet werden, diese
rosten und verursachen ,braunes“ Wasser.
Der Schlauch ist durch die Aussparung des
Gitterrostes zu fiihren.

6. DIE PUMPE

6.1 DIE LEISTUNGSDATEN

Bei der Pumpe handelt es sich um eine
hochwertige Qualitdtspumpe. Die Leistungs-
fahigkeit der Pumpe ist so bemessen, dass
ein regelmafiger und kraftiger Wasserfall
gewdhrleistet ist. Die Bemessung der Leis-
tungsdaten der Pumpe ist von zahlreichen
Parametern abhdngig. Wird eine bauseitige
Pumpe verwendet oder ist eine andere
Aufstellsituation von Stele und Reservoir
gewdhlt, ist dies bei der Pumpenausfiihrung

WASSERFALL-STELE — SO WIRD ES GEMACHT

zu ber{icksichtigen.

Mittels elektronischen Dimmers kann die
Wassermenge individuell reguliert werden.
Wird eine geringe Wassermenge gewahlt, so
ist die Gerduschentwicklung des Wasserfalls
gering, allerdings ,,schniirt“ der Wasserfall
seitlich ein und kann bei Wind ,,verblasen®
werden. Das Anschlusskabel der Pumpe hat
eine Ldnge von 10 Metern.

Die Stromzufuhr erfolgt tiber einen 220 Volt
Anschluss. Die Pumpe schaltet bei Trocken-
lauf oder Blockierung automatisch ab. Bis
-20° Celsius ist die Pumpe frostsicher.

Die Pumpe wird in der Originalverpackung
des Herstellers geliefert. Darin sind auch fiir
die Installation mit der Wasserfallstele nicht
bendtigte Adapterstiicke enthalten.

Die Herstellergarantie von 3Jahren kann
durch eine Verldngerungsgarantie um weitere
2 Jahre verldngert werden. Dies muss durch
eine online-Registrierung seitens des
Kunden geschehen, die Garantieurkunde
und die Garantiebedingungen liegen der
Verpackung bei.
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6.2 DIE PUMPENINSTALLATION

Die Pumpe wird mit der 1“-Wasserzuleitung
verbunden, die Stromzufuhr wird durch die
Aussparung des Gitterrostes gefiihrt. Das
Anschlusskabel ist 10 m lang, dieses ist in
einem trockenen Raum anzuschliefen.

Der Dimmer hat bei ungestdrter Funkfern-
iibertragung eine Reichweite von bis zu

80 Metern.

7. DIE INBETRIEBNAHME

Nach einer Funktionspriifung der Pumpe
und der Wasserkaskade kann der Gitterrost
iiber das Gfk-Becken gelegt werden. Der
Rost wird mit einem Gewebe abgedeckt,
dieses verhindert das Einrieseln der Uber-
schiittung in das Becken. Grobe Partikel
kénnen die Funktionsfahigkeit der Pumpe
beeintrachtigen. AnschlieRend kann das
Wasserreservoir mit einer ca. 15 cm dicken
Schicht Zierkies abgedeckt werden. Durch
diese Schicht wird Niederschlagswasser
dem Reservoir zugefiihrt. In trockener
Jahreszeit kann dies mittels Wasserschlauch
gemacht werden. Uberschiissiges Wasser
versickert durch die Frostschutzschicht ins
anstehende Erdreich.

8. DIE ERHALTUNG UND PFLEGE

An der Wasserkaskade kann sich im Laufe
der Zeit infolge Kalk-, Algen-, Schleim- und
Bakterienbildung ein Rand bilden. Durch
Zugabe des Wasserzusatzes ,,BIRKENMEIER-
Brunnenklar” wird dies verhindert, zudem
bleibt die Pumpe und die Zuleitung kalkfrei
und damit weniger stérungsanfallig.
Detaillierte Informationen zu Dosiermenge,

Anwendungshaufigkeit und Sicherheitsrat-
schldge finden sich in den Anwendungshin-
weisen des Produktes, diese sind unbedingt
zu beachten!

Die Pumpe ist bis —20° Celsius frostsicher
und braucht im Winter nicht demontiert
werden. Vor Inbetriebnahme im Friihjahr ist
es jedoch sinnvoll, den Gitterrost teilweise
freizulegen und zu kontrollieren, ob sich im
GfK-Becken Schmutz abgelagert hat, dieser
sollte ggf. entfernt werden.

ANMERKUNG

Diese Hinweise basieren mafigeblich auf
Erfahrungswerten und sind groftenteils
Stand der Technik. Es wird keinerlei Haftung
fiir Schaden ibernommen, die sich auf
Anwendung dieser Hinweise griinden.
Produktspezifische Informationen zur
Pumpe und zum Reinigungsmittel des
Lieferanten sind zu beachten.
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Das Aufstellen einer Wasserfall-Stele

mit angeformter Rinne

DIE VORUBERLEGUNGEN

Die Stele kann an jedem beliebigen Ort auf-
gestellt werden. Das Wasser der Wasserfall-
stele mit angeformter Rinne wird umgewalzt
und bendtigt keine regelmafige Frisch-
wasserzufuhr. Es ist jedoch bei der Planung
des Aufstellortes zu bedenken, dass ein
freifallender Wasserfall nicht gerauschlos ist.
Die Wassermenge und damit die Gerdusch-
entwicklung kann {iber die Leistungsregulie-
rung der Pumpe gesteuert werden.

1. DAS ERSCHEINUNGSBILD VON
SICHTBETON
Erfahrungsgemas ist die Erwartungshaltung
zum Erscheinungsbild von Sichtbeton-
oberflachen sehr unterschiedlich. Trotz
aller Sorgfalt bei der Rohstoffauswahl und
in der Herstellung ldsst sich eine gewisse
Schwankungsbreite nicht ausschliefien.
Wegen der natiirlichen Ausgangsstoffe und
unvermeidlicher Toleranzen bei der Her-
stellung ist jedes Fertigteil ein Unikat. Die
einzelnen Bauteile eines Bauwerks kdnnen
daher nurim Rahmen baustoffgemafer,
zuldssiger Bandbreiten bestimmte Einzel-
kriterien erfiillen.

Im Merkblatt Sichtbeton des bdz werden

die zu tolerierenden Abweichungen im

Erscheinungsbild von Sichtbetonflachen

aufgefiihrt:

- Bei der Beurteilung der Sichtbetonflachen
ist der Gesamteindruck aus dem {iblichen
Betrachtungsabstand mafigebend.

Einzelkriterien werden nur gepriift, wenn
der Gesamteindruck der Ansichtsflachen
den vereinbarten Anforderungen nicht
entspricht.

Zu tolerierende Abweichungen im Erschei-

nungshild der Sichtbetonflache sind:

- geringe Strukturunterschiede bei
bearbeiteten Betonflachen

- Wolkenbildungen, Marmorierungen und
geringe Farbabweichungen

- Porenanhdufung

- sich abzeichnende Abstandhalter und
Bewehrung

- dunkle Streifen und geringe Ausblutungen
an Schalelementstdfien

- Schleppwassereffekte in geringer Anzahl
und Ausdehnung

- vereinzelte Kalkfahnen und Ausbliihungen

- Kantenabbriiche bei der Ausfiihrung
scharfer Kanten

- geringe Verwolbungen

Folgende Forderungen sind technisch nicht

oder nicht zielsicher herstellbar:

- gleichmagiger Farbton aller Ansichts-
flachen am Bauwerk

- porenfreie Ansichtsflachen

- gleichmaRige Porenstruktur (PorengroRe
und -verteilung)

- Oberflache ohne Haarrisse

2. DIE UBERPRUFUNG DER LIEFERUNG

Stelen werden auf Paletten angeliefert.
Verpackungseinheiten, die iiber die Grund-
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flache der Palette hinausragen, miissen mit
Staplerfahrzeugen oder bauseits mit Gerdten
mit Gabeln abgeladen und transportiert
werden, keinesfalls diirfen die Betonteile
»geklammert“ werden. Die angelieferten
Paletten sind so zu lagern, dass die Ware
vor Beschddigungen und Verschmutzungen
geschiitzt ist. Die Lagerflache muss eben
und standsicher sein.

Nach dem Abladen ist das gelieferte Material
mit den Bestell- bzw. Lieferscheinangaben
auf Ubereinstimmung zu priifen. Bescha-
digungen auf Grund von Transport und
Abladung sind auf dem Lieferschein zu
vermerken.

Stelen mit erkennbaren Mangeln diirfen
nicht eingebaut werden. Nach erfolgtem
Einbau kdnnen Reklamationen nicht mehr
anerkannt werden.

3. DIE WASSERFALL-STELE

3.1 DER LIEFERUMFANG

Die Wasserfallstele ist ein L-formiges
Fertigteil mit angeformter Rinne, einem
eingebauten Wasserfall (Kaskade) und einer
Wasserzuleitung fiir die Versorgung der
Kaskade.

Werden separate Rinnenteile mitbestellt, so
ist in der Stirnseite eine Nut zur Aufnahme
eingelassen — ansonsten ist die Stirnseite
nicht profiliert.

Die Wasserfallstele ist 150 cm hoch, die
Breite und Linge (Stele + Rinne) betrigt je
95cm.

-
!
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Die Tiefe der Rinne betrdgt 3 cm.
Das Gewicht der Wasserfallstele mit
angeformter Rinne betrdgt ca. 890 kg.

3.2 DIE FUNDAMENTIERUNG

Um dauerhaft einen gleichmaigen Wasser-
fall zu gewdhrleisten, ist das senkrechte
Aufstellen der Stele wichtig. Daher ist bei
der Ausfiihrung der Standflache sorgfaltig
zu arbeiten.

Fiir eine dauerhafte Stabilitat ist in erster

Linie der ausreichend tragféhige und wasser-

durchldssige Unterbau verantwortlich.
Mutterboden oder Lehm erfiillen diese For-
derung nicht und miissen daher ausgekof-
fert werden. Die Flache wird 20 -30cm bis
auf tragfahige Bodenschichten ausgehoben
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und mit einer Riittelplatte verdichtet.

Auf das tragfahige Planum wird eine nicht
bindige Trag- und Frostschutzschicht aus
Kies oder Schotter in abgestufter Kérnung
%,, mm eingebaut. Das Material wird bis zur
Standfestigkeit verdichtet und muss plan
eben sein.

Fiir den Toleranzausgleich wird darauf eine
ca. 3 cm dicke Bettungsschicht aus korn-
abgestuften Brechsandsplittgemischen %,
% oder % mm aufgebracht.

3.3 DAS VERSETZEN

In der Wasserfallstele sind 3 Stiick Ver-
setzhiilsen RD 14 eingebaut: 2 Stiick im
Stelenkopf und 1 Stiick im Beckenboden. An
diesen Ankerpunkten kann die Stele ange-
hangt und versetzt werden. Dabei ist unbe-
dingt zu beachten, dass die Anschlagmittel
(Textilschlaufen) nicht die Wasserlippe (vor-
derer Teil der Kaskade) beschédigen: wird
diese zerdriickt wird sich kein gleichmagiger
Wasserfall einstellen. Die Hiilsen werden
mit den mitgelieferten Verschlussstopfen
verschlossen, ein bauseitiges Verspachteln
ist nicht erforderlich. Alle Versetzhilfen sind
aus rostfreiem Edelstahl.

Augenmerk ist auf das Ausnivellieren
der Wasserlippe zu legen: diese muss
exakt waagerecht eingebaut sein.

4. WASSERFALL-RINNE

4.1 DER LIEFERUMFANG

Die Wasserfall-Rinne ist ein U-férmiges
Fertigteil mit einer 3 cm tiefen Rinne. Die
Breite und Ldnge betrdgt je 95 cm.

Die Rinnenteile weisen an den Stirnseiten
eine Nut fiir die Aufnahme eines Quellbandes
auf, das Quellband ist Bestandteil des Liefer-
umfangs.

Ein Element weist nur auf einer Stirnseite
eine Nut auf, dies ist ein Abschlusselement.
Das Gewicht der Rinne betrdgt ca. 330 kg.

[r =TT,

4.2 DIE FUNDAMENTIERUNG

Die Fundamentierung der Wasserfall-Rinne
hat genauso zu erfolgen wie fiir das Stelen-
teil, ansonsten kénnte es auf Grund unter-
schiedlicher Setzungen zu einer Offnung der
Fugen und damit zu einem unkontrollierten
Wasserverlust kommen.

Kurze Rinnenstrecken kdnnen ohne Gefalle
verlegt werden, der Wasserfall sorgt fiir den
Staudruck um das Wasser flieien zu lassen.
Je langer die Rinne ist umso notwendiger ist
ein geringfiigiges Geflle, ca. 0,5 % sind in
der Regel ausreichend.
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4.3 DAS VERSETZEN

Die Rinnenteile werden mittels Vakuum-
greifer versetzt.

Das mitgelieferte Quellband ist vor dem
Positionieren gegen das benachbarte Teil
in die kopfseitige Nut zu driicken. Das
Abschluss-Element, es weist an einer Stirn-
seite keine Nut auf, wird am Rinnenende
versetzt.

Die etwa 5 mm breiten Fugen sind mit
einem dauerelastischen Fugenmaterial zu
verschlieRen.

Dauerelastische Fugen sind Wartungsfugen,
d. h. sie altern infolge Witterung und miissen
nach Ablauf von mehreren Jahren erneuert
werden.

5. DAS INSTALLATIONSZUBEHOR

5.1 DER LIEFERUMFANG

Das Zubehdrset besteht aus einem GfK-
Becken als Wasserreservoir, der dazu-
gehdrigen Gitterrostabdeckung, einem
Filterflies zur Abdeckung des Rostes und
einem 10 m langen Wasserschlauch fiir den
Wasserzulauf. Weiterhin wird ein Gebinde
Pflegemittel ,,BIRKENMEIER-Brunnenklar®
mitgeliefert.

Die standardmafige Schlauchlange ermdg-
licht eine Rinnenldnge von ca. 8 m. Ldngere
Anlagen sind moglich, allerdings miissen
Schlauchdurchmesser und Pumpe darauf
abgestimmt sein.

Der Gitterrost kann bis zu einer Flachenlast
von 350 kg/m” belastet werden, damit ist
ein Uberschiitten mit Zierkies oder ein Uber-
pflastern mdglich.

5.2 DIE FUNDAMENTIERUNG UND DER
BECKENEINBAU
Die Rinne entwdssert in das Wasser-
reservoir, dazu muss das GfK-Becken etwa
20 bis 30 ¢cm ,unter” das Rinnenelement
positioniert werden. Es wird eine Grube
von ca. 1,50x0,90 m ausgehoben. Die
Tiefe richtet sich nach der Qualitat des
anstehenden Bodens: Niederschlagswasser
oder das Befiillen mittels Wasserschlauch
wéhrend einer Trockenperiode ldsst das
Reservoir ggf. ,iiberlaufen®. Dieses Wasser
muss im Boden versickern kénnen. Dazu
reicht im Normalfall eine 20 cm dicke
Schicht aus nicht-bindigem Frostschutzma-
terial aus Kies oder Schotter in abgestufter
Kérnung %, mm. Steht wasserundurch-
lassiger Mutterboden oder Lehm an, so
muss tiefer ausgekoffert werden. Fiir eine
Uberschiittung mit Zierkies sind etwa 15 cm
einzuplanen. Auf das verdichtete Planum
ist fiir den Toleranzausgleich eine ca. 3cm
dicke Bettungsschicht aus kornabgestuften
Brechsandsplittgemischen %, % oder
% mm aufzubringen.

Somit ergibt sich eine Tiefe der Grube von
20 cm (Frostschutz) + 3 cm (Sand) + 42 cm
(GfK-Becken) + 20 cm (Rinne) = 85 cm.
Achtung: die Rinne darf nicht auf dem
Gfk-Becken bzw. dem Gitterrost aufgela-
gert werden! Der seitliche Spalt zwischen
Gfk-Becken und anstehendem Erdreich ist
mit Frostschutzmaterial aufzufiillen. Diese
Fiillung ist einzuschlammen und darf nicht
stark verdichtet werden, ansonsten besteht
die Gefahr, dass das Becken eingedriickt
wird.
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6. DIE WASSERINSTALLATION

Die Wasserzufuhr erfolgt iiber einen
1“Spiralschlauch, fiir den Anschluss in der
Riickwand der Stele wird die 1“-Gewinde-
tiille mit AuBengewinde, fiir den Anschluss
an die Pumpe die 1“-Gewindetiille mit
Innengewinde bendtigt.

Der Spiralschlauch ist seitlich zur Rinne zu
verlegen und mit Schutz gegen Beschadi-
gungen durch gdrtnerische Arbeiten mit
einem Warnband zu markieren.

Wird die Schlauchldnge von 10 m nicht
bendtigt, so ist der Schlauch zu kiirzen. Dies

reduziert die Reibungsverluste und damit
die notwendige Pumpenleistung.

Alle Verbindungen sind mit den Schlauch-
schellen zu sichern. Es diirfen keine
Verbindungsteile aus Eisen oder Stahlguss
verwendet werden, diese rosten und ver-
ursachen ,braunes“ Wasser.

Der Schlauch ist durch die Aussparung des
Gitterrostes zu fiihren.

Birkenmeier 423

stein+design’



WASSERFALL-STELE MIT ANGEFORMTER RINNE — SO WIRD ES GEMACHT

7. DIE PUMPE

7.1 DIE LEISTUNGSDATEN

Bei der Pumpe handelt es sich um eine
hochwertige Qualitdtspumpe. Die Leistungs-
fahigkeit der Pumpe ist so bemessen, dass
ein regelmafBiger und kréftiger Wasserfall
gewdhrleistet ist.

Die Bemessung der Leistungsdaten der
Pumpe ist von zahlreichen Parametern
abhdngig. Wird eine bauseitige Pumpe
verwendet oder ist eine andere Aufstell-
situation von Brunnen und Reservoir
gewahlt, ist dies bei der Pumpenausfiihrung
zu beriicksichtigen.

Mittels elektronischen Dimmers kann die
Wassermenge individuell reguliert werden.
Wird eine geringe Wassermenge gewahlt, so
ist die Gerduschentwicklung des Wasserfalls
gering, allerdings ,,schniirt“ der Wasserfall
seitlich ein und kann bei Wind ,,verblasen®
werden.

Das Anschlusskabel der Pumpe hat eine
Ldnge von 10 Metern.

Die Stromzufuhr erfolgt tiber einen 220 Volt
Anschluss. Die Pumpe schaltet bei Trocken-

lauf oder Blockierung automatisch ab. Bis
-20° Celsius ist die Pumpe frostsicher.

Die Pumpe wird in der Originalverpackung
des Herstellers geliefert. Darin sind auch fiir
die Installation mit dem Wasserfall-Brunnen
nicht bendtigte Adapterstiicke enthalten.

Die Herstellergarantie von 3 Jahren kann
durch eine Verlangerungsgarantie um
weitere 2 Jahre verlangert werden. Dies muss
durch eine online-Registrierung seitens des
Kunden geschehen, die Garantieurkunde
und die Garantiebedingungen liegen der
Verpackung bei.

7.2 DIE PUMPENINSTALLATION

Die Pumpe wird mit der 1“-Wasserzuleitung
verbunden, die Stromzufuhr wird durch die
Aussparung des Gitterrostes gefiihrt. Das
Anschlusskabel ist 10 m lang, dieses ist in
einem trockenen Raum anzuschliefen.

Die Fernbedienung bzw. der Dimmer hat
bei ungestdrter Funkferniibertragung eine
Reichweite von bis zu 80 Metern.

7.3 DIE INBETRIEBNAHME

Nach einer Funktionspriifung der Pumpe
und der Wasserkaskade kann der Gitterrost
tiber das Gfk-Becken gelegt werden. Der
Rost wird mit einem Filterflies abgedeckt,
dieses verhindert das Einrieseln der Uber-
schiittung in das Becken. Grobe Partikel
kdnnen die Funktionsfahigkeit der Pumpe
beeintrdchtigen. Anschlieend kann das
Wasserreservoir mit einer ca. 15 cm dicken
Schicht Zierkies oder mit einem wasser-
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durchldssigen Pflasterbelag abgedeckt
werden. Durch diese Schicht wird Nieder-
schlagswasser dem Reservoir zugefiihrt.
In trockener Jahreszeit kann dies mittels
Wasserschlauch gemacht werden. Uber-
schiissiges Wasser versickert durch die

Frostschutzschicht ins anstehende Erdreich.

8. DIE ERHALTUNG UND PFLEGE

An der Wasserkaskade und in der Rinne
kénnen sich im Laufe der Zeit infolge Kalk-,
Algen-, Schleim- und Bakterienbildung ein
Rand bilden. Durch Zugabe des Wasser-
zusatzes ,,BIRKENMEIER-Brunnenklar”

wird dies verhindert, zudem bleibt die
Pumpe und die Zuleitung kalkfrei und
damit weniger storungsanfllig. Detaillierte
Informationen zu Dosiermenge, Anwen-
dungshaufigkeit und Sicherheitsratschlage
finden sich in den Anwendungshinweisen
des Produktes, diese sind unbedingt zu
beachten!

Die Pumpe ist bis —=20° Celsius frostsicher
und braucht im Winter nicht demontiert
werden. Vor Inbetriebnahme im Friihjahr ist
es jedoch sinnvoll, den Gitterrost teilweise
freizulegen und zu kontrollieren, ob sich im
GfK-Becken Schmutz abgelagert hat, dieser
sollte ggf. entfernt werden.

ANMERKUNG

Diese Hinweise basieren mafigeblich auf
Erfahrungswerten und sind groftenteils
Stand der Technik. Es wird keinerlei Haftung
fiir Schaden ibernommen, die sich auf
Anwendung dieser Hinweise griinden. Pro-
duktspezifische Informationen zur Pumpe
und zum Reinigungsmittel des Lieferanten
sind zu beachten.
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Das Aufstellen einer Wasserfall-Stele

mit Speier

VORUBERLEGUNG

Die Stele kann an jedem beliebigen Ort
aufgestellt werden. Die Kombination mit
weiteren Stelen ist moglich. Das Wasser
der Wasserfallstele wird umgewalzt und
bendtigt keine regelmasige Frischwasser-
zufuhr. Es ist jedoch bei der Planung des
Aufstellortes zu bedenken, dass ein frei-

fallender Wasserstrahl nicht gerduschlos ist.

Die Wassermenge und damit die Gerdusch-
entwicklung kann iiber ein mechanisches
Absperrventil gesteuert werden.

1. DAS ERSCHEINUNGSBILD
VON SICHTBETON
Erfahrungsgemas ist die Erwartungshaltung
zum Erscheinungsbild von Sichtbeton-
oberflachen sehr unterschiedlich. Trotz
aller Sorgfalt bei der Rohstoffauswahl und
in der Herstellung ldsst sich eine gewisse
Schwankungsbreite nicht ausschliefien.
Wegen der natiirlichen Ausgangsstoffe und
unvermeidlicher Toleranzen bei der Her-
stellung ist jedes Fertigteil ein Unikat. Die
einzelnen Bauteile eines Bauwerks kdnnen
daher nurim Rahmen baustoffgemafer,
zuldssiger Bandbreiten bestimmte Einzel-
kriterien erfiillen.
Im Merkblatt Sichtbeton des bdz werden
die zu tolerierenden Abweichungen im
Erscheinungsbild von Sichtbetonflachen
aufgefiihrt:
- Bei der Beurteilung der Sichtbetonflachen
ist der Gesamteindruck aus dem {iblichen
Betrachtungsabstand mafigebend.

Einzelkriterien werden nur gepriift, wenn
der Gesamteindruck der Ansichtsflachen
den vereinbarten Anforderungen nicht
entspricht.

Zu tolerierende Abweichungen im Erschei-

nungsbild der Sichtbetonflache sind:

- geringe Strukturunterschiede bei bearbei-
teten Betonfldchen

- Wolkenbildungen, Marmorierungen und
geringe Farbabweichungen

- Porenanhdufung

- sich abzeichnende Abstandhalter und
Bewehrung

- dunkle Streifen und geringe Ausblutungen
an Schalelementstéfien

- Schleppwassereffekte in geringer Anzahl
und Ausdehnung

- vereinzelte Kalkfahnen und Ausbliihungen

- Kantenabbriiche bei der Ausfiihrung
scharfer Kanten

- geringe Verwdlbungen

Folgende Forderungen sind technisch nicht

oder nicht zielsicher herstellbar:

- gleichmaRiger Farbton aller Ansichts-
flachen am Bauwerk

- porenfreie Ansichtsflachen

- gleichmaRige Porenstruktur (PorengroRe
und -verteilung)

- Oberflache ohne Haarrisse
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2. DIE UBERPRUFUNG DER LIEFERUNG

Stelen werden auf Paletten angeliefert.
Verpackungseinheiten, die tiber die Grund-
flache der Palette hinausragen, miissen mit
Staplerfahrzeugen oder bauseits mit Gerd-
ten mit Gabeln abgeladen und transportiert
werden, keinesfalls diirfen die Betonteile
»geklammert“ werden. Die angelieferten
Paletten sind so zu lagern, dass die Ware

vor Beschddigungen und Verschmutzungen
geschiitzt ist. Die Lagerfliche muss eben
und standsicher sein.

Nach dem Abladen ist das gelieferte
Material mit den Bestell- bzw. Lieferschein-
angaben auf Ubereinstimmung zu priifen.
Beschddigungen auf Grund von Transport
und Abladung sind auf dem Lieferschein zu
vermerken.
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Stelen mit erkennbaren Mangeln diirfen
nicht eingebaut werden. Nach erfolgtem
Einbau kdnnen Reklamationen nicht mehr
anerkannt werden.

3. WASSERFALL-STELE MIT SPEIER

3.1 DER LIEFERUMFANG

Die Wasserfallstele ist ein Fertigteil mit
einem Gewindestutzen fiir den bauseits ein-
zuschraubenden Speier und einer Wasser-
zuleitung fiir die Versorgung des Speiers.
Die Stelen sind 250 cm hoch, davon sind
70m ins Fundament einzubinden.

Die Breiten sind, je nach Typ: 40 cm oder
60cm.

Die Dicke (Materialstarke) betragt bei
beiden Typen 10 cm.

Das Gewicht der Wasserfallstele betragt,
je nach Ausfiihrung ca. 230 oder 345kg.

3.2 DIE FUNDAMENTIERUNG

Fiir Wasserfallstelen gelten beziiglich Belas-
tung und notwendiger Fundamentausfiih-
rung dieselben Angaben wie fiir ,normale“
Stelen ohne Einbauten. Daher sind die
entsprechenden Angaben der Aufbauhin-
weise fiir Stelen: ,,Einbauen von Stelen und
Wandelementen - so wird es gemacht“ zu
beachten.

Achtung: das Wasserreservoir darf maximal
10 cm von der Stelenvorderseite positioniert
sein, dies ist bei der Fundamentausbildung
zu beachten. Die Vorderseite des Funda-
ments ist entsprechend auszufiihren.

Der Anschluss fiir die Wasserzufuhr liegt
mittig in etwa 50 cm Hdhe auf der Vorder-

seite der Stele, eine Aussparung zur Durch-
fihrung des Schlauchs ist vorzusehen.

Die Fundamentierung hat auf einem
ausreichend tragfdhigen und wasserdurch-
lassigen Unterbau zu erfolgen. Mutterboden
oder Lehm erfiillen diese Forderung nicht
und miissen daher ausgekoffert werden. Die
Flache unterhalb des Betonfundaments wird
20-30cm bis auf tragfahige Bodenschich-
ten ausgehoben und mit einer Riittelplatte
verdichtet.

Auf das tragfahige Planum wird eine nicht
bindige Trag- und Frostschutzschicht aus
Kies oder Schotter in abgestufter Kérnung
%,, mm eingebaut. Das Material wird bis zur
Standfestigkeit verdichtet und muss plan
eben sein.

Fiir den Toleranzausgleich wird darauf eine
ca. 3 cm dicke Bettungsschicht aus korn-
abgestuften Brechsandsplittgemischen %,
% oder % mm aufgebracht.

3.3 DAS VERSETZEN

Im Kopf der Wasserfallstele ist eine Versetz-
hiilse RD 14 eingebaut. An diesem Anker-
punkt kann die Stele angehdngt und versetzt
werden. Die Hiilse wird mit den mitgeliefer-
ten Verschlussstopfen verschlossen, ein bau-
seitiges Verspachteln ist nicht erforderlich.
Die Versetzhilfe ist aus rostfreiem Edelstahl.
Das Versetzen mit Textilschlaufen oder
Drahtseilen ist nicht zuldssig, dabei kann
die Betonoberfldche beschddigt werden.
Nach dem Versetzen wird der Wasserspeier
in die Stele eingeschraubt und die Rosette
mittels dauerelastischen Klebers befestigt.
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4. DAS INSTALLATIONSZUBEHOR

4.1 DER LIEFERUMFANG

Das Zubehdrset besteht aus einem GfK-
Becken als Wasserreservoir, der dazuge-
horigen Gitterrostabdeckung, einem
Gewebe zur Abdeckung des Rostes und
einem 1 m langen Wasserschlauch fiir den
Wasserzulauf. Weiterhin wird ein Gebinde
Pflegemittel ,,BIRKENMEIER-Brunnenklar*
mitgeliefert. Der Gitterrost kann bis zu einer
Flachenlast von 350 kg/m? belastet werden,

damit ist ein Uberschiitten mit Zierkies
moglich.

4.2 DIE FUNDAMENTIERUNG UND

DER BECKENEINBAU
Vor der Wasserfallstele wird eine Grube von
ca. 1,20x1,20 m ausgehoben. Die Tiefe
richtet sich nach der Qualitdt des anstehen-
den Bodens: Niederschlagswasser oder das
Befiillen mittels Wasserschlauch wahrend
einer Trockenperiode ldsst das Reservoir
ggf. ,lberlaufen®. Dieses Wasser muss im
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Boden versickern kénnen. Dazu reicht im
Normalfall eine 20 cm dicke Schicht aus
nicht-bindigem Frostschutzmaterial aus
Kies oder Schotter in abgestufter Kdrnung
%, mm. Steht wasserundurchlassiger Mut-
terboden oder Lehm an, so muss tiefer aus-
gekoffert werden. Fiir eine Uberschiittung
mit Zierkies sind etwa 15 cm einzuplanen.
Auf das verdichtete Planum ist fiir den
Toleranzausgleich eine ca. 3 cm dicke
Bettungsschicht aus kornabgestuften Brech-
sandsplittgemischen %, % oder % mm
aufzubringen.

Somit ergibt sich eine Tiefe der Grube von
20 cm (Frostschutz) + 3 cm (Sand) + 35 cm
(GfK-Becken) + 15 cm (Kies) = 75 cm.

Der seitliche Spalt zwischen GfK-Becken und
anstehendem Erdreich ist mit Frostschutz-
material aufzufiillen. Diese Fiillung ist einzu-
schldammen und darf nicht stark verdichtet
werden, ansonsten besteht die Gefahr, dass
das Becken eingedriickt wird.

4.3 DIE WASSERINSTALLATION

Die Wasserzufuhr erfolgt iiber einen
%4“Spiralschlauch, fiir den Anschluss in der
Vorderwand der Stele wird die 34“-Gewinde-
tiille mit AuBengewinde, fiir den Anschluss
an die Pumpe die ¥%“-Gewindetiille mit
Innengewinde bendtigt. Alle Verbindungen
sind mit den Schlauchschellen zu sichern.
Es diirfen keine Verbindungsteile aus Eisen
oder Stahlguss verwendet werden, diese
rosten und verursachen ,braunes“ Wasser.
Der Schlauch ist durch die Aussparung des
Gitterrostes zu fiihren.

5. DIE PUMPE

5.1 DER LEISTUNGSUMFANG

Bei der Pumpe handelt es sich um eine
hochwertige Qualitdatspumpe. Die Leistungs-
fahigkeit der Pumpe ist so bemessen, dass
ein regelmaRiger Wasserstrahl gewdhrleistet
ist. Die Bemessung der Leistungsdaten

der Pumpe ist von zahlreichen Parametern
abhdngig. Wird eine bauseitige Pumpe
verwendet oder ist eine andere Aufstell-
situation von Stele und Reservoir gewahlt,
ist dies bei der Pumpenausfiihrung zu
beriicksichtigen.

Mittels mechanischen Absperrventils kann
die Wassermenge individuell reguliert
werden.

Das Anschlusskabel der Pumpe hat eine
Lange von 10 Metern.

Die Stromzufuhr erfolgt iiber einen 220 Volt
Anschluss. Bis =5°Celsius ist die Pumpe
frostsicher.
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Die Pumpe wird in der Originalverpackung
des Herstellers geliefert. Darin sind auch fiir
die Installation mit der Wasserfallstele nicht
bendtigte Adapterstiicke enthalten.

5.2 DIE PUMPENINSTALLATION

Die Pumpe wird mit der 3%“-Wasserzuleitung
verbunden, die Stromzufuhr wird durch die
Aussparung des Gitterrostes gefiihrt. Das
Anschlusskabel ist 10 m lang, dieses ist in
einem trockenen Raum anzuschliefen.

6. DIE INBETRIEBNAHME

Nach einer Funktionspriifung der Pumpe
und des Wasserspeiers kann der Gitterrost
tiber das Gfk-Becken gelegt werden. Der
Rost wird mit einem Gewebe abgedeckt,
dieses verhindert das Einrieseln der Uber-
schiittung in das Becken. Grobe Partikel
kdnnen die Funktionsfahigkeit der Pumpe
beeintrdchtigen. AnschlieRend kann das
Wasserreservoir mit einer ca. 15 cm dicken
Schicht Zierkies abgedeckt werden. Durch
diese Schicht wird Niederschlagswasser
dem Reservoir zugefiihrt. In trockener
Jahreszeit kann dies mittels Wasserschlauch
gemacht werden. Uberschiissiges Wasser
versickert durch die Frostschutzschicht ins
anstehende Erdreich.

7. DIE ERHALTUNG UND PFLEGE

An dem Wasserspeier kann sich im Laufe
der Zeit infolge Kalk-, Algen-, Schleim- und
Bakterienbildung ein Rand bilden. Durch
Zugabe des Wasserzusatzes ,,BIRKENMEIER-
Brunnenklar® wird dies verhindert, zudem
bleibt die Pumpe und die Zuleitung kalkfrei
und damit weniger stérungsanfallig.

Detaillierte Informationen zu Dosiermenge,
Anwendungshaufigkeit und Sicherheitsrat-
schldge finden sich in den Anwendungshin-
weisen des Produktes, diese sind unbedingt
zu beachten!

Es ist empfehlenswert vor Beginn der Frost-
periode das Wasser aus dem Wasserreservoir
abzulassen und die Pumpe zu demontieren,
um Frostschdden zu vermeiden.

ANMERKUNG

Diese Hinweise basieren mafigeblich auf
Erfahrungswerten und sind groftenteils
Stand der Technik. Es wird keinerlei Haftung
fiir Schaden ibernommen, die sich auf
Anwendung dieser Hinweise griinden. Pro-
duktspezifische Informationen zur Pumpe
und zum Reinigungsmittel des Lieferanten
sind zu beachten.
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Das Einbauen eines Wasserfall-Einbauteils

DIE VORUBERLEGUNGEN

Das Wasserfall-Einbauteil kann in jedes
beliebige Mauersystem eingebaut werden.
Das Wasser des Wasserfalls wird umgewalzt
und bendtigt keine regelméfige Frischwas-
serzufuhr. Es ist jedoch bei der Planung des
Einbauortes zu bedenken, dass ein freifal-
lender Wasserfall nicht gerduschlos ist. Die
Wassermenge und damit die Gerduschent-
wicklung kann {iber ein Absperrventil in der
Wasserzuleitung manuell gesteuert werden.

1. DIE UBERPRUFUNG DER LIEFERUNG

Das Wasserfall-Einbauteil wird in einem
Karton angeliefert. Dieser ist so zu lagern,
dass die Ware vor Beschadigungen und
Verschmutzungen geschiitzt ist. Nach dem
Abladen ist das gelieferte Material mit den
Bestell- bzw. Lieferscheinangaben auf Uber-
einstimmung zu priifen. Beschadigungen
auf Grund von Transport und Abladung sind
auf dem Lieferschein zu vermerken.
Einbauteile mit erkennbaren Mangeln diir-
fen nicht eingebaut werden. Nach erfolgtem
Einbau kdnnen Reklamationen nicht mehr
anerkannt werden.

2. WASSERFALL-EINBAUTEIL:

DER LIEFERUMFANG
Das Wasserfall-Einbauteil ist ein kompaktes
Edelstahlgehduse mit verldngerter Wasser-
lippe, es hat fiir die Wasserversorgung je

einen Anschluss an der Unter- und Riickseite.

Die Gehduseabmessungen betragen je nach
Typ: Lange 30, 60 oder 90 cm, Héhe 13 cm.
Die Wasserlippe kragt etwa 19 cm aus der
Wand heraus.

Als Montagezubehor werden ein Gewinde-

stopfen und Abdichtungsband mitgeliefert.
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3. DIE MAUEROFFNUNG

Beim Errichten einer Mauer ist fiir das
Gehduse eine Aussparung vorzusehen,
welche in Ldnge und Breite jeweils 2 cm
grofer als die der Gehduseabmessung ist,
d.h.32x15,62x15 bzw. 92x15cm.

Die iiberdeckenden Steinschichten diirfen
nicht auf dem Gehduse aufliegen. Es sind
in Abhdngigkeit der Gehduselange und
der Steinformate auskragende Steine oder
eine Sturzkonstruktion einzubauen. Die

Sturzsteine konnen bauseits mit einer Bau-

stellensage durch Nass-Schnitt hergestellt
werden.
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Um einen regelmaRigen Wasserfall zu er-

reichen, sollte die Fallhéhe = Einbauhohe
des Wasserfalleinbauteils nicht mehr als

1m betragen.
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4. INSTALLATIONSZUBEHOR:

DER LIEFERUMFANG
Das Zubehdorset besteht aus einem GfK-
Becken als Wasserreservoir, der dazuge-
horigen Gitterrostabdeckung, einem
Filterflies zur Abdeckung des Rostes und
einem 3,0 m langen Wasserschlauch fiir
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Fumgs

den Wasserzulauf inkl. Schlauchtiillen

und Schlauchschellen. Weiterhin wird

ein Gebinde Pflegemittel mitgeliefert. Die
Schlauchldnge ermdglicht die Verlegung
der Wasserzufiihrung auf der Riickseite der
Wand und Durchfiihrung durch den Mauer-
fu oder bei kiirzeren Wandabschnitten die
Verlegung ,auRen herum“. Bei Verwendung
langerer Schlduche ist zu beachten, dass
infolge Reibungsverluste die Férderleistung
und damit die Konstanz des Wasserfalls
verringert wird. Dies ist bei der Pumpenaus-

LB 1™ h s
ll ALBRInGy
11" sl

filhrung zu beriicksichtigen.
Der Gitterrost kann bis zu einer Flachenlast
von 350 kg/m” belastet werden, damit ist

ein Uberschiitten mit Zierkies oder ein Uber-

pflastern maglich.

5. DER EINBAU DES
EDELSTAHLGEHAUSES

Je nach Einbauart wird die nicht benétigte

untere oder hintere Gewinde&ffnung mit

dem Gewindestopfen verschlossen. Die

Schlauchkonfektion wird gemaf Skizze vor-
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genommen. Es diirfen keine Verbindungs-
teile aus Eisen oder Stahlguss verwendet
werden, diese rosten und verursachen
»braunes“ Wasser.

Das Wasserfallelement wird in die Mauerdff-
nung geschoben und provisorisch mit Keilen
fixiert. Augenmerk ist auf das Ausnivellieren
der Wasserlippe zu legen: diese muss exakt
waagerecht eingebaut sein. Der umlaufende
Spalt kann dann mit Montageschaum aus-
gefiillt und die Fuge zwischen Mauerwerk
und Einbauteil mit dauerelastischer Fugen-
masse geschlossen werden.

Der Spiralschlauch wird mit Rohrschellen

an der Mauerriickseite fixiert und durch die
Offnung des Gitterrostes zur Pumpe gefiihrt
und angeschlossen.

6. DIE FUNDAMENTIERUNG UND DER
BECKENEINBAU
Zentrisch unter dem Wasserfall wird
eine Grube ausgehoben, Grofe ca.
1,40x0,80 m. Die Tiefe richtet sich nach
der Qualitat des anstehenden Bodens:
Niederschlagswasser oder das Befiillen
mittels Wasserschlauch wéahrend einer

Trockenperiode ldsst das Reservoir ggf.
»iberlaufen®. Dieses Wasser muss im
Boden versickern kénnen. Dazu reicht im
Normalfall eine 20 cm dicke Schicht aus
nicht-bindigem Frostschutzmaterial aus Kies
oder Schotter in abgestufter Kérnung %,
mm. Steht wasserundurchldssiger Mutter-
boden oder Lehm an, so muss tiefer ausge-
koffert werden. Fiir eine Uberschiittung mit
Zierkies sind etwa 15 cm einzuplanen, bei
einer Uberpflasterung mit 6er Pflaster sind
etwa 10 cm einzuplanen.

Auf das verdichtete Planum ist fiir den
Toleranzausgleich eine ca. 3 cm dicke
Bettungsschicht aus kornabgestuften Brech-
sandsplittgemischen %, % oder % mm
aufzubringen.

Somit ergibt sich eine Tiefe der von 20 cm
(Frostschutz) + 3 cm (Sand) + 40 cm (GfK-
Becken) + 15 cm (Uberschiittung) = ca. 80 cm.
Der seitliche Spalt zwischen GfK-Becken und
anstehendem Erdreich ist mit Frostschutz-
material aufzufiillen. Diese Fiillung ist einzu-
schldammen und darf nicht stark verdichtet
werden, ansonsten besteht die Gefahr, dass
das Becken eindriickt wird.

7. DIE PUMPE: DER LEISTUNGSUMFANG

Bei der Pumpe handelt es sich um eine
hochwertige Qualitdtspumpe. Die Leistungs-
fahigkeit der Pumpe ist so bemessen, dass
ein regelmafiger und kréftiger Wasserfall
gewdhrleistet ist. Mittels Dimmer kann die
Wassermenge individuell reguliert werden.
Die Stromzufuhr erfolgt iiber einen 220 Volt
Anschluss. Bis —=20° Celsius ist die Pumpe
frostsicher.
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Die Pumpe wird in der Originalverpackung
des Herstellers geliefert. Darin sind auch fiir
die Installation mit dem Wasserfall-Brunnen
nicht bendtigte Adapterstiicke enthalten.

8. DIE PUMPENINSTALLATION

Die Pumpe wird mit der 1“-Wasserzuleitung
verbunden, die Stromzufuhr wird durch die
Aussparung des Gitterrostes gefiihrt. Das
Anschlusskabel ist 10 m lang, dieses ist in
einem trockenen Raum anzuschliefen.

9. DIE INBETRIEBNAHME

Nach einer Funktionspriifung der Pumpe
und der Wasserkaskade kann der Gitterrost
tiber das Gfk-Becken gelegt werden. Der
Rost wird mit einem Gewebe abgedeckt,
dieses verhindert das Einrieseln der Uber-
schiittung in das Becken. Grobe Partikel
kdnnen die Funktionsfahigkeit der Pumpe
beeintrdchtigen. Anschlieend kann das
Wasserreservoir mit einer ca. 15 cm dicken
Schicht Zierkies oder mit einem wasser-
durchldssigen Pflasterbelag abgedeckt
werden. Durch diese Schicht wird Nieder-
schlagswasser dem Reservoir zugefiihrt.

In trockener Jahreszeit kann dies mittels
Wasserschlauch gemacht werden. Uber-

schiissiges Wasser versickert durch die
Frostschutzschicht ins anstehende Erdreich.

10. DIE ERHALTUNG UND PFLEGE

An der Wasserlippe des Einbauteils kann
sich im Laufe der Zeit infolge Kalk-, Algen-,
Schleim- und Bakterienbildung ein Rand
bilden. Durch Zugabe des Wasserzusatzes
,,BIRKENMEIER-Brunnenklar“ wird dies
verhindert, zudem bleibt die Pumpe und
die Zuleitung kalkfrei und damit weniger
storungsanfallig. Detaillierte Informationen
zu Dosiermenge, Anwendungshaufigkeit
und Sicherheitsratschldge finden sich in
den Anwendungshinweisen des Produktes,
diese sind unbedingt zu beachten!

Die Pumpe ist bis — 20° Celsius frostsicher
und braucht im Winter nicht demontiert
werden. Vor Inbetriebnahme im Friihjahr ist
es jedoch sinnvoll, den Gitterrost teilweise
freizulegen und zu kontrollieren, ob sich im
GfK-Becken Schmutz abgelagert hat, dieser
sollte ggf. entfernt werden.

ANMERKUNG

Diese Hinweise basieren mafigeblich auf
Erfahrungswerten und sind groftenteils
Stand der Technik. Es wird keinerlei Haftung
fiir Schaden ibernommen, die sich auf
Anwendung dieser Hinweise griinden.
Produktspezifische Informationen zur
Pumpe und zum Reinigungsmittel des
Lieferanten sind zu beachten.

Birkenmeier 437
steinsdesign’



14. Reinigung und Pflege

14.1 Reinigung und Pflegehinweise
von Betonwerkstein- und Keramikoberflachen

Reinigung und Pflege von Betonwerkstein-
und Keramikoberflichen

1. WAHREND DER VERLEGUNG

1.1 BAUSTELLENORGANISATION

Werden Flachen wahrend der Verlege-
arbeiten mit Baufahrzeugen befahren oder
besteht die Gefahr, dass andere Gewerke
(Gipser, Anstreicher etc.) den Belag
verschmutzen, so ist die Oberflache mit
geeigneten Mafinahmen zu schiitzen.

Achtung: Staundsse und Schwitzwasser
kénnen bei langerer Einwirkungszeit zu
Feuchteflecken und Ausbliihungen, bei
Oberflachen mit Cleantop-Schutz Feuchte-
einlagerungen in Form von ,,Weifanlaufen®
verursachen.

Reifenabrieb, in die Belagsoberflache ein-
geriebene Sandpartikel, Mortelreste, Farbe
etc. lassen sich nur schwer entfernen.

1.2 ZUSCHNITT VON PASSSTEINEN

Das Zuschneiden von Passsteinen mit einer
Flex oder Nasssdge hat immer abseits des
verlegten Belags zu erfolgen. Die gesagten
Steine sind direkt nach dem Schneiden mit
Wasser abzuspritzen und ggf. mit verdiinn-
tem BIRKENMEIER Kraftreiniger (Verhaltnis
10 Teile Wasser, 1 Teil BIRKENMEIER Kraft-
reiniger) gereinigt werden.

1.3 RUCKSTANDE VON FUGENSAND

Nach dem Einfugen und vor dem Abriitteln
muss der Belag griindlich gereinigt werden.
Unterbleibt dies, werden Sandpartikel
durch den Vibrationsriittler zerrieben und
hinterlassen kaum entfernbare Kratzer und

Feinststaub in der Oberflache.

Das Gleiche passiert, wenn die Topslide-
Rittlerschiirze vor Verwendung nicht griind-
lich gereinigt wird.

2. NACH DEM VERLEGEN

Fiir alle Reinigungen gilt, dass zuvor an einer
unauffalligen Stelle des Belags Vorversuche
durchzufiihren sind. Dabei kdnnen verschie-
dene Reinigungsmittel und unterschiedliche
Konzentrationen erprobt werden. Achtung:
nie groRflachige Reinigungen ohne Vorver-
suche durchfiihren!

2.1 RUCKSTANDE VOM EINSANDEN

Neue Beldge weisen zumeist verlegebedingte
Verunreinigungen auf, die eine Bauend-
reinigung erfordern. Staub vom Einsanden
und Begehen der Flache ldsst sich meist mit
Besen und Wasser, in hartndckigen Fallen
mit einem Tellerreiniger entfernen. Der
Einsatz von Hochdruckreinigern ist nicht zu
empfehlen, mit ihm wird das Fugenmaterial
wieder ausgeschwemmt.

2.2 MORTELRUCKSTANDE

Bei Verlegung von Beldgen in ein Mortelbett
und dem Ausfugen mit Fugenmortel verblei-
ben bei unsachgemafer Verlegung oftmals
Riickstande auf der Betonoberflache. Diese
lassen sich im erhdrteten Zustand in der
Regel nicht ohne Beschddigung entfernen.

2.3 AUSBLUHUNGEN

Beim Austrocknen von Betonwaren ent-
stehen manchmal weifde Flecken oder
Grauschleier. Dabei handelt es sich um so
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genannte Ausbliihungen. Sie sind technisch
nicht zu vermeiden und verschwinden im
Laufe der Zeit unter normaler Bewitterung
wieder. In ganz hartndckigen Fallen emp-
fehlen wir die Reinigung mit verdiinntem
BIRKENMEIER Kraftreiniger.

2.4 OLFLECKEN

Olflecken, infolge Leckagen von Hydraulik-
aggregaten, lassen sich nur mit intensivem

Einsatz von chemischen Reinigern beseitigen.

Oftmals ist es giinstiger, die einzelnen ver-
schmutzten Steine auszutauschen.

2.5 HUMUSFLECKEN

Beim Verlegen lassen sich Verfarbungen
infolge Baustellenbetrieb nicht vermeiden.
Humusflecken und Erdreich sollten mog-
lichst umgehend mit Wasser entfernt
werden. Lange Einwirkzeit ldsst Huminsdure
in den Belag eindringen, diese ldsst sich
nur mit Reinigern entfernen.

3. WAHREND DER NUTZUNG

Bei Betonoberfldchen gilt der gleiche Grund-

satz wie z. B. bei textilen FuRbodenbeldgen:
je langer eine Verschmutzung einwirken
kann, umso schlechter ist sie zu entfernen.
Fett vom Gartengrill, Rotwein von der Party,
Humus von den Gartenschuhen, Rost von
Gartenstiihlen und eisenhaltigen Diingern,
zersetzendes Laub etc. kdnnen meist bei
nur kurzer Einwirkzeit mit haushaltsiiblichen
Reinigern, in hartndckigen Féllen mit
Spezialreinigern beseitigt werden.

Die Verwendung von Reinigern und Pflege-
mitteln richtet sich nach den &rtlichen
Gegebenheiten und den zu behandelnden
Materialien. Fiir alle Reinigungen und
Pflegemainahmen gilt, dass zuvor an einer
unauffdlligen Stelle des Belags Vorversuche
durchzufiihren sind. Dabei kénnen ver-
schiedene Reinigungs- und Pflegemittel und
unterschiedliche Konzentrationen erprobt
werden. Achtung: nie grofiflachige Manah-
men ohne Vorversuche durchfiihren!

3.1 REINIGUNG VON BIRKENMEIER-KERAMIKOBERFLACHEN

Im Regelfall lassen sich die meisten Verschmutzungen mit Besen und Wasser entfernen.
In hartndckigen Fallen kann dies mit einem Reiniger unterstiitzt werden:

REINIGUNG UND PFLEGE VON BETONWERKSTEIN- UND KERAMIKOBERFLACHEN

3.2 REINIGUNG MIT BIRKENMEIER-REINIGERN VON PRODUKTEN
OHNE CLEANTOP®-SCHUTZ

Entfernung von
Allgemeinschmutz und zur
Unterhaltsreinigung

BIRKENMEIER Aktivreiniger

ca. 1:10 verdiinnt

Entfernen von weifen und
hellgrauen Ausbliihungen

BIRKENMEIER Kraftreiniger

ca. 1:3 bis 1:10 verdiinnt

Entfernen von gelbbraunen
Humus- und Laubflecken,
Vogelkot und Rotweinflecken

BIRKENMEIER Aktivreiniger

ca. 1:3 bis 1:10 verdiinnt

Entfernen von Algen und
Moos

BIRKENMEIER Aktivreiniger

ca. 1:3 bis 1:10 verdiinnt

Entfernung von Allgemein-
schmutz und zur Unterhalts-
reinigung

BIRKENMEIER Aktivreiniger

ca. 1:10 verdiinnt

Entfernung von
Allgemeinschmutz und zur
Unterhaltsreinigung

BIRKENMEIER Aktivreiniger

ca. 1:10 verdiinnt
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3.3 REINIGUNG MIT BIRKENMEIER-REINIGERN VON PRODUKTEN

MIT CLEANTOP®-SCHUTZ
Bei Produkten mit CleanTop®-Schutz ist die Oberflache veredelt und geschiitzt. CleanTop®
ist Bestandteil des Produktionsprozesses und daher dauerhaft mit dem Stein oder der
Platte verbunden. Es schiitzt vor Eindringen von Fliissigkeiten und reduziert damit die Ver-
schmutzungsneigung und erleichtert die Reinigung. Verschmutzungen die iiber einen langen
Zeitraum einwirken kénnen jedoch in den Belag einwirken, sie sind daher immer zeitnah zu
entfernen. Wird dies beriicksichtigt, lassen sich die meisten Verschmutzungen mit Wasser
und BIRKENMEIER Schonreiniger leicht entfernen.

Entfernen von weilen und

el s e BIRKENMEIER Schonreiniger | ca. 1:10 bis 1:40 verdiinnt

Entfernen von gelbbraunen
Humus- und Laubflecken,
Vogelkot und Rotweinflecken

BIRKENMEIER Schonreiniger | ca. 1:10 bis 1:40 verdiinnt

Entfernen von Algen und

BIRKENMEIER Schonreiniger | ca. 1:10 bis 1:40 verdiinnt
Moos

Entfernung von Allgemein-
schmutz und zur Unterhalts- | BIRKENMEIER Schonreiniger | ca. 1:10 bis 1:40 verdiinnt
reinigung

3.4 REINIGUNG VON SICHTBETON

Sichtbetonoberflachen leben auch durch eine gewisse Patinierung aus den unterschiedlichen
Umwelteinfliissen, was ihren Reinigungsanspruch stark reduziert.

Ubliche Reiniger fiir den Innenbereich sind fiir die Anwendung auf Sichtbetonfldchen unge-
eignet, da sie oftmals wachsartige Substanzen enthalten. Diese sind schichtaufbauend und
kénnen die Rutschhemmung verringern und ein fleckiges Aussehen erzeugen. Ebenso sollten
keine abrasiv wirkenden Reiniger und kein Zementschleierentferner eingesetzt werden, da
diese die Zementhaut verletzen oder entfernen und die Kornstruktur freilegen kénnen.

Es sind daher auf den Werkstoff abgestimmte Produkte zu empfehlen.

Unterhaltsreinigung

BIRKENMEIER Aktivreiniger

ca. 1:10 verdiinnt
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4. IMPRAGNIERUNG VON PRODUKTEN
OHNE CLEANTOP®-SCHUTZ

Um dltere Beldge wieder aufzufrischen und
bei neuen Beldgen — sofern sie nicht schon
mit Cleantop behandelt sind - die Reinigung
zu erleichtern, kdnnen diese bauseits mit
BIRKENMEIER Color imprégniert werden.
BIRKENMEIER Color |4sst Feuchtigkeit, Ole,
Fette und aggressive Verschmutzungen
nicht mehr eindringen. Moos, Algen und
Schimmel finden keinen Nahrboden mehr.
Die Ausbliihneigung wird verringert. Ver-
schmutzungen durch Ol- und Fettspritzer,
nasses Laub, Obstflecken, Kaffee, Rotwein
usw. lassen sich deutlich leichter entfernen.
Es muss sichergestellt werden, dass kein
Feuchtetransport vom Bettungsmaterial an
die Belagsoberfldche stattfindet.

Durch die Impragnierung kann sich die
Rutschhemmung verschlechtern - Glatte-
gefahr!

Wichtig: Erst nach vollstandiger Abtrock-
nung des Belags darf BIRKENMEIER Color
aufgebracht werden!

Die optimale Verarbeitungstemperatur liegt
zwischen +10 ° und +25 ° Grad.

Die Anwendung und die Ermittlung der Be-
darfsmengen von BIRKENMEIER Color richtet
sich nach den &rtlichen Gegebenheiten
und den zu behandelnden Materialien. In
Zweifelsfallen muss vorher an einer unauf-
falligen Stelle probiert werden.

5. WIEDERAUFFRISCHUNG VON PRO-
DUKTEN MIT CLEANTOP®-SCHUTZ

Durch mechanische Einwirkungen, zum
Beispiel durch Scheuern der Beldge aufein-
ander beim Transport oder beim Verlegen,
oder durch Zerkratzen durch Splitt wéhrend
der Nutzung oder durch Begehung/Be-
fahrung wahrend jahrelanger Liegedauer
kann die oberste Schutzschicht des Belags
verletzt werden.

Dadurch tritt eine zweifache Schadigung der

Oberflache auf:

- Kratzer zeigen sich als helle Striche,
diese konnen durch eine Sanierung nicht
»unsichtbar gemacht werden. Aber wenn
der Abrieb mit Wasser und Biirste entfernt
wird treten sie optisch zuriick und im
Laufe der weiteren Nutzung gleichen sich
die Kratzer der Belagsoberflache an und
werden weniger auffallig.

- In jede CleanTop®-Oberflache, auch bei
frisch verlegten Flachen, dringt bei ldn-
gerem Regen Feuchtigkeit ein, der Belag
erscheint dadurch dunkler. Durch Sonnen-
schein und Wind trocknet die Oberflache
jedoch wieder ab, die urspriingliche Farbe
erscheint wieder. In Kratzern kann jedoch
schnell und vermehrt Wasser in den Belag
eindringen. An diesen Stellen bleibt die
Oberflache {iber einen langeren Zeitraum
— trotz Sonnenschein und Wind — dunkel.
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Durch eine Behandlung mit CleanTop®-
Conservation kann die wasserabweisende
Wirkung weitgehend wiederhergestellt
werden. Bei CleanTop®-Conservation
handelt es sich um eine niedrig viskose
Hydrophobierung, dringt in kleinste Poren
der CleanTop®-Oberflache ein.

5.1 VORBEHANDLUNG DER FLACHE

Vor Sanierung der Belagsfldche ist an unauf-
falliger Stelle ein Vorversuch durchzufiihren
und das Ergebnis zu beurteilen, niemals die
gesamte Belagsflache bearbeiten!

Der Belag muss sauber und trocken sein.

Da CleanTop®-Conservation eine Trockenzeit
von mindestens 12 Stunden bendtigt, darf
die Sanierung nur bei trockenem Wetter

6. REGELMASSIGE UNTERHALTSPFLEGE

erfolgen. Der Temperaturbereich bei dem
die Arbeiten durchgefiihrt werden diirfen
betrdgt 10° bis 30° Grad Celsius.

5.2 VERARBEITUNG

CleanTop®-Conservation ist vor Verwendung
aufzuriihren und mittels Schaumgummirolle
diinn aufzutragen. Aufstehende Fliissigkeit
ist baldmdglichst abzuwischen. Je nach
Belagsoberflache und Saugfahigkeit betragt
der Materialbedarf nur 20 - 80 Gramm/m?
Die Arbeitsgerate sind unmittelbar nach
Gebrauch mit klarem Wasser auszuspiilen
oder konnen mit dem Hausmiill entsorgt
werden.

Hochwertige Betonbeldge sollten, wie textile Beldge und Holzbeldge, regelmaRig gereinigt
werden. Ubliche Reiniger fiir den Innenbereich sind dafiir ungeeignet, da sie oftmals wachs-
artige Substanzen enthalten. Diese sind schichtaufbauend und kénnen die Rutschhemmung
verringern. Es sind daher auf Betonwerkstein abgestimmte Produkte zu empfehlen.

Unterhaltsreinigung und
Reinigung stark verschmutz-
ter Beldgen ohne CleanTop®
Oberflachen

BIRKENMEIER Aktivreiniger

ca. 1:3 bis 1:10 verdiinnt

Unterhaltsreinigung

und Reinigung stark
verschmutzter Beldgen mit
CleanTop® Oberflachen

BIRKENMEIER Schonreiniger

ca. 1:10 bis 1:40 verdiinnt
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7. REINIGEN MIT EINEM HOCHDRUCK-
REINIGER

Hochdruckreiniger sind bei falscher oder
sehr hdufiger Anwendung abrasiv, d. h. sie
rauen die Oberflache auf. Dies sollte beim
Reinigen von Betonwerksteinoberflachen
beachtet werden. Zudem wird das Fugen-
material ausgeschwemmt.

Der Maximaldruck darf 150 bar betragen, es
ist eine Flachstrahldiise - keine rotierende
Dreckfrdse — zu verwenden. Der Reinigungs-
abstand von mindestens 50 cm ist einzu-
halten, die Neigung der Diise zur Oberflache
muss mindestens 45° Grad betragen.
Empfehlenswert fiir die Unterhaltsreini-
gungen sind Tellerreiniger, sie schonen die
Belagsoberflache und entleeren die Fugen
nicht.

8. UNKRAUT ENTFERNEN

Beim Abflimmen von Unkraut kann die
Betonwerksteinoberflache beschadigt
werden. Die hohen Temperaturen kdnnen zu
Abplatzungen von Ecken und Kanten fiihren,
es kénnen Verfarbungen eingefarbter Pro-
dukte auftreten und die CleantTop®-Ober-
flache wird geschadigt.

9. WINTERDIENST

Raumschilde, sei es von manuellen oder
maschinellen Schneerdumern, miissen mit
einer Gummilippe oder Hartplastikschiene
ausgeriistet sein. Bei Metallkanten sind
Kratzer in der Betonwerksteinoberflache
und Rostflecken auf der Oberflache unver-
meidbar.

Vom Einsatz von Auftaumitteln ist abzu-
raten. Diese schddigen die angrenzende Be-
pflanzung und das Grundwasser. Massiver
Einsatz schddigt im Laufe der Zeit auch die
Betonwerksteinoberfldche.

Wir empfehlen dringend die Verwendung von
abstumpfenden Granulaten. Bei Einsatz von
Splitten ist zu bedenken, dass sie die Beton-
werksteinoberflache zerkratzen kénnen.
Empfehlenswert ist die Verwendung von
L2weichen Granulaten® aus Bims oder Tuff,
diese zermahlen sich unter mechanischer
Beanspruchung ohne Kratzer zu hinter-
lassen.

ANMERKUNG

Diese Hinweise basieren mafigeblich auf
Erfahrungswerten und sind groftenteils
Stand der Technik. Es wird keinerlei Haftung
fiir Schaden ibernommen, die sich auf
Anwendung dieser Hinweise griinden.
Produktspezifische Informationen in Form
von Einbau- und Anwendungsempfehlungen
und Sicherheitshinweise befinden sich auf
jeder Verpackungseinheit der Reinigungs-
und Pflegemittel.
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FARBVIELFALT FUR PFLASTER

15. Farbvielfalt

Um Ihnen méglichst viele Planungen und und Oberflache zu fertigen. Ein Teil unserer Umbriano® finely coated, gemasert @
Ideen zu konkretisieren, haben wir durch nachfolgend prasentierten Formate und

unser modernes Produktionsmanagement Oberflachen sind lagervorratig.

die Moglichkeit geschaffen, Pflaster und Bitte fragen Sie uns an.

Pflasterplatten bereits ab 150 m? je Format

La Senza® finely coated (CT) Umbriano U5

La Linia® kugelgestrahlt

titan carbon

Umbriano® finely coated, gemasert @ granithell basaltanthrazit

beige-braun granitgrau-weif} granit-gelb sandbeige La Linia Nr. 1

grau-anthrazit Umbriano U3 Umbriano U4 La Linia Nr. 3 La Linia Nr. 4 La Linia Nr. 7
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FARBVIELFALT FUR PFLASTER FARBVIELFALT FUR PFLASTER

La Linia® kugelgestrahlt La Linia® kugelgestrahlt

La Linia Nr. 21 La Linia Nr. 22 La Linia Nr. 24

La Linia Nr. 8

La Linia Nr. 12 La LiniaNr. 13 La Linia Nr. 25 La Linia Nr. 26 La Linia Nr. 27

La LiniaNr. 14 La Linia Nr. 28 La Linia Nr. 29 La Linia Nr. 30

La Linia Nr. 18 La LiniaNr. 19 La Linia Nr. 20
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FARBVIELFALT FUR PFLASTER

La Linia® | Lido feinkugelgestrahlt

e

graphitanthrazit hellgrau

mittelgrau dunkelgrau anthrazitbraun

topasgelb

La Linia® AquaPrima kugelgestrahlt

450 Birkenmeier
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granithell basaltanthrazit

FARBVIELFALT FUR PFLASTER

La Linia® AquaPrima kugelgestrahlt

hellgrau dunkelgrau

Il Campo® gebiirstet

A A

graumix braunmix graugelbmix

anthrazit jura cotto

vulcano

Birkenmeier
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FARBVIELFALT FUR PFLASTER

unbearbeitet glatt

grau anthrazit classicobraun

unbearbeitet, changierend (Antinea)

weifgelb schiefergrau muschelkalk

rotbraun terracotta

beigegraumix
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FARBVIELFALT FUR PFLASTER

unbearbeitet, lingschangierend (Sorrento)

nerano marciano

Ausschlielich Formate:
Sorrento Kombi 8 cm
Sorrento Platte 80/40/5
Safelock 80/30/10

torci maggia
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16. Artworkfarben

Mit Artwork-Farben fiir ConceptDesign-Maf-
fertigungen fiir individuelle Gestaltungs-
linien aus Beton bieten wir ein exklusives
Farbprogramm in kugelgestrahlter, geschlif-
fener, samtierter Oberflichenausfiihrung

oder in Sichtbeton an. Ein Programm fiir
Individualitat und Vielfalt ohne Grenzen.
Gefertigt nach Maf, Detail und passgenau,
exakt nach [hren Wiinschen.

Sichtbeton SB 250 grau, glatt ~ Sichtbeton SB 250 grau,
kugelgestrahlt

Sangd

it S Ty
P 1M Pd

Artwork Nr. 59, kugelgestrahlt  Artwork Nr. 61, kugelgestrahlt ~ Artwork Nr. 69, kugel.

gestrahlt

Artwork Nr. 70, kugelgestrahlt Artwork Nr. 74, kugelgestrahlt

454 Birkenmeier

steinsdesign’

ARTWORKFARBEN FUR MASSFERTIGUNGEN CONCEPTDESIGN

BT

L e ey
Pl Pawia veled

Artwork Nr. 153, kugelgestrahlt  Artwork Nr. 301, samtiert®

B R e

Artwork Nr. 305, samtiert® Artwork Nr. 306, samtiert®

Artwork Nr. 307, samtiert®

Artwork Nr. 310, samtiert® Artwork Nr. 311, samtiert® Artwork Nr. 312, samtiert®

Artwork Nr. 313, samtiert® Artwork Nr. 314, samtiert®

Artwork Nr. 205, geschliffen

L 4 -

Artwork Nr. 207, geschliffen
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17. Herstellerhinweise

DIE VORBEMERKUNGEN

Fiir Planung, Verlegung und Bauausfiihrung
von GALA-Arbeiten gelten die einschldgigen
Normen und Regelwerke. Daneben befinden
sich auf unserer Homepage:
www.birkenmeier.com zahlreiche Verlege-
hinweise und Verlegemuster zu unseren
Produkten. Zusatzlich enthalten die Verpa-

ckungseinheiten produktspezifische Anwen-

dungshinweise. Neben den ,,Normhinwei-
sen“ mochten wir nachstehend Erfahrungen
und Tipps aus der Praxis weitergeben.

CLEANTOP®-OBERFLACHENSCHUTZ

Viele Produkte werden mit CleanTop®-Ober-
flachenschutz hergestellt. Je nach Produkt-
reihe und Produktionsstandort kann aber
das Erscheinungsbild unterschiedlich

ausfallen. So kann beispielsweise der Abperl-

effekt und der Glanzgrad zwischen den
ConceptDesign-Produkten und Terrassen-
platten mit CleanTop® unterschiedlich
ausfallen. Alle CleanTop®-Produkte besitzen
jedoch eine deutlich bessere Reinigungs-
wirkung als Produkte ohne entsprechenden
Schutz.

ABPERLEFFEKT UND WASSERFLECKEN
BEI CLEANTOP®-OBERFLACHEN

Viele unserer Produkte sind mit der Clean-
Top®-Technologie ausgestattet. Das Clean-
Top®-System ist Bestandteil des Produkti-
onsprozesses und daher dauerhaft mit den
Pflaster und Platten verbunden, es schiitzt
die Produkte durchgdngig. Feuchtigkeit
und Schmutz kdnnen daher nur sehr stark
reduziert eindringen, so dass die Ober-

flachen sehrviel leichter zu pflegen sind als
Vergleichbare ohne Schutzsystem. Dieses
Schutzsystem und seine Wirkungsweise
werden aber nicht grundsatzlich durch
einen sogenannten ,,Abperleffekt“ aus-
gedriickt. Der Abperleffekt ist kein Kriterium
fiir das Funktionieren des Schutzsystems,
sondern ein Oberflichenphanomen,
welches hdufig unterschiedlich und ggf.
zeitlich verschieden auftreten kann.
Erfahrungsgemas reduziert sich das Ab-
perlen mit der Zeit und die Platten gleichen
sich weiter an. In jede CleanTop®-Ober-
flache dringt nach langerem Regen in
gewissem Maf3e Feuchtigkeit ein, der Belag
erscheint hier dunkler. Durch Sonnenschein
und Wind trocknet die Oberflache jedoch
mit der Zeit wieder ab und die urspriingliche
Farbe erscheint wieder. Dieses gegebenen-
falls unterschiedliche Abperlverhalten und
die Feuchtigkeitsaufnahme haben keinerlei
Einfluss auf die Qualitat und Haltbarkeit der
CleanTop®.

LAUBFLECKEN

Oberflachen werden durch Umwelteinfliisse
und Nutzerverhalten verschmutzt, selbst-
verstandlich auch Belagsoberflachen.
Blatter, Bliiten und Friichte kénnen, ins-
besondere bei ldngerer Einwirkungszeit,
Gerbsduren und Pflanzendle absondern.
Diese zeigen sich als dunkle Flecken auf
den Beldgen. Zum Entfernen muss es nicht
immer die ,,chemische Keule“ oder der
abrasive Hochdruckreiniger sein. Aufgrund
des natiirlichen Zersetzungsprozesses
verschwinden diese Flecken wieder durch
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UV-Einstrahlung und Oxidation. Aber
auch schon bei der Materialauswahl
sollten &rtlichen Gegebenheiten beriick-
sichtigt werden: Helle Beldge unter einem
Nussbaum auf der Schattenseite eines
Hauses kdnnen problematisch sein. Die
Verlegung von CleanTop®-geschiitzten
Produkten oder das bauseitige Versiegeln
von ungeschiitzten Beldgen in Verbindung
von zeitnahen Reinigungen reduziert die
Fleckempfindlichkeit.

GLEICHMASSIGKEIT VON SCHALUNGS-
GLATTEM SICHTBETON

Das Erscheinungsbild von schalungsglatten
Sichtbetonfldchen wird durch vielerlei
Faktoren beeinflusst: die Schalhaut, die
Betonzusammensetzung, die Witterung, die
Bauteilgeometrie und die Sorgfalt bei der
Erstellung. Auch bei sorgfaltiger Planung
und Verarbeitung sind Sichtbetonflachen
nie 100 % homogen. Sowohl auf einem

Element als auch zwischen mehreren Beton-

teilen kénnen Farbunterschiede (sowohlim
grauen SB - als auch verstarkt wahrnehm-
bar im eingefdrbten SB), Wolkenbildungen,
Marmorierungen, Porenanhdufungen,
vereinzelte Kalkfahnen und eventuell Aus-
bliihungen auftreten. Diese Abweichungen
im Erscheinungsbild sind zu tolerieren und
kénnen nicht beanstandet werden. Nahere
Informationen zu diesem Thema finden sich
im ,,Merkblatt Sichtbeton* unter
www.birkenmeier.com

HERSTELLERHINWEISE

SCHALUNGSGLATTER SICHTBETON

ALS BELAG

Schalungsglatter Sichtbeton ist fiir
Treppenstufen und Podestplatten nur mit
Einschrankungen geeignet: Bei feuchter
Witterung ist die Rutschhemmung gegen-
tiber kugelgestrahlten Oberflache deutlich
geringer. Im Winter besteht Gefahrvon
sogenannten ,,pop-outs* ein Ausfrieren
einzelner Zuschlagkorner. Haufig began-
gene Teilbereiche eines Belages werden
mechanisch stark beansprucht, dies fihrt
zu einem Abtrag der Zementhaut, es bilden
sich sogenannte ,Trampelpfade". Durch den
Einsatz von Streusalz - sei es aktiv gestreut
oder von benachbarten Flachen herein-
getragen — kommt es zu Schadigungen der
Betonoberflache.

FUGENAUSBILDUNG UND FUGENMORTEL
Beldge miissen mit Fugen ausgebildet
werden, dies ist zwingend erforderlich, eine
sogenannte Knirschverlegung - Stein an
Stein bzw. Platte an Platte - ist unzuldssig.
Nur durch die Fugen lassen sich Maftole-
ranzen von einzelnen Steinen und Platten
ausgleichen, nur eine Fugenfiillung verhin-
dert, dass Betonkanten aneinander reiben,
die Fugen ermdglichen das Versickern von
Niederschlagswasser in den Untergrund.
Fugen werden jedoch auch als stérend emp-
funden: in den Fugen sammelt sich Dreck,
in den Fugen wéchst Unkraut, in den Fugen
nisten Ameisen. Als scheinbar einfache
Losung bietet sich das Verfugen mit Mdrteln
an. Die Eignung eines Fugenmaterials ist
von vielen Faktoren abhdngig: von der
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Oberflachenstruktur, von der Farbe und
Oberflachenbehandlung des Belags, von
der Art des Bindemittels des Mdrtels, von
der Witterung und vielem weiteren. Es ist
daher unbedingt erforderlich Vorversuche
zu machen, ansonsten besteht die Gefahr
von Fleckenbildungen und Verfarbungen

FEHLENDES GEFALLE

Die Normen und Regelwerke sehen eine
Mindestneigung von = 1,5 - 2,5 % vor. Damit
soll sichergestellt werden, dass Nieder-
schlagswasser moglichst schnell von der
Belagsflache abfliefit. Dieser Forderung steht
oftmals der Wunsch nach einer horizontalen
Flache entgegen: der Tisch, der Sonnen-
schirm etc. soll geradestehen. Wird ohne
Neigung geplant, ist zu beriicksichtigen,
dass es insbesondere bei grofiformatigen
Platten und strukturierten Oberflachen

zu Pfiitzenbildungen kommen kann, die
Folge sind eine erhdhte Rutschgefahr und
Veralgungen.

HAARRISSE BEI BETONBAUTEILEN

Wahrend der Aushdrtung des Betons
kommt es zum sogenannten ,,Schwinden®.
Diese winzige Langenanderung kann zu
Haarrissen fiihren. Auch grofSe Temperatur-
unterschiede, wie sie im Sommer durch das
Aufheizen durch die Sonne und das schlag-
artige Abkiihlen durch einen Gewitterregen
in sehr kurzer Zeit auftreten kénnen, fiihren
zu thermischen Spannungen und kdnnen
daher zu Haarrissen fiihren. Dies ldsst sich
trotz fachgerechter Planung und Produktion
der Betonbauteile nicht verhindern.

Sie gehdren in statischer Hinsicht grund-
satzlich zum Bemessungsprinzip des Beton-
baus. Feine Haarrisse stellen beziiglich
Ihrer Geometrie daher grundsatzlich keinen
Mangel dar, da sowohl die Gebrauchstaug-
lichkeit als auch das optische Erscheinungs-
bild in keiner Weise beeintrachtigt werden.

TEMPERATURVERHALTEN VON
BELAGSOBERFLACHEN

Bei sommerlichen Temperaturen heizen sich
Oberflachen auf, dies ist kein Phdnomen
welches nuram Sandstrand in siidlichen
Landern auftritt. Messungen an schwarzen
Betonoberflachen in unserer Region haben
ergeben, dass durchaus 65°Cerreicht
werden kdnnen. Dies sollte bei der Planung
von Gartenterrassen und Schwimmbad-
umrandungen beriicksichtig werden.

REIFENSPUREN UND KRATZER

Hofeinfahrten und Garagenzufahrten
werden bestimmungsgemaf mit Fahrzeugen
befahren. Die sich einstellenden Nutzungs-
und Gebrauchspuren durch mechanische
und witterungsbedingte Beanspruchungen
sind etwas Unvermeidbares und véllig
Normales: Autoreifen kénnen Gummiabrieb
hinterlassen. Dies tritt naturgemaf im
Kurvenbereich und Wendefldchen starker
auf. Dabei wird feiner Gummistaub in die
feinporige Struktur der Pflasteroberfldche
eingerieben. Auf hellen Belagsoberfldchen
ist dies starker wahrzunehmen als auf
dunklen Steinen. Auf den Betonoberflachen
aufliegenden Splitt- oder Sandkdrner
werden durch Befahren und Begehen
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zerrieben und kdnnen Schleifspuren und
Kratzer hinterlassen. Fugenmaterial, dass
aus den Fugen gespiilt wurde, z.B. nach
einem starken Regen oder durch das Reinigen
des Belags mit einem Hochdruckreiniger,
muss wieder eingekehrt oder abgekehrt
werden. Bleibt es auf der Oberflache liegen,
fiihrt es zu vermeidbaren Kratzspuren. Der
helle Abrieb ist bei dunklen Oberflachen
deutlich starker wahrzunehmen als bei
hellen Beldgen.

RUTSCHHEMMUNG

Beldge sollen ein sicheres Begehen ermdgli-
chen, d.h. die Oberflache muss rutschhem-
mend sein. Die Eigenschaft ,,Rutschhem-
mend*“ hdngt vom subjektiven Empfinden
des Nutzers und seinem Nutzungsverhalten
ab. Spielende Kinder, gehbehinderte altere
Mitbiirger, Badegdste im Schwimmbad-
bereich etc. haben ein unterschiedliches
Gefiihl zur Rutschsicherheit es eines
Belages. Der Grad der Rutschhemmung ist
abhangig von der Oberflachenbearbeitung
und -behandlung eines Belages: vereinfacht
kann von glatt zu stumpf folgendes ,,Ran-
king® bei der Planung zu Grunde gelegt wer-
den: Sichtbeton schalungsglatt, geschliffen,
feinkdrnig und samtiert, kugelgestrahlt. Im
Zweifelsfall ist eine Bemusterung hilfreich
bei der Entscheidungsfindung.

KALKAUSBLUHUNGEN

Bei den weiflen Flecken oder Grauschleiern,
die sich manchmal auf den Betonstein-
produkten bilden, handelt es sich um so
genannte Ausbliihungen. Sie sind technisch

HERSTELLERHINWEISE

nicht vermeidbar und berechtigen nicht

zur Reklamation. Die Giiteeigenschaften

der Produkte bleiben hiervon unberiihrt.
Ausbliihungen stellen in der Regel keinen
Mangel dar. Der Gebrauchswert der Produkte
wird insofern nicht beeinflusst, als dass
Witterungseinfliisse und - bei Produkten fiir
die Flachenbefestigung zusatzlich die mecha-
nische Beanspruchung unter Nutzung —

die Ausbliihungen verschwinden lassen.
Da nur der Anteil Kalk aus dem Zement an
die Oberflache treten kann, der nicht von
den anderen Ausgangsstoffen im Beton
fest gebunden ist, kommt es nach dem
Abklingen von Ausbliihungen in der Regel
nicht erneut zu diesem Effekt. Im Laufe der
Zeit verschwinden diese Ausbliihungen
unter normaler Bewitterung wieder, da es
sich hier um einen physikalischen Vorgang
handelt. Sollte ein sofortiges Verschwinden
gewiinscht werden, besteht die Maglich-
keit einer Reinigung. Bitte beachten Sie

die Reinigungs- und Pflegehinweise auf
unserer Homepage: www.birkenmeier.com.
Betonprodukte die Staundsse ausgesetzt
sind, neigen verstarkt zu Ausblithungen,
diese ist durch wasserdurchldssigen Ober-
bau auszuschliefen.

UNGEFASTE KANTEN

Ungefaste, scharfkantige Betonprodukte
haben eine hohere Kantenempfindlichkeit
als gefaste Produkte. Geringfiigige Aus-
briiche oder Abplatzungen an den Kanten
der Produkte sind daher nicht zu vermeiden
und stellen keinen Produktmangel dar.

Um die Gefahr von Kantenabplatzungen
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zu vermindern miissen die Betonprodukte
mit Fugen verlegt werden und der Belag
wahrend der Nutzung von Betonoberflichen
von aufliegenden Splitt- oder Sandkémer
gereinigt werden.

FARB- UND STRUKTURABWEICHUNGEN

Farb- und Strukturabweichungen sind
aufgrund der Verwendung von natiirlichen
Rohstoffen (Gesteinskérmungen, Zement),
die natiirlichen Schwankungen unterliegen,
nicht vermeidbar. Dariiber hinaus haben
Form und Gréfe der Produkte, technisch
nicht vermeidbare Schwankungen der
Betonzusammensetzung, Witterung, Beton-
alter usw. Einfluss auf die Farbe, die Struk-
tur und Porenverteilung (Lunker) der Beton-
produkte. Dies gilt fiir alle Oberflachen
unabhdngig von ihrer Bearbeitung bzw.
Behandlung. Insbesondere durch die werk-
steinmdfige Oberflachenbearbeitung wird
die Natiirlichkeit der verwendeten Gesteins-
kérnungen hervorgehoben. Farb- und Struk-
turabweichungen kénnen daher bei Beton-
produkten fertigungs- und rohstoffbedingt
auftreten. Zur Vermeidung unerwiinschter
Farbkonzentrationen sind immer Steine von
3 verschiedenen Paletten gemischt zu ver-
legen. Vor allem bei nuancierenden, jedoch
auch bei einfarbigen und grauen Pflaster-
steinen wird dadurch eine homogene und
natiirliche Wirkung der Pflasterflache erzielt.
Die Homogenitdt eines Belages sollte immer
aus einer gewissen Entfernung beurteilt
werden, dem sogenannten angemessenen
Betrachtungsabstand.

CONCEPT DESIGN OBERFLACHEN

Bei den kugelgestrahlten und samtierten
ConceptDesign Oberflachen sind Lunker
und Poren trotz sorgfaltiger Produktion nicht
vermeidbar.

GARTENMOBEL

Bei der ,Moblierung® von Beldgen sollten
einige Kleinigkeiten beachtet werden:
Scharfkantige und spitze Tisch- und
Stuhlbeine kdnnen die Belagsoberflache
zerkratzen, sie sollten daher mit Schutz-
kappen auf Kunststoff versehen werden.
Metallgegenstande Grillstdndern, Sonnen-
schirmstandern, Gartengerate, Beine von
Gartenmdgbeln etc. kdnnen Rostflecken ver-
ursachen. Diese diirfen nicht ungeschiitzt
auf den Belagsoberfldachen gelagert werden.
Flachig aufliegende Teile wie Sonnen-
schirmstander, Pflanzgefafe, aufblasbare
Planschbecken die direkt - also ohne Ab-
stand - auf der Flache stehen, verursachen
in Folge mangelnder Luftzirkulation Flecken
und Verfarbungen. Um dies zu vermeiden,
sollten hier kleine FiiRchen bzw. Abstand-
halter untergesetzt werden, damit die Luft
unter den Gegenstanden zirkulieren kann
und einen schnellen Wasserablauf ermdg-
lichen. FuBmatten aus Gummi oder Kokos
kénnen Farbstoffe abgeben die Flecken
verursachen kdnnen. Hier empfiehlt sich
der flachenbiindige Einbau einer FuRmatte
oder Rostes.
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Stichwortregister

A

AlESSIO vttt 312
AlesSio Stelen .....veveeeveveereeereeereeenne 313
Alessio Stelen mit Licht .....ccceeveveennee 315
Alessio Poller mit Licht ......ccceveevevennnee 317
Alessio Wandscheiben .......ccccceveveennee 313
Alessio Wandscheiben mit Licht .......... 315
ANtINEA® ..o 21
Antinea® Lino ...cceeeveeeveveeeeeeeeereeennen 21
Antinea® Lino-Platten ........ccccceueueneeee. 135
Antinea® OKo ....oveveeeereeeeeeeeeeceeeeenns 21
Antinea® 0ko Kombi ....ccevevvveveceiennnee. 25
Appia-Poller ......coveveeeeeveecccrerereeane 368
Arcadia® CleanTop® ......c.coveeeeeevecunenee 136
Arcadia® ohne CleanTop® ........cccccuenee. 136
Arcadia® Premium .......cccevevevererenennnnen. 136
ARTon - Kunst im offentlichen,
gewerblichen und privaten Raum ............ 5
Artworkfarben fiir Ma3fertigungen
ConceptDesign ....cccceeeveveueeeeeerrereenens 454
ASCONQ weuveeeererreereereereeseeseeeeeeseeseeneens 139
AvenUE-POILET ...ceeveeeereiereeereeereenene 368
B

Baumscheiben ....ccoeeeeeeveeeieeienenne,

BaumscheibenTyp 1 ....
BaumscheibenTyp 2 ....

Blockstufen, Untertritte mit

Lichtleisten .....coeeeevernereecieeiene 237
BOrdSteine .....ccceeeeeeeerererereeeeerieienens 373
C

ConceptDesign Mafanfertigungen ........... 5
ClaSSICO weueueereeeeneneieieieieeeeeeie e 27
CleanTop® - der Oberflachenschutz ........ 3
CONCLO ettt 189
Conceo MaRanfertigung ........ccceceeveneee 189
Conturo Mauerscheiben ........ccccceeuene. 274
Conturo Mauerscheiben Artwork ......... 274
E

Ecken und BOZEN .....ccccevvveeeeuecerieienns 294
Erlduterung und Begriffserkldrung ......... 19
F

Farbvielfalt fir Pflaster .........ccccoveveuenene 446
Florana PflanzgefaBe ........cceeeeeeeeuenene 366
Freiraumdesign .....c.eeeeeeeeeeeeecenieieeene 5
Frost- und Tausalzwiderstandsfahigkeit ... 1
FUZENKIBUZE ... 142
G

Garten- und Terrassenplatten

nach EN 1339...... ... 16

BaumscheibenTyp 3 .... GeoCeramica® ......oeceeveeveereereeneenens 140
Baumscheiben Typ 6 .... Gestaltungselemente ........ccceeveeeennne 368
Barioni-BAnke .....c.cccoeeeeueurererirenenenenes Grauplatten .c.ceeveveeevenecccecrcreneennes 136
BIMUIO e
BlockStufen ......ccceeveeeeeencnneceecnen H
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| MUltablock ..eeeeeeeeecee e 373
[LCAMPOT et 28
11 Campo® OKko KOMDBi w.vevveevereeierianien. 30 | O
MDA e 32 OULAOOT e 348
IMba OKO «veveeeeeee e 32 | OVEMA oo 116
K P
Kinderwagenkeile ........cccoveveeveeeeuenns 239 Pallas .coveveveveeereeieeeeeeeee e 136
Kuben und Trittplatten ......ccccceeueenene. 383 ParkECO «evvereeerereeeeeeccciercrcnennees 117
Konfigurator ......oeeeeeeeeeneeeeecceeeienens 204 Pflastersteine nach EN 1338 ................. 14
PflanzgefaRe ......oceoeveverereeiceieieienne 366
L Photokatalytischer Abbau von
La Linia® .ovveeeeeeeeeeieeieeeseeseeeeas 33 Stickoxiden mit Pflasterbeldgen............... 3
La Linia® AQUaPrima .......ccceeveveveerenenenne 33 Podestplatten ......oeeeeeeeeeceucecrcucnenennes 238
La Linia® SL wouveeeeeeeeeeereeieieieeeeeeseseeeeas 39 Poller mit Licht ....oeeeeeeieeeciieieene 317
Largo-Pflasterplatten .........ccccceeveeeuenenene 55 Plattenlager ....cooeeeeerereeeeeierieieienne 142
Largo Pflasterplatten nach EN 1339 ...... 16 Produktionsphilosophie ......cccccceeureeece. 1
Largo Safelock Pflasterplatten ............... 59 Produkt- und Systemldsungen ................. 1
La Senza® Largo-Pflasterplatten ............ 48 Produktspezifische Werte .......ccccceureeeeee 8
L2 Senza® OKO ....veveeveeeeeeeeeeeeee e 46
La Senza® Oko Kombi ....ceeveeverreecrernnee. 47 | R
La SeNZa® SL w..vvereeerereeirieeieeeeeeea Radialblockstufen ........ccceveveivueeenenene 237
Ldrmarme Beldge .... Rasenfugensysteme .........coceceeveveveuenene 112
Leise Fahrbahn ............ Reinigung und Pflege .........ccccevvueueuenene 438
Lido Oko Kombi 6 cm Rinnenbordsteine ......c.coeeeeeeeveeenenne 373
Lido Oko Kombi 8 cm RiNNensystem ......coceeveverenenervecnnnes 376
RiVa-POSEEN ..o 369
M Riva-Mauerriegel ......ccoeeeeveereveereennene. 369
Mauerriegel ..........
Mauerscheiben S
Mauersysteme SafeloCK vouveverereeeeieeeee e 39
MODBIlIATr e Safelock fiir hohe Verschiebesicherheit ..... 2
MONEIANO .eeveeeeeeieieereieeeeeeeceeeee Safelock VarioFuga .........cceeveveeenenenne. 113
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SCAlA 50 v 344 Tocano Winkelstufen .........cccceveruenenee. 237
S€ala 100 ..o 347 Treppenanlagen .......cceeeeerereeerencae 263
Schwebende Stufenplatten ................. 239 Treppenanlagen mit Lichtdesign-
Schwimmbad-Randplatten .................. 143 Leuchteinheiten .......cccoeoeeccecueueueennnes 263
Schwimmbad-Randplatten, geneigt ..... 146 Tritt- und Setzstufen ......ccceeevevvreenenee. 237
Schwimmbad-Randplatten, gewdlbt .... 143 Trttplatten ..o 383
Schwimmbad-Randplatten, gerade ..... 149 TYP BI-55 5 KN e 276
Sicheres Begehen von Stufen Typ BI-SLW; SLW 30 BIS 60 .................. 282
UNd TrEPPEN eeevcrerrerreeirereeeeeeeeneaenen 4 Typ BI-30°; 30° Hinterfiillung 1,0 kN ... 288
Sicheres Gehen .......ocoeeeveeererieenenene 240
Sitzelemente .....ococeeeeeeveeeeeieieieeeens 343 u
Solar Reflectance Index (SRI-Wert) ........... 4 Umbriano® Platten ........cccoceueeeveeerenes 141
Sorrento PAASter ......ocoeeeeeceerieeeenne 61 Umbrian0® SL c.ceceveeeeereeieeeieieereeseeeeens 39
Sorrento Platten ......ccoeeeeeceerieneenens 139
Sphera-Kugeln ......coeeeeveneeeecncccnenee 368 | V
SEELEN et 313 VarioFuga ....ceeeeveeeeeeeenieenecreeceeeene 113
Stufenplatten fur VarioGreen .......ccoceceeeeeverecrcnereenencncnes 113
~Schwebende Stufenplatten® .............. 239 Verlegemuster-Konfigurator ................. 204
Versickerungsfahige
T Pflastersysteme - Okosteine .................. 2
Terrassenplatten .......ccoceveeeeevcccnenee 134
Tiefbord oo 373 w
TIVOLT et 201 Wandscheiben .......cccoveeeevenenerienencnes 312
Tivoli Multablock ..... .373 Wandscheiben mit Licht .......cccoveuneee. 315
TIZIO v 54 Waschbetonplatten .........ccceeeveveeerenne 136
Tocano Blockstufen .......cceeeevercrenene. 237 Wasserfall-Brunnen .......cccccceeevevvenenee. 385
Tocano Blockstufen, Untertritte WasserfallSpeier .......cceevevreeurerererencae 385
mit Lichtleisten .....cceeveeevireneiceene Wasserfallstelen .........coceeeeererereenenenes 385
Tocano Podestplatten ......... Wasserfallstelen mit
Tocano Radialblockstufen angeformten Rinnen .......ccoceceeeeennne 385
Tocano Stufenplatten fiir Wegeinfassungen .......ccceceeevevereenennes 373
~Schwebende Stufenplatten® .............. 239 WinkelStufen .....ceeveeveeveeeeeveereeevenens 237
Tocano Tritt- und Setzstufen ................ 237
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