Bi rken meier Overta-Parkplatzsystem verlegen — so wird es gemacht
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Die Voriiberlegungen

Mit Overta-Sickerplatten werden bevorzugt Parkflachen befestigt die versickerungsfahig ausgebildet werden
sollen.

Bei sachgerecht eingebautem Unter- und Oberbau garantiert die GroRformatigkeit der Overta-Sickerplatte
geringe Setzungen, eine Verschiebesicherheit im befahrenen Bereich und eine geringe Flachenbelastung des
Unterbaus. Die Porenstrukturen des Fill- und Unterbausubstrats garantieren eine Wasserspeicherung fir
die Versorgung der Begriinung und eine Reinigung des versickernden Niederschlagswassers.

Der vertieft liegende Vegetationsraum in der Platte wird beim Befahren nicht druckbelastet. Der Porenraum
bleibt daher erhalten und die Begriinungsstruktur versickerungsfahig.

Bei in die Flache integrierten Baumquartieren beschrankt sich der Platzbedarf auf ein Minimum — als
Wurzelraum steht auch die Flache unter dem Parkplatz zur Verfligung.

Flr die Gestaltung bieten sich vielfaltige Moglichkeiten:

¢ Ausbau von Fahrwegen mit unterschiedlicher Breite

e Kombinierbarkeit mit Pflasterbeldgen bei gleicher Bauhdhe

¢ Farbliche Markierungen durch entsprechende Pflasterbelage

« Uberbreite Stellplitze fiir Behinderte oder zum Handling mit Kinderwagen
sind durch Kombination mit zusatzlichen Pflasterreihen moglich

o Seitliche Stellplatzmarkierungen ergeben sich durch den geschlossenen
Plattenbereich

¢ Verkehrssicheres Begehen und Befahren mit Einkaufswagen und Rollstiihlen auf
dem geschlossenen Plattenbereich ist moglich.

2. Die Planung und Ausfiihrung

Fiir Unterbau, Oberbau und Bettung gelten grundsatzlich die gleichen Anforderungen wie fiir sonstige
,Versickerungsfahige Bauweisen mit Betonpflasterweisen” auch.

Bei wasserdurchlassigen Befestigungen betragt der Abflussbeiwert W = 0,5. Die Entwdasserungsanlagen
kénnen daher auf eine so genannte ,,Notentwasserung” reduziert werden.

Wird der Abflussbeiwert auf die tatsdchliche Bemessungsregenspende von Overta bezogen, betragt der
Abflussbeiwert sogar ¢ = 0,0, die Regenspende von 270 I|/sec*ha wird dauerhaft von einer
versickerungsfahigen Pflasterfliche mit hinreichender Sicherheit aufgenommen. In Absprache mit
Bauherrschaft und Genehmigungsbehdrde kann ggf. auf eine zusatzliche Entwasserung komplett verzichtet
werden.

Die notwendige Querneigung kann bis auf 1,0 % verringert werden.

Um die Wirksamkeit des Overta-Konzeptes zu gewahrleisten, ist im Vegetationsraum der Einsatz eines
wasserspeichernden Spezialsubstrates zwingend erforderlich.

3. Das VerlegemaR

Bei den NennmaRen der Overta-Sickerplatten handelt es sich um ProduktionsmaRe. Wegen technisch nicht
vermeidbarer Fertigungstoleranzen, die die Werte von £ 2 mm bei der Kantenlange und £ 3 mm bei der
Plattendicke nicht Gberschreiten, ist es notwendig das genaue VerlegemalR (Rastermall) vorab durch
Auslegen einiger Plattenreihen unter Berlicksichtigung der Fugen zu ermitteln, da ein nachtragliches
Ausrichten der verlegten Platten wegen des hohen Gewichtes nur schwer moglich ist.

4. Die Uberpriifung der Lieferung

Vor dem Einbau ist das gelieferte Material mit den Bestell- bzw. Lieferscheinangaben auf Ubereinstimmung
zu priifen. Weisen die Verpackungseinheiten Transportschdaden auf, sind offensichtliche Mangel sichtbar hat
eine Reklamation unverziglich zu erfolgen. Keinesfalls diirfen Steine mit erkennbaren Mangeln eingebaut
werden. Im Schadensfall werden Aus- und Einbaukosten nicht (bernommen wenn keine bauseitige
Eingangskontrolle durchgefiihrt wurde.



Die angelieferten Paletten sind so zu lagern, dass die Ware vor Beschadigungen und Verschmutzungen
geschitzt ist.

5. Die Farb- und Strukturunterschiede

Da Overta-Sickerplatten aus den Naturprodukten Edelsplitt, Sand und Zement hergestellt werden, sind auch
ihre Farben natirlichen Schwankungen unterworfen. Ein heller Sand oder ein dunkler Zement — schon kann
die Farbe oder auch die Oberflachentextur etwas variieren.

Leichte Unterschiede an der Oberflache der Overta-Sickerplatten sind technisch unvermeidbar und daher
kein Reklamationsgrund.

6. Das Auskoffern

Flr eine dauerhafte Stabilitat und ausreichende Versickerungsfahigkeit ist in erster Linie der ausreichend
tragfahige und wasserdurchladssige Unterbau verantwortlich. Mutterboden oder Lehm erfiillen diese
Forderung nicht und missen daher ausgekoffert werden. Die Flache wird 30 bis 60 cm ausgekoffert und mit
einer Riittelplatte verdichtet.

7. Die Tragschicht

Auf das tragfahige Planum wird je nach Belastung und der Durchlassigkeit des Baugrunds eine 20 bis 45 cm
starke Tragschicht aus wasserdurchlassigem Material in abgestufter Kérnung 0/32 mm eingebaut. Als
ausreichend wasserdurchlissig gilt ein Material, wenn es eine Durchlassigkeit von kf > 5,4 x 10 > m/s aufweist.
Dies wird in der Regel erfillt, wenn die Anteile an abschldmmbaren Bestandteilen mit einem
Korndurchmesser < 0,063 mm héchstens 5 % und an Feinteile mit einem Korndurchmesser <2 mm hochstens
20 % betragen.

Das Material wird in Lagen von etwa 15 cm eingebaut und bis zur Standfestigkeit verdichtet und muss plan
eben sein.

8. Die Randeinfassung

Belagsflachen missen immer eine Randeinfassung erhalten. Diese verhindert ein seitliches Ausweichen der
Sickerplatten. Zudem lassen sich die Elemente beim Verlegen daran ausrichten.

Hierzu Bordsteine oder Wegeinfassungen eingebaut. Diese werden auf ein Fundament mit beidseitiger
Rickenstiitze auf das Planum gesetzt.

Niveaugleiche Einfassungen missen so eingebaut werden, dass ihre Oberkante etwa 5 mm niedriger ist als
der verdichtete Belag und dass sie dasselbe Gefille aufweisen wie dieser.

9. Die Bettung

Die Bettung muss mit derselben Genauigkeit wie die Belagsfliche hergestellt werden. Die Dicke der
verdichteten Bettung betrdgt 3 — 5 cm, ein VerdichtungsmalR nach dem Abritteln von 5 — 10 mm muss
bericksichtigt werden. Ungenauigkeiten der Tragschicht dirfen nicht mit Bettungsmaterial ausgeglichen
werden.

Als Bettungsmaterialien eignen sich gewaschene Splitte der Kérnungen 1/3 oder 2/5 mm, diese weisen auf
Grund ihrer Sieblinie automatisch eine ausreichend hohe Wasserdurchlassigkeit auf.

Sollen die Fugen begrint werden, empfiehlt sich die Verwendung eines wasserspeichernden
Spezialsubstrates.

Die Bettung wird tber Lehren mittels Richtlatte abgezogen und darf nach dem Abziehen nicht mehr betreten
werden.
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10. Die Verlegung

Das grof3e Format ermoglicht zligiges maschinelles Verlegen. Wir empfehlen dazu die Trittstufenversetzzange
TSZ der Firma Probst. Bestellnummer 5310.0338, Greifbereich 50 — 600 mm, Eintauchtiefe 350 mm,
Tragfahigkeit 600 kg, Eigengewicht 29 kg.

Diese Zange kann auch Uber den 6rtlichen Baumaschinenverleih angemietet werden.

11. Die Verfiillung der Sickeroffnungen
Splittfillungen mit grober Kérnung sind gegen Auswaschungen stabiler als feinkdérnige Materialien.



Sollen die Sicker6ffnungen begriint werden, so ist fir den Vegetationsraum der Einsatz eines
wasserspeichernden Spezialsubstrates zwingend erforderlich.
Insbesondere in der Anwachsphase ist bei trockener Witterung eine Bewasserung erforderlich.

12. Der Winterdienst

Auf Grund des Grundwasserschutzes diirfen wasserdurchlassig befestigte Flachen nicht mit Tausalzen oder
anderen chemischen Auftaumitteln behandelt werden. Diese schadigen die angrenzende Bepflanzung und
das Grundwasser.

Anmerkung

Diese Hinweise basieren maRgeblich auf Erfahrungswerten und sind groRtenteils Stand der Technik. Es wird
keinerlei Haftung fir Schaden bernommen, die sich auf Anwendung dieser Hinweise griinden. Vollstandige,
allgemeine Informationen sind enthalten im Merkblatt fir wasserdurchldssige Befestigungen von
Verkehrsflachen und den tangierenden Regelwerken. Produktspezifische Informationen in Form von Einbau-
und Anwendungsempfehlungen, Wasserdurchlassigkeitsgutachten sowie zahlreiche Verlegemuster zu den
Beldgen sind einzusehen unter www.birkenmeier.com



